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Introduction
Le principe de l’e´mission stimule´e de´crit en 1917 par Albert Einstein associe´ au processus
de pompage optique propose´ en 1950 par Alfred Kastler a permis la re´alisation du premier
syste`me base´ sur « l’Amplification de la Lumie`re par Emission Stimule´e de Radiation » (syste`me
LASER). En effet, le physicien ame´ricain The´odore Maiman obtint pour la premie`re fois en 1960
une e´mission laser a` partir d’un cristal de rubis. Durant deux de´cennies, les apports du laser
furent progressivement transfe´re´s vers les applications technologiques. A partir des anne´es 80,
le laser devint un outil couramment utilise´ dans l’industrie en particulier pour la de´coupe et
la soudure. Le premier avantage du laser est de permettre l’apport de l’e´nergie sans contact
me´canique avec le mate´riau a` traiter. Ceci permet d’allonger la dure´e de vie des machines
outils, de limiter les phe´nome`nes de contamination et d’autoriser le couplage e´nerge´tique avec
des cibles me´caniquement inaccessibles. Le second aspect ine´dit des syste`mes laser est la capacite´
de concentration spatiale et temporelle de l’e´nergie. La concentration spatiale est a` la base de
l’effet laser mais la distribution de l’e´nergie sous la forme de flash ou d’impulsions, permettant
d’accroˆıtre la puissance fournie au mate´riau, s’est rapidement de´veloppe´e suite a` l’invention
du premier syste`me laser. Seulement une anne´e plus tard, F. J. McClung et R. W. Hellwarth
parvinrent a` concentrer l’e´nergie lumineuse sur quelques nanosecondes en modulant les pertes
de la cavite´ laser [1]. Ce type de laser, nomme´ laser «Q-switch », permet d’atteindre des densite´s
de puissance de l’ordre de 108 W/cm2 ce qui exce`de le seuil de la coupure die´lectrique pour tous
les mate´riaux. Le laser permit alors d’usiner les mate´riaux les plus durs comme le diamant ou
les ce´ramiques.
En 1964, des impulsions de dure´e infe´rieures a` la nanoseconde furent obtenues par Har-
grove graˆce a` la technique du blocage de mode [2]. Des impulsions ultra-bre`ves (sur l’e´chelle
de temps femtoseconde) furent produites en 1980 en utilisant le me´canisme d’auto-blocage de
mode [3]. Leur amplification pu eˆtre re´alise´e en 1985 par la me´thode de « l’amplification a` de´-
rive de fre´quence » [4]. L’utilisation des impulsions femtosecondes permet de retirer une couche
de complexite´ dans l’analyse des processus mis en jeu lors de l’interaction entre la lumie`re et
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la matie`re. En effet, durant une impulsion ultra-bre`ve seuls les e´lectrons peuvent eˆtre mis en
mouvement et l’e´nergie est absorbe´e avant toute e´jection de matie`re. Il s’ensuit que l’interac-
tion laser - matie`re en re´gime femtoseconde ne ne´cessite pas la description de l’absorption du
faisceau laser par la matie`re e´jecte´e (e´crantage plasma). La brie`vete´ des impulsions limite la
diffusion thermique de l’e´nergie et l’extension de la zone affecte´e thermiquement par le couplage
e´nerge´tique. Ceci apporte des ame´liorations critiques pour les applications d’usinage de pre´ci-
sion et de marquage [5, 6]. De plus, la formation de structure pe´riodique en surface du solide
irradie´ avec des caracte´ristiques propres au re´gime femtoseconde a e´te´ reporte´e [7]. D’autre part,
l’analyse du plasma induit par les impulsions femtosecondes permet d’e´tudier l’interaction du
point de vue fondamental [8–11]. Cette analyse re´ve`le des comportements e´mergents, par rap-
port aux panaches d’ablation produit par des impulsions plus longues, qui sont relie´s aux e´tats
extreˆmement hors-e´quilibres de la matie`re produits par les impulsions ultra-bre`ves [12]. Les
laser femtosecondes peuvent aussi eˆtre utilise´s pour les applications de de´poˆt de couches minces
d’une large varie´te´ de mate´riaux tels que des Diamond-Like Carbon [13–15], des oxydes [16,17],
des nitrures [18–20] ou des quasicristaux [21] et sont spe´cifiquement adapte´s a` la production
de nanoparticules [22–24]. La maˆıtrise de la distribution spatiale et temporelle du couplage
e´nerge´tique se re´ve`le eˆtre de premie`re importance tant sur le plan technologique que fonda-
mental. Les proce´de´s d’usinage de pre´cision peuvent eˆtre optimise´s par une correction et une
mise en forme spatiale du faisceau laser [25]. Il a aussi e´te´ montre´ l’inte´reˆt du controˆle de la
distribution temporelle des impulsions laser pour l’e´tude spectroscopique du plasma [26–28] et
le de´poˆt de couches minces [29,30] par l’emploi de formes temporelles complexes. Une proce´dure
nume´rique adaptative de de´finition des formes temporelles s’appuyant sur un feedback expe´ri-
mental peut eˆtre utilise´e pour controˆler l’interaction laser - matie`re dans sa globalite´, comme
par en exemple en femtochimie [31]. Dans le cadre de l’ablation laser en re´gime femtoseconde,
ce type de me´thode a e´te´ employe´ pour optimiser le couplage e´nerge´tique afin d’augmenter la
production d’ions [32, 33] ou de controˆler la formation des nanoparticules [34], montrant les
fortes potentialite´s associe´es a` la mise en forme temporelle des impulsions laser femtosecondes
pour les proce´de´s de de´poˆt de couches minces.
C’est dans ce contexte que s’inse`re ce travail de the`se. En effet, les the´matiques d’usinage
de pre´cision et de de´poˆt de couches minces par ablation laser en re´gime femtoseconde sont deux
axes de recherches importants au sein de notre e´quipe du Laboratoire Hubert Curien. L’accent
est mis sur l’optimisation et la maˆıtrise des proce´de´s en vue du de´veloppement d’applications
originales, et sur l’analyse plus fondamentale de l’interaction dans le but d’e´lucider les me´-
canismes mis en jeu dans les phe´nome`nes d’ablation. Par rapport a` l’utilisation d’impulsions
de dure´es plus longues, il a e´te´ en particulier de´montre´ la re´duction de la zone thermique-
ment affecte´e lors de l’usinage de me´taux [35] ainsi que l’optimisation des proce´de´s de de´poˆt
de DLC (Diamond-Like Carbon) au niveau de l’adhe´rence des couches [36] par l’irradiation
avec des impulsions femtosecondes. Ces travaux, validant l’inte´reˆt de l’utilisation des syste`mes
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laser femtosecondes, ont e´te´ prolonge´s par des recherches sur la maˆıtrise des impulsions laser
femtosecondes et leur adaptation a` des proble´matiques particulie`res. Dans le cadre de l’usinage
de pre´cision, la possibilite´ et l’inte´reˆt d’une mise en forme ge´ome´trique du faisceau laser a e´te´
mise en e´vidence [37]. En paralle`le, des travaux de mode´lisation ont e´te´ mene´s pour enrichir la
compre´hension de l’interaction laser-matie`re en re´gime femtoseconde [38]. D’autre part, la maˆı-
trise du couplage e´nerge´tique dans le domaine temporel s’est re´ve´le´e fe´conde pour l’inscription
de guides d’onde dans la masse de mate´riaux transparents par induction d’une modification de
l’indice, avec en particulier l’emploi de boucles d’optimisation adaptatives lors de la recherche
des formes temporelles des impulsions laser adapte´es [39].
Le travail pre´sente´ ici vise e´galement a` accroˆıtre la compre´hension et la maˆıtrise des pro-
cessus d’ablation laser en re´gime femtoseconde en s’appuyant sur l’e´tude, en particulier spec-
troscopique, de l’e´mission optique du panache de matie`re ablate´e par des impulsions dont on
controˆle la fluence laser et la forme temporelle. Un dispositif de caracte´risation spectroscopique
de l’e´mission optique du plasma induit par les impulsions laser a donc e´te´ de´veloppe´ et inte´gre´
a` l’ensemble du syste`me expe´rimental pre´-existant. Il a e´te´ principalement employe´ a` l’e´tude du
panache d’ablation ge´ne´re´ par l’irradiation de deux mate´riaux me´talliques : l’aluminium (Al) et
le laiton (CuZn). Le premier e´tant un me´tal couramment e´tudie´, ses proprie´te´s et son compor-
tement lors de l’ablation laser (en particulier en re´gime femtoseconde) sont relativement bien
e´tablis. Dans un premier temps, cela en fait un mate´riau adapte´ au test et a` la validation du
syste`me expe´rimental de´veloppe´. Cette e´tape franchie, l’analyse des comportements induits sur
l’e´mission optique du plasma d’aluminium par une modification des caracte´ristiques du faisceau
laser incident (notamment avec une mise en forme temporelle des impulsions) produit des re´sul-
tats expe´rimentaux enrichissant la compre´hension des phe´nome`nes d’interaction et d’ablation.
Dans un troisie`me temps, les informations extraites de la mesure spectroscopique de l’e´mission
optique du plasma d’ablation sont utilise´es en temps re´el (via une boucle de controˆle adap-
tative base´e sur un algorithme e´volutionnaire) afin de de´finir des formes temporelles pour les
impulsions laser les plus adapte´es possibles a` des objectifs particuliers, comme par exemple
l’augmentation de l’intensite´ lumineuse totale e´mise par le panache d’ablation. Les re´sultats
expe´rimentaux sont confronte´s aux informations fournies par des simulations nume´riques re´ali-
se´es au sein de notre e´quipe. L’aluminium pre´sente plutoˆt un inte´reˆt au niveau de l’e´talonnage
du dispositif et de la compre´hension fondamentale des me´canismes d’ablation. Ne´anmoins, les
liens entre l’e´mission optique du panache d’ablation, les caracte´ristiques des espe`ces qui le
composent et la nature des couches minces e´labore´es en collectant la matie`re ablate´e laissent
entrevoir un potentiel applicatif important. La nature compose´e du laiton fait de la compre´-
hension fondamentale de son ablation une the´matique tre`s complexe, mais les applications sont
plus nombreuses avec en particulier l’e´tude chimique micro-e´le´mentaire par spectroscopie op-
tique (Laser Induced Breakdown Spectroscopy LIBS). Les deux derniers points de la de´marche
de recherche pre´sente´e ci-dessus pour l’aluminium (l’e´tude de l’e´mission optique du plasma en
fonction des parame`tres des impulsions laser, suivie de l’utilisation d’une boucle d’optimisation
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adaptative pour adapter la forme temporelle des impulsions a` un objectif particulier) sont donc
applique´s au cas du laiton dans une optique d’optimisation des proce´de´s (en particulier LIBS).
La suite de ce manuscrit pre´sente l’ensemble de l’e´tude mene´e dans le cadre de´fini ci-dessus.
Le chapitre 1 consiste en une synthe`se de la bibliographie sur l’ablation en re´gime femtose-
conde en partant de l’absorption de l’e´nergie optique par le syste`me e´lectronique, jusqu’a` la
thermalisation des e´lectrons et des ions et a` l’e´volution thermodynamique conse´cutive subie par
le mate´riau irradie´. Nous aborderons les conse´quences induites sur les produits de l’ablation et
sur la formation du plasma. L’ensemble du dispositif expe´rimental mis en jeu dans cette e´tude
est pre´sente´ au chapitre 2 avec en particulier la description de la mise en forme temporelle
des impulsions laser par la modulation spectrale de leur phase a` partir d’un modulateur spatial
de lumie`re. Les chapitres 3 et 4 pre´sentent les re´sultats de l’e´tude des panaches d’ablation
respectivement induits a` partir de cibles d’aluminium et de laiton. Une attention particulie`re est
porte´e a` l’influence de la mise en forme temporelle des impulsions et plusieurs optimisations de
l’interaction sont de´crites. Dans le cas de l’aluminium, les donne´es expe´rimentales sont confron-
te´es aux re´sultats de simulations nume´riques afin de proposer des sche´mas d’interpre´tation du
phe´nome`ne d’ablation en re´gime femtoseconde et de sa re´ponse a` la mise en forme temporelle
des impulsions laser. Le chapitre 5 cloˆture ce travail par une analyse de la structuration pe´rio-
dique induite a` la surface de cibles me´talliques en re´gime femtoseconde puis en fonction de la
forme temporelle employe´e pour le de´poˆt e´nerge´tique. Ce dernier chapitre permet de comple´ter
l’e´tude des comportements de la matie`re e´jecte´e par une exploration des structures adopte´es
par la matie`re non-ablate´e.
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CHAPITRE 1
Ablation en re´gime femtoseconde
Ce premier chapitre pre´sente l’e´tude des donne´es de la litte´rature concernant l’ablation par
impulsions laser femtoseconde. La premie`re proble´matique consiste en la description des moda-
lite´s de l’absorption de l’e´nergie e´lectromagne´tique incidente. La brie`vete´ du de´poˆt e´nerge´tique
impose de de´composer le mate´riau pendant les premiers instants de l’interaction en un syste`me
e´lectronique « chaud » de tempe´rature Te et un syste`me ionique « froid » de tempe´rature Ti.
L’e´nergie initialement absorbe´e par le syste`me e´lectronique est progressivement transfe´re´e au
syste`me ionique par couplage e´lectron - ion (dans un solide, on parle aussi de couplage e´lectron
- phonon) jusqu’a` atteindre un e´tat d’e´quilibre thermodynamique entre les deux sous-syste`mes
qui autorise la de´finition d’une tempe´rature unique pour le mate´riau. Le temps τE mis pour
atteindre cet e´quilibre est appele´ temps de couplage e´lectron - ion (ou e´lectron - phonon). De
fac¸on ge´ne´rale [40], lorsque les phe´nome`nes de modification du mate´riau se produisant sur une
e´chelle de temps plus courte que le temps de thermalisation des e´lectrons et des ions τE , ils
sont dits « non-thermiques » (ou « photo-chimiques »). Les phe´nome`nes se de´roulant sur une
e´chelle de temps plus longue que τE peuvent eˆtre de´crits en terme thermodynamique a` travers
les variables de Pression P , Tempe´rature T et Densite´ ρ et sont dits « thermiques » (ou « photo-
thermiques »). Compte tenu des taux de chauffage importants induits par les impulsions laser
femtosecondes, la nucle´ation homoge`ne de bulles de gaz dans la phase liquide ainsi que la des-
cription des e´tats sur-critique du mate´riau sont deux e´le´ments essentiels a` l’analyse de l’ablation
dans ce re´gime ultra-bref. L’ensemble des me´canismes d’ablation conduisent a` la formation d’un
panache dont les composantes vont de la matie`re totalement atomise´e et e´ventuellement ionise´e
(plasma) aux particules solides en passant par des e´le´ments sous forme liquide.
Au cours de ce chapitre, nous de´taillerons l’esquisse pre´sente´e ci-dessus en nous appuyant sur
les e´tudes de la litte´rature. Nous de´buterons par l’expose´ d’e´le´ments concernant l’absorption
de l’e´nergie laser incidente et du phe´nome`ne de de´couplage des e´lectrons et des ions. Nous
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poursuivrons par la pre´sentation de diffe´rents me´canismes d’ablation « non-thermiques » puis
« thermiques ». Ceci nous ame`nera a` de´tailler la composition du panache d’ablation en re´gime
femtoseconde.
1.1 Absorption de l’e´nergie optique
L’interaction de la lumie`re avec un solide se fait a` travers les excitations e´le´mentaires qui
sont optiquement actives. Ces modes de couplage entre la lumie`re et la matie`re peuvent eˆtre
des excitations e´lectroniques (excitations intra ou inter bandes, excitons ou plasmons ...) ou
bien l’excitation de phonons, de polaritons, etc ... La diffe´rence de masse entre les e´lectrons
et les ions (qui est minimum dans le cas de l’hydroge`ne me/mp = 1/1836 avec me masse de
l’e´lectron et mp la masse du proton) implique que les impulsions laser courtes ou ultra courtes
se couplent majoritairement avec le syste`me e´lectronique. Les proprie´te´s du mate´riau irradie´
conditionnent largement les modes de couplage de l’e´nergie e´lectromagne´tique incidente avec
les e´lectrons. En particulier, la structure atomique et la morphologie de la surface pre´sentent
un impact significatif sur les modalite´s d’absorption.
Un mate´riau solide est repre´sente´ par un assemblage de noyaux entoure´s d’e´lectrons et
e´ventuellement organise´s pe´riodiquement pour former un re´seau. Parmi les e´le´ments du syste`me
e´lectronique, on distinguera les e´lectrons de « cœur » et les e´lectrons de « valence ». Les e´lectrons
de cœur sont fortement lie´s aux noyaux et donc localise´s. Leur e´nergie typique de liaison est tre`s
e´leve´e (plusieurs centaines d’eV [41]) et ils ne sont par conse´quent accessibles qu’a` des excitations
particulie`rement e´nerge´tiques qui de´passent le cadre de notre e´tude. Les e´lectrons de valence
contribuent aux liaisons du solide et de´terminent sa structure atomique et son comportement
chimique. Ils peuvent eˆtre e´change´s entre deux ions (noyaux et e´lectrons de cœur) pour former
une liaison covalente mais aussi partage´s entre les ions du solide (ils sont alors de´localise´s). Leur
e´nergie d’excitation correspond a` l’e´nergie des photons de la gamme visible et proche UV typique
de notre e´tude. Par ailleurs, les mate´riaux conside´re´s ici sont en ge´ne´ral initialement sous forme
cristalline. On conside´rera donc dans la suite le solide comme un assemblage pe´riodique d’ions
(dont le degre´ d’ionisation est fixe´ par le nombre d’e´lectrons de valence partage´ par chaque
atome) accompagne´ d’un bain d’e´lectrons de´localise´s. La distribution spatiale de ces e´lectrons
n’apporte que peu d’information, mais on peut utiliser la repre´sentation de leur e´nergie en
fonction de leur vecteur d’onde (ou de leur quantite´ de mouvement) qui conduit a` de´finir une
« structure en bandes » indiquant les e´tats possibles pour les e´le´ments du syste`me e´lectronique.
Ces e´tats (ou niveaux) possibles sont occupe´s jusqu’au niveau de Fermi (EF ) qui est de´fini
par le dernier e´tat potentiellement occupe´ a` T = 0 K. La premie`re bande abritant un e´tat
disponible est nomme´e bande de conduction alors que la dernie`re bande totalement occupe´e
est appele´e bande de valence. En fonction de la position du niveau de Fermi et de l’e´cart
e´nerge´tique entre bandes d’e´tats possibles (bande interdite ou Gap), on aura un mate´riau de
type me´tallique conducteur (bande de conduction partiellement occupe´e), un semi-conducteur
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(bande de conduction vide avec Gap faible de quelques eV) ou un isolant (bande de conduction
vide et large Gap de quelques dizaines d’eV).
En ge´ne´ral, un mate´riau isolant est transparent pour un photon d’e´nergie infe´rieure a` la
largeur de la bande interdite (Egap). Ne´anmoins lorsque le mate´riau est soumis a` une grande
densite´ de photons (laser tre`s intense), un e´lectron de la bande de valence peut eˆtre excite´
jusqu’a` la bande de conduction par l’absorption simultane´e de plusieurs photons ou « Ionisation
Multi Photonique » (MPI) [42]. On obtient alors un e´lectron excite´ dans la bande de conduction
associe´ au trou qu’il a laisse´ dans la bande de valence (paire e´lectron-trou). La probabilite´ d’une
telle transition « inter-bandes » par unite´ de temps est donne´e par [41] :
WK = σK
(
I(t)
~ω
)K
(1.1)
avec I(t) l’intensite´ du faisceau laser de pulsation ω, ~ω l’e´nergie des photons, K le nombre de
photons mis en jeu (tel que K ~ω ≥ Egap) et σK la section efficace ge´ne´ralise´e d’absorption de
K photons. Les semi-conducteurs, pre´sentant une largeur de bande interdite plus re´duite, sont
parfois excitables avec un unique photon (c’est le cas du silicium en infra-rouge). Si le nombre
de photons absorbe´s est suffisant, l’e´nergie acquise par l’e´lectron peut exce´der son potentiel
d’ionisation. On parle alors de « photo-e´mission » des e´lectrons [43]. Lorsque le processus d’ir-
radiation est re´alise´ sous la forme de plusieurs impulsions successives, la dissipation de l’e´nergie
des premie`res impulsions peut eˆtre incomple`te et conduire a` la formation de de´fauts dans l’ar-
rangement pe´riodique des ions. Ces de´fauts permettent l’existence d’e´tats e´lectroniques au sein
de la bande interdite et re´duisent le nombre K de photons ne´cessaire a` la transition inter-bandes
pour les impulsions suivantes. Ce phe´nome`ne est de´signe´ par le terme « incubation » [42,44–46].
Lors du processus d’ionisation multiphotonique, une densite´ d’e´nergie e´lectromagne´tique im-
portante peut conduire a` un nombre e´leve´ d’e´lectrons excite´s dans la bande de conduction dont
certains peuvent acque´rir une e´nergie suffisante pour ioniser par collisions d’autres e´lectrons de
la bande de valence. Ce me´canisme, nomme´ « ionisation collisionnelle » ou « avalanche e´lectro-
nique » [42,47,48], conduit a` passer d’une configuration avec un e´lectron en haut de la bande de
valence et un autre en haut de la bande de conduction a` deux e´lectrons au bas de la bande de
conduction. L’e´volution de la densite´ d’e´lectrons dans la bande de conduction ne sous l’action
de l’ionisation multiphotonique et de l’avalanche e´lectronique peut s’e´crire [49] :
dne
dt
= α I(t)ne(t) +
∑
K
σK
(
I(t)
~ω
)K
ns (1.2)
Le premier terme correspond a` la contribution de l’ionisation collisionnelle avec α le coefficient
d’avalanche tandis que le second terme traduit l’effet de l’ionisation photonique et ns la den-
site´ atomique du mate´riau a` l’e´tat solide. Un mate´riau isolant n’est donc transparent pour un
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faisceau laser que tant que la densite´ d’e´lectrons excite´s dans la bande de conduction n’est pas
trop importante. Pour ne ∼ 1017 cm−3, des effets de focalisation et de de´focalisation dus au
« plasma » d’e´lectrons de la bande de conduction (ou e´lectrons libres) conduisent a` la filamen-
tation du faisceau [39, 42]. Lorsque l’excitation induite porte la densite´ ne aux environ de 10
21
e´lectrons/cm−3, le mate´riau devient fortement absorbant pour le faisceau laser et adopte un
comportement de type me´tallique. On parle de « coupure optique ».
Pour les mate´riaux absorbants comme les me´taux et les die´lectriques fortement ionise´s, les
e´lectrons libres sont susceptibles d’acque´rir de l’e´nergie par absorption du rayonnement laser.
Mais la conservation du moment cine´tique impose la pre´sence d’un partenaire de collision qui
sera ici l’oscillation acoustique des e´le´ments du re´seau ou phonon. En effet, l’e´lectron est consi-
de´re´ comme e´changeant un nombre arbitraire de photons avec le champ, mais en l’absence de
potentiel exte´rieur ces e´changes sont virtuels, l’impulsion de l’e´lectron ne change pas et il n’y a
donc pas d’absorption de l’e´nergie e´lectromagne´tique. On parle d’habillage de l’e´lectron par le
champ [50]. Lors d’une collision, l’e´lectron peut e´mettre (Bremsstrahlung) ou absorber (Brem-
sstrahlung inverse) un nombre entier de photons. Ce dernier processus est le vecteur principal
de l’interaction entre la lumie`re incidente et le solide absorbant et il conduit a` l’absorption de
l’e´nergie e´lectromagne´tique qui suit la loi de Beer-Lambert [39,51] :
Iabs = I exp(ne σBI . z) pour z < 0 (1.3)
ou` Iabs est l’intensite´ absorbe´e en fonction de la profondeur, I l’intensite´ du faisceau laser
incident, σBI la section efficace pour le Bremsstrahlung inverse et z la distance a` la surface de
la cible suivant la direction normale comme illustre´ dans la figure 1.1.
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Figure 1.1 – Repe`re ge´ome´trique associe´ a` la cible irradie´e (l’origine est choisie au centre de
la zone irradie´e).
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La description des me´canismes d’absorption pertinents pour notre e´tude est ne´cessairement
e´clate´e et chaque processus est de´crit de fac¸on isole´e. Pourtant, chaque modalite´ du de´poˆt
d’e´nergie se produit paralle`lement aux autres et il convient d’e´valuer la contribution de cha-
cune dans le phe´nome`ne global d’absorption. En fonction des conditions d’irradiations (fluence
laser F , dure´e d’impulsion τ) et des proprie´te´s du solide, un ou des me´canismes peuvent eˆtre
dominants et conditionner la relaxation de l’e´nergie absorbe´e induisant diffe´rents me´canismes
de modification ou d’ablation du mate´riau.
1.2 De´couplage des e´lectrons et du re´seau
La compre´hension des diffe´rents me´canismes conduisant a` l’ablation ne´cessite la comparai-
son des e´chelles de temps associe´es a` chaque processus. La thermalisation de l’e´nergie laser est
provoque´e par les collisions entre les e´lectrons et les ions du re´seau. Le temps caracte´ristique
associe´ a` l’e´tablissement de l’e´quilibre thermique entre les e´lectrons et le re´seau est le temps de
couplage e´lectron-phonon τE qui de´pend du mate´riau irradie´ et de la fluence laser. Dans la ma-
jorite´ des cas nous concernant, le de´poˆt de l’e´nergie laser (dure´e d’impulsion τ) est plus rapide
que la thermalisation de l’e´nergie (τ < τE) induisant un de´se´quilibre extreˆme entre le syste`me
e´lectronique et les ions du re´seau. La description de la re´ponse du mate´riau a` l’excitation du
laser est couramment re´alise´e par la de´finition d’une tempe´rature pour chaque sous-syste`me (Te
pour les e´lectrons et Ti pour le re´seau) et l’utilisation d’un « Mode`le a` Deux Tempe´ratures »,
initialement de´veloppe´ par Anisimov et al. en 1974 [52]. Cette de´marche est valide dans la me-
sure ou` l’on conside`re le laser comme une source de chaleur pour le syste`me e´lectronique (pour
certains mate´riaux comme les isolants a` bande interdite tre`s large, les processus d’absorption
de l’e´nergie optique re´clament un traitement plus approfondi inte´grant en particulier les phe´no-
me`nes non-thermiques que nous aborderont plus bas). Le mode`le a` deux tempe´ratures conduit
a` e´crire une e´quation de propagation de la chaleur pour chaque sous-syte`me :


Ce
∂Te
∂t
= ∂
∂z
Ke(Te, Ti)
∂
∂z
Te − γ.(Te − Ti) + S(z, t)
Ci
∂Ti
∂t
= ∂
∂z
Ki(Ti)
∂
∂z
Ti + γ.(Te − Ti)
(1.4)
ou` Ce et Ci sont les capacite´s calorifiques volumiques e´lectronique et ionique, Ke et Ki les
conductivite´s thermiques e´lectronique et ionique, γ le coefficient de couplage entre les e´lectrons
et les ions et enfin S(z, t) le terme source de la chaleur repre´sentant l’e´nergie laser incidente.
L’e´criture de ces e´quations s’appuie sur deux hypothe`ses. D’une part, la largeur de la zone d’in-
teraction entre le laser et le mate´riau doit eˆtre grande devant sa profondeur permettant d’e´crire
des e´quations mono-dimensionnelles ne de´pendant que de la profondeur z. D’autre part, le
chauffage direct des ions par le laser est ne´gligeable devant le chauffage du syste`me e´lectronique
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autorisant l’e´criture de la seconde e´quation sans terme source. Dans la cas des impulsions ultra
courtes, le de´se´quilibre entre les e´lectrons et le re´seau est important (l’exemple du cuivre est
illustre´ sur la figure 1.2 extraite de [38]) et tend a` se re´sorber lorsque la dure´e d’impulsion aug-
mente [41]. L’e´tat de de´se´quilibre entre les e´lectrons et les ions est associe´ a` des conse´quences
significatives du point de vue de la relaxation de l’e´nergie et de l’ablation. Par exemple, le de´poˆt
effectif d’e´nergie se re´alise sur une profondeur diffe´rente de la longueur de pe´ne´tration optique
habituelle et on doit prendre en compte la conduction thermique des e´lectrons (en particulier
des e´lectrons balistiques [53, 54]). D’autre part, aucune e´jection de matie`re ne se produit pen-
dant la dure´e de l’impulsion (en re´gime ultra bref) et l’e´crantage plasma ne se produit pas.
De meˆme, si le de´poˆt d’e´nergie est assez rapide, le mate´riau ne subit pas d’expansion pendant
le chauffage (me´canisme de chauffage isochorique ou a` densite´ constante). La pression devient
alors tre`s importante au niveau de la surface et l’on observe la ge´ne´ration d’ondes de choc
ainsi que l’expansion adiabatique du mate´riau lorsque l’irradiation est re´alise´ sous vide [55,56].
De plus, la thermalisation rapide de l’e´nergie (∼ 10−12 − 10−11 s) peut induire des taux de
chauffage importants par rapport aux vitesses des changements de phase a` l’e´quilibre. De fac¸on
ge´ne´rale, lorsque le de´poˆt d’e´nergie est rapide devant la capacite´ de dissipation du mate´riau, le
confinement e´nerge´tique conduit la matie`re dans des e´tats hors-e´quilibre ouvrant de nouveaux
canaux pour la relaxation et l’ablation.
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Figure 1.2 – Graphique extrait de [38] illustrant la simulation de l’e´volution des tempe´ratures
e´lectronique Te et ionique Ti induites par une impulsion ultra-courte (τ ∼ 150 fs) sur une cible
de cuivre.
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1.3 Me´canismes « non-thermiques »
Certains phe´nome`nes de modification d’un mate´riau irradie´ par des impulsions laser ultra-
courtes peuvent se produire avant la thermalisation de l’e´nergie (τE). Sur cette e´chelle de temps,
il n’est pas possible de de´finir une tempe´rature T pour l’ensemble du mate´riau et les processus
qui s’y tiennent sont qualifie´s de « non-thermiques ». Parmi ceux-ci, on peut citer la fusion ultra
rapide des semiconducteurs [57–59] dont les e´lectrons de la bande de valence (e´tats liants) sont
massivement excite´s (10% ou plus) vers la bande de conduction (e´tats anti-liants) induisant une
de´sorganisation du re´seau sur l’e´chelle de temps subpicoseconde. Les e´lectrons excite´s peuvent
aussi se relaxer tre`s rapidement (≤ 1 ps) en se liant par attraction coulombienne a` des trous de
la bande de valence pour former des « excitons » [42]. Ces paires d’e´lectrons-trous lie´s peuvent
ensuite eˆtre pie´ge´s (localise´s) et conduire a` la formation de de´fauts transitoires ou permanents
au sein du die´lectrique.
Le phe´nome`ne non-termique le plus commune´ment admis en re´gime femtoseconde est « l’ex-
plosion coulombienne » [60, 61]. En effet, l’ablation des mate´riaux transparents pre´sente deux
aspects qui doivent eˆtre distingue´s selon qu’on se place a` faible ou a` forte fluence laser [62]. A
forte fluence laser, le die´lectrique adopte un comportement absorbant et l’ablation suit un re´-
gime thermique. Ne´anmoins, lorsque la fluence laser est infe´rieure au seuil de la coupure optique,
le processus d’ablation e´lectrostatique d’explosion coulombienne s’e´tablit. Des observations par
spectrome´trie de masse a` temps de vol (MS-TOF) des produits de l’ablation a` faible fluence
laser montrent que la distribution de vitesse des espe`ces de´pend de leur e´tat de charge plutoˆt
que de leur masse prouvant le caracte`re e´lectrostatique du me´canisme [60, 61]. L’e´jection ultra
rapide des ions est une conse´quence de la photo-e´mission massive d’e´lectrons conduisant a` une
rupture de la neutralite´ a` la surface du mate´riau. Pour les die´lectriques, la mobilite´ des e´lec-
trons est trop faibles pour permettre un e´crantage efficace du de´se´quilibre e´lectrostatique [63]
et les champs coulombiens de re´pulsion entre les ions du re´seau peuvent exce´der leur e´nergie
de liaison. Ceci entraˆıne l’e´jection explosive des ions sur une e´chelle de temps de 100 fs a` 1 ps
afin de re´tablir la neutralite´. Ce phe´nome`ne ge´ne`re l’e´mission de plusieurs couches atomiques
d’ions hautement e´nerge´tique (100 eV pour Al2O3). Notons que pour l’ensemble des mate´riaux,
la photo-e´mission des e´lectrons induit un champ e´lectrique susceptible d’acce´le´rer les espe`ces
charge´es du plasma. On parle alors de « diffusion ambipolaire » [64,65].
Sur des e´chelles de temps plus longues (> 1 ps) (et avec une fluence laser suffisante pour les
die´lectriques), l’e´jection de matie`re prend la forme d’une distribution de particules plus lentes
portant des signes de me´canismes thermiques.
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1.4 Phe´nome`nes de relaxation apre`s thermalisation de l’e´nergie
De fac¸on ge´ne´rale, l’ablation d’un solide sous vide induite par une irradiation en re´gime
ultrabref conduit a` la formation d’un panache de matie`re ablate´e pre´sentant une distribution
multi-modale [66–70]. La figure 1.3 (tire´e de [68]) illustre ce comportement tre`s ge´ne´ral de la
matie`re ablate´e par des impulsions laser femtosecondes. On constate la formation d’une pre-
mie`re composante de matie`re e´jecte´e tre`s rapidement que l’on associe aux couches supe´rieures
du mate´riau directement de´compose´es en gaz. Une seconde composante, qui apparait plus tardi-
vement et provient de couches plus profondes de la matie`re, est compose´e d’agre´gats de matie`re
de diffe´rentes tailles (diame`tres distribue´s sur une e´chelle allant du nanome`tre jusqu’au micron).
Une troisie`me composante forme´e d’escarbilles solides et de larges gouttes liquides est ensuite
observe´e [69, 70]. Ce comportemant multi-modal du panache d’ablation indique une multipli-
cite´ des me´canismes mis en jeu. Les discussions au sein de la communaute´ scientifique sont,
encore a` l’heure actuelle, tre`s vives concernant les modalite´s de chaque processus implique´ dans
l’ablation en re´gime femtoseconde. Ne´anmoins de grandes lignes consensuelles, que nous allons
pre´senter brie`vement dans la suite, se de´gagent peu a` peu.
La majeure partie de l’e´jection de matie`re se produit apre`s la relaxation de l’e´nergie laser
a` travers les collisions e´lectrons-ions. L’e´chelle de temps d’un processus implique´ τM est donc
alors au moins aussi grande que le temps ne´cessaire pour atteindre l’e´quilibre thermique entre
les e´lectrons et les ions ou temps de couplage e´lectron-ion (τM ≥ τE). Les phe´nome`nes d’ablation
sont donc descriptibles dans le cadre de la thermodynamique et de´pendent des conditions de
tempe´rature, de pression et de densite´ dans lesquelles le mate´riau irradie´ est conduit lors de
la relaxation de l’e´nergie e´lectromagne´tique absorbe´e. Dans le cas d’une impulsion laser longue
(τ ≫ τE), l’e´quilibre entre les ions et les porteurs est atteint pendant le chauffage (Te ≈ T ). On
obtient alors des processus thermiques lents associe´s a` des transitions de phases a` l’e´quilibre,
Figure 1.3 – Photographie du plasma d’ablation d’une cible de nickel induit par des impulsions
femtosecondes de fluence laser 0.8 J/cm2 pour deux de´lais (65 ns a` gauche et 5.5 µs a` droite)
issue de [68].
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comme par exemple la fusion he´te´roge`ne et la vaporisation [56], pre´sentant des frontie`res mobiles
(respectivement solide-liquide et liquide-vapeur). L’e´volution du mate´riau dans les diagrammes
thermodynamiques (P,T), (ρ, T ) ou (ρ, P ) se produit le long des lignes de coexistences des phases
a` l’e´quilibre : par exemple, sur la figure 1.4 (extraite de [71]), le trajet D → W repre´sente le
chauffage d’un liquide en e´quilibre avec sa vapeur. Ces lignes indiquent la limite d’e´quilibre
stable pour chaque phase homoge`ne, et donc, tant que l’e´tat thermodynamique n’atteint pas
ces limites, toute perturbation sera amortie et ne conduira pas a` une transition de phases. En
effet, la re´ponse de l’entropie ∆S a` une perturbation peut se de´velopper comme :
∆S = δS +
1
2
δ2S +
1
3
! δ3S +
1
4
! δ4S + ... (1.5)
avec δiS la re´ponse de degre´ i a` la perturbation. Un e´quilibre stable correspond a` une re´ponse
∆S < 0 et δS = 0 avec tous les termes non-line´aires du de´veloppement ne´gatif. Le cas de
l’ablation est fortement de´pendant des modalite´s de transitions entre liquide et vapeur et on
nomme la limite de coexistence entre ces deux phases la « ligne binodale » (ligne continue
sur le diagramme de la figure 1.4). Lorsque l’e´tat du syste`me est sur une ligne de coexistence
(par exemple solide - liquide ou liquide - gaz), les phases sont en e´quilibre, c’est a` dire que leurs
potentiels thermodynamiques (e´nergie libre ou enthalpie libre) sont e´gaux. Un liquide ou un gaz
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Figure 1.4 – Diagramme de phase typique extrait de [71] avec en noir, la ligne binodale en
traits pleins et la ligne spinodale en traits pointille´s. Le point critique C est marque´ par une
croix. Les fle`ches repre´sentent diffe´rentes trajectoires thermodynamiques de la matie`re.
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en phase homoge`ne peut ne´anmoins exister au dela` de la limite binodale (zone L + G). Dans
ce cas, l’e´quilibre n’est plus comple`tement stable, on le qualifie plutoˆt de « me´tastable ». On a
toujours δS = 0 mais certains termes d’ordres 2 ou plus peuvent eˆtre positifs. Cela implique que
sous certaines conditions, l’e´quilibre peut eˆtre brise´ par une perturbation et le changement de
phase peut s’ope´rer. Ces e´tats me´tastables sont atteints lorsque le syste`me reste homoge`ne hors
des conditions d’e´quilibre stable. L’homoge´ne´ite´ est maintenue car la matie`re est confronte´e a`
une barrie`re de potentiel, la phase me´tastable correspond alors a` un minimum local pour ses
potentiels thermodynamiques. Parmi ces e´tats me´tastables, on peut par exemple citer :
– un cristal parfaitement ordonne´ avec une tempe´rature supe´rieure a` la tempe´rature de
fusion d’e´quilibre sera appele´ un solide surchauffe´.
– un liquide homoge`ne en dessous de la ligne binodale sera un liquide surchauffe´ (point M
sur la figure 1.4).
– une structure liquide de´sordonne´e avec une tempe´rature infe´rieure a` la tempe´rature de
fusion sera nomme´e liquide surfondu.
Une phase me´tastable ne survit que tant que la re´ponse du second degre´ a` une perturbation
est ne´gative (δ2S < 0). Lorsque ce terme devient positif, l’e´quilibre est qualifie´ d’instable et
toute perturbation entraˆıne la transition de phase. La limite de me´tastabilite´ est donc donne´e
par δ2S = 0. Les points des diagrammes de phase ve´rifiant cette condition forment la « ligne
spinodale » indiquant la limite de stabilite´ d’une phase homoge`ne quelles que soient les condi-
tions. La barrie`re de potentiel permettant la me´tastabilite´ s’annule sur cette ligne. Enfin, il
existe un point du diagramme de phase au-dela` duquel les densite´s du liquide et du gaz sont
e´gales. On l’appelle le point critique C = (PC , TC , ρC). Au voisinage de ce point, les fluctuations
de densite´ voient leur porte´e augmenter dramatiquement (la longueur de corre´lation tend vers
l’infini quand la tempe´rature tend vers la tempe´rature critique). Le confinement temporel du
de´poˆt de l’e´nergie e´lectromagne´tique entraˆıne la matie`re dans ce type d’e´tats thermodynamiques
« hors-e´quilibres ».
Historiquement, le premier me´canisme d’ablation laser mettant en jeu des e´tats me´tastables
fuˆt propose´ par Miotello et Kelly en 1995 [72,73] pour expliquer le comportement de la matie`re
e´jecte´e sous l’action d’impulsions nanosecondes. Cette e´chelle de temps est longue devant la
thermalisation de l’e´nergie et devant la mise en mouvement collective des atomes, mais elle est
courte devant le temps de diffusion de la chaleur ne´cessaire pour atteindre l’e´quilibre entre le
liquide et sa vapeur. Le mate´riau entre donc en expansion pendant la dure´e de l’impulsion laser
et il est projete´ dans un e´tat de surchauffage (au dela` de la limite binodale, trajet K → M sur
la figure 1.4). L’explosion de phase ou e´bullition explosive se produit quand le de´poˆt d’e´nergie
permet d’obtenir une tempe´rature a` la surface et a` son voisinage qui approche la tempe´rature
critique TC (T ∼ 0.9TC). Ceci entraine une nucle´ation homoge`ne de bulles de gaz au sein de
la couche liquide surchauffe´e et le mate´riau subit une transition rapide d’un liquide surchauffe´
vers une mixture de vapeur et de gouttes liquides. Ce comportement fait partie des anomalies
qui apparaissent au voisinage de la tempe´rature critique avec en l’occurrence une force de ten-
14
Chapitre 1 : Ablation en régime femtoseconde
sion du liquide qui chute a` 0 et l’apparition de fluctuation de densite´ (ou de pression). Bien
que l’explosion de phase soit un me´canisme violent, elle est parfois utilise´e pour des applica-
tions subtiles comme le nettoyage en utilisant un film mince d’eau dans lequel on de´clenche
le phe´nome`ne (« Steam Laser Cleaning ») [74, 75] ou comme l’ablation de tissus vivants par
explosion de phase de l’eau qui les constitue [76]. Les observations des produits de l’ablation en
re´gime femtoseconde [58] sont en partie en accord avec ce type de me´canisme mais la modalite´
d’e´tablissement du phe´nome`ne semble diffe´rente a` cause du de´couplage e´lectrons ions propre
au re´gime ultrabref qui permet un chauffage a` volume constant (c’est a` dire que la matie`re ne
subit pas d’expansion pendant le chauffage).
1.4.1 Nucle´ation homoge`ne en re´gime ultracourt
Contrairement au me´canisme d’explosion de phase pour des impulsions longues (de l’ordre
de la nanoseconde), le chauffage du mate´riau induit par une irradiation en re´gime femtoseconde
se produit a` volume (ou densite´ constante) conduisant les e´lectrons du mate`riau dans un e´tat
hautement pressurise´ (plusieurs GPa) et tre`s chaud (plusieurs milliers de K) a` une densite´
voisine de la densite´ du solide (loin de la ligne de coexistence liquide vapeur, trajets A → A’
et A → A” sur la figure 1.4). L’expansion de´bute plus tardivement et on peut prendre l’e´tat du
mate´riau a` la fin du chauffage comme condition initiale pour l’expansion qui est adiabatique et
isentropique dans le vide [56]. Ce comportement de la matie`re ablate´e correspond aux trajets A’
→ Y et A”→ U de la figure 1.4. Expe´rimentalement, on constate diffe´rentes formes d’expansion
du mate´riau ablate´ [58, 68, 77] qui de´pendent de la dose d’e´nergie rec¸ue, c’est a` dire de la
tempe´rature atteinte pendant le chauffage. Pour les fluences laser proches du seuil d’ablation,
la majorite´ de la matie`re ablate´e est sous la forme d’une mixture de gouttes liquides et de
gaz. Avec des fluences laser plus importantes, le nombre et la taille des gouttes diminuent et
la matie`re e´jecte´e se trouve principalement sous forme gazeuse. Notons ici que ces e´tudes ne
prennent pas en compte la taille de la zone d’irradiation qui semble eˆtre un parame`tre important
quant a` la nature de la matie`re e´jecte´e. L’augmentation de la surface du spot laser (a` fluence
laser constante) favorise l’expulsion de nanoparticules ou de clusters par rapport a` l’e´jection
de particules microme´triques de liquide ou de solide [69]. De plus, lorsque l’e´nergie est faible
devant le seuil d’ablation, seules les couches les plus superficielles du mate´riau sont e´jecte´es par
vaporisation. Si on conside`re un mate´riau e´pais (par exemple plusieurs microns) irradie´ par des
impulsions de fluence laser supe´rieure au seuil d’ablation, on trouve plusieurs types de produits
d’ablation distincts pour une unique irradiation (voir la figure 1.3) car l’e´nergie de´pose´e de´croˆıt
avec la profondeur dans le solide et chaque couche expe´rimente alors une fluence laser diffe´rente.
Les simulations de dynamique mole´culaire de Perez et Lewis publie´s en 2002 et 2003 [51, 78]
rendent compte de cette diversite´ de comportement (figure 1.5 partie a). Nous nous inte´resserons
aux zones III et IV de cette figure dans le paragraphe suivant. La zone II est caracte´ristique
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Figure 1.5 – (a) Re´sultat de la simulation de dynamique mole´culaire de Perez et Lewis (extraite
de [51]) avec la matie`re non-ablate´e en I et les diffe´rents produits de l’ablation lorsque l’on
s’e´loigne de la surface (II, III puis IV). (b) Trace´ de la vitesse d’expansion de la matie`re en
fonction de l’entropie et de la densite´ (extrait de [78]).
d’une ablation provoque´e par la nucle´ation homoge`ne de noyaux critiques de gaz au sein de la
phase liquide.
La nucle´ation est un me´canisme tre`s re´pandu permettant d’expliquer une grande partie des
transitions de phases. D’apre`s Papon et al. [79], il consiste en « la formation de microstructures
que sont les noyaux ou les germes de la phase nouvelle qui apparaˆıt au sein de la phase en
transformation ». Dans une phase homoge`ne stable, des noyaux se forment constamment mais
ils ne survivent pas. Lorsque l’on atteint et de´passe la limite de stabilite´ (ligne binodale dans
le cas de la transition liquide gaz), la formation d’un noyau peut alors eˆtre favorable du point
de vue thermodynamique s’il de´passe une taille critique, c’est a` dire conduire a` une variation
de l’e´nergie libre (ou de l’enthalpie libre) ne´gative. La variation d’enthalpie libre associe´e a` la
formation d’un noyau sphe´rique peut s’ecrire [79] :
∆Gn =
4π
3
R3∆gV + 4πR
2γ (1.6)
avec R le rayon du noyau, ∆gV l’enthalpie libre de formation de la nouvelle phase par unite´
de volume et γ la tension superficielle. Il est question dans cette expression de la nucle´ation
homoge`ne d’un noyau totalement entoure´ par la phase initiale, c’est pourquoi le deuxie`me terme
repre´sentant l’e´nergie de surface du noyau est exprime´ a` partir de la surface d’une sphe`re. On
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parle de nucle´ation he´te´roge`ne lorsque la formation du noyau se fait au contact d’un e´le´ment
diffe´rent de la phase initiale. Ceci se produit dans les situations moins extreˆmes que le chauffage
d’une cible en re´gime femtoseconde. En effet, la pre´sence d’impurete´s dans la phase initiale
(comme aussi une interface avec le vide ou un front de transition) permet de limiter l’interface
entre les deux phases et offre des configurations possibles qui re´duisent l’enthalpie libre. Cette
modalite´ de transition est largement favorise´e devant la nucle´ation homoge`ne lorsque le chauffage
et la transition se produisent sur la limite de coexistence entre les deux phases.
Ne´anmoins, les impulsions ultracourtes induisent un chauffage et une expansion tre`s rapides.
La chute de la densite´ du liquide en expansion est plus rapide que la vitesse de transition de phase
par nucle´ation he´te´roge`ne. Le liquide entre donc dans la zone de me´tastabilite´ et le changement
de phase se fait par nucle´ation homoge`ne (trajet A’ → Y → Z sur la figure 1.4). Dans la zone
me´tastable, la phase gazeuse correspond a` une enthalpie libre (ou une e´nergie libre) infe´rieure
a` celle de la phase liquide. Le terme ∆gV devient alors ne´gatif et croˆıt en valeur absolue si l’on
continue a` s’e´loigner de la limite de coexistence. Lorsque ∆gV est ne´gatif, il existe toujours un
rayon critique RC a` partir duquel ∆Gn est aussi ne´gatif et le noyau est stable. Au sein de la
phase homoge`ne me´tastable, le processus de nucle´ation homoge`ne conduit a` la formation de
noyaux de taille critique RC avec un taux de nucle´ation [79] :
J ∼ exp
(−∆Gn(RC)
kBT
)
(1.7)
Si l’e´tat de la phase homoge`ne est tre`s e´loigne´ de la limite de stabilite´ et que la tempe´rature
est importante, la vitesse de nucle´ation devient tre`s grande et le mate´riau subit une transition
violente d’une phase homoge`ne liquide me´tastable vers une mixture (en e´quilibre) de gouttes
de liquides et de vapeur. C’est le processus d’explosion de phase. Contrairement au me´canisme
d’explosion de phase de Miotello et Kelly (cite´ au paragraphe pre´ce´dent) pour lequel le liquide
entre dans la zone me´tastable dans un e´tat surchauffe´ (trajet K → M), on pourrait dire qu’ici,
le liquide est homoge`ne dans la zone me´tastable dans un e´tat « sur-dilue´ ». Ces deux termes
sont e´quivalents du point de vue de l’e´tat atteint, mais sont significatifs de l’histoire qu’a
subie le mate´riau avant d’y parvenir. Le me´canisme de transition est le meˆme (meˆme zone
thermodynamique atteinte) mais la vitesse de son e´tablissement semble, quant a` elle, sensible a`
cette histoire. La nucle´ation homoge`ne induite par l’expansion rapide du re´gime femtoseconde
prend effet plus rapidement (10−12−10−11 s [56]) que la nucle´ation provoque´e par des impulsions
plus longues induisant un surchauffage (10−9 − 10−7 s [72, 80]). Le processus de nucle´ation
homoge`ne conduit donc la matie`re excite´e par les impulsions ultra-courtes a` e´voluer vers un
e´tat he´te´roge`ne de liquide et de gaz. Au sein de cette phase la vitesse du son chute brusquement
affectant la propagation des ondes de pression et en particulier des ondes de rare´faction. La
suite de l’expansion de la mixture est fortement conditionne´e par ce comportement particulier
des ondes de rare´faction. On obtient une phase he´te´roge`ne (de faible densite´ moyenne) en
17
Chapitre 1 : Ablation en régime femtoseconde
expansion confine´e entre le mate´riau non-ablate´ et une couche de densite´ proche de celle du
liquide en avant du panache de matie`re ablate´e (plateaux de la figure 1.5 (b) indiquant une
vitesse d’expansion constante quelle que soit la densite´ pour la matie`re ablate´e dans la re´gion
II et pour le mate´riau non e´jecte´ dans la re´gion I). Ce comportement est confirme´ par des
simulations hydrodynamiques [81–83] et de dynamiques mole´culaires [51, 56, 78, 84] ainsi que
par des expe´riences d’observations du mate´riau re´solues en temps [58,77].
Lorsque la quantite´ d’e´nergie de´pose´e dans le mate´riau augmente, le processus de nucle´ation
homoge`ne reste dominant tant que l’e´tat du mate´riau n’approche pas la ligne spinodale. Le cas
limite pour lequel le trajet thermodynamique passe au proche voisinage du point critique est
plutoˆt de´crit par le processus de de´composition spinodale [55, 79]. On ne parle alors plus de
nucle´ation de bulles de gaz par diffusion (le rayon critique tend vers 0 et il n’y a pas de cre´ation
d’interface). Comme on l’a vu pre´ce´demment, toute perturbation locale est amplifie´e et conduit
a` la perte de cohe´sion du mate´riau. Pour les couches superficielles de la matie`re (ou lorsque la
fluence laser est tre`s importante), le trajet thermodynamique de l’expansion passe au-dessus du
point critique et l’on ne peut plus de´crire le processus d’ablation par la nucle´ation homoge`ne
d’une phase gazeuse au sein d’un liquide me´tastable.
1.4.2 Me´canismes au-dela` du point critique
Lors d’une irradiation en re´gime femtoseconde et flux interme´diaire pour des fluences laser
significativement supe´rieures au seuil d’ablation, le solide subit le meˆme type de chauffage
isochorique rapide que celui de´crit dans le paragraphe pre´ce´dent. L’e´nergie e´lectromagne´tique
absorbe´e est supe´rieure a` l’e´nergie de cohe´sion du mate´riau mais l’e´nergie en exce`s (qui est
convertie en e´nergie cine´tique d’expansion) est plus importante. La tempe´rature et la pression
engendre´es en fin de chauffage sont plus e´leve´es que dans le cas du paragraphe pre´ce´dent et
impliquent un trajet thermodynamique de la matie`re en expansion passant au dessus du point
critique. Dans ce cas, le fluide sur-critique produit par le chauffage (trajet A → A” sur la
figure 1.4) [77] ne pe´ne`tre pas dans la zone me´tastable de coexistence liquide vapeur mais subit
une expansion qualifie´e de sur-critique (trajet A”→ U) [78]. La vitesse du son ne subit alors
aucune chute abrupte et la vitesse d’expansion augmente rapidement avec la dose d’e´nergie rec¸ue
(zone III et IV de la figure 1.5). Les ondes de rare´faction associe´es a` la nucle´ation homoge`ne
lors de l’explosion de phase n’apparaissent pas. La matie`re ablate´e par ce processus conduit a`
la composante rapide du plasma (figure 1.3 a` gauche) forme´e d’atomes et e´ventuellement de
petits agre´gats [68,85]. L’e´tat d’agre´gation des e´le´ments de cette composante rapide du panache
d’ablation de´pend de la quantite´ d’e´nergie cine´tique exce´dant l’e´nergie de cohe´sion du solide.
Si l’e´nergie cine´tique est suffisante pour maintenir le panache sous forme gazeuse, la zone de
solide associe´e est ablate´e sous forme atomise´e et e´ventuellement ionise´e [51,54,86]. L’expansion
est alors tre`s rapide et adopte le comportement typique d’un gaz [78] comme le montre la figure
1.5 dans la zone IV. L’ablation correspond alors a` une transition directe de l’e´tat solide vers
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l’e´tat de plasma [56,68,77]. Longtemps apre`s le de´but de l’expansion, le plasma peut e´ventuelle-
ment se recondenser et former des clusters (en recoupant la ligne binodale a` tre`s faible densite´)
mais ce phe´nome`ne ne peut expliquer l’ensemble des observations lie´es aux agre´gats et aux na-
noparticules produits lors de l’ablation en re´gime femtoseconde [83]. Lorsque l’e´nergie cine´tique
est moins importante, le fluide sur-critique peut atteindre la ligne binodale et conduire a` la
production de nanoparticules par nucle´ation de bulles de liquide au sein du fluide aux interfaces
avec le vide par nucle´ation he´te´roge`ne ou dans la zone me´tastable [83]. On parle aussi de « frag-
mentation triviale » [71, 87]. Pour ces e´nergies d’expansion interme´diaires (entre la transition
directe solide plasma et l’explosion de phase), le fluide sur-critique peut aussi se de´composer
dans la zone sur-critique sans approcher des lignes de transitions. Ce me´canisme est nomme´
« fragmentation photome´canique » [51, 78, 82]. La cible se de´sinte`gre en clusters sous l’effet du
stress me´canique impose´ par l’expansion tre`s rapide du mate´riau. La relaxation du stress induit
une expansion a` grande vitesse qui varie fortement avec la profondeur. Le taux de contrainte
ainsi ge´ne´re´ n’est pas uniforme. Le fluide en expansion stocke une quantite´ croissante d’e´nergie
me´canique qui conduit a` la cre´ation de surfaces internes afin de relaxer le stress. Lorsqu’une
quantite´ critique de surface est cre´e´e, le fluide se fragmente en clusters et en gaz provoquant
l’ablation [51,78]. Ce me´canisme correspond a` la transition entre le re´gime d’ablation par explo-
sion de phase et l’atomisation comple`te de la zone irradie´e (voir la zone III sur la figure 1.5). La
composante partiellement ou totalement atomise´e (et en partie ionise´e) du panache d’ablation
est associe´e aux raies d’e´missions spectroscopiques caracte´ristiques de l’e´tat et des constituants
du plasma.
1.5 Le panache d’ablation
Cette pre´sentation des e´le´ments bibliographiques sur le panache d’ablation en re´gime femto-
seconde s’effectue en deux temps. Au cours du premier paragraphe, nous nous focaliserons sur
l’e´tat de plasma induit par ablation laser et sur les concepts employe´s pour le de´crire. Le para-
graphe suivant abordera les donne´es bibliographiques concernant le panache d’ablation induit
par des impulsions laser femtosecondes dans sa globalite´.
1.5.1 Ge´ne´ralite´s sur l’e´tat de plasma
Nous avons vu que l’e´jection de la matie`re suite a` une irradiation en re´gime femtoseconde se
produisait longtemps apre`s la fin du de´poˆt e´nerge´tique. Il n’est donc pas ne´cessaire de conside´rer
l’interaction entre le faisceau laser incident et le panache d’ablation (contrairement au cas d’une
ablation par laser nanoseconde). La matie`re est porte´e dans des e´tats de haute tempe´rature sur
une e´chelle de temps bre`ve devant les processus d’e´jection et d’expansion. Du point de vue de
la fraction de la matie`re ablate´e qui est e´jecte´e sous forme gazeuse, on peut diviser l’ablation
en deux e´tapes [88]. On a tout d’abord l’e´vaporation du mate´riau et la formation du plasma.
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La deuxie`me e´tape correspond a` l’expansion du gaz ablate´. On peut donc dire que, dans un
premier temps, l’e´nergie laser incidente est convertie en e´nergie interne du mate´riau irradie´ et
du nuage de vapeur, puis qu’elle est partiellement transforme´e en e´nergie cine´tique d’expansion.
La description du comportement du plasma peut se faire en terme de densite´ dans l’espace des
phases des particules qui le composent. Le nombre moyen de particules dans un volume d3r
autour d’une position ~r et dans un intervalle d3v autour d’une vitesse ~v a` l’instant t est donne´e
par f(~r,~v, t)d3rd3v. De fac¸on ge´ne´rale, on suppose que la densite´ f dans l’espace des phases
obe´it a` l’e´quation de Boltzmann [89] :
∂
∂t
f(~r,~v, t) + ~v · ~∇f(~r,~v, t) =∫
d3v
∫
d2Ωσc(g, ~Ω)g
[
f(~r,~v1
′, t)f(~r,~v ′, t)− f(~r,~v1, t)f(~r,~v, t)
]
(1.8)
avec g = |~v−~v1| vitesse relative des particules avant la collision, σc(g, ~Ω)d2Ω la section efficace de
collision pour deux particules de vitesse relative g contenues dans un intervalle d’angle solide d2Ω
autour de ~Ω (dans le syste`me du centre de masse). ~v′ et ~v′1 sont les vitesses des particules apre`s
la collision. Le second membre de cette e´quation exprime la contribution des collisions entre les
particules a` l’e´volution de l’espace des phases. L’e´tude concre`te du plasma passe souvent par
l’e´tude des distributions des vitesses f(vx, vy, vz) en fonction de la localisation dans le plasma et
du temps. Ces distributions s’appuient sur les moments de la densite´ dans l’espace des phases :
vitesse du centre de masse : u(~r, t) =
1
n
∫
d3v vz f(~r,~v, t) (1.9)
variance de v⊥ : Tz(~r, t) =
m
nk
∫
d3v (vz − u)2f(~r,~v, t) (1.10)
variance de v// : Txy(~r, t) =
m
2nk
∫
d3v (v2x + v
2
y) f(~r,~v, t) (1.11)
avec v⊥ = vz la vitesse longitudinale (perpendiculaire a` la surface) et v// =
√
v2x + v
2
y la vitesse
radiale (paralle`le a` la surface). On nomme les variances des distributions de vitesse paralle`le
et perpendiculaire a` la surface de la cible « Tempe´ratures cine´tiques ». On peut conside´rer que
lors de l’e´jection, les e´le´ments du plasma quittent la surface en e´quilibre thermique avec cette
dernie`re. A la surface, la distribution des vitesses des particules peut alors se de´crire comme
une distribution maxwellienne (half range) limite´e au demi-espace [89,90] :
f(vx, vy, vz) ∝
(
m
kBTs
)3/2
exp
(
−m(v
2
x + v
2
y + v
2
z)
2kBTs
)
(1.12)
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avec vz > 0, −∞ < vx, vy < +∞ et Ts la tempe´rature de la surface. Cette distribution est
fortement hors-e´quilibre et traduit l’e´mission des particules hors de la surface. L’e´volution ul-
te´rieure du plasma de´pend alors fortement du nombre de particules e´mises, c’est a` dire de
l’importance de la fre´quence de collision (second membre de l’e´quation de Boltzmann 1.8). En
ge´ne´ral, bien que le centre de masse s’e´loigne de la surface, une fraction des particules est re´tro-
diffuse´e (−∞ < vz < +∞) imposant l’emploi de distributions maxwelliennes e´tendues a` tout
l’espace. Si le nombre de collisions est grand, la plasma se thermalise. On de´finit alors la zone
de Knudsen sur laquelle la distribution des vitesses s’e´quilibre, e´voluant de la distribution hors
e´quilibre limite´e au demi-espace (e´quation 1.12) a` la distribution de Maxwell e´tendue a` tout
l’espace (full range) en e´quilibre thermique (pour laquelle les tempe´ratures cine´tiques s’e´galent
et co¨ıncident avec la tempe´rature thermodynamique T = Tz = Txy) et shifte´e pour traduire le
mouvement du centre de masse :
f(vx, vy, vz) ∝
(
m
kBT
)3/2
exp
(
−m
(
(vz − u)2 + v2x + v2y
)
2kBT
)
(1.13)
avec −∞ < vx, vy, vz < +∞ et T la tempe´rature du plasma. D’autre part, si le nombre de
collisions est insuffisant pour assurer la thermalisation du plasma, les variances des vitesses
perpendiculaire et paralle`le a` la surface ne sont pas e´gales (Tz 6= Txy) et l’on peut de´crire le
panache par une distribution maxwellienne elliptique (ou ellipso¨ıdale) shifte´e et e´tendue a` tout
l’espace [91,92] :
f(vx, vy, vz) ∝
(
m
kBTz
)1/2
exp
(
−m(vz − u)
2
2kBTz
)(
m
kBTxy
)
exp
(
−m
(
v2x + v
2
y
)
2kBTxy
)
(1.14)
avec −∞ < vx, vy, vz < +∞. Enfin, si les collisions ne sont pas suffisantes pour entraˆıner la
re´tro-diffusion des particules, cette dernie`re distribution peut eˆtre limite´e au demi-espace. Ces
diffe´rentes descriptions permettent de caracte´riser le comportement macroscopique du panache
d’ablation.
Du point de vue microscopique, l’impulsion laser conduit a` la production d’un gaz a` haute
tempe´rature qui est sujet a` des phe´nome`nes d’excitation. Dans la situation que nous conside´rons
ici, les excitations se produisent principalement par collisions e´lectroniques. Les e´lectrons des
atomes du gaz peuvent eˆtre porte´s dans des e´tats d’e´nergie supe´rieurs a` leur e´tat fondamen-
tal (au repos) ou eˆtre e´mis lorsqu’ils absorbent une e´nergie de´passant le potentiel d’ionisation
de l’e´le´ment conside´re´. La matie`re e´jecte´e sous forme gazeuse est donc dans ces conditions un
me´lange d’atomes neutres, d’ions et d’e´lectrons libres. De fac¸on rigoureuse, c’est ce gaz par-
tiellement ionise´ qui porte le nom de plasma. On de´finit une tempe´rature pour ces e´lectrons
libres Texc qui dans le cadre de l’e´quilibre thermodynamique local est e´gale a` la tempe´rature
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e´lectronique [93]. De plus, si le couplage e´lectron-ion est effectif (ce qui est le cas lorsque l’on
conside`re un plasma induit par laser), cette tempe´rature est aussi la tempe´rature au sens ther-
modynamique T .
Les collisions e´lectroniques peuvent induire diffe´rents types de transitions excitatrices au
sein du plasma [94]. Lorsqu’un e´lectron lie´ a` un atome est porte´ dans un e´tat lie´ de plus haute
e´nergie, l’atome est alors excite´ et l’on parle de transition « lie´ - lie´ ». Si l’e´nergie transfe´re´e lors
de la collision conduit l’e´lectron lie´ a` une e´nergie supe´rieure au potentiel d’ionisation de l’atome
celui est ionise´, l’e´lectron est alors qualifie´ de libre et l’on parle de transition « lie´ - libre ». Enfin,
un e´lectron libre peut voir son e´nergie cine´tique accrue lors d’une collision (transition « libre
- libre »). Les collisions conduisent a` un plasma fortement excite´ qui se relaxe par des phe´no-
me`nes collisionnels ou des transitions radiatives. L’ensemble des de´sexcitations par transitions
radiatives constitue l’e´mission optique du plasma qui peut eˆtre observe´e expe´rimentalement et
en particulier analyse´e spectroscopiquement. L’e´mission de rayonnement se fait principalement
a` travers deux me´canismes :
– la de´sexcitation des atomes ou des ions excite´s qui produit une e´mission dans une zone
spectrale limite´e que l’on appelle raie atomique et dont la fre´quence est donne´e par l’e´cart
e´nerge´tique entre le niveau de de´part et le niveau d’arrive´e de l’e´lectron. L’e´tude de
ces transitions, dites atomiques, renseignent sur la structure des niveaux e´nerge´tiques de
l’e´le´ment e´metteur et permet souvent d’en de´terminer la nature.
– l’e´mission des e´lectrons libres freine´s lors d’une collision avec une autre particule nomme´e
rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung qui produit une e´mission continue du point
de vue spectral.
D’autre part, les atomes ionise´s peuvent retourner a` l’e´tat neutre par la capture d’e´lectrons
libres. On peut avoir le phe´nome`ne de recombinaison radiative qui consiste en une collision entre
un ion et un e´lectron libre ge´ne´rant un photon et un atome dans l’e´tat d’ionisation infe´rieur. La
recombinaison peut aussi se produire lors d’une collision super-e´lastique a` trois corps entre deux
e´lectrons et un ion. Le phe´nome`ne de recombinaison radiative contribue a` l’e´mission optique du
plasma.
Ne´anmoins, la lumie`re e´mise par les me´canismes de´crits ci-dessus n’atteint pas ne´cessaire-
ment les limites du plasma car les photons peuvent eˆtres re´absorbe´s en induisant des transitions
e´lectroniques lie´-lie´, lie´-libre ou libre-libre (Bremsstrahlung inverse). En particulier, au tout
de´but de l’expansion du plasma, celui-ci est tre`s dense et constitue un milieu optiquement
e´pais pour l’e´mission des transitions atomiques qui est re´absorbe´e. A ce stade de l’e´volution du
plasma, la lumie`re observe´e hors du plasma consiste principalement en l’e´mission du continuum
associe´e aux de´sexcitations libre-libre [88]. Environ 100 ns apre`s l’interaction, le plasma devient
transparent au rayonnement des transitions atomiques car la densite´ chute et on peut observer
les raies d’e´mission associe´es.
Pour de´crire l’e´volution et le comportement du plasma, on suppose souvent que le syste`me
est en e´quilibre thermodynamique au moins local [95]. C’est a` dire que localement, il y a mi-
22
Chapitre 1 : Ablation en régime femtoseconde
cro re´versibilite´ des diffe´rents processus (transitions d’absorptions compense´es par transitions
d’e´missions, collisions ine´lastiques contrebalanc¸e´es par collisions supere´lastiques) et que d’autre
part, les e´ventuels gradients de tempe´rature ou de densite´ ne sont pas trop importants. Dans
ces conditions, la description du plasma est facilite´e par l’emploi de la loi de Saha :
Nr+1ne
Nr
= 2
Br+1(T )
Br(T )
(2πmekBT )
3/2
h3
exp
(−χr
kBT
)
(1.15)
qui de´crit le rapport entre les densite´s d’un e´le´ment Nr de potentiel d’ionisation χr et de son
correspondant dans l’e´tat d’ionisation supe´rieur Nr+1 en fonction de la densite´ e´lectronique ne
et de la tempe´rature T . On utilise aussi la loi de Boltzmann :
ni
Nr
=
gi
Br(T )
exp
(−Ei
kBT
)
(1.16)
qui pre´dit la fraction des atomes d’un e´le´ment excite´ dans un niveau d’e´nergie Ei et de multi-
plicite´ gi en fonction de la tempe´rature T et de la densite´ totale de cet e´le´ment Nr. Br(T ) est
la fonction de partition de l’e´le´ment a` la tempe´rature T , me est la masse de l’e´lectron, kB la
constante de Boltzmann et h la constante de Planck.
Enfin, pour conclure ce rapide tour d’horizon des phe´nome`nes associe´s a` l’e´tat de plasma,
nous notons que les descriptions de l’expansion du panache rappele´es ci-dessus peuvent eˆtre
affine´es en tenant compte des interactions coulombiennes entre les particules charge´es. En par-
ticulier, le mouvement des ions est fortement influence´ par celui des e´lectrons et peut pre´senter
un comportement sensiblement diffe´rent de celui des atomes neutres. Ce phe´nome`ne, nomme´
« diffusion ambipolaire » et pre´sente´ dans le paragraphe 1.3, reveˆt une grande importance dans
les situations, comme en re´gime femtoseconde ou nanoseconde, ou` une couche d’e´lectrons est
photo e´mise au moment de l’absorption de l’e´nergie laser [8, 9, 96].
1.5.2 Le panache d’ablation en re´gime femtoseconde
L’e´tude du panache d’ablation ge´ne´re´ par des impulsions laser femtosecondes implique l’ana-
lyse de la matie`re e´jecte´e sous diffe´rentes formes allant de l’e´tat de plasma de´crit aborde´ ci-dessus
a` l’e´tat solide. L’investigation expe´rimentale de l’ablation met donc en jeu de nombreux disposi-
tifs de caracte´risation. Les me´thodes les plus couramment employe´es sont l’analyse spectrosco-
pique (Laser Induced Breakdown Spectroscopy LIBS) [67,97–99] et l’imagerie directe [70,98,100]
de l’e´mission optique du panache d’ablation ainsi que la spectrome´trie de masse a` temps de vol
(Time Of Flight Mass Spectrometry MS-TOF) [101–103]. De plus, l’e´mission du plasma peut
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eˆtre induite par une deuxie`me irradiation laser du panache (Laser Induced Fluorescence) [104].
Les espe`ces ionise´es du panache sont aussi e´tudie´es par analyseur e´lectrostatique et par sonde de
Langmuir [9,64]. En paralle`le de ces techniques « in-situ », de nombreuses informations sur les
espe`ces ablate´es sont extraites des proprie´te´s des couches de´pose´es sur un substrat en collectant
le panache d’ablation. Ces couches sont analyse´es par microscopies e´lectronique a` balayage et
a` force atomique (MEB et AFM), diffraction de rayons X (XRD), spectroscopie Raman ...
Les diffe´rentes e´tudes expe´rimentales mene´es sur le panache d’ablation laser en re´gime fem-
toseconde permettent d’identifier plusieurs comportements re´currents. De fac¸on tre`s ge´ne´rale,
la matie`re ablate´e par des impulsions laser femtoseconde pre´sente une distribution de la vi-
tesse des espe`ces e´jecte´es multimodale [66, 68–70, 98, 99, 105–107]. Une premie`re composante
rapide compose´e de la partie atomise´e et ionise´e de la matie`re ablate´e est suivie d’une deuxie`me
composante plus lente forme´e par des agre´gats d’atomes et des nanoparticules. Si la fluence
laser est importante devant le seuil d’ablation, une troisie`me composante peut eˆtre observe´e.
Elle est associe´e a` l’e´mission de larges gouttes de liquides ou de fragments solides de mate´riau
dont la formation est relie´e a` des phe´nome`nes d’e´jection hors de la couche liquide (« Hydrody-
namic Sputtering ») [108, 109] et de fracture du solide (« Spallation ») [12]. Les e´tudes cite´es
ci-dessus montrent que cette structuration du panache d’ablation est un phe´nome`ne ge´ne´ral a`
l’ablation par impulsions laser femtosecondes tant pour les me´taux (Al, Au, Ti, W, Ni) que les
semi-conducteurs (Si, Graphite) ou les die´lectriques (AlN,BaTiO3,MgO).
Ces trois composantes sont aise´ment distinguables par l’e´tude de l’e´mission optique du
plasma. En effet, la premie`re composante atomise´e pre´sente une e´mission optique spectrale
forme´e de raies discre`tes caracte´ristiques des transitions atomiques radiatives tandis que celle
de la seconde composante se structure de fac¸on similaire a` l’e´mission optique d’un corps noir
[67, 105, 106]. La troisie`me composante est associe´e a` des trajectoires lumineuses individuelles
observables lors de l’imagerie directe du panache d’ablation. Les distributions de vitesses ne
semblent que peu sensibles a` la variation de la fluence laser ou de la longueur d’onde des
photons incidents [103]. Les vitesses des deux composantes les plus rapides ont e´te´ mesure´es sur
plusieurs mate´riaux (Au, Ni, Ti et Si). La composante atomique pre´sente une vitesse de l’ordre
de 104 m/s tandis que la composante plus lente forme´e de nanoparticules est associe´e a` une
vitesse voisine de 102 m/s [66–68, 105]. Il a de plus e´te´ observe´ que la re´duction de la taille du
spot laser a` fluence laser constante favorise la formation de la troisie`me composante [69,70].
Concernant la structure ge´ne´rale du panache d’ablation, il faut de plus citer l’observation
d’une composante ultra rapide d’ions qui peut se rajouter aux trois composantes sus-cite´es
[8,9,64,110]. La pre´sence de cette composante extreˆmement e´nerge´tique d’ions peut s’expliquer
par la photo-e´mission d’e´lectrons [9] qui induit le phe´nome`ne de diffusion ambipolaire des ions
e´mis plus tardivement et aussi celui d’explosion coulombienne sur les die´lectriques [61].
L’e´tude de l’e´mission optique du panache d’ablation permet de plus de caracte´riser son ex-
pansion d’un point de vue macroscopique. Il a par exemple e´te´ montre´ dans le cas du cuivre
que l’extension du plasma e´tait initialement proportionnelle au temps (expansion libre) et que
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l’expansion conse´cutive pouvait se de´crire plus tard par un mode`le en point de souﬄe (extension
∼ t2/5) [104]. De plus, la distribution des vitesses dans un plasma d’aluminium peut se de´crire
par une distribution maxwellienne limite´e au demi-espace pour des fluences laser proches du
seuil d’ablation. Elle e´volue vers une distribution maxwellienne e´tendue a` tout l’espace lorsque
la fluence laser augmente [10].
Le phe´nome`ne de formation de nanoparticules rapporte´ ci-dessus semble eˆtre l’un des traits
caracte´ristiques de l’ablation en re´gime femtoseconde. Il est un signe de l’induction d’e´tats ex-
treˆmement hors e´quilibre par l’irradiation, et ce quel que soit le mate´riau cible. La ge´ne´ration
de ce type de structures a en effet e´te´ observe´e pour une large varie´te´ de solides. Des nanopar-
ticules pre´sentant une distribution de tailles descriptible par une loi « log-normale » et variant
de quelques nanome`tres a` la centaine de nanome`tres ont par exemple e´te´ observe´es sur de nom-
breux mate´riaux (Al, Au, Ag, Ni, Ti, Ge, Si, TbDyFe, MgB2) [66,67,99,103,111]. Il est de plus
souvent admis que la ge´ne´ration de ces nanoparticules ne peut s’expliquer uniquement par une
condensation de la phase gazeuse du plasma [100]. Il est ne´cessaire de conside´rer des me´canismes
d’e´jection directe hors de la cible comme l’explosion de phase, la fragmentation du fluide sur-
critique, la de´composition spinodale [23]. L’explication de la formation de ces nanoparticules
reste ne´anmoins un sujet tre`s controverse´.
Quoi qu’il en soit, il apparaˆıt que le panache d’ablation induit par des impulsions femtose-
condes sur une large gamme de mate´riaux pre´sente globalement une structuration re´currente
avec une composante de matie`re e´jecte´e sous forme atomise´e suivie d’un nuage d’agre´gats et
de nanoparticules. Pour les fluences laser e´leve´es, l’e´mission de gouttelettes et d’escarbilles est
constate´e a` la suite de ces deux premie`res composantes.
1.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons pre´sente´ diffe´rents canaux pour l’e´nergie laser incidente pou-
vant conduire a` l’e´jection de la matie`re irradie´e. Nous avons discute´ les caracte´ristiques de la
matie`re ablate´e en fonction des diffe´rents me´canismes e´tudie´s. Ne´anmoins, nous avons toujours
traite´ les diffe´rents processus d’ablation se´pare´ment. De fac¸on plus re´aliste et plus adapte´e a`
l’ensemble des phe´nome`nes pre´sente´s dans le paragraphe pre´ce´dent, la distribution inhomoge`ne
du faisceau laser incident (en ge´ne´ral gaussienne) ainsi que la re´duction de la dose d’e´nergie
absorbe´e par le mate´riau en fonction de la profondeur impliquent que plusieurs des me´canismes
de´crits dans ce chapitre doivent eˆtre pris en compte en meˆme temps dans la description globale
de l’ablation [86]. Nous avons brie`vement aborde´ les me´canismes non-thermiques se produisant
avant la thermalisation des e´lectrons et des ions comme l’explosion coulombienne et la diffusion
ambipolaire. Lorsque l’e´quilibre thermique entre les e´lectrons et les ions du solide est atteint,
on entre dans le re´gime de´crit par la thermodynamique et on peut de´finir un unique jeu de pa-
rame`tres pour de´crire l’e´volution du mate´riau. Le comportement d’une zone du solide est alors
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principalement fixe´ par la tempe´rature et la densite´ atteinte a` la fin du chauffage. Cet e´tat est le
point de de´part de l’expansion adiabatique conse´cutive qui adopte les diffe´rents comportements
pre´sente´s dans ce chapitre en fonction des conditions thermodynamiques atteintes initialement.
Les couches du mate´riau recevant une quantite´ d’e´nergie supe´rieure a` l’e´nergie de cohe´sion sont,
au de´but de l’expansion, a` une tempe´rature largement supe´rieure a` la tempe´rature critique. Le
trajet thermodynamique de la de´tente passe alors nettement au-dessus du point critique. Cette
fraction du solide subit une transition directe vers l’e´tat de plasma et produit la partie la plus
chaude et la plus ionise´e du gaz e´jecte´. Lorsque l’e´nergie absorbe´e est plus mode´re´e, le trajet de
l’expansion passe au voisinage du point critique. Diffe´rents me´canismes peuvent alors eˆtre im-
plique´s dans l’e´jection de matie`re avec un de´nominateur commun, la production de matie`re sous
forme atomise´e accompagne´e de clusters d’atomes et de petits agre´gats. On parle souvent de
fragmentation photome´canique pour les trajectoires le´ge`rement sur-critiques ou de fragmenta-
tion triviale et de de´composition spinodale pour les trajectoires passant dans le proche voisinage
du point critique. Les trajectoires d’expansion partant de tempe´ratures plus basses coupent la
ligne binodale. Dans ce cas, la de´tente produit un liquide qui continue a` s’e´tendre et devient
me´tastable. Le liquide transite alors brutalement vers une mixture de gaz et de liquide. Pour
une e´nergie tre`s proche du seuil d’ablation, des bulles de gaz peuvent se former dans la phase
liquide du mate´riau et conduire a` la rupture de la surface liquide (exfoliation). Des cavite´s
peuvent aussi apparaˆıtre dans la phase solide et provoquer sa fracture (spallation ou e´caillage).
Ce me´canisme ge´ne`re l’e´jection de matie`re sous forme solide comme les escarbilles. Dans une
vision re´aliste de l’ablation, on change de me´canisme de fac¸on continue en fonction de la pro-
fondeur e´tudie´e. En particulier, un solide dont les couches superficielles subissent une transition
directe vers le plasma est ablate´ par fragmentation (et e´ventuellement explosion de phase) plus
en profondeur.
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CHAPITRE 2
Description des moyens expe´rimentaux et nume´riques
Dans ce chapitre, nous allons de´tailler les diffe´rents e´le´ments mis en jeu au cours des e´tudes
expe´rimentales ainsi que les outils nume´riques de traitement des donne´es et de simulation de
l’interaction laser - matie`re. Nous de´buterons par l’expose´ du syste`me laser femtoseconde utilise´
au laboratoire de´livrant des impulsions de dure´e 150 fs avec une cadence de 1 kHz. Ce syste`me
est associe´ a` un modulateur spatial de lumie`re qui permet de sculpter la forme temporelle des
impulsions laser. Afin de mesurer les distributions temporelles de l’e´nergie laser ainsi induites, un
dispositif d’auto et de cross corre´lation est employe´. Dans un second temps, nous pre´senterons la
chambre d’interaction permettant de ge´ne´rer l’ablation des mate´riaux sous atmosphe`re controle´e
(en particulier en vide pousse´ ∼ 10−7 mbar). Nous expliquerons la me´thode par laquelle nous
e´talonnons la surface de la zone irradie´e pour maˆıtriser la fluence laser. Nous de´crirons ensuite
le dispositif d’acquisition de l’e´mission optique du panache d’ablation, tant en imagerie directe
qu’en analyse spectroscopique, qui est comple´te´ par une investigation « ex-situ » des couches
minces. Nous terminerons ce chapitre par la pre´sentation des diffe´rents moyens nume´riques mis
en jeu dans ce travail.
2.1 Syste`me laser femtoseconde
Comme nous l’avons dit ci-dessus, le syste`me laser que nous utilisons est compose´ d’une
chaˆıne laser femtoseconde amplifie´e, d’un dispositif de mise en forme temporelle des impulsions
et d’un syste`me d’auto et de cross corre´lation afin de caracte´riser cette mise en forme. Nous
allons d’abord pre´senter la chaˆıne laser femtoseconde.
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2.1.1 Chaˆıne laser femtoseconde
La source laser femtoseconde utilise´e lors de nos expe´riences est une chaˆıne laser de´veloppe´e
par Thale`s de´livrant des impulsions d’environ 150 fs (de longueur d’onde centre´e a` 800 nm)
avec une puissance maximum de 1.5 W a` 1 kHz (soit au maximum 1.5 mJ par impulsion). Ce
dispositif est compose´ de trois e´le´ments principaux :
– un oscillateur femtoseconde a` blocage de mode Vitesse Duo commercialise´ par Coherent
fournissant des impulsions ultra-bre`ves (100 fs) de 1.6 nJ environ (λ = 800 nm) a` une
cadence de 80 MHz.
– un laser de pompe YLF (Yttrium Lithium Fluoride) produit par Thale`s de´livrant des
impulsions nanosecondes avec une puissance de 16 W a` 1 kHz.
– un amplificateur a` deux e´tages (re´ge´ne´ratif et multi-passages) de type Concerto commer-
cialise´ par Thale`s.
L’ensemble de la source laser femtoseconde est sche´matise´ dans la figure 2.1. L’oscillateur est
l’e´le´ment fondamental de la chaˆıne laser femtoseconde car il permet la concentration temporelle
de l’e´nergie sur l’e´chelle ultra-bre`ve.
Cet oscillateur Vitesse est compose´ d’un milieu actif, un barreau de saphir dope´ titane
(Ti : Saphir), pompe´ par un laser a` diode de type Verdi. Le milieu de gain de ce dernier est un
cristal de Gadoline Orthovanadate dope´ Ne´odyme (Nd : Y V O4) dont la bande d’e´mission est
centre´e autour de 1064 nm. Pour exciter le cristal Ti : Saphir a` la longueur d’onde de pompage
optimale (λ = 532 nm), la seconde harmonique du faisceau du laser Nd : Y V O4 est ge´ne´re´e
grace a` un cristal doubleur (LBO). Afin d’atteindre une concentration de l’e´nergie sur l’e´chelle
de temps femtoseconde, ce dispositif est base´ sur le comportement non-line´aire de l’indice de
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Figure 2.1 – Source laser femtoseconde
28
Chapitre 2 : Description des moyens expérimentaux et numériques
re´fraction du cristal Ti : Saphir vis a` vis de l’intensite´ du champ e´lectromagne´tique. En effet,
a` e´nergie constante, les impulsions les plus courtes sont les plus intenses et l’effet Kerr optique
permet de concentrer spatialement la partie la plus intense du faisceau lors de son interaction
avec le cristal. En adaptant la ge´ome´trie de la cavite´ re´sonnante, il est alors possible de moduler
ses pertes afin de ne maintenir que le mode le plus intense. C’est le processus d’auto-blocage
de modes. En pratique, un diaphragme place´ dans la cavite´ du cristal Ti : Saphir re´alise la
modulation des pertes de la cavite´. L’oscillateur Vitesse ge´ne`re ainsi des impulsions ultra-bre`ves
d’environ 100 fs (λ = 800 nm) avec une puissance de 130 mW a` 80 MHz (soit 1.6 nJ par im-
pulsion et 16 kW creˆte). L’e´chelle de temps ultra-courte est ainsi atteinte, mais l’e´nergie par
impulsion et la puissance creˆte restent limite´es.
L’e´nergie des impulsions ultra-bre`ves de´livre´es par l’oscillateur femtoseconde est augmente´e
afin d’atteindre le domaine du mJ, typique des applications d’ablation laser. L’ensemble forme´
par le laser de pompe nanoseconde Y LF et l’amplificateur a` de´rive de fre´quence Concerto
est alors utilise´ pour e´lever l’e´nergie des impulsions. Ne´anmoins, des impulsions laser de 150
femtosecondes de quelques mJ correspondent a` des puissances creˆtes de l’ordre 109 W a` 1010
W. Or ces puissances creˆtes sont au-dela` des seuils d’auto-focalisation et d’endommagement
des milieux amplificateurs, imposant une me´thode d’amplification spe´cifique de´veloppe´e par G.
Mourou : la me´thode d’amplification a` de´rive de fre´quence [4]. Ce proce´de´ consiste en l’amplifi-
cation des impulsions femtosecondes dont les composantes fre´quentielles ont e´te´ pre´alablement
disperse´es dans le temps (de´rive de fre´quence). Les impulsions ainsi disperse´es concentrent la
meˆme e´nergie sur une e´chelle de temps plus longue re´duisant la puissance creˆte jusqu’a` des
niveaux infe´rieurs aux seuils d’endommagement des composants optiques. Un premier re´seau
de diffraction est utilise´ pour e´tirer les impulsions femtosecondes entrantes dans l’amplificateur
re´partissant l’e´nergie sur 0.1 a` 1 ns. La lumie`re laser peut alors eˆtre manipule´e et amplifie´e sans
risque pour l’architecture optique du syste`me.
L’amplification se de´roule alors en deux e´tapes. Pour les deux cas, l’e´nergie ne´cessaire a` l’in-
version de population dans les milieux de gains est apporte´e par le faisceau du laser de pompe
Y LF constitue´e d’impulsions de dure´e 7 a` 8 ns et d’e´nergie 16 mJ a` 1 kHz (de longueur d’onde
λ = 532 nm). Dans un premier temps, un amplificateur multi-passages est utilise´. Il est forme´
d’une structure en forme de papillon centre´e sur un cristal de Ti : Saphir permettant plusieurs
amplifications successives du faisceau sans l’utilisation d’une cavite´ re´sonnante (figure 2.2). La
seconde e´tape d’amplification s’appuie sur un amplificateur re´ge´ne´ratif permettant de pie´ger
les impulsions au sein d’une cavite´ re´sonnante abritant un deuxie`me cristal de Ti : Saphir.
Contrairement a` la me´thode multi-passages pour laquelle les lieux d’entre´e et de sortie du
faisceau sont diffe´rents, la cavite´ ne posse`de ici qu’un seul point d’e´change (lieux d’entre´e et
de sortie identiques) avec le reste du syste`me laser. L’injection (respectivement l’e´jection) des
impulsions dans (respectivement hors de) la cavite´ est re´alise´e graˆce a` la manipulation de la
direction de la polarisation du faisceau par une cellule de Pockels (cristal de KDP auquel on
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Figure 2.2 – Sche´ma de principe de l’amplificateur multi-passage.
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Figure 2.3 – Sche´ma de principe de l’amplificateur re´ge´ne´ratif.
applique une tension) associe´e a` la pre´sence d’un polariseur jouant le roˆle de porte pour le
faisceau (figure 2.3). L’injection et l’e´jection de la cavite´ re´ge´ne´rative sont synchronise´es avec le
pompage du cristal de Ti : Saphir par le laser Y LF afin d’optimiser l’amplification. La gestion
du timing est a` ce stade ge´re´e par le boˆıtier d’alimentation et de synchronisation MEDOX
fabrique´ par Thale`s. Ce dispositif applique les tensions sur la cellule de Pockels afin de de´-
clencher l’injection et l’e´jection aux de´lais approprie´s vis a` vis du pompage. Son horloge est
constitue´e par un signal externe haute fre´quence (80 MHz) produit par l’oscillateur V itesse en
synchronisation avec l’e´mission des impulsions laser non-amplifie´es. Les impulsions laser issues
de l’oscillateur femtoseconde e´tire´es puis amplifie´es suivant les deux e´tapes de´crites ci-dessus
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Energie par impulsion 1.5 mJ
Longueur d’onde 800 nm
Dure´e d’impulsion 150 fs
Taux de re´pe´tition 1 kHz
Table 2.1 – Re´sume´ des caracte´ristiques des impulsions laser femtosecondes.
sont alors re-compresse´es a` l’aide d’un second re´seau de diffraction permettant d’obtenir les
impulsions ultra-bre`ves dont les caracte´ristiques sont rappele´es dans la Table 2.1.
L’utilisation du laser femtoseconde pour nos travaux requiert la maˆıtrise des trains d’impul-
sions e´mis par le syste`me. Plusieurs me´thodes existent pour controˆler les impulsions ge´ne´re´es
par le syste`me laser. La plus simple est l’interposition d’un obturateur me´canique sur le trajet
du faisceau. Ne´anmoins, ce proce´de´ est limite´ par la cadence du laser qui est trop haute pour
permettre la se´lection d’une unique impulsion. Il faut alors envisager de piloter le syste`me de
fac¸on e´lectronique, ce qui a e´te´ fait dans le cadre de ce travail. Il est possible de de´clencher
sur commande le laser de pompe Y LF . Si le pompage est inhibe´, la chaˆıne laser n’e´met que le
faisceau de l’oscillateur femtoseconde dont la puissance creˆte des impulsions (environ 104 W) est
ne´gligeable devant les puissances creˆtes mises en jeu pour les expe´riences d’ablation [40]. Cette
me´thode pre´sente l’avantage d’e´liminer le faisceau laser nanoseconde duˆ au laser de pompe Y LF
lorsque aucune impulsion femtoseconde amplifie´e n’est e´mise, mais pose un proble`me de stabi-
lite´. En effet, les conditions de pompage des cristaux de Ti : Saphir fluctuent, entraˆınant une
modification de la focale thermique associe´e aux cavite´s. Cela peut conduire a` une instabilite´
de l’alignement des diffe´rents faisceaux si le besoin en impulsion laser n’est pas re´gulier dans le
temps.
Reste la possibilite´ d’inhiber seulement l’injection et l’e´jection des impulsions a` travers l’ali-
mentation et la synchronisation de la cellule de Pockels. Pour re´aliser cela, nous avons remplace´
le syste`me de synchronisation du boitierMEDOX par un dispositifMASTERCLOCK produit
par Thale`s. L’e´lectronique de synchronisation du boˆıtier MEDOX est court-circuite´e, permet-
tant au MASTERCLOCK de piloter directement l’alimentation de la cellule de Pockels. Ce
nouveau dispositif de timing est e´quipe´ de 20 canaux de sortie adressables par ordinateur via une
connexion se´rie RS-232 D-Sub 9 (Port COM). Il posse`de e´galement une horloge interne de fre´-
quence 75 MHz ainsi qu’une entre´e haute fre´quence pour utiliser un signal horloge externe. Pour
e´viter tout proble`me de de´rive temporelle des de´clenchements les uns par rapport aux autres,
nous avons utilise´ le signal haute fre´quence fourni par l’oscillateur V itesse. De plus, deux entre´es
de de´clenchement externe TRIG 1 et TRIG 2 sont disponibles. Chacune des 20 sorties ge´ne`re
un signal TTL synchronise´ par rapport a` l’horloge interne ou avec l’une des deux entre´es TRIG
1 ou 2. Les de´lais des signaux ge´ne´re´s vis a` vis du de´clenchement choisi ainsi que leurs dure´es
sont parame`trables. Toutes les sorties peuvent eˆtre inhibe´es mais seule la premie`re permet la
maˆıtrise pre´cise des cycles de synchronisation. Elle peut en effet fonctionner sous trois modes
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diffe´rents : CONTINU ,MONO−IMPULSION ou BURST . En mode CONTINU , la sortie
ge´ne`re un signal pour chaque de´clenchement. En mode MONO − IMPULSION , elle bascule
en position haute pour un nombre donne´ et parame´trable de de´clenchements successifs. Le mode
BURST permet de re´aliser un nombre quelconque de cycles de typeMONO−IMPULSION .
Les 19 autres sorties fonctionnent sur le mode CONTINU . Dans la configuration que nous
utilisons (figure 2.4), l’ensemble de la se´quence de synchronisation est de´fini a` partir d’un signal
de de´clenchement fourni par le laser Y LF en utilisant l’entre´e TRIG 1. Le canal CH 1 est
alors utilise´ dans le mode souhaite´ et pilote la deuxie`me entre´e de de´clenchement TRIG 2.
Les autres sorties sont alors de´clenche´es par rapport a` cette entre´e TRIG 2 reproduisant ainsi
le mode se´lectionne´ pour la premie`re sortie. Le controˆle de la cellule de Pockels est alors re´a-
lise´ a` partir de deux de ces canaux permettant d’obtenir l’injection (respectivement l’e´jection)
dans (hors de) la cavite´ re´ge´ne´rative de l’amplificateur sur l’un des trois modes : CONTINU ,
MONO−IMPULSION ou BURST . Le controˆle informatique duMASTERCLOCK se fait
en deux temps. Le chargement d’une bibliothe`que DLL permet de fixer l’e´tat du dispositif. Par
la suite, si les modes MONO − PULSE ou BURST ont e´te´ se´lectionne´s, une se´rie de com-
mandes entraˆıne le de´clenchement ou l’arreˆt des cycles de´finis a` travers l’application de la DLL.
La maˆıtrise de la cadence et du nombre des impulsions e´mises par la source laser femtoseconde
est ainsi obtenue.
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Figure 2.4 – Configuration du MASTERCLOCK
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2.1.2 Mise en forme temporelle des impulsions laser femtoseconde
Nos travaux visent en partie a` mettre en corre´lation l’e´volution du comportement de l’e´mis-
sion optique du plasma d’ablation ge´ne´re´ par une source laser femtoseconde avec les caracte´ris-
tiques du faisceau et des impulsions, et en particulier avec la distribution temporelle du de´poˆt
d’e´nergie. Cet objectif ne´cessite un outil de controˆle de cette distribution, c’est a` dire de la
forme temporelle des impulsions laser. Les de´veloppements de ce paragraphe sont largement
inspire´s des travaux de A.M. Wiener [112] ainsi que de M. Wollenhaupt, A. Assion et T. Bau-
mert [113]. Les impulsions laser femtosecondes sont trop courtes pour pouvoir eˆtre mises en
forme temporellement par des moyens me´caniques ou e´lectroniques. Il est impe´ratif d’utiliser
des me´thodes indirectes de modulation des impulsions. Nous avons opte´ pour une technique de
filtrage spectral variable (filtrage de Fourier) utilisant un modulateur spatial de lumie`re (Spatial
Light Moduator SLM) Jenoptik SLM-S640. Cet outil permet de re´aliser une modulation de la
phase des impulsions dans l’espace re´ciproque entraˆınant une mise en forme temporelle dans
l’espace direct. En effet, dans l’espace direct on a :
eout(t) = ein(t) ∗ h(t) =
∫
dt′ ein(t′)h(t− t′) (2.1)
avec ein(t) et eout(t) les distributions temporelles des impulsions avant et apre`s la mise en forme
et h(t) la fonction de Green (re´ponse impulsionnelle) du filtrage. Pour le domaine fre´quentiel,
on peut e´crire :
Eout(ω) = Ein(ω)H(ω) (2.2)
avec Ein(ω), Eout(ω) et H(ω) les transforme´es de Fourier de ein(t), eout(t) et h(t). H(ω) est la
re´ponse fre´quentielle du filtrage. En the´orie, une forme temporelle arbitraire peut eˆtre obtenue
en appliquant le filtrage fre´quentiel correspondant :
H(ω) =
∫
dt h(t) e−iωt (2.3)
Afin d’appliquer le filtre fre´quentiel, des re´seaux de diffraction sont employe´s pour disperser
et re-compresser le faisceau laser a` mettre en forme. Nous utilisons une configuration de type
« e´tireur 4-f » (figure 2.5). Le premier re´seau disperse les composantes fre´quentielles du faisceau
laser incident qu’une lentille focalise dans le plan de Fourier. Une seconde lentille image alors
le faisceau sur l’autre re´seau qui re-compresse les impulsions. Ce dispositif permet de moduler
inde´pendamment la phase et/ou l’amplitude de chaque composante fre´quentielle en intercalant
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un masque spatial dans le plan de Fourier de transmission complexeM(x) (avec l’axe x paralle`le
au plan de Fourier). On obtient donc a` la sortie du masque :
Em(x, ω) = Ein(ω) e
− (x−αω)2
w20 M(x) (2.4)
avec α la dispersion spatiale du faisceau et w0 le rayon du faisceau dans le plan de Fourier. Le
masque spatial effectif et la modulation fre´quentielle de l’impulsion sont relie´es par :
H(ω) =
(
2
πw20
)1/2 ∫
dxM(x) e
−2 (x−αω)2
w20 (2.5)
Le masque est produit par le modulateur spatial de lumie`re graˆce a` 640 pixels de cristaux liquides
formant une zone active de 63.7 mm sur 10 mm. Les cellules de cristaux liquides (e´paisseur 10
µm, largeur 96.52 µm, hauteur 10 µm et espacement 3.05 µm) sont essentiellement forme´es par
une couche de cristaux liquides en phase ne´matique encadre´e par deux e´lectrodes d’indium dope´
a` l’e´tain (ITO). En appliquant une tension U a` travers les e´lectrodes, on change la direction
d’alignement des cristaux liquides et on modifie l’indice de re´fraction de la cellule ∆n(U). Une
cellule du SLM est repre´sente´e dans la figure 2.6. Il faut alors choisir un masqueM(x) produisant
la modulation souhaite´e. Le dispositif que nous utilisons re´alise la mise en forme temporelle des
impulsions par modulation de la phase de l’impulsion seulement. C’est a` dire que H(ω) est de
module un et vaut :
Figure 2.5 – Configuration 4f du dispositif de mise en forme.
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Figure 2.6 – Sche´ma d’une cellule du SLM.
H(ω) = eiΦ(ω,U) (2.6)
avec le retard de phase induit par les cristaux liquides :
Φ(ω,U) =
ωd
c
∆n(ω,U) (2.7)
ou` c est la vitesse de la lumie`re dans le vide et d l’e´paisseur de la cellule de cristaux liquides.
La tension U est choisie parmi 212 positions et son e´tat peut eˆtre spe´cifie´ par l’ordinateur via
un connexion se´rie. Le masque de phase applique´ sur le SLM est code´ nume´riquement par un
tableau d’entier spe´cifiant l’e´tat de chaque cellule.
Nous utilisons ce dispositif de mise en forme pour controˆler la distribution temporelle des
impulsions femtosecondes produites par la source de´crite au paragraphe 1.1. La modulation de
la phase spectrale des impulsions est re´alise´e sur le faisceau de l’oscillateur VITESSE afin de
limiter l’e´nergie incidente dans les cellules de cristaux liquides du modulateur. De plus, les cavite´s
re´sonnantes de l’amplificateur CONCERTO agissent comme un filtre qui e´limine les e´ventuels
modes inde´sirables issus de la mise en forme. Par ailleurs, les lentilles sont remplace´es par des
miroirs paraboliques pour e´viter les effets d’aberrations chromatiques importants en re´gime
impulsionnel ultra-bref (a` cause de la large extension spectrale de la lumie`re). Le masque de
phase est adresse´ sur les cristaux liquides du SLM par ordinateur. Ce processus est aussi inte´gre´
sous Labview, le masque prenant la forme d’un tableau d’entiers.
On peut caracte´riser les performances de l’outil de mise en forme par la dure´e δτ de la forme
la plus courte que l’on peut atteindre et par la feneˆtre temporelle maximale TSLM sur laquelle
la mise en forme est possible. δτ est relie´e a` l’inverse de la bande spectrale totale de l’impulsion
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B (δτ ≈ 0.44B ) tandis que TSLM s’exprime a` partir de la re´solution spectrale δf (TSLM ≈ 0.44δf ).
Le rapport des deux νSLM =
TSLM
δτ correspond au nombre maximum de structures distinctes
que l’on peut re´aliser a` partir des impulsions femtsecondes, soit a` une e´valuation de complexite´
potentielle des impulsions mises en formes. Notre montage est caracte´rise´ par δτ ∼ 150 fs,
T ∼ 15 ps et νSLM ∼ 100.
2.1.3 Caracte´risation temporelle des impulsions laser mises en forme
Afin de construire un dispositif expe´rimental complet, l’outil de mise en forme temporelle
des impulsions est associe´ a` un dispositif de mesure des distributions temporelles obtenues.
L’e´chelle de temps des impulsions femtosecondes est inaccessible a` l’e´lectronique et impose
d’utiliser un dispositif de caracte´risation indirecte. Nous utilisons un auto / cross corre´lateur
interfe´rome´trique en configuration non-coline´aire (figure 2.7). L’auto-corre´lation est adapte´e a`
la de´termination de la dure´e d’une impulsion (Full Width at Half Maximum FWHM) lorsque
la forme de celle-ci est analytiquement connue. Par exemple, pour une impulsion de type Gaus-
sienne, la dure´e re´elle de l’impulsion τ se calcule a` partir de la dure´e donne´e par la trace
d’auto-corre´lation τAC comme τ =
1√
2
τAC [113]. Ne´anmoins, une meˆme trace d’auto-corre´lation
peut souvent provenir de plusieurs formes d’impulsion diffe´rentes. C’est pourquoi l’on fait sou-
vent interagir l’impulsion a` mesurer avec une impulsion de re´fe´rence. Sa dure´e doit eˆtre faible
par rapport a` la dure´e de l’impulsion a` e´tudier pour que l’on puisse l’assimiler a` un « pic de
Dirac ». On parle alors de cross-corre´lation.
Base´ sur la structure de l’interfe´rome`tre de Michelson, le corre´lateur utilise le bras mobile de
l’interfe´rome`tre pour superposer deux impulsions avec un recouvrement variable ∆t, transfe´rant
ainsi la mesure du domaine temporel vers le domaine spatial. Pour obtenir un signal mesurable,
les deux faisceaux sont focalise´s dans un cristal de doublage de fre´quence. La ge´ne´ration de
seconde harmonique est proportionnelle au recouvrement des impulsions des deux faisceaux
et est enregistre´e par une photodiode. Le doublage de fre´quence est un processus non-line´aire
et donne lieu a` une intensite´ a` la sortie du cristal proportionnelle au signal interfe´rome´trique
re´sultant de la superposition des deux impulsions [113] :
ISHG ∝
∫ +∞
−∞
{[E1(t−∆t) + E2(t)]2}2dt (2.8)
avec E1 et E2 les champs e´lectriques complexes associe´s aux deux impulsions. Les champs
e´lectriques e´tant de la forme E(t) = A(t)ei(ω0t+φ) avec A(t) l’enveloppe du champ, le signal
correspond a` la somme de composantes de fre´quences ω = 0, ±ω0 et ±2ω0. La photodiode
n’est pas assez rapide pour re´soudre les champs de hautes fre´quences et ne mesure donc que
les composantes de fre´quence nulle. D’apre`s [113], l’intensite´ mesure´e par la photodiode peut
s’e´crire a` partir de l’e´quation 2.8 comme :
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Oscillateur 
VITESSE 
SLM 
Ampliﬁcateur 
CONCERTO 
M1 M2 
Len=lle 
Cristal BBO 
Diaphragme 
Photodiode 
M1      AUTO‐CORRELATION 
M2      CROSS‐CORRELATION 
Figure 2.7 – Sche´ma de fonctionnement du corre´lateur d’intensite´ en configuration non-line´aire.
M1 miroir pour l’auto-corre´lation. M2 miroir pour la cross-corre´lation.
IPD ∝
∫ +∞
−∞
{A14(t−∆t) +A24(t) + 4A12(t−∆t)A22(t)}dt (2.9)
dont les deux premiers termes correspondent a` une ge´ne´ration de seconde harmonique par
un faisceau unique et donc dans la meˆme direction que celui-ci. Le troisie`me terme exprime
l’interaction des deux faisceaux et, dans la configuration non-coline´aire, le doublage se fait
selon la bissectrice des deux faisceaux. Il est donc aise´ de filtrer le signal graˆce a` un diaphragme
pour n’obtenir que la partie de´crite par le troisie`me terme de l’e´quation 2.9 et le signal devient :
IPD ∝ 4
∫ +∞
−∞
A1
2(t−∆t)A22(t)dt ∝ 4
∫ +∞
−∞
I1(t−∆t)I2(t)dt = 4 Ic(∆t) (2.10)
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avec I1(t) et I2(t) les distributions temporelles d’intensite´s des deux impulsions. Le signal mesure´
par la photodiode est alors 4 fois le signal de corre´lation d’intensite´ du second ordre des deux
impulsions : Ic(∆t).
Les impulsions employe´es lors de cette mesure de corre´lation sont mises en forme par le SLM
et sont amplifie´es puis dirige´es vers le corre´lateur. Comme de´crit sur la figure 2.7, une partie du
faisceau issue de l’oscillateur est de´vie´e et ne subit pas de mise en forme. Ces impulsions sont
seulement retarde´es d’environ 0.5 ns puis amplifie´es en meˆme temps que les impulsions mises
en forme. Le retard correspond a` un de´calage spatial exactement e´gal a` la diffe´rence de position
entre les miroirs M1 et M2. Si l’on utilise le miroir M1, l’impulsion que l’on veut mesurer est
se´pare´e en deux parties identiques et l’on obtient la trace d’auto-corre´lation IAC(∆t) :
ISHG(∆t) ∝ IAC(∆t) =
∫ +∞
−∞
I(t−∆t)I(t)dt (2.11)
Lorsque que l’on utilise le miroir M2, on superpose les impulsions non mises en forme (re´fe´rence)
avec les impulsions issues du SLM et l’on obtient une trace de cross-corre´lation ICC(∆t) :
ISHG(∆t) ∝ ICC(∆t) =
∫ +∞
−∞
I(t−∆t)δ(t)dt (2.12)
refle´tant la distribution temporelle des impulsions mises en forme. Le cross-corre´lateur est
adapte´ a` la mesure des structures re´parties sur une e´chelle de temps de quelques picosecondes
(ou plus). Le corre´lateur avec ses deux modes de fonctionnement fournit un outil de caracte´ri-
sation de la mise en forme des impulsions laser femtosecondes indispensable a` nos e´tudes.
L’ensemble des e´le´ments pre´sente´s dans les 3 paragraphes ci-dessus compose le syste`me
d’irradiation que nous avons utilise´ pour re´aliser les expe´riences d’irradiation de´veloppe´es dans
la suite de ce manuscrit. Afin d’e´tudier le panache d’ablation induit par les impulsions ainsi
produites, le faisceau laser est focalise´ a` l’inte´rieur d’une chambre de re´action sur diffe´rentes
cibles. Le paragraphe suivant de´crit cette chambre d’interaction.
38
Chapitre 2 : Description des moyens expérimentaux et numériques
2.2 Chambre d’interaction
Les expe´riences d’e´tude du panache d’ablation et de de´poˆts de couches minces sont re´alise´es
sous ultra-vide (10−7 mBar) au sein d’un re´acteur commercialise´ par MECA 2000. Il s’agit
d’une sphe`re de 50 cm de diame`tre en acier inoxydable. Le vide primaire est produit a` l’aide
d’une pompe se`che Triscroll 300 VARIAN de de´bit 12.6 m3/h et de pression limite de l’ordre
de 10−3 mBar. Une pompe turbomole´culaire VARIAN TurboV301 de de´bit 280 L/s est ensuite
utlise´e afin d’atteindre les conditions d’ultra-vide. L’enceinte est e´quipe´e d’un carrousel abritant
8 portes cibles rotatifs (pilotable a` travers une interface informatique) et d’un porte substrat
accompagne´s de leurs syste`mes de positionnement. Le porte substrat est accompagne´ d’un four a`
re´sistance associe´ a` une alimentation de puissance stabilise´e autorisant un chauffage du substrat
jusqu’a` 800˚ C. Une valve microfuite permet de re´aliser des expe´riences dans un environnement
gazeux avec une pression controˆle´e. Le laser est focalise´ a` travers un hublot en quartz sur la cible
se´lectionne´e par une lentille convergente en silice fondue de focale 500 mm situe´e a` l’exte´rieur de
l’enceinte. L’angle d’incidence du faisceau laser (de vecteur d’onde ~k) par rapport a` la normale a`
la surface de la cible est de 45˚ . Le champ e´lectrique ~E est dans le plan d’incidence (polarisation
P). La ge´ome´trie de l’ensemble est repre´sente´e dans la figure 2.8. Le hublot, de transmission
adapte´e a` la longueur d’onde du laser, engendre une atte´nuation de l’e´nergie de 10%. La lentille
est fixe´e sur une platine de translation microme´trique. La position de l’ensemble est choisie afin
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Figure 2.8 – Ge´ome´trie du re´acteur d’interaction.
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de placer la cible a` une distance fixe du plan focal de la lentille. La distance cible lentille D est
alors fixe´e a` 500 mm. Dans le but de controˆler l’e´nergie laser incidente, une roue d’atte´nuation est
inse´re´e sur le trajet du faisceau avant la lentille de focalisation. Les interactions se re´partissent
en cercles concentriques a` la surface de la cible. En effet, la cible est anime´e d’un mouvement de
rotation a` vitesse variable permettant d’irradier la cible de manie`re statique et de produire des
spots d’interactions discernables, ou bien de mettre la cible en rotation pour limiter l’e´rosion et
obtenir des sillons ablate´s.
Un de´placement du porte cible δx permet de de´caler late´ralement l’interaction sur la cible
(c’est a` dire, de changer de cercle d’irradiation). Pour conserver la meˆme taille de spot laser,
la distance cible-lentille D doit eˆtre conserve´e par un de´placement de la lentille δl =
√
2 ∗ δx.
Le porte substrat posse`de un syste`me de positionnement avec 4 degre´s de liberte´s (x, y, z ainsi
que l’orientation de la normale a` la surface dans le plan horizontal) permettant de fixer et de
garder une position identique par rapport au spot d’interaction. L’ensemble des e´le´ments de´crits
ci-dessus permet de controˆler l’interaction entre les impulsions laser et la cible ainsi qu’entre
la matie`re ablate´e et le substrat de de´poˆt. La roue d’atte´nuation permet de maˆıtriser l’e´nergie
du faisceau tandis que la distance cible-lentille D controˆle la surface d’interaction. Ceci fixe les
caracte´ristiques e´nerge´tiques de l’interaction. Le controˆle de l’atmosphe`re gazeuse (pression et
composition) et de la distance cible-substrat fournissent des e´le´ments de maˆıtrise des processus
de de´poˆt. Nous allons maintenant exposer la me´thode d’e´valuation de la surface d’interaction
intervenant dans le calcul de la fluence laser.
2.3 Evaluation de la fluence
Pour connaˆıtre les conditions expe´rimentales avec pre´cision, il convient notamment d’e´valuer
de fac¸on univoque la fluence laser F (J/cm2) ou l’intensite´ par unite´ de surface I (W/cm2). Ces
grandeurs sont de´finies comme suit :
F =
Ep
Σ
(2.13) I =
F
τ
(2.14)
avec Ep l’e´nergie par impulsion en J, Σ la surface du faisceau en cm
2 et τ la dure´e d’impulsion
en s. Cette de´finition est base´e sur les caracte´ristiques d’une impulsion laser. On peut de meˆme
de´crire ces deux grandeurs a` partir des parame`tres macroscopiques associe´s a` la source laser,
on e´crira alors :
F =
Pmoy
kΣ
(2.15) I =
Pmoy
kτΣ
(2.16)
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avec Pmoy la puissance moyenne en W et k la cadence du laser en Hz. Pour la suite, nous
ferons l’hypothe`se que le faisceau respecte l’approximation gaussienne. Dans ce cadre, les limites
du faisceau sont de´finies pour 1/e2 des grandeurs e´value´es en son centre. En pratique, la fluence
et l’intensite´ laser sont e´value´es a` travers la mesure de la puissance moyenne lorsque le laser est
en mode CONTINU . La connaissance pre´cise de la surface d’interaction requiert une de´marche
plus e´labore´e.
La maˆıtrise de la taille du spot est obtenue (comme nous l’avons vu au paragraphe pre´ce´-
dent) par le positionnement pre´cis de la lentille de focalisation du faisceau laser qui permet de
fixer la distance cible-lentille D. Dans un premier temps, il est ne´cessaire de se´lectionner une
taille de spot approximativement. Pour cela, une premie`re se´rie d’impacts laser est re´alise´e en
mode statique en faisant varier la position de la lentille et la surface des crate`res d’ablation
correspondante est mesure´e. On fixe la distance D = 500 mm pour la position de la lentille
associe´e au crate`re pre´sentant la plus petite surface. On peut alors reporter sur un graphique
la valeur de la surface ablate´e en fonction de la position de la lentille ou de la distance D
(figure 2.9) et se´lectionner approximativement la taille de la zone d’interaction. Ne´anmoins,
pour e´valuer correctement la fluence ou l’intensite´, la mesure de la surface d’une zone ablate´e
n’est pas adapte´e car cette valeur changera en fonction de l’e´nergie du faisceau et de la nature
du mate´riau irradie´. Comme spe´cifie´ dans les e´quations (2.13) a` (2.16), nous avons besoin de
connaˆıtre la surface Σ du faisceau laser.
Cette grandeur est accessible par l’analyse d’une nouvelle se´rie d’impacts re´alise´s en chan-
geant l’e´nergie du faisceau. En effet, la fluence n’est pas constante mais de´pend de la distance
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Figure 2.9 – Exemple d’e´talonnage de la taille du spot laser en fonction de la position de la
lentille de focalisation D.
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Figure 2.10 – Distribution radiale de la fluence.
r au centre du faisceau et s’e´crit dans l’approximation gaussienne [113] :
F (r) = Fcreˆtee
−2 pir2
piw2 (2.17)
avec Fcreˆte la fluence au centre du faisceau et w le rayon du faisceau. Le mate´riau est ablate´
si la fluence de´passe sa fluence seuil Fth(creˆte), c’est a` dire F > Fth(creˆte) (figure 2.10). On peut
donc de´finir la surface ablate´e Σth ainsi que son rayon rth et e´crire :
Fth(creˆte) = Fcreˆtee
−2
pir2
th(creˆte)
piw2 = Fcreˆtee
−2Σth
Σ (2.18)
Nous pouvons encore e´crire :
Σth =
Σ
2
[lnFcreˆte − lnFth(creˆte)] (2.19)
La valeur creˆte d’une grandeur gaussienne e´tant le double de sa valeur moyenne, en vertu
de (2.13), on a :
Σth =
Σ
2
[lnF − lnFth] = Σ
2
[lnEp − lnEth] (2.20)
avec Eth l’e´nergie par impulsion minimum pour ablater le mate´riau et Fth = Eth/Σ la fluence
seuil moyenne. On a donc une relation line´aire entre la surface ablate´e et le logarithme de
l’e´nergie. La surface du faisceau est le double de la pente de la droite. On obtient de plus
l’e´nergie et la fluence seuil par extrapolation pour une surface ablate´e nulle. La figure 2.11
pre´sente un exemple d’e´valuation de la taille du spot laser sur une cible d’aluminium par cette
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Figure 2.11 – Exemple d’e´valuation la surface du faisceau laser sur une cible d’aluminium.
me´thode donnant une surface de faisceau de 7.74 × 10−5 cm2 et un seuil d’ablation de 0.37
J/cm2 en cohe´rence avec les valeurs de la litte´rature [55,114,115].
Contrairement a` l’e´valuation de la surface irradie´e par une simple mesure de la surface
ablate´e dans des conditions e´nerge´tiques particulie`res, cette me´thode permet d’obtenir une
valeur inde´pendante de l’e´nergie des impulsions. Cette de´marche est indispensable lorsque la
fluence laser choisie est grande par rapport au seuil d’ablation, ce qui entraˆıne une surestimation
de la surface irradie´e. Par exemple, l’ablation de l’aluminium avec des impulsions de 0.45 mJ
conduit a` une fluence proche de 4 J/cm2 si l’on se base sur la surface ablate´e a` cette e´nergie alors
que la valeur e´value´e par la me´thode pre´sente´e ci-dessus est de 5.8 J/cm2. Les valeurs de fluence,
d’intensite´ ou de surface de spot laser reporte´es dans la suite de cette partie s’appuieront sur
la me´thode de de´termination de´taille´e dans ce paragraphe.
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2.4 Caracte´risation de l’e´mission optique du panache d’ablation
L’absorption de l’e´nergie e´lectromagne´tique du laser provoque l’ablation de la cible. Les
conditions thermodynamiques dans lesquelles se trouve le mate´riau ablate´ en font un plasma
qui se de´tend a` l’inte´rieur de la chambre a` vide. Les espe`ces pre´sentes dans le panache d’ablation
se relaxent en partie en e´mettant des photons caracte´ristiques de leur nature et de leur e´tat.
L’acquisition et l’analyse de la lumie`re e´mise par le plasma est donc un e´le´ment fondamental
d’investigation des processus d’ablation. Nous avons donc de´veloppe´ un dispositif de caracte´ri-
sation re´solue en temps de l’e´mission optique du plasma permettant l’analyse spectroscopique
ainsi que l’imagerie directe de la lumie`re e´mise par la matie`re ablate´e. Nous allons, dans un
premier temps, de´crire le syste`me d’analyse spectroscopique.
2.4.1 Analyse spectroscopique de l’e´mission optique du panache d’ablation
Les principaux e´le´ments du dispositif d’acquisition et d’analyse spectroscopique de l’e´mission
optique du panache d’ablation sont :
– un spectrome`tre CHROMEX 500 IS/SM.
– une came´ra rapide Hamamatsu ORCA 12-ER (C4742-95-12ER) associe´e a` un intensifica-
teur Hamamatsu (C2925-01).
– un ge´ne´rateur de de´lai STANFORD RESEARCH DG 535.
– un des canaux de sortie du MASTERCLOCK pour la synchronisation avec le laser.
La description de ces e´le´ments et de leur implication dans le dispositif expe´rimental de carac-
te´risation spectroscopique de l’e´mission du plasma fait l’objet des paragraphes qui suivent.
La collection de la lumie`re e´mise par le panache d’ablation se fait a` travers un des hublots
de l’enceinte d’interaction graˆce a` une fibre optique qui achemine le signal lumineux jusqu’a`
un spectrome`tre CHROMEX 500 IS/SM. La larguer de la fente d’entre´e du spectrome`tre est
fixe´e a` 50 µm. L’entre´e de la fibre (ouverture nume´rique 0.22 et diame`tre de coeur 400 µm)
est place´e au point focal d’une lentille (diame`tre 25 mm et focale 62.5 mm) dont l’ouverture
nume´rique de 0.2 permet l’injection dans la fibre de l’ensemble de la lumie`re collecte´e. Le tout
est oriente´ suivant l’axe y (paralle`lement a` la surface de la cible irradie´e) comme illustre´ sur la
figure 2.12 et capte l’e´mission d’un volume cylindrique de 25 mm de diame`tre. L’ensemble est
fixe´ sur une platine de translation suivant l’axe z afin de faire les acquisitions dans des condi-
tions constantes. La transmission de la lumie`re de la fibre au spectrome`tre est re´alise´e a` travers
deux lentilles successives (de diame`tre 25 mm) respectivement de focales 37.5 mm et 175 mm.
L’entre´e de la fibre est place´e au point focal objet de la premie`re lentille et les fentes d’entre´e du
spectrome`tre se trouvent dans le plan focal image de la seconde. La premie`re lentille (ouverture
nume´rique : O.33) collecte et collimate l’ensemble de la lumie`re issue de la fibre. La seconde len-
tille (f/7) permet d’utiliser la totalite´ de l’ouverture du spectrome`tre (f/8) en limitant les pertes.
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Figure 2.12 – Illustration du dispositif de collection de la lumie`re e´mise par le panache d’abla-
tion.
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Deux re´seaux de diffractions de re´solution diffe´rentes sont associe´s au spectrome`tre :
– un premier re´seau centre´ a` λ = 422 nm de 300 traits par mm, pour une large gamme
spectrale d’acquisition (66.44 nm) avec une re´solution limite´e.
– un second re´seau centre´ a` λ = 400 nm de 1200 traits par mm, pour acque´rir une zone
spectrale restreinte (16.11 nm) avec une haute re´solution.
Nous avons axe´ notre recherche sur l’e´tude du spectre d’e´mission du plasma. Le spectrome`tre
peut ne´anmoins eˆtre utilise´ en mode monochromateur afin de se´lectionner pre´cisemment la
longueur d’onde de la lumie`re a` e´tudier. Il est alors couple´ a` un photomultiplicateur Hamamatsu
R928P UV-Visible permettant d’analyser l’e´volution temporelle de l’e´mission optique du plasma
en un point pre´cis du spectre. Ceci est mentionne´ ici pour information mais la suite de´crit le
dispositif d’acquisition de larges zones de l’e´mission spectroscopique du plasma.
Dans le but d’acque´rir des zones spectrales e´tendues de la lumie`re e´mise par le plasma,
le spectrome`tre est couple´ a` la came´ra rapide Hamamatsu ORCA 12-ER associe´e a` l’intensi-
ficateur Hamamatsu. L’ensemble est pilote´ par ordinateur et a` travers le ge´ne´rateur de de´lai
STANFORD RESEARCH DG 535. La came´ra est compose´e d’une teˆte e´quipe´e d’un champ de
capteurs de 8.67 mm (1344 pixels) sur 6.60 mm (1024 pixels) et d’une unite´ de controˆle ge´rant
l’alimentation et l’interfac¸age avec les autres dispositifs. Le pilotage de la came´ra est possible a`
travers une connexion se´rie RS-232 D-sub 9 (Port COM) tandis que l’acquisition des donne´es
par l’ordinateur se fait par une liaison RS-422 (12 bit) et ne´cessite l’installation d’une carte
d’acquisition de´die´e sur la carte me`re. La came´ra peut aussi eˆtre de´clenche´e de fac¸on externe
par un signal TTL. L’intensificateur, positionne´ devant la came´ra, consiste e´galement en une
teˆte et une unite´ de controˆle et d’alimentation. La premie`re abrite une photocathode multi-
canaux, se comportant comme un champ de photomultiplicateurs, et un e´cran a` phosphore qui
convertit les e´lectrons ge´ne´re´s par la photocathode en photons qui seront ensuite capte´s par la
came´ra CCD. La re´solution typique de cet ensemble est 57 Lp/mm. L’unite´ de controˆle permet
d’adapter le gain de l’intensificateur et de choisir entre une amplification continue et une am-
plification re´solue en temps. Dans le cas de la seconde option, une entre´e BNC est disponible
pour piloter l’ouverture et la fermeture de la photocathode graˆce a` un signal porte TTL. L’ac-
tivation effective de la photocathode est retarde´e de 40 ns par rapport a` la re´ception du signal
de de´clenchement externe. La re´solution temporelle maximum autorise des portes de 3 ns avec
un jitter infe´rieur a` 200 ps.
Les signaux portes de´clenchant l’intensificateur sont produits par le ge´ne´rateur de de´lai. Cet
appareil est pilotable par des commandes sur sa face avant ou par ordinateur a` travers une
interface GPIB (IEEE-488). Il posse`de une entre´e BNC pour re´aliser un de´clenchement sur un
signal externe et 5 canaux de sortie. Le premier canal de sortie est l’instant de re´fe´rence T0
(qui se trouve 85 ns apre`s le de´clenchement du ge´ne´rateur de de´lai si celui-ci est pilote´ par un
signal externe), les 4 sorties suivantes peuvent eˆtre retarde´es par rapport a` T0 avec des de´lais
programmables de´finis avec un jitter infe´rieur a` 50 ps. Les sorties retarde´es prises deux a` deux
permettent la ge´ne´ration de signaux portes de de´lais et de dure´es configurables. L’interface
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GPIB permet de placer le ge´ne´rateur dans diffe´rents e´tats d’attente de de´clenchement. Deux
nous inte´ressent plus particulie`rement :
– le mode de synchronisation INTERNE dans lequel l’appareil attend une commande de la
part de l’ordinateur ou de son panneau frontal pour de´clencher son cycle de ge´ne´ration
de signaux.
– le mode de synchronisation EXTERNE pour lequel le basculement de l’entre´e de de´clen-
chement est requis pour initier un cycle de timing. Le voltage et la pente de de´clenchement
sont alors parame`trables.
Les acquisitions de l’e´mission optique du plasma d’ablation devant eˆtre synchronise´es avec l’im-
pact laser sur la cible, le ge´ne´rateur de de´lai est de´clenche´ sur un signal produit par le MASTER-
CLOCK (paragraphe 2.1.1) identique a` celui initiant l’injection des impulsions femtosecondes
de l’oscillateur V ITESSE dans la cavite´ re´ge´ne´rative de l’amplificateur CONCERTO. Il est
donc de´clenche´ lorsque deux conditions sont remplies : son e´tat d’attente est le mode de syn-
chronisation EXTERNE et un cycle de ge´ne´ration d’impulsion femtoseconde amplifie´e a e´te´
initie´. Etant donne´ que les temps de re´actions des appareils ainsi que le temps de parcours des
impulsions laser par rapport aux signaux e´lectriques ne sont pas connus ou de´termine´s avec
une pre´cision suffisante, nous avons mesure´ le de´lai entre l’arrive´e d’une impulsion laser sur la
cible (t = 0) et le signal utilise´ pour activer la photocathode de l’intensificateur (a` ti) graˆce a`
un oscilloscope. Pour cela une photodiode (avec une re´solution infe´rieure a` 5 ns) est place´e a`
l’arrie`re du dernier miroir dirigeant le faisceau laser dans la chambre d’interaction. Nous avons
ainsi de´termine´ le de´lai re´el entre l’impact d’une impulsion sur la cible et le signal de´clencheur
de l’intensificateur. En prenant en compte le temps de re´action de la photocathode, l’instant de
l’acquisition (pour l’impact laser a` t = 0) vaut : tacq = ti + 20 ns. Le ge´ne´rateur de de´lai est la
pierre angulaire de tout le dispositif car il est interface´ avec tous les autres e´le´ments.
La gestion informatique de l’acquisition et de l’analyse de l’e´mission optique du plasma est
inte´gre´e sous un environnement Labview 8.0. L’ensemble du proce´de´ est sche´matise´ sur la figure
2.13. Les parame`tres de l’acquisition communique´s a` l’application informatique sont le nombre
N d’impulsions femtosecondes mises en jeu, le de´lai tacq entre l’arrive´e de l’impulsion laser sur la
cible et l’acquisition, ainsi que la dure´e de l’acquisition δt. Si plusieurs impulsions sont requises,
l’acquisition est une somme analogique de N acquisitions successives. Dans un premier temps,
le logiciel initialise la came´ra ainsi que le ge´ne´rateur de de´lai. Celui-ci est place´ en mode de
de´clenchement interne et les de´lais de l’acquisition sont fixe´s. Lorsque tout les e´le´ments sont
ope´rationnels, le ge´ne´rateur est bascule´ en mode de synchronisation EXTERNE et le cycle de
l’acquisition se de´roule comme suit :
– l’acquisition de la came´ra est de´clenche´e (pendant un temps adapte´ au nombre d’impul-
sions laser que l’on veut impliquer dans l’expe´rience) avant que le tir laser soit effective-
ment initie´. La photocathode de l’intensificateur est alors en position ferme´e.
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Figure 2.13 – Sche´ma de principe du dispositif d’acquisition.
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– les impulsions laser sont ensuite ge´ne´re´es et le ge´ne´rateur de de´lai de´clenche l’ouverture
et la fermeture de l’intensificateur pour chaque impact laser avec des de´lais parame`tre´s
(t et δt). Le champ CCD de la came´ra accumule ainsi la lumie`re issue de chaque tir laser
(N fois).
– l’acquisition de la came´ra est stoppe´e, le ge´ne´rateur de de´lai est replace´ en mode de
synchronisation INTERNE et les donne´es de chaque pixels sont transmises a` l’ordinateur.
Une acquisition de re´fe´rence peut aussi eˆtre re´alise´e en de´clenchant l’acquisition de la came´ra et
N ouvertures de l’intensificateur (N commandes de de´clenchement INTERNE du ge´ne´rateur de
de´lai) sans envoyer de commande au MASTERCLOCK. Le logiciel rec¸oit les donne´es de la ca-
me´ra sous la forme de tableaux bidimensionnels (1344 par 1024) d’entiers. L’image de re´fe´rence
ou « background » est directement soustraite (point par point) aux images e´tudie´es. Une zone
d’inte´reˆt est de´finie et les spectres sont obtenus en faisant la somme verticale de cette zone. Les
spectres peuvent alors eˆtre sauvegarde´s et/ou utilise´s dans un autre application Labview.
Pour pouvoir faire des analyses quantitatives, les spectres doivent eˆtre corrige´s. En effet,
les diffe´rents instruments de la chaˆıne d’acquisition ont une re´ponse qui de´pend de la longueur
d’onde. L’intensite´ renvoye´e par la came´ra Ifinale(λ) en fonction de l’intensite´ e´mise par le
plasma Iplasma(λ) est donne´e par :
Ifinale(λ) = Ecam(λPhos).Gint(λ).Eres,i(λ).Tfib(λ).Iplasma(λ) (2.21)
avec Ecam(λPhos) l’efficacite´ quantique de la came´ra a` la longueur d’onde d’e´mission de l’e´cran
de phosphore, Gint(λ) le gain de l’intensificateur, Eres,i les efficacite´s des re´seaux (de 300 traits
par mm (i = 1) et de 1200 traits par mm (i = 2)) et Tfib(λ) la transmission de la fibre en
fonction de la longueur d’onde. On obtient donc :
Iplasma(λ) = Ci(λ).Ifinale(λ) (2.22)
avec
Ci(λ) =
1
Ecam(λPhos).Gint(λ).Eires(λ).Tfib(λ)
(2.23)
Ci est le facteur de correction de la chaˆıne d’acquisition pour le re´seau de 300 traits par mm
(i = 1) et de 1200 traits par mm (i = 2). Dans notre cas, la lumie`re capte´e par la came´ra
a e´te´ e´mise par l’e´cran a` phosphore de l’intensificateur. Sa longueur d’onde ne de´pend pas
de la longueur d’onde de l’e´mission du plasma mais du type d’e´cran phosphorescent. Pour
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l’intensificateur C2925 que nous utilisons, l’e´mission de l’e´cran λPhos est comprise entre 450
et 600 nm comme on peut le voir sur la figure 2.14. A cette longueur d’onde, l’efficacite´ de
la came´ra C4745 est Ecam(λPhos) = 70 %. Concernant la fibre, les donne´es fournies de´crivent
les caracte´ristiques spectrales de la fibre en terme d’atte´nuation A (en dB/km). On obtient la
transmission par :
Tfib(λ) = 10
−A(λ).L/10 (2.24)
avec L la longueur de la fibre (L = 2 m). La figure 2.15 montre les courbes de gain pour l’in-
tensificateur, d’efficacite´ pour chaque re´seau ainsi que de l’atte´nuation et la transmission de
la fibre. Les limites spectrales de notre chaˆıne d’acquisition sont de´finies par les efficacite´s des
diffe´rents e´le´ments. En effet, la limite basse est fixe´e par la fibre dont la transmission chute et
devient nulle pour 200 nm tandis que la limite haute est donne´e par le gain de l’intensificateur
qui chute a` partir de 800 nm. Nous avons donc choisi de limiter nos observations du spectre
de l’e´mission optique du plasma dans une zone comprise entre 200 et 800 nm. La figure 2.16
expose les facteurs de corrections (de´finis par l’e´quation 2.23) utilise´s pour corriger l’intensite´
des spectres analyse´s en fonction de la longueur d’onde. Les e´tudes quantitatives de ces spectres
se feront toujours par l’e´valuation de grandeur relative. Nous n’avons donc inte´gre´ dans les
corrections ni le facteur d’efficacite´ de la came´ra, ni les coefficients correcteurs pour les lentilles
car ces pertes de signal lumineux sont constantes avec la longueur d’onde.
En re´sume´, nous avons pre´sente´ dans ce paragraphe un outil de caracte´risation spectrosco-
pique de l’e´mission optique du plasma ge´ne´re´ par une source laser femtoseconde focalise´e dans
une chambre a` vide sur une cible quelconque. Une came´ra CCD intensifie´e re´solue en temps
associe´e a` un spectrome`tre permet d’enregistrer des spectres avec un de´lai t et un temps d’inte´-
gration δt fixe´s. L’acquisition de l’e´volution temporelle d’une zone pre´cise du spectre peut aussi
eˆtre obtenue par un photomultiplicateur couple´ au spectrome`tre (en mode monochromateur).
Toutes les acquisitions sont pilote´es sous un environnement Labview et les donne´es peuvent
eˆtres sauvegarde´es et/ou manipule´es par d’autres applications informatiques.
Une partie du traitement des informations consiste en l’analyse des raies produites par la
de´sexcitation des espe`ces atomiques du plasma. La dure´e de vie des niveaux atomiques associe´s
a` ces transitions n’e´tant pas infinie, le principe d’incertitude de Heisenberg implique une dis-
persion spectrale de l’intensite´ lumineuse e´mise autour de la longueur d’onde centrale. On parle
d’ « e´largissement naturel » de la raie qui conduit a` un profil d’intensite´ lorentzien [94]. Cet
e´largissement naturel n’est ne´anmoins pas la seule cause d’e´largissement de la raie atomique.
Il est ge´ne´ralement petit devant l’e´largissement Doppler duˆ a` l’agitation thermique des atomes
ou ions e´metteurs et devant l’e´largissement collisionnel provoque´ par l’interaction de l’e´metteur
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Figure 2.14 – A gauche, efficacite´ quantique de la came´ra. A droite, spectre d’e´mission de
l’e´cran de phosphore employe´ dans notre montage (P-43).
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Figure 2.16 – Courbes des facteurs d’efficacite´ de la chaˆıne d’acquisition pour les deux re´seaux,
300 traits par mm a` 422 nm (re´seau 1) et 1200 traits par mm (re´seau 2).
avec les particules environnantes (atomes neutres, ions ou e´lectrons) [94, 108]. Pour l’e´mission
des plasmas induits par ablation laser, l’e´largissement collisionnel est domine´ par l’interaction
avec les particules charge´es qui produit une de´composition des niveaux et un e´largissement
spectral de l’e´mission. Ceci conduit a` ce que l’on nomme l’ « e´largissement Stark » [108, 116].
L’e´largissement Doppler conduit a` un profil de raie gaussien tandis que l’e´largissement Stark
entraˆıne la de´composition des raies et leur confe`re un profil lorentzien. Si l’ensemble de ces effets
contribue a` l’e´largissement de la raie, son profil peut eˆtre de´crit par le profil compose´ (convo-
lution des profils gaussien et lorentzien) dit « profil de Voigt » [94]. Dans le cas des plasmas
d’ablation laser, il est commune´ment admis que l’e´largissement Stark est la cause principale
d’e´largissement des raies atomiques [108, 116]. Nous assimlerons donc dans la suite, les profils
des raies atomiques a` des distributions de Lorentz qui s’e´crivent :
f(x) = Il
[
σ2l
(x− x0)2 + σ2l
]
(2.25)
avec x0 la position du centre du profil , Il son amplitude (ou sa hauteur) et σl sa mi-largeur
a` mi-hauteur (Half-Width at Half Maximum HWHM). Pour e´tudier les lignes atomiques des
spectres, nous re´alisons un « fit » du signal par la me´thode des moindres carre´s imple´mente´e
dans le logiciel « Origin ». Nous de´terminons ainsi les trois parame`tres x0, I et σl. L’analyse de
l’intensite´ d’une transition se fait par le calcul de l’aire de la distribution Lorentzienne qui lui
correspond. Dans la suite du manuscrit, les intensite´s rapporte´es seront toujours les valeurs de
l’inte´grale de la distribution Lorentzienne associe´es aux lignes e´tudie´es. Tre`s souvent ces valeurs
seront normalise´es afin de faciliter la comparaison des comportements de raies d’intensite´ absolue
diffe´rente.
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En comple´ment du dispositif d’e´tude spectroscopique de l’e´mission optique du panache
d’ablation de´taille´ dans ce paragraphe, nous avons utilise´ un syste`me d’imagerie directe de
l’e´mission optique qui est de´crit dans le paragraphe suivant.
2.4.2 Imagerie directe de l’e´mission optique du panache d’ablation
L’information spectrale extraite de l’e´mission optique du plasma par la mise en œuvre des
moyens de´crits au paragraphe pre´ce´dent ne permet pas d’avoir une vision globale du plasma
pour caracte´riser son comportement lors de l’expansion. Pour re´aliser une e´tude du comporte-
ment spatio-temporel de la lumie`re e´mise par le panache d’ablation, nous avons positionne´ la
came´ra rapide ICCD a` la place du syste`me de collection de la lumie`re (lentille + fibre optique)
pour l’analyse spectroscopique (figure 2.12). La came´ra est associe´e a` un objectif Visible (Nikon
de focale 50 mm, d’ouverture f/1.2 et de largeur spectrale 400 - 800 nm) et un objectif Ultra-
Violet / Visible (Hamamatsu de focale 50 mm, d’ouverture f/3.5 et de largeur spectrale 200 -
800 nm). Le proce´de´ de synchronisation et d’acquisition est le meˆme que celui employe´ au para-
graphe pre´ce´dent (figure 2.13) et permet la re´alisation de photographies du panache d’ablation
a` un instant t apre`s l’impact laser avec une dure´e d’acquisition δt et somme´es sur un nombre
N de tirs. En fonction des conditions e´nerge´tiques de l’irradiation et des parame`tres temporels
de l’acquisition, l’amplification de l’intensificateur et le nombre N d’e´ve´nements somme´s sont
de´finis pour obtenir un rapport signal sur bruit e´leve´.
L’imagerie directe et l’analyse spectroscopique de l’e´mission optique du panache d’ablation
fournissent des informations sur les caracte´ristiques de l’ablation laser qui sont utilement com-
ple´te´es par une analyse des couches minces e´labore´es par collection de la matie`re ablate´e sur un
substrat. Ces couches sont e´tudie´es graˆce aux diffe´rents moyens de caracte´risations « ex-situ »
pre´sente´s au cours du paragraphe suivant.
2.5 Moyens de caracte´risations « Ex-situ »
De nombreuses informations peuvent eˆtre extraites de l’analyse « Ex-situ » des e´le´ments
mis en jeu dans les expe´riences (cibles et couches minces). Un microscope optique LEICA
FTM 200 e´quipe´ d’une came´ra couleur digitale DFC 32O permet de re´aliser toutes les e´tudes
pre´liminaires, ainsi que l’e´valuation des surfaces ablate´es sur les cibles. En plus de cet outil
polyvalent, nous avons a` notre disposition plusieurs outils plus spe´cifiques pour re´aliser l’e´tude
des caracte´ristiques des cibles ou des films minces : un profilome`tre (ALTISURF 500) pour la
mesure de l’e´paisseur des films ou du volume des crate`res d’ablation, un microscope e´lectronique
a` balayage pour les e´tudes de morphologies a` petite e´chelle et enfin un dispositif de diffraction
des rayons X (dans le cadre d’un collaboration avec l’Ecole Centrale de Lyon).
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2.5.1 Profilome´trie
Pour l’e´tude de l’e´paisseur des films et des volumes ablate´s, nous avons utilise´ un profilome`tre
ALTISURF 500 commercialise´ par la socie´te´ Cotec. Il est e´quipe´ de deux sondes distinctes :
– un capteur haute re´solution de lumie`re blanche.
– un capteur me´canique muni d’une pointe diamant (capteur inductif).
Le capteur de lumie`re blanche utilise la focalisation d’un faisceau de lumie`re blanche sur la sur-
face a` mesurer par une lentille qui, du fait des aberrations chromatiques associe´es, agit comme
un prisme et focalise les composantes de diffe´rentes longueurs d’onde a` des hauteurs diffe´rentes
mais fixes. Un spectrome`tre CCD capte le signal re´fle´chi par la surface et de´termine quelle
composante est la plus intense, c’est a` dire quelle composante est focalise´e sur la surface le plus
pre´cise´ment. Cette sonde convertit donc la hauteur en couleur analyse´e par le spectrome`tre qui
fournit le signal traitable nume´riquement. Le capteur inductif permet, quant a` lui, de transfor-
mer les variations de hauteur en variations de tension par le mouvement d’un aimant, solidaire
de la pointe, place´ au sein d’une bobine.
Quel que soit le type de sonde employe´, des platines de translation supportant l’e´chantillon
a` mesurer sont utilise´es pour re´aliser un balayage de la surface a` e´tudier par la sonde choisie. On
peut ainsi re´aliser la mesure de l’e´paisseur des films par le principe de « diffe´rence de marche ».
En effet, le substrat est maintenu sur le porte-substrat par plusieurs vis qui jouent le roˆle de
masque pendant le processus de de´poˆt laissant des zones du substrat libres de toute matie`re
de´pose´e. La mesure de la diffe´rence de hauteur entre la zone du de´poˆt et la partie prote´ge´e
du substrat permet de de´duire l’e´paisseur de la couche mince. Le profilome`tre autorise donc
la re´alisation de profil pour la mesure d’e´paisseur des films mais aussi l’analyse de surface a`
e´chelle moyenne par association de profils successifs. Ne´anmoins, l’analyse de la topographie
de la surface a` une e´chelle sub-microme´trique ne´cessite l’utilisation d’outils plus perfectionne´s
comme le microscope e´lectronique a` balayage (MEB).
2.5.2 Microscopie e´lectronique a` balayage
Nous disposons au laboratoire d’un microscope e´lectronique a` balayage (MEB) « Nova Na-
noSEM » produit par l’entreprise FEI permettant de re´aliser des images de structures a` petites
e´chelles avec une grande profondeur de champ. La microscopie e´lectronique est base´e sur l’exci-
tation de la surface l’e´chantillon par un faisceau d’e´lectrons focalise´s ge´ne´rant l’e´mission d’autres
e´lectrons et de photons. Une partie du faisceau est aussi retro-diffuse´ par les atomes de la sur-
face. Les e´lectrons e´mis ou re´tro-diffuse´s sont alors collecte´s et fournissent des informations sur
le mate´riau a` l’e´tude. Le microscope est constitue´ par 4 e´le´ments principaux :
– une source d’e´lectrons.
– un syste`me de lentilles.
– une unite´ de balayage.
– une unite´ de de´tection.
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Le faisceau d’e´lectrons est produit par un canon a` effet de champ (Field Emission Gun FEG)
Schottky et d’une anode entre lesquels on applique une diffe´rence de potentiel importante (>
4.5 kV). Par « effet de pointe », un champ e´lectrique tre`s intense est produit a` l’extre´mite´ de la
cathode (∼ 107 V/m). Le faisceau d’e´lectrons est alors ge´ne´re´ par effet tunnel puis mis en forme
par un syste`me de bobines e´lectromagne´tiques et e´lectrostatiques. Le faisceau est ainsi focalise´ a`
la surface de l’e´chantillon et des bobines de balayage synchronise´es avec les unite´s de de´tections
permettent l’imagerie de zones e´tendues. Le microscope propose deux types de focalisation :
une focalisation classique permettant de travailler en haute re´solution et un mode d’immersion
pour lequel les e´lectrons sont focalise´s directement sur la surface de l’e´chantillon par un jeu
de bobines supple´mentaires. On parle alors d’observations en Ultra Haute Re´solution. Enfin
pour les e´chantillons isolants ou peu re´sistants aux basses pressions, le MEB peut fonctionner
sous vide partiel avec un environnement d’eau de´mine´ralise´e. Les capteurs constituant les unite´s
de de´tection du microscope sont de trois types correspondant aux produits de l’interaction du
faisceau avec la surface que l’on souhaite observer.
D’une part, on peut re´aliser des images de la surface a` partir des e´lectrons e´mis par le
mate´riau sous l’effet faisceau incident (ou e´lectrons secondaires). En effet, les e´lectrons ainsi
produits proviennent d’une zone tre`s restreinte (re´solution maximum de 1 nm pour un gros-
sissement de 300000 en mode immersion Ultra Haute re´solution) de la surface de l’e´chantillon.
Pour une tension d’acce´le´ration constante, leur nombre ne de´pend que de l’angle entre la surface
et le faisceau (plus l’incidence est rasante, plus le volume excite´ est grand, donc plus la pro-
duction d’e´lectrons secondaires est importante). Le de´tecteur enregistre cet effet de contraste
topographique permettant de former une image de la morphologie de la surface.
Il est d’autre part possible d’obtenir des informations a` partir des e´lectrons primaires du
faisceau incident qui sont re´tro-diffuse´s par le mate´riau. Ces e´lectrons proviennent d’une zone de
l’e´chantillon plus large que les e´lectrons secondaires, mais le taux de re´tro-diffusion de´pend du
nume´ro atomique des atomes de la zone image´e. Ce type d’observation permet de construire une
cartographie de la composition chimique de la surface du mate´riau e´tudie´ (les zones compose´es
d’atomes avec de Z e´leve´s sont plus brillantes que les zones occupe´es par des atomes le´gers).
Enfin, on peut analyser l’e´nergie des photons X produits par la de´sexcitation de la surface
du mate´riau soumis au faisceau d’e´lectrons primaires. Ces transitions de de´sexcitation sont
caracte´ristiques de la composition du mate´riau. En analysant le spectre des ces photons, on peut
de´duire les e´le´ments composants la zone irradie´e et produire une cartographie des e´le´ments avec
toutefois une re´solution spatiale moins bonne que pour l’observation par e´lectrons secondaires
ou re´tro-diffuse´s.
2.5.3 Diffraction de rayons X
L’analyse de la structure cristallographique des couches minces re´alise´es dans cette e´tude est
mene´e par Ste´phane Valette dans le cadre d’une collaboration avec le Laboratoire de Tribologie
et Dynamique des Syste`mes de l’Ecole Centrale de Lyon. Le syste`me de diffraction utilise´ est
55
Chapitre 2 : Description des moyens expérimentaux et numériques
constitue´ d’un ge´ne´rateur de rayons X (avec une cible de cuivre) de la socie´te´ Bruker AXS
e´quipe´ d’un de´tecteur solide de type diode de silicium PIN. L’utilisation d’une telle diode per-
met d’atteindre une tre`s grande re´solution autorisant la se´paration de la raie Kα et de la raie
Kβ du cuivre sans avoir besoin d’un monochromateur. De plus, ce type de de´tecteur accepte des
rayonnements X tre`s intenses, jusqu’a` 50000 coups par seconde avec une re´ponse line´aire sur
toute l’e´chelle de comptage. Le syste`me de refroidissement de la diode par effet Pelletier permet
de limiter l’encombrement et la masse du syste`me. La tension d’acce´le´ration du tube a` RX est
fixe´e a` 30 kV et l’intensite´ a` 15 mA. La radiation utilise´e est la raie Kα du cuivre dont la lon-
gueur d’onde est de l’ordre de 1.540598 A˚. La re´solution sur l’angle de de´viation du faisceau de
rayons X est ∆(2θ) = 0.03˚ . La particularite´ du dispositif employe´ ici est de pouvoir fonctionner
en montage non-syme´trique, encore appele´ « incidence rasante ». Cette fonctionnalite´ permet,
d’une part, l’analyse des couches minces, et d’autre part une discrimination en profondeur.
Apre`s avoir pre´sente´ ci-dessus l’ensemble des outils expe´rimentaux mis en jeu dans ce tra-
vail, nous allons maintenant de´crire les moyens d’investigations nume´riques implique´s. Cela fait
l’objet du paragraphe suivant qui va pre´senter l’outil nume´rique d’optimisation des formes tem-
porelles des impulsions laser par algorithme e´volutionnaire ainsi que les simulations nume´riques
de l’interaction laser-matie`re.
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2.6 Moyens d’investigations nume´riques
Les outils nume´riques employe´s dans ce travail sont de deux types. Le premier est un pro-
gramme de traitement en temps re´el des donne´es issues des mesures expe´rimentales dans le but
de de´finir une forme temporelle optimise´e pour un objectif particulier. Le second est un code
hydrodynamique de simulation de l’interaction laser-matie`re en re´gime femtoseconde qui fournit
de pre´cieuses informations sur les me´canismes d’ablation.
2.6.1 Optimisation par algorithmes ge´ne´tiques
La mise en forme temporelle d’impulsions femtosecondes est devenue ces dernie`res anne´es,
un outil de controˆle des processus induits lors de l’interaction du laser avec un mate´riau cible.
Quelques e´tudes rapportent l’utilisation de la mise en forme temporelle pour l’e´laboration de
couches minces de « Diamond-like » carbon [29] ou de carbure de silicium [30]. Re´cemment, la
mise en forme temporelle a e´te´ utilise´e pour la re´gulation du plasma dans des applications de
spectroscopie de l’e´mission optique du plasma induit par impulsion laser femtoseconde (LIBS)
sugge´rant un controˆle potentiel a` travers des formes temporelles complexes [26,28]. L’interaction
entre les impulsions laser femtosecondes et la matie`re e´tant tre`s complexe, il est difficile de de´finir
a priori des formes temporelles menant a` un re´sultat donne´. Afin de de´passer la de´finition
analytique du proble`me, nous utilisons un algorithme « ge´ne´tique » de recherche de solution
utilisant la notion de « se´lection naturelle » de´veloppe´e par Charles Darwin au xixe sie`cle. Ce
type d’algorithme a de´ja` e´te´ utilise´ par R. S. Judson et H. Rabitz [31] pour des expe´riences
de controˆle de mole´cules par mise en forme temporelle d’impulsions laser femtoseconde. Il est
base´ sur une proce´dure d’e´valuation des solutions couple´e a` des me´canismes d’e´volution des
solutions mimant les me´canismes d’e´volution des espe`ces. Le choix des crite`res d’e´valuation
refle`te l’objectif vise´. La figure 2.17 illustre le fonctionnement de l’algorithme. Une population
initiale d’individus est ge´ne´re´e (en l’occurrence, un groupe de formes temporelles) et e´value´e.
Les meilleurs individus sont utilise´s (se´lection) afin d’engendrer, par le biais de propagateurs
ge´ne´tiques, une nouvelle population de solutions a` tester. L’algorithme re´pe`te cette proce´dure
jusqu’a` l’obtention d’une solution acceptable. L’ensemble du logiciel est inte´gre´ sous Labview.
L’algorithme utilise´ est base´ sur des travaux de R. Stoian et A. Mermillod-Blondin [39]. La
population initiale est ge´ne´ralement produite de fac¸on ale´atoire, mais si l’on posse`de des donne´es
sur le proble`me, on peut ge´ne´rer une premie`re population suivant ces informations. Il est par
ailleurs possible d’inte´grer a` la population de de´part des individus arbitraires ou issus d’autres
optimisations. On inse`re souvent, par exemple, un individu correspondant a` l’impulsion femto-
seconde non-modifie´e (point de de´part a` partir duquel l’on cherche a` ame´liorer les proce´de´s).
Un individu ne correspond pas seulement a` une forme temporelle d’impulsion, mais comprend
aussi ses caracte´ristiques d’e´volution et la quantification de son adaptation aux contraintes de
l’optimisation. C’est en effet un tableau unidimensionnel de nombres re´els que l’on peut e´crire :
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Population initiale 
Procédure d’évaluation Propagateurs génétiques 
Nouvelle population 
Figure 2.17 – Principe d’un algorithme ge´ne´tique
〈g1, ..., gn,m1, ...,mn, f〉 = 〈g¯, m¯, f〉 (2.26)
avec g¯ le chromosome compose´ de n ge`nes, m¯ les pouvoirs de mutation (« ou variabilite´ »)
de chaque ge`ne et f l’e´valuation de l’adaptation de l’individu. Le chromosome de l’individu
repre´sente le codage de la forme temporelle de l’impulsion laser ou plus exactement du masque
de phase applique´e a` celle-ci. Comme nous l’avons de´crit pre´ce´demment, le dispositif de mise en
forme temporelle s’appuie sur un champ de 640 pixels de cristaux liquides. L’indice de re´fraction
de chaque cellule de´pend de la tension applique´e. Les ge`nes spe´cifient la valeur de la tension
a` appliquer sur chaque cellule. L’algorithme manipule des chromosomes de 640 ge`nes. Chaque
ge`ne est traite´ comme un re´el tel que 0 ≤ gi < 1 avant d’eˆtre transforme´ en entier 12-bits pour
piloter le SLM.
L’e´valuation de chaque individu f (ou « fitness ») est un nombre scalaire re´el qui refle`te
le re´sultat de la proce´dure d’e´valuation. Cette proce´dure est propre a` chaque optimisation
et sa de´finition est un e´le´ment critique vis a` vis de l’efficacite´ de l’algorithme. Dans notre cas,
l’e´valuation d’un individu s’appuie sur l’acquisition d’une partie du spectre de l’e´mission optique
du plasma ge´ne´re´ par l’impulsion de forme temporelle de´finie par le chromosome de l’individu.
La de´finition particulie`re de f de´pend du but de l’optimisation et sera pre´cise´ dans la suite
chaque fois que ne´cessaire. Quoi qu’il en soit, la proce´dure d’e´valuation permet d’assigner une
valeur de fitness f a` chaque individu de la population. Les individus sont alors ordonne´s suivant
leur valeur de f et les s meilleurs (ceux ayant les s valeurs de f les plus e´leve´es) sont de´signe´s
comme « survivants » et sont conserve´s intacts dans la ge´ne´ration suivante tandis que les p
meilleures solutions sont utilise´es pour engendrer le reste de la population de la ge´ne´ration.
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On les nommes « parents ». s et p sont des parame`tres a` de´finir compte tenu du contexte de
l’optimisation.
La nouvelle population est compose´e des survivants non-modifie´s et de nouveaux individus
obtenus par me´lange (ope´rateur de croisement) ou par modification (ope´rateur de mutation)
des p individus se´lectionne´s parmi la population pre´ce´dente. L’ope´rateur de croisement agit sur
un couple de deux parents pris au hasard et ge´ne`re deux descendants par transmission ale´atoire
e´quiprobable de chaque couple (gi,mi) a` l’un ou l’autre des descendants. Le croisement permet
de combiner les individus se´lectionne´s. L’ope´rateur mutation permet d’introduire de nouveaux
ge`nes et de faire e´voluer la variabilite´ m¯. Il est compose´ de deux fonctions. La premie`re multiplie
un ge`ne choisi ale´atoirement par le facteur de mutation fm (de´fini par l’utilisateur avec fm > 0.5
pour assurer la convergence de l’algorithme et fm < 1 pour respecter l’intervalle de de´finition
du ge`ne). La seconde fonction ge´ne`re du bruit pour chaque ge`ne et de´finit un nouveau ge`ne :
g′i = gi +mi.Γ(r, y) (2.27)
ou` Γ est une variable ale´atoire scalaire avec la fonction de re´partition :
p(Γ) = y
√
−2 log(r)
r
, r ∈ ]0 ; 1[ (2.28)
avec y un nombre ale´atoire e´quiprobable dans l’intervalle [−1 ; 1]. La variabilite´ (initialement
fixe´e a` m0) e´volue e´galement sous l’action de l’ope´rateur mutation. La mutation de la variabilite´
d’un ge`ne est conditionne´e par le taux d’apprentissage ζ de´fini comme la proportion de la
population dont le fitness a augmente´ par rapport a` la population pre´ce´dente. On a l’e´volution
suivante :
m′i = mi.αg avecαg =
{
pm si ζ < ζref
fm si ζ > ζref
(2.29)
avec pm et fm deux parame`tres de´finis par l’utilisateur pour obtenir respectivement une faible
ou une forte mutation. ζref est fixe´ par l’utilisateur et correspond au taux moyen d’apprentissage
que l’on souhaite obtenir. Si l’optimisation progresse rapidement (ζ > ζref ), l’algorithme va
e´largir son espace de recherche en augmentant l’amplitude des mutations. Ceci permet d’e´viter,
dans une certaine mesure, la convergence de l’optimisation sur une solution locale.
L’algorithme effectue des ite´rations de la boucle illustre´e dans la figure 2.17 dans le but de
ge´ne´rer des individus qui sont le plus en accord possible avec les contraintes de´finies dans la
proce´dure d’e´valuation. La table 2.2 extraite de [39] donne des valeurs typiques des diffe´rents
59
Chapitre 2 : Description des moyens expérimentaux et numériques
Parame`tres Valeurs
Nombre d’individus recycle´s 1
Taille de la population initiale 15
Nombre de descendants 30
Nombre de survivants (s) 1
Variabilite´ initiale (m0) 0.003
Taux d’apprentissage moyen (ζref ) 0.3
Facteur de faible mutation (pm) 0.7 - 0.8
Facteur de forte mutation (fm) 1.2 - 1.3
Facteur de mutation (fm) 0.9
Table 2.2 – Valeurs typiques des parame`tres accessibles a` l’utilisateur (extraite de [39]).
parame`tres de´finissables par l’utilisateur. On conside`re que l’optimisation est termine´e lorsque
l’augmentation de f montre une saturation et/ou quand la diversite´ de la population devient
trop faible, c’est a` dire quand la moyenne des fitness de tous les individus de la population et
les fitness du meilleur et du moins bon individu sont significativement proches (e´cart infe´rieur
a` 5-10 %). Il est important de remarquer ici que la forme temporelle obtenue a` l’issue de
l’optimisation n’est pas dans l’absolu LA MEILLEURE solution, mais la solution la plus adapte´e
que l’algorithme peut fournir compte tenu du contexte de l’optimisation.
2.6.2 Simulation de l’interaction
Afin d’apporter un e´clairage fondamental aux diffe´rentes observations expe´rimentales de
ce travail, nous pre´senterons plusieurs re´sultats de simulations nume´riques re´alise´es par Jean-
Philippe Colombier a` partir du code hydrodynamique ESTHER de´veloppe´ en collaboration
avec le CEA et applique´ spe´cifiquement a` l’e´tude du comportement des mate´riaux en re´ponse a`
une excitation ultra-bre`ve [38]. L’approche de la dynamique des fluides, base´e sur le formalisme
lagrangien et des e´quations d’e´tats multi-phases, est particulie`rement adapte´e a` la simulation de
la de´formation du mate´riau sous l’action de la pression induite par le laser et a` la pre´diction des
trajectoires complexes dans l’espace des phases repre´sentant l’e´volution de la matie`re irradie´e
avant et apre`s que l’e´tat d’e´quilibre entre les e´lectrons et les ions soit totalement effectif. Le
comportement hors-e´quilibre des e´lectrons et des ions est de´crit a` travers le mode`le a` deux
tempe´ratures. Le code permet ainsi de suivre l’e´volution de la matie`re irradie´e de l’e´tat solide
a` celui de plasma dans un meˆme cadre de description.
L’absorption de l’e´nergie e´lectromagne´tique est imple´mente´e dans le code ESTHER a` travers
un chauffage du solide en plusieurs e´tapes. Dans un premier temps, la re´solution de l’e´quation
d’onde de Helmholtz pour l’amplitude complexe du champ e´lectrique E de fre´qeunce ω :
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∆E −∇∇E +
(
1 + i
4π
ω
σ(T, ρ)
)
ω2
c2
E = 0 (2.30)
avec σ(T, ρ) la conductivite´ complexe (la permittivite´ relative e´tant suppose´e e´gale a` 1 pour
un me´tal), permet de de´terminer le champ e´lectromagne´tique dans la zone illumine´e par le
laser. L’e´nergie e´lectromagne´tique incidente est alors absorbe´e par les e´lectrons de conduction
(absorption intra-bande) suivant les fre´quences de collisions de´crites par le mode`le de Drude.
L’e´nergie est alors stocke´e dans le syste`me e´lectronique et redistribue´e par les collisions e´lec-
tron - e´lectron umklapp. Les collisions directes e´lectron - e´lectron, e´lectron - ion et e´lectron
phonon de´terminent la thermalisation du syste`me avec en particulier les collisions e´lectron -
phonon qui contribuent au chauffage du re´seau cristallin. L’impact de l’absorption de l’e´nergie
e´lectromagne´tique sur les proprie´te´s optiques est pris en compte pas a` pas afin de reproduire
de fac¸on re´aliste le couplage e´nerge´tique entre le laser et le mate´riau. Le mode`le a` deux tem-
pe´ratures de´crit le transport thermique de l’e´nergie par les e´lectrons et son transfert au re´seau.
L’irradiation en re´gime ultra-bref avec le de´couplage qui lui est associe´ entre les tempe´ratures
e´lectronique et ionique, ne´cessite l’introduction de parame`tres e´lectroniques spe´cifiques. Il est
donc suppose´ que les e´lectrons libres obe´issent a` une distribution thermique pendant l’interac-
tion et la distribution de Fermi-Dirac est utilise´e pour de´terminer les proprie´te´s e´lectroniques
(e´nergie, pression et capacite´ calorifique) en fonction de la densite´ et de la tempe´rature. Ces
parame`tres autorisent l’e´criture des e´quations hydrodynamiques sous leur forme lagrangienne,
non seulement pour le syste`me ionique, mais en prenant en compte la contribution du syste`me
e´lectronique :
∂ǫe
∂t
= −pe∂V
∂t
∂ǫi
∂t
= −pi∂V
∂t
∂u
∂t
= − ∂
∂t
(pe + pi)
∂V
∂t
=
∂u
∂m
(2.31)
avec u la vitesse du fluide, m sa masse, V le volume spe´cifique et pe, ǫe, pi, ǫi les pressions et
e´nergies spe´cifiques des e´lectrons et des ions. Ces e´quations sont couple´es aux e´quations d’e´tats
multi-phases repre´sentant le mate´riau e´tudie´ afin de reproduire l’e´volution de celui-ci suite a` une
irradiation laser. Les simulations fournissent alors notamment les trajets thermodynamiques de
la matie`re a` travers la pression, la densite´ et la tempe´rature (apre`s thermalisation des sous-
syste`mes e´lectronique et ionique) en inte´grant les effets e´ventuels relie´s au re´gime hors-e´quilibre
des premiers instants de l’irradiation. Un large spectre d’e´tat est accessible par les simulations
de ce code et il a en particulier permis de montrer l’amplification de l’absorption optique sur
l’e´chelle de temps de la picoseconde cause´e par une augmentation de la tempe´rature ionique
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qui favorise les collisions e´lectron-phonon et e´lectron-ion [117] ainsi que l’importance de la
contribution e´lectronique dans la mode´lisation de l’e´volution du mate´riau irradie´.
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CHAPITRE 3
Controˆle du panache d’ablation d’aluminium
3.1 Introduction
Le dispositif expe´rimental de´crit pre´ce´demment permet une caracte´risation du phe´nome`ne
d’ablation laser base´e sur l’e´tude de l’e´mission optique du plasma et des caracte´ristiques des
couches minces re´sultant du de´poˆt sur un substrat des e´le´ments ablate´s. Le syste`me d’irradiation,
fournissant des impulsions laser de structure temporelle controˆle´e (d’une impulsion gaussienne
de dure´e ∼ 150 fs a` une distribution e´tale´e sur 14 ps), autorise l’investigation de la re´ponse de
l’ablation en re´gime femtoseconde a` une mise en forme temporelle du de´poˆt e´nerge´tique. Ces
e´tudes sont encadre´es par deux types d’objectifs :
– l’analyse du comportement de la matie`re e´jecte´e permet d’explorer les me´canismes d’abla-
tion d’un point de vue fondamental. En particulier, l’e´tude de la re´ponse des me´canismes
d’e´jection de matie`re a` la mise en forme temporelle des impulsions laser e´largit le cadre
d’interpre´tation de l’ablation en re´gime femtoseconde. En effet, l’e´chelle temporelle du
couplage de l’e´nergie laser incidente est agrandie de fac¸on progressive (par contraste avec
l’emploi de plusieurs laser de´livrant des impulsions de dure´es diffe´rentes). De plus, le meˆme
dispositif est utilise´ pour explorer l’effet de diffe´rentes formes temporelles des impulsions
(impulsions gaussiennes, double impulsions ou formes plus complexes).
– la maˆıtrise du comportement de la matie`re e´jecte´e pre´sente des inte´reˆts applicatifs impor-
tants. En effet, le controˆle des e´le´ments ablate´s et de leurs caracte´ristiques est fondamental
pour les applications de de´poˆt par laser impulsionnel (PLD). En particulier, la proportion
d’espe`ces ionise´es au sein du plasma constitue un parame`tre critique pour l’e´laboration
de couches minces compose´es (oxydes, nitrures, ...) [18,108,118]. De plus, la re´gulation de
l’excitation de la fraction gazeuse de la matie`re ablate´e ouvre des perspectives pour les
applications de spectroscopie de l’e´mission optique du plasma (LIBS).
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Nous avons choisi de re´aliser sur l’aluminium la premie`re se´rie d’expe´riences sur la re´ponse
de l’ablation en re´gime femtoseconde a` une mise en forme temporelle des impulsions laser.
Ce mate´riau e´tant un me´tal, ses proprie´te´s d’absorption de l’e´nergie laser incidente sont bien
e´tablies. Il fait de plus l’objet d’un grand nombre d’e´tudes. Ceci permet d’accorder un grand
degre´ de confiance aux simulations nume´riques de l’ablation de ce mate´riau et en fait un bon
candidat pour la mise en fonction du dispositif de´veloppe´ dans le cadre de ce travail et de´crit dans
le chapitre 2. En particulier, le spectre d’e´mission de l’aluminium est bien e´tabli [119] ce qui nous
permet d’avoir une bonne re´fe´rence pour e´valuer la qualite´ de nos observations expe´rimentales
de l’e´mission optique du plasma. De plus, l’ablation de l’aluminium en re´gime femtoseconde
a e´te´ caracte´rise´e avec une gamme e´tendue de conditions expe´rimentales [8–10, 99, 120, 121] et
mode´lise´e par diffe´rentes me´thodes nume´riques [12, 85, 122–124]. Cela fait de l’aluminium un
mate´riau attractif pour nos premie`res investigations car les re´sultats produits s’inte´greront dans
une structure de connaissances the´oriques et expe´rimentales de´ja` consistante.
La complexite´ de l’ablation de l’aluminium (comme des autres mate´riaux) en re´gime femto-
seconde a e´te´ mise en e´vidence par l’e´tude du panache d’ablation initialement par spectroscopie
de masse a` temps de vol [8], puis par l’e´tude spectroscopique re´solue en temps de l’e´mission
optique des espe`ces e´jecte´es [9,99]. En effet, bien que l’analyse de l’ablation en re´gime femtose-
conde soit, dans une certaine mesure, simplifie´e par l’absence d’interaction entre le faisceau laser
et le panache d’ablation, il s’ave`re que l’ensemble de la matie`re e´jecte´e est distribue´e en com-
posantes de diffe´rentes vitesses (comme nous l’avons de´ja` aborde´ au chapitre 1 paragraphes 1.4
et 1.5.2). On observe tout d’abord la fraction totalement atomise´e de la matie`re ablate´e consti-
tue´e d’atomes d’aluminium neutres et d’ions qui s’e´tend a` des vitesse de l’ordre de 104 m/s.
L’e´mission optique de cette composante est constitue´e de nombreuses lignes spectroscopiques
e´troites associe´es aux diffe´rentes transitions e´lectroniques possibles des e´le´ments atomise´s. A
travers l’e´tude de ce type d’e´mission, Moreau et al. [10] ont montre´ que la fluence laser de l’ir-
radiation influenc¸ait la densite´ et la tempe´rature du plasma produit. Pour une fluence proche
du seuil d’ablation, la faible densite´ du plasma produit conduit a` une distribution des vitesses
Maxwellienne limite´e au demi-espace, caracte´ristique d’un nombre de collisions re´duit. Lorsque
la fluence augmente les vitesses sont mieux de´crites par une distribution Maxwellienne non-
tronque´e re´ve´latrice d’une fre´quence de collision plus importante et l’on observe la formation
d’une zone de Knudsen au voisinage de la surface ablate´e (zone de thermalisation du panache
par collisions). A la suite de cette composante atomise´e, on de´tecte une composante plus lente
(∼ 103 m/s) constitue´e de nanoparticules (de rayon maximum de l’ordre de la centaine de na-
nome`tres) et pre´sentant un rayonnement de type corps noir. Enfin, une dernie`re partie de la
matie`re est ablate´e sous la forme de gouttes liquides ou d’escarbilles solides (tailles de l’ordre
de 500 nm a` plusieurs microns).
Afin de de´terminer les me´canismes physiques pouvant conduire a` une telle distribution de la
matie`re dans la panache d’ablation, des e´tudes nume´riques ont e´te´ re´alise´es en s’appuyant sur
des mode´lisations de dynamique mole´culaire [54,85,124,125] ainsi que sur des codes hydrodyna-
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miques [12,122,123]. Ces travaux ont permis de mettre en e´vidence l’importance du confinement
de la chaleur et du stress portant les diffe´rentes couches de matie`re ablate´e dans des conditions
thermodynamiques extreˆmes. Comme nous l’avons expose´ dans le chapitre 1, les couches su-
perficielles sont directement transforme´es en plasma en suivant un trajet d’expansion a` une
tempe´rature supe´rieure a` la tempe´rature critique. Les couches plus profondes peuvent conduire
a` l’e´jection d’une mixture de gaz et de liquide par diffe´rents me´canismes (pour des zones de
plus en plus profondes) : fragmentation du fluide sur-critique, de´composition au voisinage du
point critique et explosion de phase du liquide me´tastable. Ces me´canismes sont associe´s a` la
production de la seconde composante du panache forme´e de nanoparticules. Enfin, pour les
fluences tre`s voisines du seuil d’ablation ou pour les couches les plus profondes, les conditions
extreˆmes de pression peuvent conduire a` la formation de cavite´s dans le solide et induire une
fracture du mate´riau suivie de l’e´jection de matie`re sous forme solide. On parle de spallation ou
d’e´caillage. L’implication de diffe´rents me´canismes d’ablation autorise d’envisager une possible
maˆıtrise des produits de l’ablation en re´gime femtoseconde par une modification des caracte´ris-
tiques de l’irradiation. En particulier, l’aluminium a fait l’objet de quelques e´tudes de l’impact
d’une mise en forme temporelle des impulsions lasers avec des distributions e´tire´es sur l’e´chelle
picoseconde [115, 126] et des doubles impulsions femtosecondes avec un de´lai variable [27, 127].
Colombier et al. [82] ont e´galement re´alise´ une optimisation du couplage e´nerge´tique entre
le faisceau laser femtoseconde et une cible d’aluminium en utilisant une proce´dure adaptative
base´e sur la caracte´risation des produits de l’ablation par spectrome´trie de masse a` temps de vol.
Dans ce chapitre, nous pre´sentons nos re´sultats sur l’e´tude du comportement du panache
d’ablation laser en fonction de la mise en forme temporelle des impulsions ainsi que sur l’op-
timisation des formes temporelles par un algorithme e´volutionnaire couple´ a` l’analyse spectro-
scopique de l’e´mission optique du plasma (de´crit chapitre 2). Une partie de ces re´sultats a e´te´
publie´e dans la revue « Applied Surface Science » [128] (article joint en Annexe A). Apre`s une
bre`ve e´tude pre´liminaire du comportement de l’ablation de l’aluminium en re´gime femtoseconde,
nous pre´senterons l’e´volution de l’e´mission des transitions de l’aluminium neutre (Al-I) et de
l’aluminium ionise´ une fois (Al-II) avec diverses formes temporelles « classiques » correspondant
a` un e´talement temporel des impulsions femtosecondes ou une se´paration en double impulsion.
Ces observations nous permettront d’e´valuer la dynamique de la re´ponse des diffe´rentes carac-
te´ristiques du plasma et de de´finir, sur cette base, les e´le´ments susceptibles d’eˆtre optimise´s
par l’algorithme e´volutionnaire. Nous de´finirons trois proce´dures d’optimisation par algorithme
ge´ne´tique de la forme temporelle des impulsions afin de :
– favoriser l’e´mission ionique (Al-II) devant l’e´mission des atomes neutres (Al-I) a` forte
fluence (F ∼ 10Fth).
– favoriser l’e´mission ionique (Al-II) devant l’e´mission des atomes neutres (Al-I) a` faible
fluence (F ∼ 2Fth).
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– favoriser l’e´mission de l’aluminium multicharge´ (Al-III) devant l’e´mission d’Al-II a` forte
fluence (F ∼ 10Fth).
Nous analyserons les conse´quences de chaque optimisation sur l’ensemble de la matie`re e´jecte´e
avec une attention particulie`re consacre´e a` la formation de nanoparticules. Avec le support
de simulations issues de la mode´lisation hydrodynamique de´crite au chapitre pre´ce´dent, nous
tenterons alors de montrer l’influence de la distribution temporelle du de´poˆt de l’e´nergie laser
sur les trajectoires thermodynamiques (dans un diagramme deniste´ - tempe´rature) repre´sentant
l’e´volution de la matie`re et donc sur la balance entre les diffe´rents me´canismes d’ablation sus-
cite´s.
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3.2 Etude pre´liminaire du panache d’ablation de l’aluminium
Les travaux lie´s au plasma d’ablation d’aluminium ont e´te´ re´alise´s a` partir de cibles d’alu-
minium pur a` 99.0% (disques de 25 mm de rayon et de 1 mm d’e´paisseur) commercialise´es par
Goodfellow. Les conditions expe´rimentales de l’acquisition (fluence laser F , de´lai et dure´e de
l’acquisition t et δt, nombre d’impulsions N ...) seront donne´es chaque fois que ne´cessaire. Plu-
sieurs e´tudes rapportent l’analyse spectroscopique de l’e´mission optique d’un plasma d’ablation
d’une cible d’aluminium ge´ne´re´ par des impulsions femtosecondes [9,10,85,99], mais les travaux
de ce type sont ge´ne´ralement centre´s sur une partie du spectre. Nous avons donc de´bute´ nos
expe´rimentations par une e´tude syste´matique des caracte´ristiques du spectre de l’e´mission op-
tique du plasma dans la zone qui nous est accessible (i.e. 200 a` 800 nm). Nous avons comple´te´
cette e´tude par une analyse de la ge´ome´trie de l’expansion du panache base´e sur des photogra-
phies directes de l’e´mission optique du plasma avant de re´aliser une caracte´risation des couches
minces produites par l’ablation laser en re´gime femtoseconde.
3.2.1 Caracte´risation du spectre d’e´mission optique de l’aluminium en re´-
gime femtoseconde
Avant de tenter d’induire des modifications du comportement de l’e´mission du plasma
d’ablation, il est ne´cessaire de caracte´riser le panache dans les conditions habituelles de fonction-
nement du laser (i.e. avec des impulsions femtosecondes non mises en forme). Dans un premier
temps, nous allons pre´senter les diffe´rentes raies spectroscopiques observe´es dans l’e´mission
optique du plasma d’ablation. Nous exposerons ensuite une e´tude me´trologique des re´sultats
obtenus par spectroscopie optique d’e´mission, puis nous examinerons le comportement du pa-
nache d’ablation en fonction de la fluence laser.
3.2.1.1 Spectre typique de l’e´mission optique du plasma d’ablation d’aluminium
Afin de collecter une intensite´ suffisante, un nombre arbitraire N d’impulsions est mis en jeu
pour une acquisition et le temps d’inte´gration du signal apre`s chaque impact laser est δt = 300
ns. Dans ces conditions, le signal d’e´mission est maximum pour un de´lai tacq = 100 ns apre`s
l’interaction du laser avec la cible, avec une position du centre de la lentille de collection de´cale´
de 3 mm par rapport a` la surface de la cible. D’apre`s [85], le plasma d’aluminium posse`de une
vitesse d’expansion de l’ordre de 104 m.s−1 pour une fluence de l’ordre du J/cm2 (ordre de
grandeur de notre e´tude). A mi-acquisition (250 ns), le plasma s’est donc e´tendu au-dela` de
la surface de la cible d’une distance de quelques millime`tres. L’extension du plasma est donc
re´duite devant la zone d’acquisition (rayon de la lentille 12.5 mm).
L’intensite´ mesure´e d’une raie de´pend des caracte´ristiques de la transition atomique associe´e
et des conditions de tempe´rature et de densite´ de la zone e´mettrice du plasma (e´quations 1.15
et 1.16). Pour maintenir un rapport signal sur bruit acceptable, nous devons donc adapter les
conditions d’acquisitions (principalement le nombre N d’impulsions par acquisition) en fonction
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des raies observe´es et des conditions e´nerge´tiques de l’irradiation. En particulier, l’e´tude des
raies e´mises par les e´le´ments neutres et les transitions les plus probables de l’Al-II sera re´alise´e
avec un nombre d’impulsions par acquisition N = 15 alors que l’observation des transitions
moins intenses d’Al-II et des raies d’Al-III ainsi que les investigations a` faible fluence laser
seront faites avec N = 45.
La figure 3.1 montre un spectre typique de l’e´mission optique du plasma d’aluminium ge´ne´re´
par des impulsions femtosecondes (∼150 fs) de fluence 5.8 J/cm2 (N = 15). Les raies d’e´mis-
sion les plus intenses sont associe´es a` l’e´tat d’ionisation de l’e´le´ment dont elles proviennent.
Ce spectre a e´te´ re´alise´ avec le re´seau 1 (300 traits par mm centre´ a` 422 mm). Les raies les
plus intenses visibles sur le spectre de la figure 3.1 correspondent a` l’e´mission d’atomes neutres
d’aluminium (308.21, 309.27, 394.40, 396.15 nm). On remarque aussi des groupes de raies as-
socie´s a` des atomes d’aluminium ionise´s une fois (centre´s sur 358,7 et 623 nm) [119, 129]. La
table 3.1 re´capitule l’ensemble des raies e´tudiables pour une fluence de 5.8 J/cm2 (avec un aste´-
risque pour les raies ne´cessitant 45 impulsions par acquisitions) et donne les parame`tres qui leur
sont associe´s [119,129]. Ces raies sont repre´sente´es dans le diagramme Grotrian de la figure 3.2.
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Figure 3.1 – Spectre typique de l’e´mission optique du plasma d’aluminium ge´ne´re´ par des
impulsions femtosecondes (∼150 fs) de fluence laser 5.8 J/cm2 (N = 15, tacq = 100 ns et
δt = 300 ns).
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Espe`ce
Longueur d’onde Aki Config. , J Ei
gi
Config. , J Ek
gk(nm) (s−1) i (eV) k (eV)
Al II (a) 281.7014 3.83 108 1P 0 , 1 7.420704 3 1S , 0 11.82197 1
Al II (b) ∗
290.3225 3S , 1 11.3166 3 3P 0 , 1 15.5859073 3
290.3718 3S , 1 11.3166 3 3P 0 , 0 15.585202 1
Al I (c) 308.21529 6.3 107 2P 0 , 1/2 0 2 2D , 3/2 4.0214834 4
Al I (d)
309.27099 7.4 107 2P 0, 3/2 0.0138938 4 2D , 5/2 4.0216499 6
309.28386 1.2 107 2P 0, 3/2 0.0138938 4 2D , 3/2 4.0214834 4
358.6557 3D , 3 11.84662 7 3F 0 , 4 15.302545 9
358.6708 3D , 2 11.84675 5 3F 0 , 4 15.302545 9
358.6811 3D , 1 11.84687 3 3F 0 , 4 15.302545 9
358.6912 3D , 3 11.84662 7 3F 0 , 3 15.302185 7
358.7068 3D , 2 11.84675 5 3F 0 , 3 15.302185 7
358.7165 3D , 3 11.84662 7 3F 0 , 2 15.30194 5
358.7309 3D , 2 11.84675 5 3F 0 , 2 15.30194 5
Al II (e)
358.7450 3D , 1 11.84687 3 3F 0 , 2 15.30194 5
360.1628 1.34 108 2D , 5/2 14.376737 6 2P 0 , 3/2 17.818202 4
Al III (f) ∗
360.1926 1.49 107 2D , 3/2 14.377021 4 2P 0 , 3/2 17.818202 4
Al III (g) ∗ 361.2356 1.5 108 2D , 3/2 14.377021 4 2P 0 , 1/2 17.818268 2
Al II (h) ∗
364.9184 1.5 107 3P 0 , 0 13.071346 1 3D , 1 16.467946 3
365.1067 1.2 107 3P 0 , 1 13.073079 3 3D , 1 16.467946 3
365.1096 2.1 107 3P 0 , 1 13.073079 3 3D , 2 16.467927 5
365.4996 7.6 105 3P 0 , 2 13.076728 5 3D , 1 16.467946 3
365.5004 2.7 107 3P 0 , 2 13.076728 5 3D , 3 16.467939 7
365.5016 6.9 106 3P 0 , 2 13.076728 5 3D , 2 16.467927 5
Al III (i) ∗ 371.3123 2.27 108 2P 0 , 3/2 17.818202 4 2S , 1/2 21.156334 2
Al I (j) 394.40058 4.93 107 2P 0 , 1/2 0 2 2S , 1/2 3.142721 2
Al I (k) 396.15200 9.8 107 2P 0, 3/2 0.0138938 4 2S , 1/2 3.142721 2
Al III (l) ∗
447.9885 2F 0 , 5/2 20.781331 6 2G , 7/2 23.548130 8
447.9971 2F 0 , 7/2 20.781408 8 2G , 9/2 23.548154 10
Al III (m) ∗ 451.2565 2.15 108 2P 0 , 1/2 17.808268 2 2D , 3/2 20.555030 4
Al III (n) ∗
452.8945 4.26 107 2P 0 , 3/2 17.818202 4 2D , 3/2 20.555030 4
452.9189 2.54 108 2P 0 , 3/2 17.818202 4 2D , 5/2 20.554883 6
Al II (o) 466.3056 5.3 107 1D , 2 10.59834 5 1P 0 , 1 13.256459 3
Al II (p) 559.3302 1.1 108 1P 0 , 1 13.256459 3 1D , 2 15.472499 5
Fe I (q)
618.02 4.1 104 3G , 4 2.7275440 9 3D0 , 3 4.7331399 7
618.799 3.7 105 3F 0 , 3 3.9433255 7 3F , 4 5.9463984 9
Al II (q) 618.158 3F 0 , 2 15.301940 5 3G , 3 17.30709 7
Al II (r) 622.6193 6.2 107 3P 0 , 0 13.071346 1 3D , 1 15.06 3
Al II (s)
623.162 4.7 107 3P 0 , 1 13.073079 3 3D , 1 15.0621266 3
623.1750 8.4 107 3P 0 , 1 13.073079 3 3D , 2 15.062085 5
Al II (t)
624.307 3.1 106 3P 0 , 2 13.076728 5 3D , 1 15.0621266 3
624.320 2.8 107 3P 0 , 2 13.076728 5 3D , 2 15.062085 5
624.337 1.1 108 3P 0 , 2 13.076728 5 3D , 3 15.062033 7
Al II (u) ∗ 681.689 1.1 107 3P 0 , 0 13.071346 1 3S , 1 14.8896234 3
Al II (v) ∗ 682.349 3.4 107 3P 0 , 1 13.073079 3 3S , 1 14.8896234 3
Al II (w) ∗ 683.714 5.7 107 3P 0 , 2 13.073079 5 3S , 1 14.8896234 3
Al II (x) 704.206 5.9 107 3S , 1 11.3166 3 3P 0 , 2 13.076728 5
Al II (y) 705.660 5.8 107 3S , 1 11.3166 3 3P 0 , 1 13.073079 3
Al II (z) ∗ 706.368 5.8 107 3S , 1 11.3166 3 3P 0 , 0 13.071346 1
Table 3.1 – Raies spectroscopiques e´tudie´es associe´es a` leurs parame`tres. Les raies dont la
mesure ne´cessite un nombre N = 45 d’impulsions laser par acquisitions sont accompagne´es
d’un aste´risque. Les raies principalement e´tudie´es sont grise´es.
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Al-I IP = 5.985 eV 
Fondamental = 0 eV 
(c) (d) 
(j) (k) 
Al-II IP = 18.837 eV 
(a) 
(b) 
 (e) 
(q) 
(o) 
(p) (r, s, t) 
(x, y, z) 
(h) 
(u, v, w) 
Fondamental = 0 eV 
Al-III IP = 28.447 eV 
(f, g) 
(i) 
(l) 
(m, n) 
Fondamental = 0 eV 
Figure 3.2 – Diagrammes Grotrian illustrant les transitions dont l’e´mission est de´tecte´e par le
dispositif expe´rimental.
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Nous n’avons re´pertorie´ ici que les raies les plus intenses, mais le spectre pre´sente de nom-
breuses autres structures visibles qualitativement mais difficiles a` quantifier par rapport au
bruit. De plus, nous avons ajoute´ le groupe de raies (q) a` ∼ 618 nm d’atomes de fer neutres
Fe-I et d’aluminium ionise´s Al-II car il correspond a` une raie initialement identifie´e comme une
transition d’atomes d’Al-II a` 618.158 nm dont nous avions reporte´ le comportement atypique,
oppose´ a` celui des autres raies d’Al-II et similaires a` celui des transitions d’Al-I [128]. Nous pen-
sons que l’intensite´ mesure´e dans ce domaine spectral correspond plutoˆt a` l’e´mission d’atomes
de fer neutres qui entrent en faible proportion dans la composition de la cible (< 7000 ppm).
Par ailleurs, nous ne traiterons pas les raies pre´sentes au-dela` de 750 nm car les re´seaux ne sont
plus adapte´s et deviennent impre´cis. Ne´anmoins, une structure d’une dizaine de nanome`tres de
large est visible a` 800 nm. Son intensite´ est du meˆme ordre que celle des raies atomiques les plus
intenses mais sa largeur a` mi-hauteur est grande (environ 6 nm). Nous supposons qu’il s’agit de
la lumie`re laser ayant subie de multiples re´flexions sur les parois de la chambre d’interaction.
Quoi qu’il en soit, nous avons centre´ notre e´tude sur la partie de l’e´mission optique du plasma
dont les observations pre´sentent un degre´ de re´pe´tabilite´ acceptable.
3.2.1.2 Etude me´trologique des mesures spectroscopiques
Afin de quantifier les aspects statistiques de nos observations spectroscopiques de l’e´mission
optique du plasma, nous avons effectue´ une e´tude me´trologique de nos acquisitions dans les
diverses configurations employe´es pour cette e´tude. La connaissance et la re´duction des fluctua-
tions des mesures est un e´le´ment important de notre dispositif. En effet, toute fluctuation du
signal pourrait devenir redhibitoire pour une optimisation ulte´rieure.
Les principales sources d’incertitude sur les mesures sont les vibrations induites a` la fois
par les pompes de la chambre de re´action et par le syste`me de rotation des cibles, les pertes et
le bruit associe´s au dispositif d’acquisition et enfin les fluctuations naturelles de l’e´mission du
plasma. L’ensemble du bruit du syste`me d’acquisition est compense´ par l’acquisition du bruit
de fond (sans impact laser) qui est ensuite retranche´ des observations.
Les spectres obtenus sont corrige´s pour tenir compte des re´ponses spectrales des diffe´rents
e´le´ments de la chaine d’acquisitions. Ceci e´tant fait, la re´duction de l’e´cart type associe´ aux
observations passe par l’augmentation du nombre N d’impulsions pour chaque acquisition et
par un moyennage sur plusieurs acquisitions. Un accroissement de N conduit a` une intensite´
collecte´e plus grande permettant un rapport signal / bruit plus important tandis que le moyen-
nage re´duit les fluctuations et favorise la re´partition ale´atoire des se´ries d’impacts sur la cible
assurant une bonne homoge´ne´ite´ du de´poˆt e´nerge´tique et de l’ablation le long de la zone circu-
laire d’irradiation. Ne´anmoins, les contraintes expe´rimentales ne permettent pas d’employer un
nombre arbitrairement grand d’impulsions pour chaque mesure. En effet, afin de pre´server la
fluence incidente au fil des expe´riences, il convient de maintenir fixe´e la distance entre la lentille
de focalisation du faisceau laser et la cible (a` la distance de Rayleigh pre`s car nous travaillons
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dans le plan focal de la lentille). De plus, la morphologie de la surface irradie´e conditionne
l’ablation. Dans cette optique, la cre´ation progressive d’un sillon ablate´ de plus en plus profond
entraˆıne la modification des conditions d’interaction. Les expe´riences se de´roulant sous vide
secondaire, la dure´e de vie d’une cible devient un parame`tre fortement contraignant et il est
ne´cessaire de trouver un e´quilibre entre la pre´cision de la mesure et la vitesse de de´gradation
des cibles.
Une contrainte supple´mentaire s’ajoute sur le nombre N d’impulsions par acquisition lorsque
nous utilisons la boucle nume´rique d’adaptation ge´ne´tique. L’optimisation ne´cessitant un nombre
e´leve´ de mesures (de l’ordre du millier), un moyennage important dans le protocole de mesure as-
socie´ n’est pas re´alisable car il implique une augmentation excessive de la dure´e des expe´riences.
Lors de ce type d’optimisation, l’algorithme tole`re une fluctuation maximale des observations
de l’ordre de 10 %, ce qui est obtenu (sans moyennage) avec N = 15 impulsions par acquisitions
pour les raies d’e´mission les plus intenses et avec N = 45 lors des e´tudes en faible fluence laser
ou avec des raies de faible intensite´.
L’analyse de l’e´mission optique du plasma dans des conditions particulie`res demande un
nombre d’acquisitions plus restreint que la recherche d’une forme temporelle optimise´e d’im-
pulsion laser par la proce´dure e´volutionnaire. Cela autorise la mise en jeu d’un plus grand
nombre d’impulsions par acquisition. On peut alors favoriser la pre´cision de la mesure en re´a-
lisant un moyennage sur 5 acquisitions. Ceci permet d’abaisser l’erreur relative a` environ 6 %.
Les parame`tres laser tels que la fluence ou la forme temporelle de l’impulsion ne modifient pas
directement la pre´cision des mesures (elles conduisent seulement a` une variation de l’intensite´
des raies observe´es). Abandonnant ici la discussion concernant les fluctuations statistiques des
observations expe´rimentales, nous allons clore ce paragraphe par une rapide analyse de l’impact
de la fluence laser sur l’e´mission optique du panache d’ablation.
3.2.1.3 Evolution du spectre d’e´mission de l’aluminium en fonction de la fluence
laser
On constate que l’intensite´ des raies observe´es varie avec la fluence. La de´tection des raies est
soumise a` un seuil en fluence. En dessous de ce seuil, le signal est masque´ par le bruit. Ce seuil
diminue avec le nombre d’impulsions mises en jeu pour l’acquisition, le dispositif devenant plus
sensible si N augmente. Les raies correspondant a` des niveaux d’excitation e´leve´s pre´sentent
un seuil d’observation en fluence important. On peut prendre l’exemple des raies (c) et (j) a`
308.21 et 394.40 nm issues de la de´sexcitation d’atomes d’aluminium neutres et le groupe (e)
de transitions centre´ a` 358,7 nm entre niveaux d’atomes d’aluminium ionise´s. La figure 3.3
montre l’e´volution de l’intensite´ inte´gre´e des diffe´rentes raies. Pour permettre une comparaison
de l’effet de la fluence laser sur chaque raie d’e´mission, nous avons reporte´ l’intensite´ divise´e
par l’intensite´ mesure´e pour la fluence FNth seuil de de´tection du signal (avec N impulsions laser
par acquisition) : I/Ith. L’observation de l’e´mission des neutres pre´sente un seuil de de´tection
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Figure 3.3 – Graphique repre´sentant l’intensite´ normalise´e des raies a` 308.21 et 394.40 nm
d’atomes d’aluminium neutres (c) et (j) et le groupe (e) de transitions ioniques centre´ a` 358,7
nm en fonction de la fluence laser.
en fluence (pour N = 15) F 15th ∼ 1 J/cm2, tandis que la de´sexcitation des ions est visible pour
F ≥ F 15th ∼ 4 J/cm2. L’augmentation, constate´e ici, de l’intensite´ d’e´mission du plasma avec la
fluence semble en accord avec les re´sultats des e´tudes pre´ce´dentes (par exemple [99, 130]) qui
montrent la proportionnalite´ de l’intensite´ d’e´mission du plasma avec le taux d’ablation. Dans
le cas d’un plasma optiquement fin, ce rapport de proportionnalite´ indique que la tempe´rature
du plasma ne de´pend que faiblement de la fluence laser.
Afin de ve´rifier cela, nous avons e´value´ la tempe´rature d’excitation du plasma pour chaque
fluence par la me´thode des rapports d’intensite´ base´e sur l’e´quation de Boltzmann en utilisant
les transitions d’Al-I a` 308.22 nm (c) et a` 394.40 nm (j). L’incertitude sur la mesure des tem-
pe´ratures est donne´e par ∆T/T = kTE2−E1
∆(I1/I2)
I1/I2
avec Ei et Ii respectivement les e´nergies des
niveaux supe´rieurs et les intensite´s de chaque transition [116]. La tempe´rature reste effective-
ment constante quelle que soit la fluence et on trouve T = 5000± 400 K. Nous concluons donc
les augmentations observe´es du signal spectroscopique sont cause´es par un accroissement du
nombre total d’atomes e´metteurs (correspondant a` une augmentation de la quantite´ de matie`re
ablate´e sous forme atomise´e).
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3.2.2 Ge´ome´trie d’expansion du panache d’ablation d’aluminium
Pour comple´ter les informations fournies par l’e´tude spectroscopique de l’e´mission optique du
plasma sur le comportement de l’ablation laser en re´gime femtoseconde, nous avons re´alise´ des
photographies directes de la lumie`re (dans le domaine visible 400 a` 800 nm) e´mise par le plasma
induit avec des impulsions laser de fluences diffe´rentes en utilisant le dispositif de´crit dans le
chapitre 2. En particulier, la figure 3.4 pre´sente l’e´mission optique des plasma d’ablation ge´ne´re´s
par ablation laser femtosecondes avec 50 impulsions de 1 J/cm2 (partie I) et 10 impulsions de
5.2 J/cm2 (partie II) enregistre´e 300 ns apre`s l’irradiation pendant 100 ns.
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Figure 3.4 – (I) et (II) Photographies de l’e´mission optique (dans le domaine visible) du
plasma 300 ns apre`s l’irradiation pendant 100 ns avec respectivement 50 impulsions d’environ
1 J/cm2 et 10 de 5.2 J/cm2. La position de la surface est marque´e par une ligne blanche. (III)
Distributions angulaires normalise´es de l’intensite´ a` 10 mm du point d’irradiation dans les deux
configurations (I et II).
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Le nombre d’impulsions pour chaque configuration est choisi pour obtenir une intensite´ de
l’e´mission optique similaire dans les deux cas. On constate que l’e´jection de matie`re est directive
dans le cas de basse fluence laser (1 J/cm2) tandis que l’expansion est plutoˆt tridimensionnelle
en haute fluence (5.2 J/cm2). Ceci est confirme´ par l’analyse des distributions angulaires norma-
lise´es (enregistre´es a` 10 mm du point d’irradiation) de l’intensite´ d’e´mission optique du plasma
pre´sente´es sur la figure 3.4 (partie III). La distribution angulaire de la matie`re ablate´e peut se
de´crire de fac¸on parame´trique comme proportionnelle a` cospθ [108] avec θ l’angle par rapport
a` la normale de la surface de la cible. Pour le plasma ge´ne´re´ par les impulsions de fluence laser
1 J/cm2, on trouve une distribution angulaire pique´e correspondant a` p ∼ 6 tandis que les
impulsions de plus haute fluence laser induisent une distribution angulaire de la matie`re e´jecte´e
plus e´tendue avec p ∼ 2.
D’apre`s Kools et al. [92], on peut relier le parame`tre p de´crivant la distribution angulaire a`
la thermalisation du panache de matie`re ablate´e, c’est a` dire au nombre de collisions que les par-
ticules e´jecte´es subissent. Le parame`tre p diminue avec l’augmentation du nombre de collisions.
On peut donc supposer que les diffe´rences observe´es sur la ge´ome´trie d’expansion des plasmas
induits par des impulsions de basse ou de haute fluence laser sont relie´es a` l’e´tat de thermali-
sation du plasma. Les particules e´jecte´es en re´gime de haute fluence laser subissent donc plus
de collisions que celles e´mises en re´gime basse fluence laser. Cela sugge`re que l’augmentation de
la fluence laser s’accompagne d’une augmentation de la quantite´ de matie`re e´jecte´e sous forme
atomise´e comme il a de´ja` e´te´ propose´ dans la litte´rature [125,130].
En conclusion, l’e´tude de la ge´ome´trie d’expansion du plasma nous conduit a` confirmer
que l’augmentation du signal spectroscopique avec la fluence laser, constate´e au paragraphe
pre´ce´dent, est principalement cause´e par une augmentation de la quantite´ de matie`re e´jecte´e
sous forme atomise´e. Pour comple´ter notre e´tude du panache d’ablation en re´gime femtoseconde,
nous allons maintenant exposer les re´sultats concernant les couches minces re´alise´es par ablation
laser en re´gime femtoseconde.
3.2.3 De´poˆt de couches minces
Le dispositif d’e´tude de l’e´mission optique du plasma fournit des informations sur le com-
portement des espe`ces e´mettrices pre´sentes au sein du panache d’ablation. Il est ne´anmoins peu
adapte´ a` la de´tection et a` l’analyse des e´le´ments de plus grande taille du plasma comme les
gouttes, les escarbilles ou les nanoparticules car la lumie`re e´mise par ces composants est de
faible intensite´. Comme nous l’avons de´crit dans le chapitre 1, l’irradiation en re´gime ultra-bref
peut conduire la matie`re vers des e´tats extreˆmement hors-e´quilibres et induire des changements
de phase rapides lie´s a` la formation d’e´tats me´tastables. En particulier, l’ablation en re´gime
femtoseconde entraˆıne la matie`re selon des chemins thermodynamiques particuliers a` proximite´
du point critique [54,82], influenc¸ant la formation des nanoparticules [131–134]. L’analyse de la
formation de ce type de structure est donc un e´le´ment indispensable de notre e´tude.
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Afin d’acce´der a` des informations sur ces espe`ces comme par exemple les distributions de
taille, nous utiliserons des caracte´risations des couches minces e´labore´es par ablation laser fem-
toseconde. Ceci permet de comparer les nano et micro particules forme´es par l’ablation de la
cible d’aluminium pour diffe´rents parame`tres. La figure 3.5 montre des images MEB illustrant
l’e´volution de la morphologie des films pour diffe´rentes valeurs de la fluence laser. Afin de conser-
ver l’e´nergie laser totale rec¸ue par la cible quelle que soit la fluence laser, nous avons adapte´
la dure´e de chaque de´pot comme reporte´ dans la table 3.2. L’e´paisseur de chaque couche a e´te´
mesure´e par profilome´trie et est donne´e dans cette meˆme table. L’e´paisseur du film produit
avec la fluence laser la plus basse pre´sente une forte inhomoge´ne´ite´ cause´e par la directionnalite´
du plasma. Nous conside´rons qu’elle est sous-estime´e. Nous constatons que l’e´paisseur des films
diminue avec l’augmentation de la fluence.
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Figure 3.5 – Evolution de la distribution des nanoparticules en fonction de la fluence (images
MEB de grossissement 8000).
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Fluence laser en J/cm2 Dure´e du de´poˆt Epaisseur du de´poˆt (en nm)
2.3 37 min 30 s 300
5.8 15 min 250
11.5 7 min 30 s 100
Table 3.2 – Dure´e et e´paisseur de chaque de´poˆt en fonction de la fluence laser des impulsions.
A faible e´nergie, la surface du film est couverte de nanoparticules de rayons moyens de
l’ordre de quelques dizaines de nanome`tres. Le nombre de ces nanoparticules diminue avec
l’augmentation de la fluence alors que l’on constate la formation de gouttes larges (avec des
rayons de plusieurs centaines de nanome`tres) qui peuvent eˆtre associe´es a` des phe´nome`nes de
confinement des contraintes ou « Hydrodynamic Sputtering » [109].
Comme nous l’avons expose´ au chapitre 1, on trouve deux grands types d’explications pour
la formation des nanoparticules [70, 83]. L’un s’appuie sur un me´canisme de recondensation
de la phase gazeuse (explication traditionnelle pour les expe´riences en re´gime nanoseconde)
tandis que le second suppose une e´jection directe a` partir du mate´riau irradie´. La formation
de nanoparticules sous vide pousse´ (∼ 10−7 mbar) indique que le premier mode`le seul est
peu adapte´ au re´gime ultra-court bien que les phe´nome`nes d’e´vaporation et de condensation
dans le panache d’ablation d’agre´gats de´ja` forme´s puissent jouer un roˆle important dans la
distribution de taille des nanoparticules [135]. Le second type d’explications sugge`re que la
formation des nanoparticules est associe´e a` la de´composition de la couche liquide provoque´e par
un surchauffage, par des forces de tension ou par une perte de cohe´sion me´canique (au voisinage
de la ligne spinodale et / ou du point critique) [23,70,83,131,136–139].
Nous avons vu aux paragraphes pre´ce´dents que l’augmentation de la fluence laser des im-
pulsions conduisait a` l’accroissement de la quantite´ de matie`re ablate´e sous forme atomise´e.
Cela, mis en corre´lation avec la re´duction observe´e ici de la densite´ de nanoparticules a` la sur-
face des films quand la fluence laser augmente, nous conduit a` supposer que la formation des
nanoparticules est e´troitement relie´e a` l’ablation du mate´riau sous forme liquide conforme´ment
au deuxie`me type d’explications de´crit ci-dessus. Nous concluons donc que l’augmentation de
la fluence laser implique une re´duction de la quantite´ de matie`re ablate´e sous forme liquide et
un accroissement de celle e´jecte´e sous forme atomise´e.
L’ensemble de l’e´tude pre´sente´e dans les paragraphes pre´ce´dents nous a permis d’e´tablir les
principaux traits caracte´ristiques du panache d’ablation en re´gime femtoseconde. Nous avons en
particulier identifie´ les raies atomiques observables lors de l’analyse spectroscopique de l’e´mis-
sion optique du plasma. Nous avons mis en corre´lation l’augmentation de la fluence laser avec
l’accroissement de l’e´mission optique du plasma et une re´duction de la densite´ de nanoparticules
produites dans le panache. Nous allons maintenant e´tudier l’e´volution de l’e´mission optique du
panache d’ablation en re´ponse a` la mise en forme temporelle des impulsions laser.
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3.3 Re´ponse de l’e´mission a` des formes temporelles pre´de´finies
Dans ce paragraphe, nous pre´sentons nos premie`res investigations sur la re´ponse de l’e´mis-
sion optique du plasma d’ablation d’aluminium a` une mise en forme arbitraire des impulsions
femtosecondes. Nous avons choisi deux types de formes avec chacune un parame`tre ajustable
(voir figure 3.6) :
– des impulsions e´tire´es temporellement (on choisit la dure´e d’impulsion τ).
– des se´ries de deux impulsions femtosecondes de dure´e ∼ 150 fs (on fixe le de´lai ∆t entre
les deux impulsions).
Nous avons e´tudie´ les variations d’intensite´ des raies d’Al-I a` 394.4 et 396.15 nm d’atomes
d’aluminium neutres (j et k) ainsi que des raies ioniques (Al-II) de 358.6 a` 358.75 nm (groupe
e). Toutes les intensite´s donne´es sont normalise´es par rapport au signal enregistre´ pour des
impulsions laser femtoseconde non mises en forme et sont obtenues a` partir de l’analyse de
spectres collecte´s avec N = 15 impulsions (temps d’inte´gration δt = 300 ns et de´lai entre
l’impact laser et le de´but de l’acquisition tacq = 100 ns). La dure´e des impulsions τ varie de la
dure´e de l’impulsion de re´fe´rence non-mise en forme (∼ 150 fs) jusqu’a` environ 1 ps tandis que
le de´lai ∆t entre les deux impulsions femtosecondes est pris entre 0 (une seule impulsion) et 6
ps. Compte tenu du dispositif de mise en forme, toutes les impulsions (mise en forme ou non)
ont la meˆme e´nergie totale. La figure 3.7 (I et II) pre´sente la re´ponse de l’e´mission du plasma
au changement de la forme temporelle des impulsions pour une fluence laser de 3.8 J/cm2. Nous
constatons que la dynamique d’e´volution des raies neutres et des raies ioniques est diffe´rente.
L’e´mission de l’Al-II semble plus sensible a` la mise en forme temporelle que celle de l’Al-I.
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Figure 3.6 – Exemple d’impulsions mises en forme mesure´es par cross-corre´lation avec en (I)
une impulsion e´tire´e de dure´e τ ≈ 540 fs et en (II) une double impulsion avec un de´lai ∆t ≈ 2.8
ps.
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Figure 3.7 – Graphiques repre´sentant l’intensite´ normalise´e des raies (j) et (k) a` 394.40 et
396,15 nm d’atomes Al-I et le groupe (e) de transitions ioniques Al-II (∼ 358 nm) en fonction
de la mise en forme temporelle des impulsions et de la fluence (impulsions e´tire´es temporellement
(I) a` 3.8 J/cm2, (III) 10.9 J/cm2 et doubles impulsions (II) a` 3.8 J/cm2, (IV) 10.9 J/cm2).
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En effet, dans les domaines que nous avons explore´s, l’e´tirage temporel des impulsions en-
traˆıne au maximum la multiplication du signal d’Al-II par 1.5 contre 1.1 pour les raies d’Al-I
(394.4 et 396.15 nm) qui restent quasiment constantes. De meˆme pour la distribution en double
impulsions, on obtient un facteur multiplicatif de 2.1 pour les raies d’Al-II. L’e´mission de l’Al-I
est multiplie´e au maximum par 1.1 (394.4 nm) et 1.2 (396.15 nm) pour des de´lais respectifs de
500 fs et 1 ps environ. Pour des de´lais plus longs, l’e´mission de l’aluminium neutre retourne
a` une valeur tre`s voisine de 1, c’est a` dire a` une intensite´ e´quivalente a` celle ge´ne´re´e par une
impulsion femtoseconde non mise en forme. Les meˆmes investigations ont e´te´ re´alise´es a` une
fluence plus e´leve´e (F = 10.9 J/cm2) et l’e´volution des raies d’e´mission du plasma est reporte´e
sur la figure 3.7 (III et IV). On retrouve une dynamique diffe´rente entre l’e´volution des signaux
d’e´mission des ions et des neutres. Ne´anmoins, l’amplification maximale du signal des ions est
plus mode´re´e (facteurs de 1.3 pour les impulsions e´tire´es et 1.6 pour les doubles impulsions) et
l’e´mission de l’aluminium neutre tend a` diminuer.
Etant donne´ les dynamiques diffe´rentes pour les ions et les neutres, une explication seule-
ment base´e sur une variation de la quantite´ de matie`re ablate´e n’est pas suffisante. Si l’on
fait l’hypothe`se de l’e´quilibre thermodynamique local, on peut alors supposer que la mise en
forme temporelle induit une modification de la tempe´rature d’excitation du plasma. En effet,
l’intensite´ d’une raie dans ces conditions s’e´crit :
Imn = Amnnmhνnm (3.1)
avec Anm la probabilite´ de transition, h la constante de planck, νnm la fre´quence centrale de
l’e´mission et nm la population du niveau supe´rieur qui seule de´pend de la tempe´rature. L’e´qua-
tion de Boltzmann 1.16 permet d’e´crire ce nombre d’atomes (d’ions) dans l’e´tat supe´rieur de la
transition en fonction du nombre total d’atomes (ou d’ions) NAl−I(ou II) et de la tempe´rature :
nm = NAl−I(ou II)
gme
−Em/kT
B(T )
(3.2)
avec gm la multiplicite´, Em l’e´nergie du niveau de de´part et B(T ) la fonction de partition de
l’e´le´ment e´metteur. On peut donc e´crire la de´pendance explicite du l’intensite´ d’une raie en
fonction de la tempe´rature :
Imn ∼ Amngmhνnme−Em/kT /B(T ) (3.3)
Le calcul est fait pour une raie atomique (j) et une raie ionique (e). Le re´sultat, pre´sente´ sur la
figure 3.8, montre qu’il est difficile d’expliquer les comportements reporte´s sur la figure 3.7 par
80
Chapitre 3 : Contrôle du panache d’ablation d’aluminium
0 20000 40000 60000 80000 100000
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
!
"#
$%
#
&
'$
(
!)
*
+,
+-
"#$%&'()*'#! +,-
! ./010! 2$
! .3415! 2$
Figure 3.8 – Evolution de l’intensite´ des raies d’Al-I a` 394.4 nm (j) et d’Al-II a` 358.7 nm (e)
en fonction de la tempe´rature pre´dite par la loi de Botzmann (e´quation 1.16).
une simple augmentation de la tempe´rature globale du plasma. En effet, l’intensite´ d’e´mission
des neutres atteint un maximum pour T = 15000 K puis de´croˆıt tandis que celle des ions Al-
II augmente jusqu’a` 50000 K. Pour obtenir une augmentation sensible de l’e´mission ionique
sans induire une augmentation plus importante de l’intensite´ d’e´mission des espe`ces neutres
il faudrait avoir une tempe´rature du plasma voisine de 25000 K (au minimum). Or, a` cette
tempe´rature et avec une densite´ e´lectronique moyenne de 1022 e−/cm3 (valeur typique issue des
simulations pre´sente´es ci-dessous pour lesquelles 1020 < ne < 10
24), la loi de Saha indique que
les atomes d’aluminium sont fortement ionise´s. Si le plasma e´tait porte´ a` ce degre´ d’excitation,
le signal d’e´mission des neutres devrait conside´rablement diminuer.
Nous concluons donc, provisoirement, que les effets observe´s de la mise en forme temporelle
sur l’e´mission optique du plasma d’ablation ne peuvent pas s’expliquer seulement par un chan-
gement de la quantite´ de matie`re ablate´e sous forme gazeuse. De meˆme, la seule e´volution de
la tempe´rature d’excitation du plasma ne permet pas de reproduire les comportements constate´s.
En conclusion, cette e´tude pre´liminaire a permis de poser les premiers jalons de nos travaux
sur la re´ponse de la matie`re irradie´e a` une mise en forme temporelle des impulsions laser fem-
tosecondes et offre des pistes afin de de´terminer les orientations pertinentes pour l’application
des moyens nume´riques de recherche de´crits au chapitre 2, avec en particulier les optimisations
par algorithme ge´ne´tique. Suivant les re´sultats de ce paragraphe, nous avons focalise´ l’explora-
tion du controˆle potentiel de l’e´mission du plasma sur le comportement des raies ioniques par
rapport aux raies neutres. Nous avons choisi de travailler a` une fluence interme´diaire classique
pour les expe´riences de de´poˆt de couches minces (F = 5.8 J/cm2).
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3.4 Optimisation de l’e´mission d’Al-II par rapport a` l’e´mission
d’Al-I
La maˆıtrise du comportement du panache d’ablation laser femtoseconde est un enjeu majeur
pour les applications de re´alisation de couches minces dans l’optique d’influencer les proprie´te´s
et la morphologie des films produits ainsi que pour les techniques d’analyse e´le´mentaire par
spectroscopie de l’e´mission optique de la matie`re ablate´e. Nous avons vu dans le paragraphe
pre´ce´dent que l’e´mission des atomes d’aluminium ionise´s par rapport a` celle des atomes d’alu-
minium neutres dans un plasma d’ablation laser en re´gime femtoseconde e´tait un bon candidat
pour appliquer l’algorithme ge´ne´tique de´crit au chapitre 2 afin d’optimiser le controˆle du com-
portement du plasma en re´ponse a` la mise en forme temporelle des impulsions laser.
3.4.1 Optimisation a` forte fluence laser
Nous allons tout d’abord explorer les possibilite´s de controˆle de l’intensite´ d’e´mission optique
des atomes d’aluminium neutres relativement a` celle des atomes d’aluminium ionise´s une fois
dans les conditions e´nerge´tiques de´finies au paragraphe pre´ce´dent (F = 5.8 J/cm2), c’est a`
dire pour une fluence laser grande devant le seuil d’ablation et devant le seuil de de´tection des
raies, mais suffisamment mode´re´e pour ne pas saturer les canaux de relaxation e´nerge´tique du
mate´riau.
3.4.1.1 Optimisation
L’objectif de cette premie`re optimisation est de favoriser l’e´mission du groupe de transition
des ions Al-II a` ∼ 358.7 nm (e) par rapport a` l’e´mission des transitions (j) et (k) d’Al-I a` 394.4
et 396.15 nm dans un plasma cre´e´ par l’interaction d’une impulsion laser femtoseconde mise en
forme (F = 5.8 J/cm2) avec une cible d’aluminium. Ceci conduit de fac¸on plus large a` tenter
d’augmenter la proportion d’espe`ces ioniques au sein du plasma. L’optimisation est re´alise´e
en utilisant le re´seau de basse re´solution du spectrome`tre (300 traits par mm). Le centre de
la lentille de collection de la lumie`re e´mise par le plasma est toujours de´cale´ de 3 mm par
rapport a` la surface de la cible. Tous les spectres sont obtenus a` partir de l’accumulation du
signal produit par N = 15 impulsions, enregistre´s pendant δt = 300 ns avec un de´lai t = 100
ns apre`s l’impact laser sur la cible. La figure 3.9 pre´sente les raies spectrales utilise´es pour
l’optimisation (ge´ne´re´es par des impulsions femtosecondes non mises en forme). Pour guider
l’algorithme ge´ne´tique dans l’optimisation, il faut choisir la proce´dure d’e´valuation de´finissant
le fitness f associe´ a` chaque forme temporelle teste´e. Pour refle´ter l’objectif d’augmentation de
l’e´mission ionique face a` l’e´mission neutre, nous avons construit le fitness comme la diffe´rence
entre les intensite´s inte´gre´es sous la courbe entre 355 et 363 nm pour l’e´mission ionique et
entre 387 et 405 nm pour l’e´mission des neutres (respectivement zones rouges et bleues de la
figure 3.9). Le signal est traite´ sous Labview comme un tableau de nombres. Nous faisons la
diffe´rence entre les sommes discre`tes de chaque zone en ajoutant une constante arbitraire qui
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Figure 3.9 – Raies spectrales d’Al-I (j et k) et d’Al-II (e) utilise´es pour l’optimisation (F = 5.8
J/cm2, N = 15, t = 100 ns et δt = 300 ns).
assure que la valeur du fitness soit positive. Ici, on prend la valeur initiale de la somme pour
la zone des neutres car les investigations, pre´sente´es plus haut, laissent supposer que dans la
gamme e´nerge´tique haute devant le seuil d’ablation l’impulsion femtoseconde est la plus efficace
pour ge´ne´rer l’e´mission optique des espe`ces neutres. On a :
f =
∑
Al-II
I −
∑
Al-I
I + cste. (3.4)
Le logiciel applique alors la me´thode d’optimisation de´crite au chapitre pre´ce´dent, testant suc-
cessivement des groupes de formes temporelles. Il tente d’adapter progressivement la mise en
forme temporelle des impulsions laser a` la de´finition du fitness en utilisant les propagateurs
ge´ne´tiques de croisement et de mutation a` partir des meilleurs individus de chaque ge´ne´ration.
La valeur du fitness du meilleur individu de chaque ge´ne´ration augmente pendant une tren-
taine d’ite´rations puis pre´sente une saturation. On peut donc conside´rer que l’algorithme a
converge´ apre`s environ 40 ge´ne´rations (40 populations successives de 32 formes temporelles)
comme le montre la saturation de la croissance du fitness pre´sente´e sur la figure 3.10 (partie I).
La distribution temporelle de l’e´nergie qui entraˆıne le maximum d’e´mission des raies ioniques et
le minimum d’e´mission des raies neutres est une se´rie d’impulsions femtosecondes se´pare´es par
1 a` 2 ps module´e par une enveloppe gaussienne d’une dure´e de 6 ps (figure 3.10 partie II). La
forme temporelle des impulsions est mesure´e par cross-corre´lation d’intensite´ du second ordre
(voir chapitre 2).
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Figure 3.10 – (I) Evolution de la valeur du fitness pendant l’optimisation. (II) Forme temporelle
des impulsions laser re´sultant de l’optimisation.
Pour caracte´riser l’impact de la mise en forme temporelle du laser sur l’e´mission optique
du plasma, nous avons enregistre´ le signal spectral du plasma induit par les impulsions fem-
tosecondes non mises en forme (« Short Pulse » SP) et par les impulsions de forme optimise´e
(« Optimized Pulse » OP1) dans les conditions d’acquisitions de l’optimisation. Le signal est
moyenne´ sur 5 enregistrements afin de limiter les fluctuations dues au bruit expe´rimental (in-
certitude relative de 6 %). Dans la suite les re´sultats concernant l’e´volution de l’intensite´ des
raies seront donne´s en re´fe´rence a` l’intensite´ mesure´e pour les impulsions courtes SP. L’intensite´
d’un raie centre´e sur λ pour une forme quelconque XP sera exprime´e sous la forme d’un facteur
de multiplication M tel que :
Iλ(XP ) =M
espe`ce
λ (XP ).Iλ(OP ) (3.5)
qui sera donc associe´ a` une incertitude relative de 12 % (2 fois 6 %). Dans la suite, on notera
l’espe`ce I pour les Al-I et II pour les Al-II. Comme on peut le voir sur la figure 3.11, le signal
des raies ioniques utilise´es pour l’optimisation a e´te´ multiplie´ par 3.2±0.4 tandis que l’intensite´
des raies d’Al-I est re´duite (M II358.7nm ∼ 0.58± 0.07).
L’observation de l’e´volution temporelle de ces raies d’e´mission graˆce au photomultiplicateur
re´ve`le qu’elles n’atteignent pas leur maximum en meˆme temps. L’impact de la mise en forme
n’est pas constant en fonction du temps comme le montre la figure 3.12 pre´sentant l’e´volution
temporelle du fitness calcule´ a` poste´riori (diffe´rence entre les signaux ionique du groupe de
transitions (e) et neutres des raies (j) et (k) enregistre´s par le photomultiplicateur) pour les im-
pulsions optimise´es. Cela sugge`re une forte de´pendance des re´sultats d’optimisation en fonction
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Figure 3.11 – Raies d’e´mission induites par l’impulsion femtoseconde SP et l’impulsion opti-
mise´e OP1. (I) Raies d’Al-II et (II) raies d’Al-I.
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Figure 3.12 – Evolution temporelle de la valeur du fitness pour les impulsions optimise´es OP1.
du choix du de´lai entre l’impact laser et l’observation et du temps d’inte´gration ainsi que, dans
une moindre mesure, de la position de la lentille de collection de la lumie`re e´mise par le plasma.
Par ailleurs, l’ensemble des raies e´tudie´es (voir table 3.1) est affecte´ par le changement de
forme temporelle comme pre´sente´ sur la figure 3.13. On constate que toutes les raies associe´es
a` l’e´mission des neutres qui nous sont accessibles pre´sentent une intensite´ plus faible lorsque
l’on utilise les impulsions de forme optimise´e qu’avec une irradiation par des impulsions courtes
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Figure 3.13 – Evolution de l’intensite´ d’e´mission du plasma pour les impulsions femtosecondes
(SP) et les impulsions de forme temporelle optimise´e (OP1). (I) Intensite´ totale et e´mission des
atomes d’Al-I, et (II) raies d’Al-II .
femtosecondes. L’e´mission de toutes les raies d’Al-II est augmente´e. En faisant la somme des
intensite´s des raies de chaque type d’espe`ces (Al-I et Al-II), on peut e´valuer la proportion de
l’intensite´ e´mise par le plasma qui provient des Al-I et celles provenant des Al-II. Cette pro-
portion donne des indications sur le taux d’ionisation du panache d’ablation. Les impulsions
femtosecondes conduisent a` un plasma dont l’intensite´ est compose´e a` 90.8% d’e´mission des
atomes neutres et 9.2% d’Al-II (l’intensite´ e´mise par les espe`ces plus fortement ionise´s est ne´-
glige´e). Les impulsions optimise´es induisent une forte augmentation de la proportion d’e´mission
des ions Al-II (33.3%) tandis que la proportion d’e´mission des Al-I est ramene´e a` 66.7% (figure
3.14).
OP1
9.16%
90.84%
 Al-I
 Al-II
SP
33.35%
66.65%
Figure 3.14 – Re´partition de l’intensite´ d’e´mission du plasma entre les de´sexcitations des
atomes d’aluminium neutres (Al-I) et ionise´s une fois (Al-II) pour les impulsions femtosecondes
(SP) et les impulsions de forme temporelle optimise´e (OP1).
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En supposant que les raies atomiques observe´es soient repre´sentatives du comportement
global du plasma, nous pouvons dire que l’emploi de la forme temporelle optimise´e OP1 permet
d’induire un taux d’ionisation du plasma plus important que celui obtenu avec des impulsions
femtosecondes SP. L’intensite´ totale des raies e´tudie´es, obtenue en sommant l’intensite´ de chaque
raie, est plus faible avec les impulsions optimise´es qu’avec les impulsions femtosecondes. Le
facteur de multiplication entre la somme des raies d’e´missions en re´gime femtoseconde et en
re´gime optimise´ est Mtot = 0.77 ± 0.09. Cette diminution de l’intensite´ globale s’explique par
le fait que l’on canalise une partie de l’e´nergie incidente du laser pour favoriser l’ionisation
des atomes. La mise en forme ne modifiant pas l’e´nergie totale de l’impulsion, les impulsions
optimise´es permettent de ge´ne´rer des excitations de plus haute e´nergie mais en nombre plus
restreint. L’ensemble de l’e´mission de de´sexcitation des espe`ces atomiques (atomes et ions) est
donc re´duit. Les taux d’ablation mesure´s pour les impulsions femtosecondes SP et optimise´es
OP1 ne pre´sentent pas de diffe´rence significative (de l’ordre de 1200 µm3/tir). Le volume de
matie`re ablate´e e´tant constant, nous supposons donc que l’impulsion optimise´e autorise un
couplage e´nerge´tique plus important vers la fraction de matie`re e´jecte´e sous forme gazeuse que
l’impulsion femtoseconde. Cela devrait se traduire par une augmentation de la tempe´rature du
plasma.
Nous avons e´value´ la tempe´rature d’excitation du plasma par la me´thode des rapports
d’intensite´ base´e sur l’e´quation de Boltzmann en utilisant les transitions d’Al-I (c) a` 308.22 nm
et (j) a` 394.40 nm, d’Al-II (p) a` 559.33 nm et (y) a` 705.66 nm ainsi que des raies e´mises par
l’Al-III (g) et (m) a` 361.24 et 451.26 nm. Les re´sultats sont re´sume´s dans la table 3.3. Les valeurs
mesure´es pour les atomes neutres sont sujettes a` caution car les raies employe´es se de´sexcitent
vers le fondamental et sont e´ventuellement soumises aux phe´nome`nes d’auto-absorption. De
plus l’ensemble des mesures est fortement de´pendant de la correction du signal spectral par les
fonctions de re´ponses spectrales de chaque e´le´ment de la chaˆıne d’acquisition. Ne´anmoins, nous
supposons qu’au moins le comportement qualitatif des tempe´ratures est valide. Les re´sultats
obtenus montrent qu’une explication de l’impact de la mise en forme des impulsions laser sur
l’e´mission du plasma base´e sur une variation de la tempe´rature du plasma uniquement n’est pas
suffisante. En effet, en tenant compte de la constance de la tempe´rature mesure´e pour les neutres
et l’e´volution de celle des Al-II, l’e´quation de Boltzmann (e´quation 1.16 et figure 3.8) ne permet
pas de retrouver les facteurs d’e´volution constate´s expe´rimentalement sur les raies employe´es
Espe`ce
Tempe´rature en K
SP OP1
Al-I 5300± 400 5300± 400
Al-II 22000± 2000 20000± 2000
Al-III 25000± 2000 36000± 5000
Table 3.3 – Tempe´ratures mesure´es pour les diffe´rentes espe`ces Al-I, Al-II et Al-III avec les
impulsions laser femtosecondes SP et optimise´es OP1.
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pour l’optimisation (M I394.4/396.15nm = 0.58±0.07 pour les neutres et M II358.7nm = 3.2±0.4 pour
les ions). Les diffe´rences de tempe´rature mesure´es pour chaque e´tat d’ionisation sugge`rent de
plus que la description du panache d’ablation par une seule tempe´rature n’est pas adapte´e a`
notre situation expe´rimentale.
3.4.1.2 Analyse de la forme temporelle optimise´e
Pour ame´liorer la compre´hension des me´canismes de re´ponse de l’e´mission du plasma d’alu-
minium a` l’optimisation de´crite ci-dessus, nous avons extrait de la distribution temporelle opti-
mise´e deux formes simplifie´es repre´sentatives de ses diffe´rentes caracte´ristiques (figure 3.15). En
effet, l’impulsion optimise´e semble compose´e de deux sous-structures : une distribution discre`te
de pics de dure´es de l’ordre de la centaine de femtoseconde et une enveloppe gaussienne de du-
re´e 6 ps. La partie discre`te de la mise en forme conduit a` choisir une premie`re forme simplifie´e
en double impulsion avec un de´lai de 10 ps correspondant a` un encadrement de la majorite´
de l’e´nergie de la forme temporelle OP1. Le second aspect de la distribution OP1 est directe-
ment reproduit par une impulsion e´tire´e de dure´e environ 6 ps. Dans la suite de ce paragraphe,
nous appellerons « DP » et « LP » respectivement les formes simplifie´es en double pulse (avec
de´lai de 10 ps) et impulsion e´tire´e (dure´e de 6 ps). La figure 3.15 montre les acquisitions de
cross-corre´lation des distributions temporelles DP et LP.
Les formes DP et LP engendrent des modifications de l’e´mission des transitions conside´re´es
pour l’optimisation comme reporte´ sur la table 3.4. En effet, la distribution DP conduit a` des
facteurs multiplicateurs M II358.7 = 2.8±0.3, M I394.4 = 0.40±0.05 et M I396.15 = 0.43±0, 05 tandis
que l’on obtient pour LP M II358.7 = 3.2 ± 0.4, M I394.4 = 0.50 ± 0.06 et M I396.15 = 0.52 ± 0.06.
-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000-20000 -10000 0 10000 20000
(I)
 DP 10 ps
!
!"
#
$%
#
&
'$
(
!)
*
+,
+-
Temps (fs)
x 3
(II) OP1
"#
$%
#
&
'$
(
!)
*
+,
+-
Temps (fs)
 OP1
 LP 6 ps
Figure 3.15 – Formes simplifie´es extraites de la forme temporelle optimise´e OP1. (I) Double
impulsion avec un de´lai de 10 ps (le signal de OP1 est multiplie´ par 3). (II) Impulsion e´tire´e de
dure´e 6 ps.
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Espe`ce
Longueur d’onde Facteur multiplicatif M
(nm) OP1 DP 10 ps LP 6 ps
Al II (a) 281.7014 2.9± 0.4 1.9± 0.2 2.2± 0.3
Al I (c) 308.21529 0.54± 0.07 0.44± 0.05 0.56± 0.07
Al I (d) 309.27099 et 309.28386 0.56± 0.07 0.44± 0.05 0.54± 0.07
Al II (e) de 358.6557 a` 358.7450 3.2± 0.4 2.8± 0.3 3.2± 0.4
Al I (j) 394.40058 0.54± 0.07 0.4± 0.05 0.50± 0.06
Al I (k) 396.15200 0.59± 0.07 0.43± 0.05 0.52± 0.06
Al II (o) 466.3056 3.6± 0.4 3.4± 0.4 4.0± 0.5
Al II (p) 559.3302 2.0± 0.2 1.8± 0.2 2.1± 0.3
Al II (r) 622.6193 1.6± 0.2 1.6± 0.2 2.3± 0.3
Al II (s) 623.334 et 623.3469 2.3± 0.3 2.7± 0.3 2.5± 0.3
Al II (t) 624.480, 624.493 et 624.510 3.1± 0.4 3.2± 0.4 3.9± 0.5
Al II (x) 704.206 1.9± 0.2 1.9± 0.2 1.5± 0.2
Al II (y) 705.660 2.6± 0.3 1.7± 0.2 1.4± 0.2
Raies Al I (c), (d), (j) et (k) 0.56± 0.07 0.43± 0.05 0.53± 0.06
Raies Al II (a), (e), et (o) a` (x) 2.8± 0.3 2.7± 0.3 3.0± 0.4
Total des raies (a) a` (x) 0.77± 0.09 0.63± 0.08 0.75± 0.09
Table 3.4 – Evolution des raies spectroscopiques e´tudie´es en fonction de la forme temporelle
(OP1 forme issue de l’optimisation, DP double impulsion avec de´lai de 10 ps et LP impul-
sion e´tire´e avec dure´e de 6 ps). Les raies utilise´es pour l’optimisation sont grise´es. Le facteur
multiplicatif se rapporte a` une impulsion courte femtoseconde (SP).
On peut ainsi constater que chacune de ces deux formes favorise l’augmentation du fitness par
des biais diffe´rents. La double impulsion entraˆıne une diminution plus importante de l’e´mission
des atomes neutres alors que l’impulsion e´tire´e est plus efficace pour l’augmentation du signal
ionique. Les autres raies subissent aussi des modifications dont le de´tail est donne´ dans la table
3.4. Globalement, l’ensemble de l’e´mission des raies ioniques est favorise´e pour les formes DP et
LP dans des proportions tre`s proches de l’augmentation obtenue avec OP1. L’intensite´ associe´e
aux raies neutres est re´duite par l’impulsion e´tire´e LP de fac¸on similaire a` OP1 tandis que la
double impulsion DP entraˆıne une re´duction plus importante. Les deux formes temporelles DP
et LP conduisent par ailleurs a` des plasmas pre´sentant des re´partitions de l’e´mission optique
du plasma e´tudie´e entre les espe`ces ioniques (Al-II) et neutres (Al-I) similaires. Pour la double
impulsion avec un de´lai de 10 ps, l’e´mission est partage´e entre 38.6% de l’intensite´ provenant
des atomes ionise´s une fois et 61.4% issue des transitions des atomes neutres. L’impulsion
e´tire´e de dure´e 6 ps conduit a` un signal fractionne´ entre 36.5% d’e´mission ionique (Al-II) et
63.5% d’e´mission neutre. Avec les meˆmes re´serves qu’au paragraphe pre´ce´dent, on peut donc
supposer que les taux d’ionisation du panache d’ablation sont de nouveau plus importants que
celui obtenu avec SP. Enfin, la somme de l’intensite´ de toutes les raies e´tudie´es est fortement
diminue´e pour la forme DP et subit avec LP une re´duction similaire a` celle observe´e pour OP1.
Les taux d’ablation associe´s aux formes temporelles DP et LP sont toujours sensiblement les
meˆmes que celui associe´ a` SP (1200 µm3/tir) et indiquent de la meˆme fac¸on que pre´ce´demment
que les formes temporelles LP et DP permettent une canalisation de l’e´nergie incidente vers la
fraction gazeuse de la matie`re ablate´e.
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Il est inte´ressant d’explorer la re´ponse du plasma si on modifie le de´lai de la double impulsion
autour de 10 ps et la dure´e de l’impulsion e´tire´e autour de 6 ps. La figure 3.16 illustre ces
modifications pour les transitions ioniques (e), (o) et (p) ainsi que neutres (j) et (k). On constate
que les formes DP (10 ps) et LP (6 ps) correspondent a` des situations extreˆmes (e´ventuellement
locales) ou des situations sature´es pour les raies e´tudie´es. Cette figure est semblable a` la figure
3.7 de l’e´tude pre´liminaire mais pour des de´lais et des dure´es d’impulsions plus importants
(dicte´s par l’analyse de OP1). Nous pouvons constater que les formes DP et LP engendrent le
maximum d’e´mission pour les raies ioniques dont, en particulier, le groupe de raies d’Al-II (e)
utilise´es pour l’optimisation.
Nous avons de nouveau utilise´ les raies d’Al-I (c) et (j), d’Al-II (p) et (y) ainsi que celles
d’Al-III (g) et (m) afin de de´terminer la tempe´rature du plasma ge´ne´re´ par ces deux impul-
sions. Les re´sultats sont pre´sente´s dans la table 3.5. Encore un fois, l’e´volution de l’e´mission du
plasma ne s’explique pas par la variation de la tempe´rature en suivant l’e´quation de Boltzmann
(e´quation 1.16 et figure 3.8) et il semble ne´cessaire de de´finir une tempe´rature d’excitation par
e´tat d’ionisation. Ceci peut s’expliquer par un e´cart a` l’e´quilibre thermodynamique local. Les
plasmas ge´ne´re´s par ablation laser n’e´tant pas homoge`nes [95], on peut aussi attribuer ces re´-
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Figure 3.16 – Raies spectroscopiques avec extre´mum pour LP (a) et DP (b).
Espe`ce
Tempe´rature en K
DP LP
Al-I 5600± 400 5600± 400
Al-II 24000± 2000 19000± 2000
Al-III 28000± 3000 31000± 3500
Table 3.5 – Tempe´ratures mesure´es pour les diffe´rentes espe`ces Al-I, Al-II et Al-III avec les
doubles impulsions DP et les impulsions e´tire´es LP.
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sultats a` l’inte´gration spatiale du signal enregistre´ [93]. De tels re´sultats pourraient de plus eˆtre
associe´s au phe´nome`ne de diffusion ambipolaire des espe`ces charge´es qui permettrait au plasma
d’ablation de garder la me´moire de l’e´tat d’ionisation effectif au moment de sa formation. On
parle alors de « Frozen Ionization » [64,110].
On peut ne´anmoins conclure que l’e´mission optique du plasma induite par l’impulsion longue
LP reproduit bien celle obtenue avec l’impulsion optimise´e OP1, tandis que la double impulsion
DP ge´ne`re moins de signal issu des ions monocharge´s mais aussi un intensite´ totale du plasma
re´duite. Cela sugge`re que l’excitation est canalise´e vers des e´tats de plus haute excitation (en
particulier en produisant des atomes fortement ionise´s que nous n’e´tudions pas ici). Si l’on classe
les formes temporelles des impulsions laser en fonction des taux d’ionisation du plasma qu’elles
induisent, on obtient SP (minimum), OP, LP et enfin DP (maximum). De fac¸on ge´ne´rale, nous
supposons que les impulsions OP et LP ame´liorent le couplage e´nerge´tique avec la cible graˆce a`
un e´talement temporel du de´poˆt de l’e´nergie. Dans le cas de la double impulsion, il est envisage´
que la premie`re impulsion cre´e´ des conditions favorables a` l’absorption de la seconde induisant
un couplage e´nerge´tique accru.
Une interpre´tation plus comple`te des effets induits sur le panache d’ablation par l’emploi
des formes temporelles optimise´es pour les impulsions laser (avec en particulier la description
de la tempe´rature des espe`ces) sera propose´e en lien avec les re´sultats de simulation nume´rique
(paragraphe 3.4.1.5). Nous allons maintenant comple´ter l’investigation de l’e´mission optique du
plasma par une e´tude de la ge´ome´trie de l’expansion du panache par imagerie directe de la
lumie`re e´mise par la matie`re ablate´e.
3.4.1.3 Ge´ome´trie d’expansion du plasma
Afin de caracte´riser spatialement le comportement du panache d’ablation en fonction des
ditributions temporelles de l’e´nergie laser (femtoseconde SP, optimise´e OP1, en double impulsion
avec un de´lai de 10 ps DP et en impulsion e´tire´e de dure´e 6 ps LP), nous avons re´alise´ des
photographies par came´ra CCD intensifie´e rapide du plasma dans le domaine Ultra-Violet -
Visible (350 a` 800 nm) pour chaque distribution temporelle.
Aucune diffe´rence significative de ge´ome´trie d’expansion n’est observe´e lorsqu’on change la
forme temporelle des impulsions laser. La photographie (enregistre´e entre 300 et 400 ns) du
plasma ge´ne´re´ par les impulsions femtosecondes non-mises en formes OP1 est donne´e dans la
figure 3.17 (I). Les parties (II) et (III) de cette meˆme figure pre´sentent les distributions angulaires
normalise´es a` 5 mm et a` 15 mm de la surface. Ces distributions sont similaires quelle que soit
la forme temporelle de l’impulsion laser confirmant que la ge´ome´trie expansion du plasma n’est
pas significativement modifie´e par la mise en forme temporelle du de´poˆt e´nerge´tique. Comme
nous l’avons rappele´ au paragraphe 3.2.2, ce type de distribution angulaire peut eˆtre de´crit
comme proportionnel a` cospθ [108] avec θ l’angle par rapport a` la normale de la surface de
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Figure 3.17 – (I) Photographie du plasma en UV-Visible pour une impulsion femtoseconde de
type SP entre 300 et 400 ns. (II) et (III) Distributions angulaires normalise´es de l’intensite´ a`
respectivement 5 et 15 mm de la surface pour les formes temporelles SP, OP1, DP et LP entre
300 et 400 ns. (IV) Distributions de l’intensite´ suivant une droite normale a` la surface pour les
formes temporelles SP, OP1, DP et LP entre 300 et 400 ns.
la cible. On trouve p voisin de 2 pour toutes les formes temporelles indiquant une expansion
associe´e a` une fre´quence de collision importante.
D’autre part, les distributions de l’intensite´ en fonction de la distance a` la surface de la cible
pour les diffe´rentes impulsions laser (en inte´grant le signal entre 300 et 400 ns) sont donne´es
sur la partie (IV) de la figure 3.17. Nous constatons que le plasma pre´sente une zone fortement
e´mettrice (distance a` la surface < 7.5 mm) et une zone plus faiblement e´mettrice a` l’avant du
panache (distance a` la surface > 7.5 mm). Ces deux zones pre´sentent le meˆme type d’expansion
comme l’illustre les parties (II) et (III) de la figure 3.17 (avec dans les deux cas un parame`tre
p voisin de 2). Ne´anmoins, nous observons des diffe´rences d’intensite´ d’e´mission optique du
plasma entre les diffe´rentes configurations. Bien que la position du maximum d’intensite´ ne
varie pas, sa valeur change en fonction des diffe´rentes formes temporelles des impulsions. L’im-
pulsion femtoseconde SP produit l’intensite´ la plus grande tandis que la double impulsion DP
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engendre l’e´mission optique la plus faible. LP et OP1 induisent une intensite´ d’e´mission optique
interme´diaire (le´ge`rement plus importante pour LP que pour OP1). Ces observations sont co-
he´rentes avec la diminution reporte´e au paragraphe pre´ce´dent de l’intensite´ cumule´e de toutes
les raies spectroscopiques e´tudie´es.
En conclusion, l’observation directe de l’e´mission optique du plasma d’ablation indique que
l’emploi des formes temporelles OP1, LP ou DP ne modifie pas sensiblement la ge´ome´trie de
l’expansion par rapport a` l’impulsion femtoseconde SP et confirme que l’intensite´ lumineuse
totale e´mise par le plasma est re´duite par l’emploi de OP1 ou LP et minimale avec DP. Pour
comple´ter les informations fournies par l’e´tude de l’e´mission optique du plasma sur les carac-
te´ristiques du panache d’ablation, nous allons maintenant comparer les proprie´te´s des couches
minces produites avec les diffe´rentes formes temporelles SP, OP1, DP et LP.
3.4.1.4 Conse´quences pour le de´poˆt de couches minces
L’e´volution des caracte´ristiques des films minces produits par ablation laser en fonction de
la mise en forme temporelle des impulsions pre´sente un inte´reˆt important pour les applications
de de´poˆt par ablation laser impulsionnel PLD en fournissant un parame`tre laser de controˆle du
proce´de´ supple´mentaire (en plus de la fluence dont l’effet a e´te´ e´tudie´ ci-dessus et de la taille
du spot d’irradiation [70]).
Nous avons donc e´tudie´ l’impact de la mise en forme temporelle du faisceau laser sur les
caracte´ristiques des couches minces re´alise´es respectivement avec les impulsions femtosecondes
(SP), optimise´es (OP1), e´tire´es de dure´e 6 ps (LP) et les doubles impulsions avec un de´lai de
10 ps (DP). Les de´poˆts sont e´labore´s sur des substrats de silicium monocristallins avec des
impulsions de fluence laser 5.8 J/cm2 (taux de re´pe´tition 1 kHz) et une distance entre la cible
et le substrat de 36 mm. La dure´e d’irradiation pour chaque de´poˆt est constante (15 minutes)
assurant que la quantite´ totale d’e´nergie mise en jeu est la meˆme pour chaque configuration.
Par commodite´, nous repe´rerons dans la suite par l’acronyme D-SP (respectivement D-OP1,
D-DP et DP-LP) le de´poˆt ge´ne´re´ par les impulsions SP (respectivement OP1, DP et LP).
L’e´tude de la topologie des films par profilome`tre optique permet d’e´valuer leur e´paisseur a`
partir de la mesure de la diffe´rence de hauteur entre le film et la zone couverte par les fixations
du substrat. Les re´sultats sont pre´sente´s dans la table 3.6.
Forme temporelle de l’impulsion laser Epaisseur du de´poˆt en nm
SP 250
OP1 150
DP 150
LP 250
Table 3.6 – Epaisseur des de´poˆts en fonction de la forme temporelle des impulsions laser.
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Les films D-SP et D-LP pre´sentent une e´paisseur plus e´leve´e que les de´poˆts D-OP1 et D-DP.
Nous rappelons que le taux d’ablation (e´value´ a` partir des crate`res d’ablation) ne change pas
sensiblement avec la mise en forme temporelle des impulsions. Cette diffe´rence d’e´paisseur des
couches ne peut donc pas s’expliquer par une variation de la quantite´ totale de matie`re ablate´e.
De plus, nous avons montre´ au paragraphe pre´ce´dent que les impulsions mises en forme OP1,
DP et LP induisaient une ge´ome´trie d’expansion du plasma e´quivalente a` celle ge´ne´re´e par SP.
Un changement de la distribution angulaire de la matie`re ablate´e ne peut donc pas non plus ex-
pliquer les e´paisseurs de couche mesure´es. La diffe´rence constate´e du point de vue de l’e´paisseur
des films doit donc s’expliquer par une modification de l’e´tat de la matie`re ablate´e en fonction
de la forme temporelle du de´poˆt d’e´nergie laser.
Afin de connaˆıtre la morphologie des films produits avec les diffe´rentes formes temporelles
des impulsions laser, nous avons analyse´ les de´poˆts par microscopie e´lectronique a` balayage.
Les figures 3.18 et 3.19 montrent les images MEB de chacun des de´poˆts avec deux grossis-
sements diffe´rents. On peut constater que la surface des films est couverte de nanoparticules
mais leurs densite´s et distributions de tailles varient fortement avec les formes temporelles.
Ces distributions de la taille des nanoparticules sont reporte´es sur la figure 3.20 (I). La den-
site´ de nanoparticules (rayons compris entre 50 et 200 nm) est la plus grande pour l’impulsion
courte SP, puis diminue pour les impulsions longue LP et optimise´e OP1. La double impul-
sion DP conduit a` la plus faible densite´ de nanoparticules. De plus, le de´poˆt D-DP pre´sente
de nombreuses gouttes (diame`tre de l’ordre de 500 nm) absentes des autres couches minces.
Les nanoparticules de tailles moyennes (a` partir de 150 nm) sont de´pose´es en quantite´ similaire
pour les quatre films.
La normalisation (par rapport au nombre total de nanoparticules) du comptage des par-
ticules pour chaque rayon entre 50 et 200 nm montre que l’abondance relative des particules
de diffe´rentes tailles n’est pas sensiblement influence´e par la mise en forme temporelle (figure
3.20 partie II). Pour l’ensemble des distributions temporelles du de´poˆt e´nerge´tique e´tudie´es ici
(SP, OP1, LP et DP), l’abondance relative en e´chelle logarithmique pre´sente un comportement
line´aire en deux e´tapes de´ja` reporte´ dans plusieurs publications [109, 130]. Dans notre cas, les
nanoparticules de rayons compris entre 50 et 80 nm suivent une distribution f(r) ∝ r−2 tandis
que les plus grosses particules (90 a` 200 nm de rayon) ve´rifient f(r) ∝ r−3.7.
Graˆce a` une collaboration avec Stephane Valette de l’Ecole Centrale de Lyon, nous avons pu
mener une analyse des de´poˆts par diffraction de rayons X (XRD) qui apporte deux informations
d’importance. Les diffractogrammes de rayons X associe´s a` la cible et aux quatres de´poˆt sont
pre´sente´s sur la figure 3.21 partie (I). Dans un premier temps, on constate que la structure
cristalline des de´poˆts n’est pas la meˆme que celle de la cible. En effet, cette dernie`re apparaˆıt
polycristalline (diffraction importante pour les orientations 220 et 311) alors que les de´poˆts
pre´sentent une structure quasi monocristalline (un seul pic correspondant a` l’orientation 111).
94
Chapitre 3 : Contrôle du panache d’ablation d’aluminium
!"#$%
!"!$%!"&$%
!"'$(%
Figure 3.18 – Couches minces d’aluminium re´alise´es avec diffe´rentes impulsions laser : femto-
seconde SP, optimise´e OP1, e´tire´e de dure´e 6 ps LP et double pulse avec un de´lai de 10 ps DP
(grossissement 8000).
L’aluminium de´pose´ est donc suppose´ avoir subi une recristallisation par rapport a` l’aluminium
de la cible, ce qui implique le passage par un e´tat voisin de l’e´tat liquide et indique que la
spallation (ablation par formation de cavite´s dans le solide) n’est pas une voie privile´gie´e pour
l’ablation.
La deuxie`me constatation concerne les diffe´rences cristallographiques entre les quatre de´poˆts
D-SP, D-OP1, D-DP et D-LP. La partie (II) de la figure 3.21 pre´sente les spectres de diffrac-
tions des de´poˆts. L’intensite´ du pic de diffraction (111) est de´pendante de la forme temporelle
utilise´e. Elle est maximale pour le film D-SP, re´duite pour D-DP et minimale pour les films
D-OP1 et D-LP. La structure cristalline des diffe´rents de´poˆts e´tant la meˆme, cette augmen-
tation d’intensite´ du pic ne peut s’expliquer que par une plus grande d’e´paisseur et / ou par
une augmentation de texturation et / ou une augmentation du taux de cristallinite´ du de´poˆt.
Cela peut eˆtre e´lucider a` partir de la mesure de la largeur a` mi hauteur du pic (111) dans
les quatre configurations. Cette largeur peut eˆtre relie´e a` la taille des domaines cohe´rents de
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Figure 3.19 – Couches minces d’aluminium re´alise´es avec diffe´rentes impulsions laser : femto-
seconde SP, optimise´e OP1, e´tire´e de dure´e 6 ps LP et double pulse avec un de´lai de 10 ps DP
(grossissement 50000).
diffraction (par la formule de Scherrer [140]) et donc indirectement aux taux de cristallinite´
des de´poˆts. Il apparaˆıt que le taux de cristallinite´ n’est pas le meˆme pour tous les de´poˆts. Les
couches re´alise´es avec l’impulsion femtoseconde et la double impulsion pre´sentent des tailles de
domaines cohe´rents de diffractions plus importantes (16.96 nm pour D-SP et 17.32 pour D-DP)
que les films associe´s a` l’impulsion optimise´e ou a` l’impulsion e´tire´e (15.86 nm pour D-OP1 et
15.24 nm pour D-LP). Bien que les processus expliquant cette diffe´rence ne soient pas encore
e´lucide´s, ces observations indiquent une similarite´ des me´canismes d’ablation induits par SP et
DP (couplage e´nerge´tique ultra-bref), et par OP et LP (pour lesquelles le couplage de l’e´nergie
laser est e´tire´ jusqu’a` l’e´chelle de la picoseconde).
En conclusion et en nous appuyant sur la discussion des me´canismes de formation des
nanoparticules pre´sente´e plus haut (paragraphe 3.2.3), nous supposons que la densite´ de nano-
particules pre´sentes a` la surface des films peut eˆtre associe´e a` la fraction de matie`re ablate´e qui
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Figure 3.20 – (I) Distributions des particules en fonction de leur rayon pour les impulsions
SP, OP1, DP et LP. (II) Abondance relative des nanoparticules en fonction du rayon en e´chelle
logarithmique pour les diffe´rentes formes temporellles.
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Figure 3.21 – (I) Comparaison des diffractogrammes de rayons X de la cible d’aluminium et des
de´poˆts D-SP, D-OP1, D-DP et D-LP e´labore´s avec les impulsions laser de formes temporelles
SP, OP1, DP et LP. (II) Diffractogrammes de rayons X des de´poˆts D-SP, D-OP1, D-DP et
D-LP « zoome´s » sur le pic de diffraction de l’aluminium (111).
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est e´jecte´e sous forme liquide. En tenant compte de l’intensite´ totale de la lumie`re e´mise par
le plasma et de l’intensite´ des raies ioniques, nous sugge´rons donc que la fraction de la matie`re
ablate´e qui est e´jecte´e sous forme gazeuse est minimale avec les impulsions femtosecondes SP,
puis augmente avec l’impulsion e´tire´e de dure´e 6 ps LP et l’impulsion optimise´e OP1 pour enfin
devenir maximum avec la double impulsion de de´lai de se´paration 10 ps DP. Pour approfondir
notre compre´hension, nous allons maintenant confronter les donne´es expe´rimentales avec les re´-
sultats de simulations issues du code hydrodynamique 1D de´crit au chapitre 2. Une discussion
approfondie sera mene´e afin de tenter d’acce´der aux me´canismes d’interactions pre´sente´s au
chapitre 1.
3.4.1.5 Simulations et discussion
Les simulations pre´sente´es ici sont re´alise´es avec le code hydrodynamique lagrangien 1D
de´veloppe´ par J. P. Colombier et de´crit au chapitre 2. Les calculs nume´riques permettent d’ob-
tenir l’e´tat de la matie`re en tout instant apre`s l’irradiation. Il est donc possible de construire les
trajectoires thermodynamiques simule´es des couches de matie`re en fonction de leur profondeur
initiale pour chaque type de forme temporelle du couplage e´nerge´tique.
Trajectoires thermodynamiques :
La figure 3.22 pre´sente les trajectoires des diffe´rentes couches de matie`res (jusqu’a` 200 nm
de profondeur) dans des diagrammes Densite´-Tempe´rature usuellement employe´s pour de´crire
les me´canismes d’ablation, comme nous l’avons vu au chapitre 1. Le point critique CP est repe´re´
par une e´toile. Les parties hachure´es indiquent les zones de coexistence liquide - gaz (L-G) et
liquide - solide (S-L). La zone hachure´e et grise´e indique la phase instable me´caniquement qui
est limite´e par la ligne spinodale (Sp). On peut observer diffe´rents types de comportements en
fonction de la profondeur dans le mate´riau et de la distribution temporelle du de´poˆt e´nerge´tique.
Les couches de surface (0.01 a` 10 nm) passent au-dessus du point critique et atteignent
les faibles densite´ a` haute tempe´rature puis se refroidissent. Ces trajets thermodynamiques
traduisent la transition directe de la fraction du mate´riau associe´e vers l’e´tat de plasma. Les
mailles tre`s voisines de la surface (0.01 nm et 1 nm) subissent un chauffage double´ d’une expan-
sion de`s les premiers instants de l’interaction quelle que soit la forme temporelle de l’impulsion
laser. Ne´anmoins, cette dernie`re influe sur la tempe´rature maximale atteinte par ces couches
superficielles. L’impulsion femtoseconde SP entraˆıne une tempe´rature superficielle maximale de
l’ordre de 50000 K (atteinte en 11 ps) tandis que l’impulsion optimise´e OP1 et l’impulsion e´tire´e
de dure´e 6 ps permettent d’atteindre respectivement 100000 et 90000 K (en 26 ps). La double
impulsion avec un de´lai de 10 ps produit la plus haute tempe´rature a` la surface (environ 175000
K atteinte en 22 ps).
98
Chapitre 3 : Contrôle du panache d’ablation d’aluminium
Figure 3.22 – Trajectoires thermodynamiques de la matie`re en fonction de la profondeur initiale
dans des diagrammes Densite´-Tempe´rature pour les quatre formes temporelles e´tudie´es SP, OP1,
LP et DP. Le point critique CP est repe´re´ par une e´toile. Les parties hachure´es indiquent les
zones de coexistence liquide - gaz (L-G) et liquide - solide (S-L). La zone hachure´e et grise´e
indique la phase instable me´caniquement qui est limite´e par la ligne spinodale (Sp).
Les couches voisines de 10 nm suivent le meˆme chemin sur-critique, mais le maximum de
tempe´rature est atteint a` densite´ plus e´leve´e et l’expansion se termine par un refroidissement
jusqu’a` atteindre les plus faibles densite´s. L’impulsion femtoseconde SP provoque un chauffage
a` volume constant de ces couches jusqu’a` 15 000 K (pendant environ 1 ps) puis le mate´riau
s’e´tend et atteint la tempe´rature maximale d’environ 50000 K (3 ps apre`s le de´but de l’impul-
sion laser) avant de refroidir en terminant l’expansion. Les impulsions OP1 et LP induisent un
chauffage double´ d’une expansion de`s le commencement du processus jusqu’a` atteindre 20 ps
apre`s le de´but de l’interaction les tempe´ratures maximales de 80000 K pour OP1 et 85000 K
pour LP. La double impulsion ge´ne`re une e´volution de la couche de matie`re en deux e´tapes. La
premie`re impulsion provoque le chauffage isochorique du mate´riau (jusqu’a` environ 2000 K) qui
atteint l’e´tat liquide puis s’e´tend jusqu’a` approcher la ligne binodale. La deuxie`me impulsion
est alors absorbe´e et entraˆıne un second chauffage a` volume constant suivi d’une expansion. La
tempe´rature maximale (environ 70000 K a` 33 ps) est atteinte puis le mate´riau se refroidit en
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s’e´tendant encore.
La couche de matie`re initialement a` 50 nm dans la profondeur du mate´riau marque l’appa-
rition d’un comportement diffe´rent de celui des mailles de surface : la tempe´rature maximale
(environ 25000 K pour toutes les distributions temporelles e´tudie´es) est atteinte rapidement puis
le mate´riau subit une expansion et un refroidissement quasi isentropiques. L’impulsion femto-
seconde SP se caracte´rise par un chauffage accompagne´ d’une forte compression jusqu’a` 10 ps
et le maximum de tempe´rature est atteint a` 20 ps. Les chauffages induits par les impulsions
optimise´e (OP1) et longue (LP) sont quasiment isochoriques (20 premie`res ps). Le comporte-
ment induit par la double impulsion est remarquable. On observe de nouveau le chauffage en
deux e´tapes successives. La premie`re impulsion porte le mate´riau dans la phase de coexistence
solide liquide avec une le´ge`re compression en fin de chauffage, puis apre`s une le´ge`re expansion,
la deuxie`me impulsion est absorbe´e induisant une deuxie`me phase de compression (jusqu’ 17
ps). Cette phase est alors suivie d’une de´tente rapide (jusqu’a` 700 ps) puis le mate´riau revient
a` haute densite´ (liquide) en passant sous le point critique (a` environ 2 ns) pour finalement se
refroidir le long de la ligne binodale.
Quelle que soit la forme temporelle du de´poˆt e´nerge´tique, les couches plus profondes (mailles
a` 100 et 150 nm) subissent une forte compression provoque´e par le chauffage (pendant 10 ps
pour SP et 25 ps pour OP1, LP et DP) puis se de´tendent jusqu’a` atteindre la ligne binodale
(en environ 100 ps). La tempe´rature maximale atteinte par cette zone du mate´riau est la plus
haute avec l’impulsion femtoseconde SP (11000 K). Les impulsions OP1 et LP conduisent a`
des tempe´ratures plus faibles (respectivement 7500 et 8000 K) et la double impulsion provoque
le chauffage le plus faible (6000 K). Dans le cas de l’impulsion femtoseconde SP, cette couche
de matie`re pe´ne`tre dans la zone me´tastable de coexistence liquide - gaz puis traverse la limite
spinodale a` tempe´rature quasi constante (3700 K) pour terminer son expansion a` l’e´tat gazeux.
Les impulsions optimise´e OP1 et e´tire´e LP induisent un comportement diffe´rent. En effet, dans
ces deux cas la maille a` 100 nm ne pe´ne`tre pas dans la zone me´tastable mais se refroidit le long
de la ligne binodale tandis que la maille infe´rieure rentre dans la zone de coexistence (franchit
meˆme la ligne spinodale pour LP) en se de´tendant puis la densite´ re´-augmente jusqu’a` revenir
a` la densite´ du liquide (a` 2 ou 3 ns apre`s le de´but de l’impulsion) et se refroidir le long de la
ligne binodale. Enfin dans le cas de la double impulsion DP, la couche de matie`re ne rentre pas
dans la zone me´tastable mais se relaxe le long de la ligne de coexistence liquide - gaz.
Pour terminer, la maille la plus profonde e´tudie´e (200 nm) subit la meˆme e´volution pour
toute les formes temporelles des impulsions laser. La matie`re subit alors une forte compression
pendant le chauffage (jusqu’a` 17 ps pour SP et environ 30 ps pour OP1, LP et DP) puis se
de´tend en se refroidissant jusqu’a` atteindre la limite de coexistence liquide - gaz pour ensuite
se relaxer suivant la ligne binodale. Ne´anmoins, des diffe´rences sont constate´es du point de vue
de la tempe´rature atteinte apre`s le chauffage. En effet, l’impulsion SP induit le chauffage le
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plus important (3700 K) puis provoque une expansion adiabatique dans la phase liquide. Les
trois autres formes temporelles conduisent a` des tempe´ratures moins importantes (2300 K pour
OP1, 2400 K pour LP et 2300 K pour DP) et l’expansion du mate´riau passe par la zone de
coexistence du solide et du liquide. Pour les trois distributions temporelles mises en forme, la
tempe´rature atteint alors un minimum en environ 80 ps (1400 K pour OP1, 1500 K pour LP et
1100 K pour DP) puis re´-augmente en suivant la limite binodale jusqu’a` un nouveau maximum
(2200 K en 350 ps pour OP1et LP ainsi que 2100 K pour DP en 1 ns).
Remarquons que les mailles e´tudie´es ont e´te´ choisies pour permettre la comparaison entre les
diffe´rentes distributions temporelles de l’e´nergie incidente. Les comportements mis en e´vidence
ne sont donc que des tendances indiquant quel type de chemin thermodynamique domine l’e´vo-
lution du mate´riau a` une certaine profondeur en fonction de la mise en forme des impulsions
laser. L’absence d’un type de trajet ne veut pas dire qu’il n’existe pas mais plutoˆt qu’il n’est
pas dominant. Quoi qu’il en soit, on constate que les simulations pre´disent une chauffage de la
surface plus important avec les impulsions laser mises en formes (OP1, LP et DP) qu’avec les
impulsions femtosecondes (SP) conforme´ment aux re´sultats expe´rimentaux pre´sente´s dans les
paragraphes pre´ce´dents.
Distributions spatiales de la densite´ atomique, de la tempe´rature et de la pro-
portion des ions du plasma :
Afin de comparer les re´sultats nume´riques et expe´rimentaux du point de vue de l’e´mission
optique du plasma, la densite´ n en atomes/m3 et la tempe´rature T en K de chaque maille de la
simulation sont calcule´es a` 250 ns apre`s le de´poˆt de l’e´nergie laser. Cet intervalle correspond au
centre de la feneˆtre temporelle utilise´e pour les acquisitions de l’e´mission du panache d’ablation.
Les valeurs de n et de T sont ensuite utilise´es pour obtenir un taux d’ionisation moyen par atome
Z∗ en e−/atome graˆce aux valeurs donne´es par le centre de Los Alomos [141]. On obtient donc
la densite´ e´lectronique ne = Z
∗.n en e−/m3 pour chaque maille du mate´riau. De plus, la loi de
Saha est utilise´e pour calculer les rapports Sk = Nk+1.ne/Nk avec Nk la densite´ d’atomes ionise´s
k fois. La densite´ e´lectronique peut s’e´crire comme la somme de la contribution de chaque ion :
ne =
∑kmax
k=1 k.Nk soit ne = N1 +
∑kmax
k=2 k.Nk avec kmax suffisamment e´leve´ pour prendre en
compte les espe`ces significatives du plasma (nous avons pris kmax = 13). De plus, la loi de Saha
permet d’exprimer la densite´ Nk des atomes ionise´s k fois a` partir de la densite´ N1 des atomes
ionise´s une fois :
Nk = N1
k−1∏
l=1
Sl
nk−1e
(3.6)
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On peut alors e´crire la densite´ e´lectronique :
ne = N1
(
1 +
kmax∑
k=2
k
∏k−1
l=1 Sl
nk−1e
)
(3.7)
et obtenir la densite´ d’atomes ionise´s une fois :
N1 =
ne
1 +
∑kmax
k=2 k
∏k−1
l=1 Sl
nk−1e
(3.8)
Les densite´s des atomes ionise´s un plus grand nombre de fois sont alors calcule´es re´cursivement
en utilisant la valeur de N1 dans l’e´quation 3.6 et la densite´ des atomes neutres est donne´e par
N0 = n−
∑kmax
k=1 Nk.
On peut donc tracer, pour chaque forme temporelle e´tudie´e, les distributions spatiales de
la densite´ atomique n, de la tempe´rature T et des rapports Nk/n. Ces courbes sont pre´sente´es
sur la figure 3.23. Nous constatons dans un premier temps que les profils spatiaux de densite´
atomique e´voluent en fonction de la mise en forme temporelle des impulsions laser. L’extension
du plasma simule´e est la plus re´duite avec les impulsions SP (environ 25 mm), elle augmente
avec OP1 et LP (environ 32 mm) et est maximum pour DP (environ 36 mm). Ces valeurs sont
en relativement bon accord avec l’extension de l’e´mission optique observe´e expe´rimentalement
par les photographies directes du plasma (figures 3.4 et 3.17) du point de vue de l’ordre de
grandeur mais nous n’avons pas constate´ de variation de la taille du plasma avec la mise en
forme temporelle des impulsions. Ne´anmoins, il est possible que la faible e´mission associe´e a`
l’avant du panache d’ablation e´chappe a` notre syste`me d’acquisition. De plus, l’e´volution du
mate´riau n’e´tant simule´e que pour une dimension, l’expansion n’est usuellement traite´e que
pour une zone de taille similaire a` l’extension de la zone d’irradiation. Ne´anmoins, nous remar-
quons que la zone du substrat soumise au de´poˆt du plasma (substrat de de´poˆt a` 36 mm de la
cible) correspond a` une surface de l’ordre de 10−4 fois plus importante que la taille du point
focal (∼ 1 cm2 pour ∼ 10−4 cm2). Dans l’approximation ou` l’on ne´glige l’expansion late´rale
du plasma, on peut alors s’attendre a` ce que la densite´ atomique simule´e a` 30 mm soit jusqu’a`
10−4 fois surestime´e. Si l’on suppose que la valeur de la tempe´rature reste correcte dans l’ap-
proximation 1D, le taux d’ionisation ne pre´sente pas une forte sensibilite´ a` une telle variation
de la densite´ qui impliquerait une augmentation de ce dernier de moins de 5 %. C’est pour-
quoi, nous supposons qu’une comparaison au moins qualitative avec les expe´riences est possible.
L’analyse des profils spatiaux des proportions d’atomes dans un e´tat d’ionisation particulier
(qui de´pendent de la tempe´rature et de la densite´ e´lectronique) re´ve`le que les diffe´rentes espe`ces
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Figure 3.23 – Distributions spatiales de la densite´ atomique, de la tempe´rature et de la pro-
portion des atomes neutres et des ions simule´es a` 250 ns pour les quatre formes temporelles
e´tudie´es SP, OP1, LP et DP.
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ont tendance a` se se´parer. Au voisinage de la surface, la proportion d’atomes ionise´s est alors
tre`s faible et le plasma se compose dans cette zone quasiment inte´gralement d’atomes neutres.
Le profil de tempe´rature est quasi-constant et vaut environ 2600 K quelle que soit la forme
temporelle e´tudie´e. Ceci est cohe´rent avec les re´sultats des paragraphes pre´ce´dents ou` nous
avions constate´ une absence d’e´volution de la tempe´rature mesure´e de l’Al-I avec la mise en
forme temporelle. Nous avions obtenu des valeurs de tempe´rature de l’ordre de 5500 K ce qui est
plus e´leve´ que les re´sultats des simulations. Cet e´cart peut eˆtre duˆ au fait que, lors des mesures
expe´rimentales, nous inte´grons le signal sur 300 ns autour de l’instant e´tudie´ nume´riquement.
Par contraste avec la constance de la tempe´rature de l’Al-I, on constate que la taille de
la zone occupe´e par les atomes neutres ainsi que l’e´tat d’ionisation de l’avant du plasma sont
fortement influence´s par la mise en forme temporelle. La zone occupe´e par les neutres pre´sente
la plus grande extension pour le plasma induit par les impulsions femtosecondes SP, ils sont
majoritaires jusqu’a` 15 mm de la surface. Dans le cas des impulsions OP1 et LP, cette zone
s’e´tend seulement sur 5 mm. Elle est de taille encore infe´rieure (voisine de 4 mm) avec la double
impulsion DP.
Nous constatons de plus que la tempe´rature atteinte a` l’avant du plasma vaut 14000 K pour
l’impulsion femtoseconde SP. Dans cet e´tat, l’avant du plasma est majoritairement compose´
d’ions 2 fois charge´s Al-III. La forme temporelle optimise´e OP1 conduit a` un tempe´rature de
35000 K a` l’avant du panache et les ions Al-IV sont alors largement majoritaires. La tempe´rature
atteinte en surface vaut 30000 K pour l’impulsion e´tire´e de dure´e 6 ps LP et 46000 K pour la
double impulsion avec un de´lai de se´paration de 10 ps. On retrouve encore dans ces deux cas
une surface compose´e d’ions Al-IV. Ces derniers re´sultats sont cohe´rents avec l’ensemble de nos
mesures expe´rimentales de la tempe´rature.
Nous avons trouve´ une tempe´rature pour les Al-II changeant peu avec la mise en forme
temporelle, tandis que la tempe´rature associe´e aux Al-III subit des variations plus importantes.
Les simulations montrent que la quantite´ d’ions Al-III n’est pas maximum en surface du plasma
pour SP alors que les autres distributions temporelles mises en forme atteignent une tempe´ra-
ture suffisante a` l’avant du panache pour que les ions Al-III soient entie`rement ionise´s. Il est
donc logique que la tempe´rature mesure´e expe´rimentalement des Al-III atteignent des valeurs
plus e´leve´es dans ces trois derniers cas que pour l’impulsion SP.
On constate de plus que les profils propose´s par le calcul nume´rique permettent d’expliquer
les re´sultats de l’optimisation re´alise´e ci-dessus pour favoriser le signal ionique devant le signal
e´mis par les espe`ces neutres. Nous avons de´ja` vu que l’extension de la zone occupe´e par les
atomes dAl-I est conside´rablement re´duite par l’utilisation des impulsions mises en forme OP1,
LP et DP. La bonne adaptation des impulsions optimise´e OP1 et e´tire´e LP est renforce´e par la
formation d’une zone occupe´e majoritairement par les Al-II importante corre´le´e a` une densite´
importante. En effet, la tempe´rature atteinte en surface avec l’impulsion femtoseconde permet
d’obtenir une large zone occupe´e par les Al-II, mais la densite´ associe´e a` cette zone vaut environ
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1020 a` 1021 atomes/cm3. A premie`re vue, la zone occupe´e par les atomes ionise´s une fois avec
les impulsions OP1 et LP est de taille plus re´duite mais la densite´ associe´e est plus importante
(de 1022 a` 1023 atomes/cm3). Le profil de tempe´rature, de densite´ et d’ionisation produit par la
double impulsion DP confirme enfin que ce type de mise en forme permet une forte re´duction
de l’e´mission des atomes neutres ainsi qu’une excitation des couches superficielles du mate´riau
vers des e´tats d’ionisation e´leve´e. La tempe´rature croissant rapidement avec la distance a` la
surface, la zone ou` les ions Al-II sont en proportion majoritaire est re´duite.
Interpre´tation concernant les me´canismes d’ablation :
Les re´sultats des simulations semblent pouvoir reproduire qualitativement les observations
expe´rimentales de l’e´mission optique du plasma en fonction de la mise en forme temporelle des
impulsions laser. Nous pouvons donc tenter de nous appuyer sur ces dernie`res pour e´tudier les
me´canismes d’ablation mis en jeu. Les trajectoires thermodynamiques simule´es apportent dans
cette optique un e´clairage inte´ressant. Comme nous l’avons de´crit au chapitre 1, les me´canismes
d’ablation diffe`rent en fonction du trajet de la matie`re. En effet, les trajectoires passant large-
ment au-dessus du point critique sont associe´es a` la transformation de la matie`re ablate´e en gaz
et en plasma. Les chemins passant au voisinage du point critique apre`s avoir suivi un chemin
sur-critique correspondent a` une e´jection de matie`re par fragmentation du fluide sur-critique
en expansion. Les chemins traversant la zone me´tastable au cours de l’expansion subissent une
transition de phase du liquide me´tastable vers une mixture de liquide et de gaz par un processus
de nucle´ation homoge`ne, on parle d’explosion de phase. La figure 3.22 nous permet d’avancer
que toutes les formes temporelles d’impulsions produisent la transition des couches de surface
vers l’e´tat de plasma. Pour les couches plus profondes du mate´riau, nous sugge´rons que l’impul-
sion SP induit une ablation largement domine´e par le me´canisme d’explosion de phase tandis
que ce canal d’e´jection de matie`re est re´duit pour les impulsions OP1 et LP et est minium
avec la double impulsion DP. Cette hypothe`se est confirme´e par l’e´volution de l’extension de la
zone occupe´e par les atomes d’aluminium neutres mise en e´vidence sur la figure 3.23. De plus,
l’accroissement de la zone du plasma dont le profil de tempe´rature augmente avec la distance a`
la surface avec ces trois dernie`res formes temporelles d’impulsions laisse supposer que l’ablation
par fragmentation prend une plus grande importance dans le cas des impulsions OP1, LP et
DP que dans le cas de l’impulsion femtoseconde SP.
Formation des nanoparticules :
Ces deux me´canismes de fragmentation et d’explosion de phase sont souvent implique´s
dans les explications de la formation de nanoparticules [78, 82, 139, 142] avec en particulier le
me´canisme d’explosion de phase qui est associe´ a` l’e´jection d’une quantite´ importante de matie`re
sous forme liquide. Lors de la transition de phase par nucle´ation homoge`ne, la relaxation du
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stress induit par le de´poˆt e´nerge´tique peut conduire a` la formation d’une couche de liquide
s’e´tendant et conduisant a` l’apparition de gouttes suite a` une instabilite´ de type Rayleigh et
Taylor [83]. La simulation nume´rique permet d’obtenir le profil spatial de la densite´ du mate´riau
en fonction du temps.
La figure 3.24 pre´sente la distribution spatiale de la densite´ pour les quatre formes tempo-
relles e´tudie´es ici (SP, OP1 , LP et DP) a` quatre de´lais diffe´rents apre`s le de´but de l’impulsion
laser : 500 ps, 1 ns, 5 ns et 10 ns. On constate que l’impulsion SP ge´ne`re un plateau de matie`re
a` une densite´ voisine de celle du liquide entoure´ par du gaz qui s’e´loigne de la surface et survit
dans le temps. L’impulsion longue LP conduit aussi a` la formation d’un plateau du meˆme type
mais celui-ci ne survit pas dans le temps.
La formation de ce type de structure est aussi constate´e pour l’impulsion optimise´e mais
de fac¸on moins marque´e que pour LP. Enfin, la double impulsion DP ne semble pas conduire a`
l’expulsion de matie`re a` une densite´ proche de celle du liquide, aucun saut de densite´ entre la
densite´ du solide et celle du gaz n’est observe´.
!"# $"#
%"&# '"#
Figure 3.24 – Simulation de l’e´volution de la densite´ en fonction du temps pour les distributions
temporelles d’e´nergie SP, OP, LP et DP.
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Expe´rimentalement, nous rappelons que l’impulsion femtoseconde SP ge´ne`re un film mince
dont la surface pre´sente une forte densite´ de nanoparticules de rayons compris entre 50 et
200 nm (figures 3.18, 3.19 et 3.20). Cette densite´ est re´duite lorsque l’on utilise une impulsion
longue de type LP. L’impulsion OP1 conduit a` une densite´ de nanoparticule a` la surface du
de´poˆt le´ge`rement plus faible que LP. Enfin, DP produit des films avec une densite´ surfacique
de nanoparticules fortement re´duite. L’abondance relative en fonction du rayon des nanopar-
ticules ne change pas sensiblement avec l’e´volution de la distribution temporelle du couplage
e´nerge´tique. Cela laisse supposer que les me´canismes de formation restent les meˆmes mais que
leur efficacite´ est diminue´e par l’emploi des formes temporelles OP1, LP ou DP.
Nous sugge´rons donc que les nanoparticules (rayon infe´rieur a` 200 nm) sont associe´es au
me´canisme d’explosion de phase et a` la relaxation du stress induit par l’absorption de l’e´ner-
gie ainsi qu’aux processus d’ablation assurant la transition entre le me´canisme d’explosion de
phase et la production de matie`re atomise´e (de´composition spinodale, produits liquides de la
fragmentation au point critique et de la fragmentation du fluide sur-critique). L’explosion de
phase e´tant re´duite pour les impulsions OP1, LP et DP, la densite´ de nanoparticules produites
est elle-meˆme re´duite. Par contraste avec la re´duction de la densite´ des nanoparticules, l’emploi
des impulsions laser temporellement mises en formes produit des films pre´sentant un nombre
important de gouttes de tailles supe´rieures a` celles des nanoparticules (diame`tre de l’ordre de
500 nm au minimum). La formation de ces gouttes pourrait eˆtre relie´e a` l’e´jection de grande
fraction de liquide issues des couches profondes du mate´riau. Nous avons en effet constate´, a`
partir de la figure 3.22, que l’ablation des mailles profondes du mate´riau n’est pas domine´e par
l’explosion de phase pour OP1, LP et DP, mais nous avons aussi constate´ des fluctuations de
densite´ et de tempe´ratures (mailles a` 150 nm pour OP1 et LP par exemple) pouvant potentiel-
lement perturber le refroidissement du liquide non ablate´ initialement et conduire a` son e´jection.
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3.4.1.6 Conclusion
En portant un regard croise´ sur les informations apporte´es par les expe´riences et par les
simulations, nous pouvons maintenant dresser un premier bilan concernant l’influence sur les
produits de l’ablation de l’aluminium des diffe´rentes distributions temporelles SP, OP1, LP et
DP :
– l’impulsion femtoseconde non mise en forme SP (τ ∼ 150 fs) conduit a` l’ablation de ma-
tie`re dont une grande fraction se trouve sous forme liquide. Outre la transformation directe
en plasma des couches superficielles, les me´canismes conduisant a` l’e´jection de la matie`re
sont la fragmentation et surtout l’explosion de phase du liquide me´tastable. L’impulsion
femtoseconde a la particularite´ de ge´ne´rer des contraintes importantes dans le mate´riau.
Les ondes de pression qui en re´sultent se couplent avec le me´canisme de nucle´ation homo-
ge`ne pour ge´ne´rer des nanoparticules a` partir de l’e´jection de la couche liquide sous forme
cohe´rente (plateaux de densite´). Le processus de fragmentation est aussi susceptible de
produire des nanoparticules par de´composition du fluide sur-critique en expansion. Nous
supposons que ces deux me´canismes sont implique´s dans l’ablation. Les films minces en-
gendre´s par ces impulsions pre´sentent une densite´ importante de nanoparticules. Le de´poˆt
s’ave`re quasi mono cristallin avec un taux de cristallinite´ important. Nous associons ceci
au me´canisme d’explosion de phase et de ge´ne´ration de plateaux qui permet un couplage
e´nerge´tique important dans la matie`re e´jecte´e sous forme liquide.
– la distribution temporelle optimise´e OP1 induit l’e´jection d’une quantite´ plus mode´re´e
de liquide, mais la quantite´ de gaz produite est plus importante et sa tempe´rature maxi-
male est plus e´leve´e que pour l’impulsion femtoseconde SP. Nous sugge´rons que cette
forme temporelle e´tire´e sur l’e´chelle de la picoseconde avec une succession discre`te de
pics permet une meilleure canalisation de l’e´nergie incidente vers la fraction gazeuse de
la matie`re e´jecte´e. Les simulations indiquent que le me´canisme d’explosion de phase est
fortement re´duit et que le processus de fragmentation domine l’e´jection des couches pro-
fondes. L’impulsion optimise´e produit des films avec une densite´ de nanoparticules et un
e´tat de cristallinite´ moindre que ceux induits avec la forme temporelle SP.
– l’impulsion e´tire´e LP provoque de meˆme l’expulsion d’une quantite´ de liquide plus re´-
duite que SP et la fraction gazeuse de la matie`re e´jecte´e pre´sente une excitation accrue
comparable a` celle induite par OP1. De nouveau, le me´canisme dominant l’ablation des
couches profondes est suppose´ eˆtre la fragmentation du fluide sur-critique en expansion.
Les de´pots produits avec l’impulsion e´tire´e LP pre´sentent une densite´ de nanoparticules
et un e´tat de cristallinite´ similaires a` ceux ge´ne´re´s par OP1.
– enfin, la double impulsion DP conduit a` la plus faible e´jection de liquide et la quantite´ de
gaz ionise´s est augmente´e par rapport a` SP. Nous supposons que la premie`re impulsion
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cre´e un milieu qui se trouve dans un e´tat tre`s absorbant (a` la densite´ critique [111]) au
moment de l’impact de la seconde impulsion. Ceci conduit a` un couplage de l’e´nergie dans
la phase gazeuse important et a` une e´jection de matie`re sous forme liquide re´duite. Les
films ge´ne´re´s avec la double impulsion DP pre´sentent la plus faible densite´ de nanoparti-
cules, mais un e´tat de cristallinite´ comparable aux films re´alise´s avec SP.
La mise en forme temporelle des impulsions permet donc d’influencer l’e´tat d’excitation du
plasma ge´ne´re´ par l’irradiation ainsi que les caracte´ristiques de la matie`re e´jecte´e sous forme
liquide. En particulier, l’e´talement dans le temps des impulsions laser permet de diminuer
le confinement des contraintes thermo-e´lastiques re´duisant la production de nanoparticules et
favorisant la formation de gaz. De plus l’e´tirement des impulsions ou leur structuration en
double impulsion favorise le couplage de l’e´nergie dans la phase gazeuse. Nous rappelons que
l’e´tude ci-dessus a e´te´ re´alise´e pour une fluence laser grande devant le seuil d’ablation (∼ 10Fth).
Nous allons dans la suite e´tendre nos travaux a` une fluence laser plus mode´re´e.
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3.4.2 Optimisation a` faible fluence
L’optimisation pre´sente´e au paragraphe pre´ce´dent est re´alise´e pour une fluence laser grande
devant le seuil d’ablation de l’aluminium (F ∼ 10Fth). Meˆme si l’e´tude pre´sente´e ici sera moins
de´taille´e, il est inte´ressant d’appliquer la meˆme de´marche pour une fluence laser plus proche
du seuil d’ablation F = 1.2 J/cm2 (∼ 2Fth). Pour une telle fluence laser, on peut supposer
que les canaux de relaxation de l’e´nergie absorbe´e sont moins sature´s et l’on peut s’attendre
a` une dynamique de re´ponse a` la mise en forme temporelle des impulsions diffe´rente de celle
observe´e au paragraphe pre´ce´dent. De plus, le controˆle de l’e´mission optique du plasma dans
cette gamme de fluence laser pre´sente un inte´reˆt dans le domaine des analyses e´le´mentaires par
spectroscopie optique (LIBS) pour lequel le ratio entre l’intensite´ du signal d’e´mission optique
mesure´ et la quantite´ de matie`re ablate´e doit eˆtre re´duit.
Nous avons donc de nouveau tente´ d’accroˆıtre l’excitation du plasma ge´ne´re´ par les impul-
sions laser. Dans ce but, les raies d’Al-II centre´es a` 358.7 nm (e) et d’Al-I a` 394.4 nm (j) et
396.15 nm (k) ont e´te´ utilise´es (figure 3.9) avec une proce´dure d’e´valuation le´ge`rement adapte´e
aux plus faibles fluences laser. En effet, si le signal de de´sexcitation des atomes neutres est
suffisant, l’e´mission des ions n’est pas visible dans les conditions d’acquisitions employe´es pour
la premie`re optimisation (pour 15 impulsions par acquisitions, la fluence laser d’apparition du
signal ionique vaut 4 J/cm2). Nous avons donc choisi d’effectuer l’acquisition avec N = 45 im-
pulsions en conservant les autres parame`tres identiques (de´lai entre l’impact des impulsions sur
la cible et le de´but de l’acquisition tacq = 100 ns et dure´e de l’acquisition δt = 300 ns). Dans ces
conditions, en plus des raies d’Al-I a` 394.4 et 396.15 nm (j) et (k) utilise´es pour l’optimisation
(table 3.1), les autres raies de transitions des atomes d’aluminium neutres a` 308.2 et 309.3 nm
(c) et (d) reporte´es pre´ce´demment sont visibles. Pour l’e´mission ionique, seule la raie a` 358.7
nm (e) est exploitable initialement. Le choix du fitness est lui aussi quelque peu diffe´rent :
f =
∑
Al-II
I −
∑
Al-I
I/1000. (3.9)
Le facteur 1/1000 permet d’e´quilibrer la contribution des ions par rapport a` celle des neutres.
L’e´mission des raies ioniques a` 358.7 nm pour un plasma ge´ne´re´ par des impulsions femtose-
condes non mises en forme est tre`s faible et sa contribution au fitness est masque´e par celles de
l’e´mission des neutres si l’on n’applique pas le facteur re´ducteur.
L’algorithme converge apre`s environ 20 ite´rations (figure 3.25 partie I). La distribution
optimise´e (que nous appellerons OP2) est re´partie en trois se´quences successives (figure 3.25
partie II). Une premie`re se´quence d’environ 4 ps re´alise un de´poˆt d’e´nergie sous la forme de pics
femtosecondes se´pare´s par environ 1 ps. Cette se´rie d’impulsions ultrabre`ves est suivie par un
de´poˆt de l’e´nergie e´tire´ sur environ 2 ps assimilable a` une impulsion gaussienne picoseconde (de
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Figure 3.25 – (I) Evolution de la valeur du fitness pendant l’optimisation. (II) Forme temporelle
OP2 des impulsions laser re´sultant de l’optimisation.
largeur a` mi-hauteur ∼ 1 ps). La distribution temporelle optimise´e se termine par une deuxie`me
se´rie de pics femtosecondes se´pare´s d’environ 1 ps pendant 5 a` 6 ps.
La figure 3.26 montre l’e´volution des raies spectrales utilise´es pour l’optimisation entre
l’e´mission ge´ne´re´e par les impulsions femtosecondes et le signal engendre´ par la distribution
optimise´e. L’intensite´ d’e´mission du groupe de transitions ioniques a` 358.7 nm est multiplie´e
parM II358.7 = 10.56±1.3 tandis que les raies a` 394.4 et 396.15 nm correspondant a` la de´sexcitation
des atomes d’aluminium neutres pre´sentent des facteursM I394.4 = 0.8±0.1 etM I396.15 = 0.9±0.1.
Les deux autres raies associe´es aux atomes neutres sont peu modifie´es par la mise en forme.
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Figure 3.26 – Raies d’e´mission induites par l’impulsion femtoseconde (SP en noir) et l’impulsion
optimise´e (OP2 en rouge). (I) Raies d’Al-II et (II) raies d’Al-I.
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On constate par ailleurs l’apparition des raies d’Al-II (r), (s) et (t) a` 622.6, 623.2 et 624.3
nm (voir table 3.1) qui n’e´taient pas visibles dans l’e´mission optique du plasma ge´ne´re´ par les
impulsions femtosecondes SP. Les modifications engendre´es par la mise en forme sont re´sume´es
par la figure 3.27 et s’expliquent qualitativement de la meˆme manie`re qu’au paragraphe pre´ce´-
dent par un changement de la quantite´ de matie`re e´jecte´e sous forme gazeuse (augmentation
du nombre d’e´metteurs) accompagne´ d’une augmentation de l’excitation du gaz et de son taux
d’ionisation (augmentation de la proportion d’ions).
Afin de pouvoir caracte´riser l’e´tat de la matie`re e´jecte´e au sein du panache d’ablation, nous
avons re´alise´ une couche mince pour chaque type d’impulsion en plac¸ant un substrat de silicium
face a` la cible a` une distance de 36 mm. La dure´e d’irradiation pour chaque de´poˆt est de 1 h 15
min. Les e´paisseurs des deux films ainsi que les taux d’ablation (obtenus a` partir des volumes
des crate`res) sont mesure´s par profilome´trie. Les re´sultats sont pre´sente´s dans la table 3.7. On
constate que le film produit avec SP est 2 fois plus e´pais que celui ge´ne´re´ avec OP2 alors que le
taux d’ablation associe´ a` SP n’est pas deux fois plus e´leve´. Le film e´labore´ avec les impulsions
OP2 doit donc eˆtre plus compact que celui produit avec les impulsion femtosecondes SP. Nous
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Figure 3.27 – Evolution de l’intensite´ des raies visibles pour l’e´mission du plasma ge´ne´re´
par les impulsions femtosecondes (SP) et par les impulsions optimise´es (OP2). (I) Raies de
desexcitations d’Al-I. (II) Raies de transitions d’Al-II.
Impulsion laser
femtoseconde SP optimise´e OP2
Taux d’ablation en µm3/tir 22 17
Epaisseur du de´poˆt en nm 200 100
Table 3.7 – Taux d’ablation et e´paisseur des de´poˆts en fonction de la forme temporelle des
impulsions laser.
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supposons donc qu’en plus de l’effet constate´ de la mise en forme temporelle des impulsions
laser sur le taux d’ablation, l’e´tat de la matie`re ablate´e doit lui aussi eˆtre modifie´.
Les deux films sont analyse´s par microscopie e´lectronique a` balayage et on obtient les mor-
phologies pre´sente´es sur la figure 3.28. On constate que la densite´ de nanoparticules n’est pas
sensiblement modifie´e entre les films re´alise´s avec SP et OP2, contrairement aux re´sultats de
l’optimisation a` plus forte fluence laser (paragraphe pre´ce´dent). Par contre, les structures des
volumes des couches sont tre`s diffe´rentes (images avec grossissement 50000). Les deux couches
semblent eˆtre constitue´es par une agglome´ration de nanoparticules, mais le film re´alise´ avec les
impulsions femtosecondes SP pre´sente une surface plus rugueuse et un volume moins compact
que celui produit par les impulsions optimise´es op2. La structure de la masse de celui-ci porte la
trace de phe´nome`nes thermiques avec « amollissement » des nanoparticules rendant sa surface
plus lisse. Il est difficile de de´terminer pre´cise´ment les me´canismes conduisant a` ces re´sultats.
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Figure 3.28 – Couches minces ge´ne´re´es par les impulsions femtosecondes (SP) et par les impul-
sions optimise´es (OP2) pour deux grossissements diffe´rents. A gauche, 8000. A droite, 50000.
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Nous pouvons ne´anmoins conclure que dans ce re´gime de fluence laser, l’impulsion laser de
forme temporelle optimise´e permet d’augmenter l’excitation de la matie`re e´jecte´e sous forme
atomise´e par rapport a` celle ge´ne´re´e par l’impulsion femtoseconde SP. Cette augmentation
s’accompagne d’une re´duction de la quantite´ de matie`re ablate´e. Les couches minces produites
avec ces deux types d’impulsions indiquent que la seule variation du taux d’ablation n’explique
pas entie`rement la modification du comportement du panache d’ablation mais que l’on doit
de nouveau conside´rer que l’impulsion optimise´e OP2 permet d’accroˆıtre par rapport a` SP la
fraction d’e´nergie couple´e a` la partie atomise´e de la matie`re e´jecte´e. La re´duction conse´quente
de l’e´nergie couple´e a` la partie liquide de la matie`re e´jecte´e se traduit par un changement
de morphologie des couches minces e´labore´es. De plus, l’impulsion optimise´e OP2 pre´sente
un inte´reˆt au niveau des applications d’analyse e´le´mentaire par spectroscopie d’e´mission en
permettant d’augmenter l’excitation du plasma en re´duisant la quantite´ de matie`re ablate´e.
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3.5 Optimisation de l’e´mission d’Al-III par rapport a` l’e´mission
d’Al-II
Nous avons montre´ dans les paragraphes pre´ce´dents la possibilite´ de canaliser une partie
de l’e´nergie de´pose´e par le laser au sein de la varie´te´ d’e´tats excitables du plasma en sculptant
la distribution temporelle des impulsions. En utilisant des formes temporelles adapte´es, nous
avons en particulier favorise´ l’excitation d’e´tats de plus haute e´nergie que ceux peuple´s lors
de l’utilisation d’impulsions femtosecondes gaussiennes, augmentant ainsi le nombre et l’excita-
tion des atomes d’aluminium ionise´s une fois et re´duisant l’e´mission des atomes neutres. Pour
poursuivre l’investigation de la re´ponse de l’e´mission optique du plasma a` la mise en forme
temporelle des impulsions ultrabre`ves, nous avons re´alise´ une optimisation ayant pour but de
favoriser l’e´mission d’une transition d’atomes d’aluminium ionise´s deux fois (Al-III) par rapport
a` la de´sexcitation des ions monocharge´s Al-II.
3.5.1 Re´sultats expe´rimentaux
L’intensite´ de l’e´mission des ions 2 fois charge´s Al-III est tre`s faible lorsque l’on utilise les
parame`tres de l’optimisation du paragraphe 3.4 (F = 5.8 J/cm2, N = 15, t = 100 ns et δt = 300
ns). Augmenter la fluence laser risque de diminuer l’inte´reˆt et le potentiel de l’optimisation car
les diffe´rents canaux e´nerge´tiques seront alors plus proches de la saturation ne laissant pas une
marge de manoeuvre suffisante. De plus, la formation des nanoparticules est plus faible si on
augmente la fluence laser et les effets potentiels sur le controˆle de la structuration des films s’en
trouvent amoindris. Nous avons donc choisi de garder la fluence laser constante et de porter
le nombre d’impulsions N a` 45. Les parame`tres temporels des acquisitions restent inchange´s.
Les raies utilise´es pour la proce´dure d’e´valuation sont illustre´es sur la figure 3.29 (partie I) :
d’une part le groupe de transition de de´sexcitation d’Al-II a` 358.7 nm (e) et d’autre part deux
raies d’Al-III (un doublet a` 360.1628 et 360.1926 nm (f) et une raie a` 361.2356 nm (g)). La
proximite´ spectrale de ces raies d’e´mission autorise l’utilisation pour la proce´dure d’optimisation
du re´seau 2 de haute re´solution (1200 traits par mm). La faible intensite´ des raies associe´es a`
l’Al-III (encart de la figure 3.29 partie I) impose le meˆme choix de fitness qu’au paragraphe
3.4.2 pour compenser la diffe´rence d’intensite´ entre les raies d’Al-II et d’Al-III :
f =
∑
Al-III
I −
∑
Al-II
I/1000. (3.10)
L’optimisation converge apre`s environ 30 ite´rations. La distribution temporelle de l’impul-
sion laser qui correspond le mieux a` la contrainte de la proce´dure d’e´valuation (i. e. qui maximise
le fitness) est reporte´e sur la figure 3.29 (partie II). On la de´signera dans la suite par « OP3 ».
Cette forme pre´sente un pic femtoseconde central (dure´e ∼ 150 fs) concentrant 27 % de l’e´nergie
encadre´ par une se´rie de pre´ et de post impulsions correspondant respectivement a` 35 % et 38
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% de l’e´nergie et se´pare´es les unes des autres d’environ 1 ps, l’ensemble s’e´tirant sur 12 ps. La
figure 3.30 illustre l’e´volution des raies employe´es pour l’optimisation en fonction de la mise
en forme. En utilisant la de´finition 3.5 (du paragraphe 3.4), la mise en forme OP3 induit les
facteurs multiplicatifs suivants M II358.7 = 0.8 ± 0.1, M III360.2 = 7.4 ± 0.9 et M III361.24 = 6.8 ± 0.8.
En plus des raies d’Al-III utilise´es ci-dessus, la table 3.8 re´capitule les facteurs multiplicatifs
pour l’ensemble des raies visibles dans les pre´sentes conditions expe´rimentales. On constate que
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Figure 3.29 – (I) Raies spectroscopiques utilise´es pour l’optimisation obtenues pour des im-
pulsions femtosecondes non mises en forme. Dans l’encart, grossissement des raies d’Al-III. (II)
Forme temporelle de l’impulsion la mieux adapte´e a` la contrainte d’optimisation OP3.
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Espe`ce
Longueur d’onde Ei Ek Facteur multiplicatif M
(nm) (eV) (eV) OP3
Al II (a) 281.7014 7.420704 11.82197 0.9± 1
Al II (b)
290.3225 11.3166 15.5859073
1.2± 0.1
290.3718 11.3166 15.585202
Al I (c) 308.21529 0 4.0214834 0.9± 0.1
Al I (d)
309.27099 0.0138938 4.0216499
0.9± 0.1
309.28386 0.0138938 4.0214834
358.6557
a`Al II (e)
358.7450
11.84662 15.302545 0.8± 0.1
360.1628 14.376737 17.818202
Al III (f)
360.1926 14.377021 17.818202
7.4± 0.9
Al III (g) 361.2356 14.377021 17.818268 6.8± 0.8
Al II (h)
364.9182
13.07 16.47 1.0± 0.1a`
365.5
Al III (i) 371.3123 17.818202 21.156334 3.3± 0.4
Al I (j) 394.40058 0 3.142721 0.9± 0.1
Al I (k) 396.15200 0.0138938 3.142721 0.9± 0.1
Al III (l)
447.9885 20.781331 23.548130
2.6± 0.3
447.9971 20.781408 23.548154
Al III (m) 451.2565 17.808268 20.555030 3.0± 0.4
Al III (n)
452.8945 17.818202 20.555030
2.7± 0.3
452.9189 17.818202 20.554883
Al II (o) 466.3056 10.59834 13.256459 0.71± 0.09
Al II (p) 559.3302 13.256459 15.472499 0.65± 0.08
Fe I (q)
618.02
618.799
Al II (q) 618.158
Al II (r) 622.6193 13.07 15.06 0.77± 0.09
Al II (s)
623.334 13.073079 15.0621266
0.66± 0.08
623.3469 13.073079 15.062085
Al II (t)
624.480 13.076728 15.0621266
0.70± 0.08624.493 13.076728 15.062085
624.510 13.076728 15.062033
Al II (u) 681.689 13.071346 14.8896234 0.66± 0.08
Al II (v) 682.349 13.073079 14.8896234 0.64± 0.08
Al II (w) 683.714 13.073079 14.8896234 0.63± 0.08
Al II (x) 704.206 11.3166 13.076728 0.8± 0.1
Al II (y) 705.660 11.3166 13.073079 0.8± 0.1
Al II (z) 706.368 11.31660 13.071342 0.9± 0.1
Table 3.8 – Raies spectroscopiques visibles pour N = 45 et F = 5.8 J/cm2 associe´es a` leurs
niveaux e´nerge´tiques et a` leur e´volution avec la mise en forme temporelle OP3. Les raies prin-
cipalement e´tudie´es sont grise´es.
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les raies d’e´mission des e´le´ments neutres ne sont pas significativement modifie´es par la mise en
forme du de´poˆt e´nerge´tique OP3 par rapport au cas femtoseconde SP. L’ensemble de l’e´mission
optique des atomes d’aluminium ionise´s une fois (Al-II) est re´duit avec la forme optimise´e tandis
que toutes les raies d’Al-III sont plus intenses.
Comme nous l’avons de´ja` pre´sente´ pre´ce´demment pour la premie`re optimisation, nous pou-
vons estimer les tempe´ratures d’excitation des diffe´rents e´le´ments pre´sents dans le plasma par
la me´thode de Boltzmann. Nous avons donc e´value´ les tempe´ratures d’excitation associe´es aux
ions Al-II et Al-III induites par l’impulsion optimise´e OP3 a` partir des transitions d’Al-II
(p) et (y) ainsi que des raies d’Al-III (g) et (m). On obtient TAl−IIOP3 = 23000 ± 2000 K et
TAl−IIIOP3 = 37000 ± 5000 K. Nous rappelons que l’on avait trouve´ TAl−IISP = 22000 ± 2000 K et
TAl−IIISP = 25000 ± 2000 K. L’augmentation de la tempe´rature d’excitation des atomes d’alu-
minium ionise´s deux fois semble cohe´rente avec l’augmentation constate´e du signal d’e´mission
des raies (f) et (g). On peut ne´anmoins calculer le facteur multiplicatif induit par ce seul chan-
gement de tempe´rature(en se basant sur l’hypothe`se d’e´quilibre thermodynamique local et sur
l’e´quation de Boltzmann) :
M =
e−Ek/kT
Al−III
OP3 /B3(T
Al−III
OP3 )
e−Ek/kT
Al−III
SP /B3(T
Al−III
SP )
(3.11)
avec B3 la fonction de partition de l’Al-III. On trouve alors M360.2 =M361.2 ≈ 10. Cette valeur
ne correspond pas parfaitement aux observations expe´rimentales. De plus le comportement de
la tempe´rature des Al-II ne permet pas d’expliquer leur e´volution. Nous supposons donc qu’il
est ne´cessaire de prendre en compte l’e´volution des proportions des atomes dans chaque e´tat
d’ionisation et celle de la quantite´ totale de gaz produite. Nous avons vu dans les paragraphes
pre´ce´dents que la quantite´ de gaz produite et son excitation sont corre´le´es a` la quantite´ de li-
quide e´jecte´e (moins de liquide correspondant a` un gaz plus excite´). Or la fraction de la matie`re
ablate´e sous forme liquide influence fortement la morphologie de la surface des films minces
produits en collectant les e´jecta.
Comme nous l’avons fait pour les deux optimisations des paragraphes pre´ce´dents, nous
avons donc compare´ les couches minces re´alise´es avec chaque type de distribution temporelle de
l’e´nergie laser (SP et OP3). Chaque couche est produite par 3 cycles d’ablation de 5 minutes
avec une distance cible substrat de 36 mm. Des images MEB de chacun des films sont donne´es
sur la figure 3.31. Les hauteurs de marche sont mesure´es par profilome´trie et l’on trouve une
e´paisseur de 250 nm pour D-SP et 100 nm pour OP3. Les taux d’ablation (obtenus par la mesure
au profilome`tre du volume des crate`res) ne varient pas sensiblement entre les deux distributions
temporelles (1200 µm3/tir). De nouveau, nous devons supposer que les proportions de matie`re
e´jecte´e sous forme de gaz et de liquide sont modifie´es par la mise en forme temporelle des
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Figure 3.31 – Couches minces produites avec des impulsions de fluence laser F = 5.8 J/cm2 non
mises en forme (SP), et avec la distribution temporelle optimise´e (OP3) pour des grossissements
de 8000 et 50000.
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Figure 3.32 – (I) Distributions de tailles des nanoparticules a` la surface des films produits par
les impulsions SP et OP3. (II) Abondance relative des nanoparticules en fonction du rayon en
e´chelle logarithmique pour les deux formes temporellles.
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impulsions laser, l’impulsion OP3 ge´ne´rant plus de matie`re sous forme atomise´e que l’impulsion
femtoseconde SP.
Par ailleurs, on constate (figure 3.32 partie I) que le film D-SP pre´sente une densite´ de
nanoparticules (de rayon r < 200 nm) e´leve´e par rapport a` la couche D-OP3. Ne´anmoins,
l’abondance relative des nanoparticules de diffe´rents rayons (pre´sente´e sur la figure 3.32 partie
II en e´chelle logarithmique) est similaire pour les deux de´poˆts avec la meˆme distribution en
deux e´tapes que celle reporte´e au paragraphe 3.4.1.4 : ∝ r−2 pour r ≤ 80 nm et ∝ r−3.7 pour
r ≥ 80 nm. De plus, le film D-OP3 pre´sente un nombre conse´quent de plus grosses structures
de diame`tre φ > 500 nm similaires a` celles obtenues a` haute fluence laser pour des impulsions
femtosecondes. On retrouve le type de corre´lation entre la pre´sence de nanoparticules a` la
surface des films et l’excitation du plasma que nous avions observe´ lors de l’optimisation de
l’e´mission des atomes ionise´s une fois. Nous allons donc nous appuyer sur le meˆme type de
simulations nume´riques que celles pre´sente´es au paragraphe 3.4.1.5 pour commenter les re´sultats
expe´rimentaux.
3.5.2 Simulation et discussion
La simulation nume´rique de l’interaction d’une impulsion optimise´e OP3 avec l’aluminium
fournit les trajectoires thermodynamiques de diffe´rentes couches du mate´riau pre´sente´es sur
les diagrammes Densite´ - Tempe´rature de la figure 3.33. Les trajectoires thermodynamiques
induites par l’impulsion femtoseconde SP ont e´te´ pre´sente´es plus haut (figure 3.22) mais sont
rappele´es ici. On constate que les couches superficielles (jusqu’a` 10 nm) ablate´es avec OP3
subissent une transition directe vers l’e´tat de plasma et atteignent une tempe´rature maximale
Figure 3.33 – Trajectoires thermodynamiques de la matie`re en fonction de la profondeur initiale
dans des diagrammes Densite´-Tempe´rature induites par l’impulsion optimise´e OP3 et l’impul-
sion femtoseconde SP. Le point critique CP est repe´re´ par une e´toile. Les parties hachure´es
indiquent les zones de coexistence liquide - gaz (L-G) et liquide - solide (S-L). La zone hachure´e
et grise´e indique la phase instable me´caniquement qui est limite´e par la ligne spinodale (Sp).
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d’environ 80000 K en 20 a` 30 ps. Dans le cas de SP, ces meˆmes couches sont porte´es a` 50000 K
en environ 10 ps.
Pour les couches interme´diaires (50 nm), les impulsions OP3 et SP conduisent la matie`re dans
des e´tats tre`s voisins en passant par une tempe´rature maximale d’environ 25000 K. L’impulsion
OP3 permet d’atteindre cette tempe´rature en environ 20 ps a` la suite d’un chauffage a` volume
quasi-constant tandis que l’augmentation de la tempe´rature est plus rapide avec SP, le chauffage
maximum est atteint en 10 ps a` la suite d’une phase de forte compression et du de´but de
l’expansion.
Contrairement a` ce que nous avions trouve´ pour l’impulsion femtoseconde SP, avec l’im-
pulsion optimise´e OP3 les couches plus profondes (100 et 150 nm) ne traversent pas la zone
d’instabilite´ pour terminer leur expansion en gaz mais adoptent un comportement plus complexe
similaire a` celui constate´ pour OP1 et LP mais de plus grande amplitude. En effet, cette zone du
mate´riau atteint la limite binodale en environ 200 ps apre`s avoir subi un chauffage double´ d’une
forte compression (jusqu’a` 3000 K et 4000 K a` 100 et 150 nm de profondeur respectivement).
La couche supe´rieure (100 nm) se relaxe alors le long de la limite de coexistence du liquide et
du gaz tandis que la couche infe´rieure (150 nm) traverse les limites binodale et spinodale pour
atteindre l’e´tat gazeux a` environ 1 ns puis se recondense vers l’e´tat liquide (9 ns).
Enfin, la couche la plus profonde e´tudie´e (200 nm) est chauffe´e par l’impulsion OP3 jusqu’a`
environ 2800 K en subissant une forte compression (35 premie`res picosecondes), puis s’e´tend
a` travers la zone de coexistence solide - liquide pour atteindre un minimum de tempe´rature
de 1600 a` 60 ps avant d’atteindre la limite binodale a` 2000 K en 200 ps. Cette couche se
refroidit ensuite le long de la limite de coexistence liquide - gaz. Nous avons vu plus haut,
que l’impulsion femtoseconde induit le meˆme type de comportement a` cette profondeur mais
aussi que la tempe´rature atteinte est plus grande et que le trajet ne passe pas par la zone de
coexistence solide - liquide.
Dans l’optique de la comparaison avec les re´sultats expe´rimentaux, nous constatons de´ja`
que la tempe´rature atteinte par la matie`re initialement en surface du solide est plus importante
avec OP3 qu’avec SP. De plus les couches interme´diaires e´tant porte´es dans des e´tats voisins
par ces deux formes temporelles d’impulsions, nous supposons que le profil de tempe´rature va
eˆtre influence´ par la mise en forme.
Nous avons donc utilise´ (comme au paragraphe 3.4.1.5) la tempe´rature T et la densite´
atomique n simule´es avec l’impulsion optimise´e OP3 pour calculer les profils spatiaux de la
densite´ e´lectronique et des proportions des atomes dans chaque e´tat d’ionisation a` 250 ns (centre
de la feneˆtre d’observation expe´rimentale). Ces courbes sont donne´es dans la figure 3.34. Les
meˆmes profils ont e´te´ pre´sente´s plus haut pour l’impulsion femtoseconde SP (figure 3.23) et
sont reporte´s a` nouveau ici pour faciliter la comparaison. Nous constatons qu’avec l’impulsion
OP3 la tempe´rature atteinte a` l’avant du plasma vaut environ 30000 K est supe´rieure a` celle
induite par SP (environ 14000 K). Nous avions observe´ que l’impulsion SP n’atteignait pas
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Figure 3.34 – Profils spatiaux de la densite´ atomique, de la tempe´rature et des proportions des
atomes dans les diffe´rents e´tats d’ionisation induits par l’impulsion optimise´e OP3 et l’impulsion
femtoseconde SP a` 250 ns apre`s l’impact laser.
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Figure 3.35 – Profil spatial de la densite´ en fonction du temps pour l’impulsion optimise´e OP3
et l’impulsion femtoseconde SP.
une tempe´rature suffisante pour ioniser totalement les Al-II et pre´sentait donc une proportion
d’Al-III dans le plasma re´duite. L’impulsion OP3 conduit a` la formation d’Al-IV a` l’avant du
panache et a` une large zone occupe´e majoritairement par les Al-III plus a` l’inte´rieur. Ceci est en
bon accord avec le constat expe´rimental de l’amplification de l’e´mission des ions 2 fois charge´s
Al-III. L’impact de la mise en forme sur le signal des ions mono charge´s Al-II peut eˆtre relie´
au gradient du profil de la tempe´rature dans la zone occupe´e par ces e´le´ments. L’impulsion
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OP3 conduit a` un plus fort gradient de tempe´rature entre 5000 K et 14000 K que l’impulsion
femtoseconde SP. Ceci entraˆıne une extension de la zone occupe´e par les atomes d’aluminium
ionise´s une fois plus re´duite pour OP3 que pour SP (6.4 mm contre 10 mm pour une proportion
> 10%).
Avec les optimisations pre´ce´dentes, nous avons mis en corre´lation l’excitation plus impor-
tante de la matie`re e´jecte´e sous forme gazeuse avec la re´duction de la quantite´ de nanoparticules
produites. Nous avons sugge´re´ que la formation de ces dernie`res est associe´e a` l’e´jection d’une
couche liquide. La figure 3.35 montre l’e´volution du profil spatial de la densite´ du mate´riau pour
diffe´rents instants apre`s le de´but de l’impulsion laser simule´e pour les impulsions OP3. Contrai-
rement a` la situation provoque´e par l’impulsion femtoseconde SP (figure 3.24), l’impulsion OP3
ne conduit pas a` l’e´jection d’une couche liquide. Un plateau a` la densite´ liquide se forme entre
500 ps et 1 ns mais il ne survit pas pour les temps plus longs.
3.5.3 Conclusion
Les re´sultats expe´rimentaux couple´s aux simulations nous permettent donc de mettre en
e´vidence les diffe´rences entre l’ablation induite par une impulsion femtoseconde et celle pro-
voque´e par l’impulsion optimise´e pour favoriser l’e´mission des atomes aluminium ionise´s deux
fois OP3. Alors que l’impulsion bre`ve SP conduit a` l’ablation des couches profondes du mate´-
riau principalement par le me´canisme d’explosion de phase, ge´ne´rant une grande quantite´ de
liquide, l’impulsion OP3 autorise l’e´jection d’une plus grande proportion de gaz et induit un
couplage accru de l’e´nergie vers le plasma. Dans ce cas, l’explosion de phase ne semble pas
dominer l’ablation des couches profondes du solide. La densite´ de nanoparticules produites est
par conse´quent re´duite. Ne´anmoins, on observe la ge´ne´ration de grosses gouttes avec l’impulsion
optimise´e et nous sugge´rons que le comportement remarquable des couches profondes pourrait
eˆtre implique´ dans leur formation. En effet, contrairement a` la situation observe´e pour SP, le
liquide des couches profondes ne semble pas eˆtre e´jecte´ directement mais on constate une exci-
tation des couches les plus profondes plus importante avec OP3 pouvant conduire a` l’e´jection
tardive d’une grande quantite´ de liquide. En particulier, la baisse de tempe´rature observe´e lors
du passage de la couche a` 200 nm dans la zone de coexistence solide - liquide pourrait eˆtre
associe´e a` la nucle´ation de liquide dans le solide me´tastable et e´ventuellement conduire a` sa
rupture. Ne´anmoins, les e´le´ments dont nous disposons ne nous permettent pas d’e´lucider la
question sans exploration supple´mentaire.
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3.6 Conclusion
Au cours de ce chapitre, nous avons explore´ l’influence de la mise en forme temporelle
des impulsions femtosecondes sur l’ablation de cible d’aluminium dans des conditions de vide
pousse´ (∼ 10−5 Pa) avec diffe´rents protocoles expe´rimentaux. Nous avons en premier lieu re´alise´
une e´tude spectroscopique syste´matique de l’e´mission optique du plasma afin d’identifier les
transitions radiatives de´tectables par le dispositif expe´rimental. Parmi l’ensemble de ces raies
atomiques, nous avons se´lectionne´ les raies les plus intenses des trois premiers e´tats d’ionisation
de l’aluminium (neutre Al-I, ionise´ une fois Al-II et ionise´ deux fois Al-III), les tenant pour
repre´sentatives de chacune de ces populations dans le plasma. Les e´tats supe´rieurs d’ionisation
ne sont pas de´tecte´s par notre analyse de l’e´mission du panache d’ablation.
Nous avons alors e´tudie´ l’e´volution de ces transitions avec la variation de la fluence laser.
Nous avons constate´ l’existence d’un seuil en fluence pour la de´tection des diffe´rentes raies
qui augmente avec le degre´ d’ionisation de l’e´le´ment. Une fois le seuil de de´tection atteint,
l’intensite´ de chaque raie augmente avec la fluence laser mais l’e´mission des neutres augmente
nettement plus rapidement que celle des ions (Al-II). Par ailleurs, comme il avait de´ja` e´te´
reporte´ dans la litte´rature, l’augmentation de la fluence laser modifie la ge´ome´trie d’expansion
du panache d’ablation. L’irradiation a` faible fluence laser conduit a` la formation d’un plasma
fortement directif caracte´ristique d’un nombre de collisions re´duit tandis que des impulsions
de plus grande fluence laser ge´ne`rent un plasma sphe´rique typique d’une expansion e´quilibre´e
thermiquement par de nombreuses collisions. Des couches minces re´alise´es avec des fluences
laser diffe´rentes re´ve`lent que la densite´ de nanoparticules (rayon maximum de l’ordre de la
centaine de nanome`tres) diminue avec la fluence laser tandis que l’on constate la pre´sence de
particules (gouttes et escarbilles) de plus grande taille (de quelques centaines de nanome`tres
a` plusieurs microns) sur les surfaces des films produits avec les plus hautes fluences laser. De
fac¸on globale, l’augmentation de la fluence laser conduit a` un plasma dans un e´tat d’excitation
plus important. Ne´anmoins, les comportements observe´s laissent supposer que l’accroissement
de l’e´nergie incidente induit aussi une augmentation de la quantite´ de matie`re ablate´e sous
forme gazeuse. L’e´nergie cine´tique des espe`ces ablate´es n’apparaˆıt pas sensiblement affecte´e. La
diminution de la densite´ de nanoparticules avec l’accroissement de la fluence laser est associe´e
a` la diminution de la quantite´ de matie`re e´jecte´e sous forme liquide.
A la suite de cette premie`re e´tude en fonction de l’e´nergie du laser, nous avons e´tudie´ la
re´ponse de l’e´mission optique du plasma d’ablation (sur l’e´mission de l’Al-I et de l’Al-II) a` une
mise en forme temporelle arbitraire des impulsions laser pour une fluence mode´re´e (3.8 J/cm2) et
une fluence haute (10.9 J/cm2). Nous avons impose´ deux types de formes : des impulsions e´tire´es
de dure´es comprises entre 150 fs (impulsion non mise en forme) et environ 1 ps ainsi que des
doubles impulsions se´pare´es par des de´lais allant jusqu’a` environ 6 ps. L’augmentation des dure´es
des impulsions ou de la se´paration entre les doubles impulsions engendre une amplification
du signal ionique qui est plus marque´e a` faible qu’a` haute fluence laser. De plus, le signal
provenant des e´le´ments neutres reste quasiment constant pour la fluence laser basse tandis qu’il
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diminue pour la fluence laser haute. Nous avons explique´ qualitativement les observations par
une modification globale de la quantite´ de gaz e´jecte´e et nous avons attribue´ les disparite´s
entre les deux fluences laser a un effet de saturation lorsque l’e´nergie incidente devient trop
importante. Par ailleurs, ces observations nous ont permis de de´finir les conditions adapte´es
a` nos premiers essais de mise en forme temporelle des impulsions optimise´e nume´riquement a`
l’aide d’une boucle de re´troaction sur l’e´mission optique du plasma.
Ayant constate´ une diffe´rence de dynamique entre les re´ponses de l’e´mission des atomes
neutres Al-I et des atomes ionise´s une fois Al-II a` des formes temporelles arbitraires, nous
avons optimise´ la distribution temporelle de l’e´nergie afin de modifier les e´missions relatives des
diffe´rents e´le´ments Al-I, Al-II et Al-III. Nous avons utilise´ pour cela une boucle d’adaptation par
algorithme ge´ne´tique ayant pour individu la forme temporelle et pour crite`re de se´lection une
contrainte sur l’e´mission optique relative des diffe´rents e´tats d’ionisation de l’aluminium. Dans
un premier temps, nous avons tente´ de favoriser l’e´mission des ions Al-II devant l’e´mission des
atomes neutres l’Al-I pour une fluence laser de 5.8 J/cm2 (environ 10 fois le seuil d’ablation). La
meilleure forme temporelle ge´ne´re´e par l’algorithme dans ces conditions (forme optimise´e OP1)
est une se´rie d’impulsions femtosecondes se´pare´es par 1 a` 2 ps module´es par une enveloppe
gaussienne de largeur a` mi-hauteur de 6 ps permettant d’augmenter l’intensite´ de l’ensemble
des raies ioniques de´tecte´es et de diminuer l’intensite´ de l’e´mission des neutres. Elle conduit
a` des films minces d’e´paisseur plus re´duite que l’impulsion femtoseconde (SP) et pre´sentant
une densite´ surfacique de nanoparticules amoindrie. Deux formes temporelles simplifie´es ont
e´te´ extraites de l’impulsion OP1 : une double impulsion (DP) de de´lai de se´paration e´gal a` 10
ps (encadrement de OP1 par deux pics) et une impulsion e´tire´e (LP) de dure´e 6 ps (largeur
de l’enveloppe de OP1). L’impulsion DP conduit a` une amplification de l’e´mission des ions
le´ge`rement moindre que OP1 mais la diminution du signal des neutres est plus efficace. Le film
produit par DP est d’e´paisseur comparable a` celle de OP1 mais la densite´ de nanoparticules est
encore re´duite et l’on observe la pre´sence de gouttes. Enfin la forme temporelle LP entraˆıne des
conse´quences tre`s proches de celles induites par OP1 a` l’exception de l’e´paisseur du film qui lui
est associe´ qui est plutoˆt comparable a` celle de la couche produite avec l’impulsion femtoseconde
SP. L’e´tude par diffraction de rayons X de la structure cristalline de chaque film re´ve`le un taux
de cristallinite´ plus important pour SP et DP que pour les distributions temporellement plus
e´tendues OP1 et LP.
La deuxie`me optimisation que nous avons mene´e est le prolongement de la premie`re pour les
plus basses fluences laser. En effet, la meˆme re`gle de se´lection pour l’algorithme ge´ne´tique a e´te´
applique´e mais nous avons fixe´ la fluence laser a` 1.2 J/cm2 (environ 2 fois le seuil d’ablation). La
distribution temporelle la plus adapte´e OP2 consiste en une impulsion gaussienne picoseconde
(de largeur a` mi-hauteur ∼ 1 ps) encadre´e par deux se´ries de pics femtosecondes s’e´talant
sur environ 5 ps. Cette forme permet d’ame´liorer conside´rablement le rapport signal sur bruit
des raies ioniques les plus intenses et meˆme de de´tecter des raies d’Al-II invisibles avec SP.
L’amplification du signal des ions est accompagne´e d’une re´duction du signal des neutres. Les
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films produits a` cette fluence laser par SP et OP2 pre´sentent la meˆme densite´ de particules mais
le de´poˆt associe´ a` SP apparaˆıt plus rugueux que celui de OP2.
Nous avons enfin re´alise´ une dernie`re optimisation dans le but de favoriser l’e´mission des
Al-III devant celle des Al-II pour la meˆme fluence laser que celle de la premie`re optimisation
(5.8 J/cm2). La meilleure forme fournie par l’algorithme est un pic femtoseconde central (dure´e
∼ 150 fs) concentrant 63 % de l’e´nergie encadre´ par une se´rie de pre´ et de post impulsions cor-
respondant respectivement a` 13 % et 21 % de l’e´nergie et se´pare´es les unes des autres d’environ
1 ps, l’ensemble s’e´tirant sur 12 ps. Cette mise en forme conduit a` une forte augmentation de
l’e´mission des raies d’al-III et a` une diminution de l’intensite´ e´mises par les transitions d’Al-II.
De plus, la surface du film produit avec cette impulsion est tre`s pauvre en nanoparticules et
pre´sente comme pour DP l’apparition de particules de tailles plus importantes telles que des
gouttes (ou des escarbilles).
D’autre part, dans l’ensemble de ces optimisations nous avons pu mettre en e´vidence ex-
pe´rimentalement la ne´cessite´ de de´finir une tempe´rature d’excitation pour chaque espe`ce (Al-I,
Al-II, et Al-III). L’impact de la mise en forme sur les tempe´ratures ne se fait sentir que sur celle
des Al-III. A l’aide de simulations nume´riques de l’interaction des diffe´rentes impulsions laser
avec l’aluminium, nous avons pu e´tablir que les atomes dans les diffe´rents e´tats d’ionisation
sont spatialement se´pare´s au sein du plasma en raison du profil de densite´ de´croissant et d’un
profil de tempe´rature croissant avec la distance a` la surface. Nous avons pu alors comparer les
diffe´rentes distributions d’atomes neutres et ionise´s et reproduire qualitativement les compor-
tements observe´s expe´rimentalement en termes d’e´mission optique du plasma. Nous avons pu
de plus e´tablir que la formation d’au moins une partie des nanoparticules observe´es (diame`tre
maximum de l’ordre de 200 nm) est associe´e au me´canisme d’explosion de phase couple´ a` la
relaxation du stress induit par le caracte`re ultra-bref du de´poˆt e´nerge´tique ainsi qu’aux pro-
cessus d’ablation assurant la transition entre ce dernier et la production de matie`re atomise´e
(de´composition spinodale, produits liquides de la fragmentation au point critique et de la frag-
mentation du fluide sur-critique). Enfin nous avons sugge´re´ que la production de particules de
tailles plus importantes (500 nm a` plusieurs microns) pourrait eˆtre relie´e a` des fluctuations de
tempe´rature et de densite´ dans les couches profondes du mate´riau. Les formations des nanopar-
ticules et des plus gros agre´gats semblent eˆtre en compe´tition et s’exclure mutuellement dans
une certaine mesure. Pour progresser dans la compre´hension de ces phe´nome`nes, il faudrait
coupler les simulations nume´riques de´ja` re´alise´es avec des mode`les de nucle´ation pour affiner le
traitement des changements de phase.
L’ensemble de cette e´tude nous permet de tirer plusieurs conclusions quant aux potentialite´s
et aux conse´quences de la mise en forme temporelle des impulsions femtosecondes sur l’ablation
de l’aluminium. La fluence laser est un parame`tre important car elle permet de se´lectionner les
phe´nome`nes sur lesquels on souhaite avoir le controˆle le plus important. A basse fluence laser
(proche du seuil d’ablation), les modifications les plus importantes sont constate´es sur l’e´mission
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du plasma. La cre´ation de plasma e´tant faible dans ces conditions, un meilleur couplage de
l’e´nergie incidente permet de favoriser l’excitation de ce dernier. A contrario, les morphologies
des films induits ne varient pas de fac¸on importante car les me´canismes dominant l’e´jection de
la majorite´ de la matie`re dans ce domaine e´nerge´tique restent les meˆmes (explosion de phase,
spallation ou e´caillage).
Lorsque l’on augmente la fluence laser, une plus grande quantite´ de plasma est forme´e par
les impulsions femtosecondes. L’impact de la mise en forme temporelle sur l’intensite´ totale
d’e´mission optique du plasma est donc plus re´duite. On constate, ne´anmoins, qu’un e´talement
temporel de l’e´nergie permet d’augmenter l’excitation de la phase gazeuse a` travers l’augmenta-
tion du taux d’ionisation (OP1 et LP). Le taux d’ionisation maximum du plasma e´tant obtenu
lorsque l’on couple l’aspect bref et intense du de´poˆt d’e´nergie en re´gime femtoseconde avec un
pre´paration du mate´riau par des pre´ impulsions (DP et OP3). Ceci valide la possibilite´ d’un
controˆle gradue´ et cible´ de l’excitation du plasma d’ablation par une mise en forme temporelle
des impulsions laser.
Dans ces conditions de haute fluence laser, la structure des films minces est extreˆmement
sensible a` la mise en forme temporelle, en particulier au niveau de la densite´ de nanoparticules.
Les impulsions femtosecondes SP engendrent la plus forte production de nanoparticules. Nous
pensons que le me´canisme dominant l’ablation dans ces conditions est l’explosion de phase
associe´e a` un fort confinement du stress qui produit d’intenses ondes de chocs. Ces dernie`res
favorisent l’expulsion de couches de liquide qui se de´composent en nanoparticules. Les formes
temporelles OP1 et LP produisent une quantite´ de nanoparticules plus re´duite et nous sugge´-
rons que cette diffe´rence s’explique par un amortissement des contraintes plus important induit
par l’augmentation de la dure´e du de´pot d’e´nergie ainsi que par une re´duction du me´canisme
d’explosion de phase en faveur de celui de fragmentation car le chauffage du mate´riau se de´roule
pendant son expansion. La densite´ de nanoparticules est fortement re´duite a` la surface des films
produits par DP car la seconde impulsion re-chauffe la zone pre´-irradie´e par la premie`re au
moment ou` celle-ci atteint un maximum d’absorption. Enfin, la distribution OP3 produit des
films dont la surface est quasiment libre de nanoparticules. L’explication de ce phe´nome`ne est
du meˆme ordre que pour la double impulsion mais avec une meilleure re´partition d’e´nergie entre
la phase de pre´paration du mate´riau et la phase couplage e´nerge´tique principal.
De fac¸on plus ge´ne´rale, nous constatons que le proce´de´ d’optimisation par algorithme ge´-
ne´tique est susceptible de fournir des structures temporelles adapte´es a` diverses contraintes
avec en particulier une possibilite´ de controˆle gradue´ et cible´ de l’excitation du plasma et de
la ge´ne´ration de nanoparticules. Meˆme dans le cas ou` les solutions sont a` chercher du cote´ de
formes « classiques » comme les doubles impulsions ou les impulsions e´tire´es, les optimisations
sont susceptibles d’orienter l’utilisateur sur le choix des parame`tres (dure´e d’impulsion ou de´lai
de se´paration). D’autre part, leurs re´sultats sont aussi potentiellement porteurs d’informations
sur les modalite´s de l’interaction et sur les processus mis en jeu au cours de l’ablation. En parti-
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culier ici, nous pouvons dresser le tableau ge´ne´ral suivant : l’irradiation en re´gime femtoseconde
induit de grandes tempe´ratures initiales avant toute expansion et ge´ne`re d’importantes ondes
de pression. De plus, une grande partie de l’e´nergie est couple´e a` la fraction liquide de la matie`re
e´jecte´e conduisant a` un gaz faiblement excite´ mais a` une grande quantite´ de matie`re e´jecte´e
sous forme liquide. L’augmentation de la dure´e d’impulsion permet de relaˆcher les contraintes
et de chauffer le mate´riau pendant son expansion. Cela entraˆıne la formation d’un gaz plus
chaud et plus excite´. L’e´jection de liquide a` proprement parle´ est re´duite (explosion de phase
moins efficace) et l’on obtient une mixture de gaz et de liquide par fragmentation du fluide
sur-critique en expansion. L’utilisation de double impulsion avec un de´lai adapte´ autorise un
confinement important de l’e´nergie incidente. Enfin, l’utilisation de pre´ impulsions tre`s bruite´es
permet de pre´parer le mate´riau en gardant le confinement de la chaleur tout en e´vitant celui du
stress (contrairement au re´sultat d’une double impulsion). Le me´canisme dominant durant le
pre´chauffage est alors la fragmentation (plutoˆt que l’explosion de phase et la ge´ne´ration d’ondes
de pression). L’e´jection de liquide est fortement re´duite et l’excitation de la phase gazeuse est
alors la plus importante. Nous concluons que la mise en forme temporelle des impulsions laser
femtosecondes permet de modifier l’absorption de l’e´nergie incidente totale et de maˆıtriser les
phe´nome`nes de confinement du stress. Ceci a pour conse´quence la modification des proportions
de liquide et de gaz dans l’ensemble de la matie`re e´jecte´e ainsi que la canalisation de l’e´nergie
vers la phase gazeuse dont l’excitation peut eˆtre modifie´e.
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CHAPITRE 4
Controˆle du panache d’ablation du laiton
4.1 Introduction
Apre`s avoir e´tudie´ au cours du chapitre pre´ce´dent la re´ponse de l’e´mission optique d’un
panache d’ablation d’aluminium a` la mise en forme temporelle des impulsions laser, nous allons
nous inte´resser maintenant au comportement d’un alliage de cuivre et de zinc, le laiton. L’e´tude
de ce type de mate´riau est plus complexe a` mener que celle d’un me´tal the´oriquement bien
compris comme l’aluminium. Ne´anmoins les applications pratiques de la maˆıtrise de l’ablation
laser de mate´riaux compose´s et des phe´nome`nes qui y sont associe´s sont conside´rablement plus
e´tendus. En plus de tenter d’induire des modifications de l’excitation du plasma par la mise en
forme temporelle des impulsions comme nous l’avons fait sur l’aluminium (chapitre pre´ce´dent),
il est envisageable de maˆıtriser les proportions ablate´es de chacun des deux e´le´ments composants
l’alliage. Le laiton est un mate´riau adapte´ a` ce type d’investigations car les tempe´ratures de
fusion et de vaporisation, ainsi que les potentiels d’ionisation du cuivre et du zinc sont diffe´rents
(ces caracte´ristiques sont rappele´es dans la table 4.1). De plus, l’e´tude de l’ablation de mate´riaux
me´talliques compose´s fait l’objet d’un nombre important de publication permettant d’inte´grer
notre e´tude dans un cadre bibliographique e´tendu. Par ailleurs, le cuivre et le zinc pre´sentent
des raies d’e´mission spectroscopiques dans la meˆme plage de longueur d’onde et pouvant eˆtre
re´solues spectralement par notre dispositif expe´rimental.
L’e´tude du panache d’ablation induit par laser sur les alliages me´talliques est de premie`re
importance pour l’e´tude de la composition chimique d’e´chantillons par analyse spectroscopique
de l’e´mission optique du plasma (LIBS) comme en arche´ologie [143,144] ou dans la restauration
d’oeuvres d’art [145, 146]. L’utilisation de l’ablation laser pour l’analyse e´le´mentaire d’e´chan-
tillons s’ave`re de meˆme tre`s fe´conde dans les situations ou` le mate´riau a` e´tudier est diffici-
lement accessible [147]. Dans ce cadre, l’utilisation des impulsions laser femtosecondes ouvre
129
Chapitre 4 : Contrôle du panache d’ablation du laiton
Mate´riau
Cuivre Zinc
Tempe´rature de fusion 1358 K 693 K
Tempe´rature de vaporisation 2840 K 1180 K
Potentiel de 1e`re ionisation 7.73 eV 9.39 eV
Potentiel de 2nde ionisation 20.29 eV 27.36 eV
Table 4.1 – Tempe´ratures de fusion, de vaporisation et potentiels d’ionisation du cuivre et du
zinc.
de nombreuses perspectives en vertu de la faible extension de la zone affecte´e thermiquement
par l’irradiation. L’e´tude de mate´riau compose´s en partie de zinc, comme le bronze, a` partir
du plasma d’ablation est reporte´e dans plusieurs publications re´centes [146, 148] avec en par-
ticulier la comparaison de l’ablation induite par des impulsions laser de dure´es nanosecondes
et femtosecondes. De plus, l’optimisation du proce´de´ de LIBS a e´te´ de´montre´e en employant
des impulsions femtosecondes pour l’ablation puis en re´alisant une post-irradiation du plasma
paralle`lement a` la surface avec des impulsions nanosecondes [149]. Dernie`rement, la formation
de nanoparticules a` partir de l’ablation laser en re´gime femtoseconde de Al70Cu20Fe10 a e´te´
e´tudie´e [150]. L’ablation laser du laiton (CuZn) a e´te´ explore´e, dans l’optique de l’analyse e´le´-
mentaire des e´chantillons, tant par l’analyse de l’e´mission optique du panache d’ablation [151]
que par des me´thodes de spectrome´trie de masse [152]. Margetic et Al. ont de´montre´ l’absence
d’ablation se´lective de l’un des deux me´taux avec l’augmentation du nombre d’impulsions [153].
L’e´tude pre´sente´e dans ce chapitre s’inscrit dans une dynamique similaire a` celle qui a mo-
tive´ les e´tudes cite´es ci-dessus bien que notre e´quipe de recherche soit historiquement oriente´e
vers les proce´de´s de de´poˆt de couches minces. En effet, nous avons re´alise´ ces travaux en collabo-
ration avec D. Gray et A. Klini de l’ « Insitute of Electronic Structure and Laser » (IELS) de la
« Fundation for Research and Technology » (FORTH) de Creˆte. Notre e´tude s’est tout d’abord
porte´e sur l’investigation du spectre de l’e´mission optique du plasma de CuZn induit par des
impulsions laser femtosecondes non mises en forme. Cette entre´e en matie`re nous a permis de
se´lectionner plusieurs zones spectrales repre´sentatives de l’e´mission des atomes du plasma. Nous
avons ensuite mene´ une exploration syste´matique de l’impact de diffe´rentes formes temporelles
des impulsions laser sur l’e´mission dans ces feneˆtres spectrales. Diffe´rents types d’impulsions
laser ont e´te´ teste´es : impulsions e´tire´es (jusqu’a` des dure´es de 10 ps) et doubles impulsions
(se´pare´es au maximum par 14 ps). Diffe´rentes conditions e´nerge´tiques d’irradiations ont e´te´
explore´es. Nous pre´sentons enfin les re´sultats de plusieurs optimisations des distributions tem-
porelles de l’e´nergie incidente par algorithme ge´ne´tique (avec une boucle de re´troaction base´e
sur l’e´mission optique du plasma). Le but de la premie`re est de maˆıtriser le rapport des intensi-
te´s d’e´mission des atomes de zinc et de cuivre neutres pour tenter de controˆler les proportions
ablate´es de chacun de ces mate´riaux. Les re´sultats ne sont malheureusement pas satisfaisants.
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Les autres optimisations ont pour objectif l’amplification du signal e´mis par les espe`ces neutres
a` faible e´nergie et de celui issu des espe`ces ioniques monocharge´es a` e´nergie plus importante.
Nous concluons ce chapitre en montrant la possibilite´ d’induire une e´mission optique du plasma
d’intensite´ e´quivalente avec une impulsion femtoseconde ou avec une impulsion de fluence laser
plus re´duite pre´sentant une forme temporelle optimise´e. Ceci refle`te une forme d’e´quivalence
entre l’e´nergie et la forme temporelle d’une impulsion.
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4.2 Emission optique du laiton en re´gime femtoseconde
De la meˆme manie`re que nous l’avons fait au chapitre pre´ce´dent pour l’aluminium, nous
de´butons notre e´tude concernant le laiton (CuZn) par une analyse syste´matique de l’e´mission
optique du plasma induit par des impulsions femtosecondes non-mises en formes (dure´e d’envi-
ron 150 fs) dans des conditions de vide extreˆme (pression au sein de la chambre d’interaction de
l’ordre 10−5 Pa). Les cibles de laiton que nous employons sont compose´es a` 62 % de Cuivre et
38 % de Zinc. Dans un premier temps, nous avons caracte´rise´ le spectre de l’e´mission optique du
plasma de laiton. Nous avons comple´te´ cette e´tude par une investigation du comportement du
panache d’ablation en fonction de la fluence laser et par une discussion de la structure spatiale
plasma.
4.2.1 Caracte´risation du spectre d’e´mission optique du laiton en re´gime fem-
toseconde
Afin d’obtenir des mesures avec une pre´cision et une sensibilite´ suffisante, les acquisitions
sont re´alise´s avec N = 45 tirs laser successifs et moyenne´es sur 5 e´ve´nements. Les conditions
spatiales et temporelles des acquisitions qui permettent d’enregistrer le maximum de signal
sont les meˆmes qu’au chapitre pre´ce´dent. L’e´mission lumineuse du plasma est collecte´e par une
lentille de 25 mm de diame`tre centre´e a` 3 mm de la surface, a` un de´lai t = 100 ns et pendant
un temps d’inte´gration δtacq = 300 ns (cf. chapitre 2). Dans ces conditions, le dispositif d’ac-
quisition de´tecte l’e´mission associe´e aux transitions e´lectroniques des atomes de Cuivre et de
Zinc neutres (Cu-I et Zn-II) et ionise´s une fois (Cu-II et Zn-II).
La figure 4.1 montre le spectre d’e´mission entre 200 et 700 nm du plasma de laiton in-
duit par des impulsions femtosecondes de 4J/cm2. La table 4.2 re´capitule l’ensemble des raies
atomiques de´tecte´es et identifiables dans notre configuration expe´rimentale, accompagne´es de
leurs caracte´ristiques spectroscopiques [119]. Les raies les plus intenses sont indexe´es sur la fi-
gure en re´fe´rence a` la table 4.2. Sur les figures 4.2 et 4.3, nous avons repre´sente´ les transitions
atomiques e´tudie´es dans les diagrammes Grotrians associe´s au Cuivre au Zinc. Remarquons
enfin, que le faible nombre de raies de Cu-II et de Zn-II ainsi que l’absence d’e´missions asso-
cie´es a` des e´tats d’ionisation plus importants ne refle`tent, a priori, que la capacite´ limite´e du
dispositif d’observation a` de´tecter et/ou a` diffe´rencier les diffe´rentes raies. De plus, les raies
de Cu-II et Zn-II (t a` ad) que nous e´tudions ne sont distingue´es et identifiables que graˆce a`
l’utilisation du re´seau haute re´solution comportant 1200 traits / mm, tandis que le re´seau basse
re´solution de 300 traits / mm (principalement employe´ dans notre e´tude) impose de grouper les
raies a` 490.903, 491.162 et 491.838 nm (v,w,x) ainsi qu’a` 492.403, 492.639 et 493.165 nm (y,z,aa).
Comme nous l’avons rappele´ dans la table 4.1, le cuivre et le zinc pre´sentent des carac-
te´ristiques physico-chimiques diffe´rentes. Les fortes disparite´s au niveau des tempe´ratures de
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Figure 4.1 – Spectre d’e´mission du laiton induit par 45 impulsions de dure´e 150 fs et de fluence
laser 4 J/cm2 (l’indexation des raies fait re´fe´rence a` la table 4.2).
vaporisation indiquent que le Zinc a` tendance a` se vaporiser plus rapidement que le cuivre dans
les meˆmes conditions de tempe´rature et de pression. Ceci peut poser des proble`mes lors de
l’ablation laser du laiton si la vaporisation par des processus thermiques domine. On obtient
alors une ablation pre´fe´rentielle des atomes de zinc et le flux de particules e´jecte´es ne conserve
pas la stoechiome´trie de la cible d’une part, et d’autre part une ablation prolonge´e par de
nombreuses impulsions entraˆıne l’appauvrissement en zinc de la surface [152,154].
En re´gime femtoseconde, il est ne´anmoins commune´ment admis que l’ablation conserve la
stoechiome´trie de la cible (pour des impulsions de fluence laser supe´rieure au seuil d’ablation).
On parle d’ablation « congruente » [146,153]. Afin de tester cette hypothe`se dans nos conditions
expe´rimentales, nous avons re´alise´ un grand nombre d’acquisitions (45 impulsions sans moyen-
nage) sur la meˆme zone d’irradiation pour une fluence laser de 4 J/cm2. L’e´volution de l’intensite´
d’e´mission des raies de Cu-I a` 324,75 nm (a) et de Zn-I a` 330.3 nm (e) est reporte´e sur la figure
4.4. Il est possible que le comportement observe´ (le´ge`re augmentation du signal suivie d’une
re´duction rapide jusqu’a` 750 impulsions) soit cause´ par l’ablation qui de´cale le plan d’irradiation
vers la profondeur du mate´riau. Ceci indique une zone de travail privile´gie´e comprise entre 100
et 500 impulsions par site. De plus, les deux raies suivent la meˆme e´volution indiquant que la
proportion de cuivre et de zinc reste constante durant l’ablation. L’e´volution similaire observe´e
pour les autres raies sugge`re que le rapport d’intensite´ d’e´mission des diffe´rentes transitions est
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Espe`ce
Longueur d’onde Aki Config. , J Ei
gi
Config. , J Ek
gk(nm) (s−1) i (eV) k (eV)
Cu I (a) 324.754 1.39 108 2S , 1/2 0 2 2P 0 , 3/2 3,82 4
Cu I (b) 327.396 1.37 108 2S , 1/2 0 2 2P 0 , 1/2 3.79 2
Cu I (c) 327.982 2D , 3/2 1.64 2F 0 , 5/2 5.42
Cu I (d) 328.272 4F 0 , 5/2 5.42 2G , 7/2 8.93
330.258 1.2 108 3P , 1 4.03 3 3D , 2 7.78 5
Zn I (e)
330.294 6.7 107 3P , 1 4.03 3 3D , 1 7.78 3
334.502 1.7 108 3P , 2 4.08 5 3D , 3 7.78 7
334.557 4 107 3P , 2 4.08 5 3D , 2 7.78 5Zn I (f)
334.594 4.5 106 3P , 2 4.08 5 3D , 1 7.78 3
Cu II (g) 368.656 3F 0 , 3 8.49 1G , 4 11.85
Cu II (h) 381.887 3P 0 , 1 14.99 3P , 0 18.24
Cu II (i) 382.691 3P 0 , 2 14.89 3S , 1 18.13
Cu I (j) 402.263 1.9 107 2P 0 , 1/2 3.79 2 2D , 3/2 6.87 4
Cu I (k) 406.264 2.1 107 2P 0 , 3/2 3.82 4 2F 0 , 7/2 6.87 6
Zn I (l) 411.321 5.80 8.82
Cu I (m) 448.04 3 106 2P 0 , 1/2 3.79 2 2S , 1/2 6.55 2
Cu I (n) 458.697 3.2 107 4F 0 , 7/2 5.10 8 4D , 5/2 7.80 6
Zn I (o) 462.981 5.80 8.48
Cu I (p) 465.112 3.8 107 4F 0 , 9/2 5.07 10 4D , 7/2 7.74 8
Zn I (q) 468.08 3P 0 , 0 4.00 3S , 1 6.66
Zn I (r) 472.20 3P 0 , 1 4.03 3S , 1 6.66
Zn I (s) 481.05 3P 0 , 2 4.08 3S , 1 6.66
Cu II (t)
485.125 3G, 4 14.34 3G0 , 4 16.89
485.967 3G, 5 14.33 3G0 , 5 16.88
Cu II (u) 490.141 3P , 2 14.34 3F 0 , 3 16.87
Cu II (v) 490.903 3G , 5 14.33 3H0 , 5 16.85
Zn II (w) 491.162 1.6 108 2D , 3/2 12.02 4 2F 0 14.54 6
Cu II (x) 491.837 3G , 3 14.60 3H0 , 4 17.12
Zn II (y) 492.403 2D , 5/2 12.02 2F 0 14.54
Cu II (z) 492.639 3P , 1 14.34 1P 0 , 1 16.86
Cu II (aa) 493.165 3D , 4 14.34 3H0 , 5 16.85
Cu II (ab) 494.302 3P , 2 14.34 3P 0 , 1 16.84
Cu II (ac) 495.373 1G , 4 14.61 1H0 , 5 17.12
Cu II (ad) 498.55 3D , 3 14.39 3F 0 , 4 16.88
Cu I (ae) 510.554 2 106 2D , 5/2 1.39 6 2P 0 , 3/2 3.82 4
Cu I (af) 515.324 6 106 2P 0 , 1/2 3.79 2 2D , 3/2 6.19 4
Cu I (ag) 522.007 1.5 107 2P 0 , 1/2 3.82 4 2P 0 , 3/2 6.19 4
Cu I (ah) 578.213 1.65 106 2D , 3/2 1.64 4 2P 0 , 1/2 3.79 2
Zn I (ai) 636.234 4.74 107 1P 0 , 1 5.80 3 1D , 2 7.74 5
Table 4.2 – Raies spectroscopiques du cuivre et du zinc accessibles associe´es a` leurs parame`tres.
Les raies principalement e´tudie´es sont grise´es.
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Figure 4.2 – Diagrammes grotrians du Cuivre a` l’e´tat neutre (Cu-I) et ionise´ une fois (Cu-II)
pour les raies e´tudie´es.
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Figure 4.3 – Diagrammes grotrians du Zinc a` l’e´tat neutre (Zn-I) et ionise´ une fois (Zn-II)
pour les raies e´tudie´es.
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Figure 4.4 – Evolution de l’intensite´ pour les raies neutres (a) et (e) de cuivre et de zinc en
fonction du nombre d’impulsions sur le meˆme spot (l’ordonne´e correspond au signal divise´ par
la valeur pour la premie`re acquisition). La fluence laser vaut 4 J/cm2.
globalement insensible a` une diminution de l’amplitude du signal provoque´e par l’augmentation
du nombre d’impulsions par site. Ceci permet de conclure qu’il n’y a pas d’appauvrissement
de la cible en zinc. Il ne se produit donc pas d’ablation se´lective et nous supposerons dans la
suite que l’ablation est congruente. Nous allons maintenant pre´senter l’e´volution de l’e´mission
optique du plasma en fonction de la fluence laser.
137
Chapitre 4 : Contrôle du panache d’ablation du laiton
4.2.2 Evolution de l’e´mission optique du laiton en fonction de la fluence laser
La gamme de fluence que nous pouvons explorer s’e´tend de 0.2 a` 6 J/cm2 environ. Nous
avons donc e´tudie´ le comportement de l’e´mission du plasma dans ce domaine e´nerge´tique. La
figure 4.5 illustre l’e´volution de l’intensite´ lumineuse e´mise par les espe`ces neutres (partie I) et
ionise´es (partie II). Nous avons focalise´ notre attention sur les raies les plus intenses de Cu-I (a),
Cu-II (v, x, z et aa), Zn-I (e, f et r) et Zn-II (w et y). Nous constatons dans un premier temps,
l’existence de seuil de de´tection tant pour les espe`ces neutres Fth−I ∼ 0.5 J/cm2 que pour les
atomes ionise´s Fth−II ∼ 3 J/cm2. L’intensite´ d’e´mission des neutres augmente lentement jus-
qu’a` 1 J/cm2, puis s’e´le`ve brusquement pour atteindre une saturation a` partir de 3 J/cm2. A
partir de cette meˆme fluence, le signal issu des ions s’accroˆıt fortement. Afin de de´terminer, la
ou les cause(s) de cette e´volution de l’intensite´ d’e´mission des transitions atomiques en fonction
de la fluence, nous avons tout d’abord mesure´ la tempe´rature du Cuivre neutre en utilisant la
me´thode de Boltzmann avec les raies (m, n et p) a` respectivement 448.04 nm, 458.697 nm et
465,112 nm. Ces raies sont peu intenses, mais l’e´nergie de leur niveau infe´rieur est suffisante
pour e´viter les phe´nome`nes de perturbation de l’intensite´ par auto-absorption. Au-dela` de 1.5
J/cm2, on trouve une tempe´rature constante valant TCu = 4000 ± 500 K. En dessous de cette
fluence, l’intensite´ des raies (m, n et p) n’est pas suffisante pour de´terminer la tempe´rature. La
constance de la tempe´rature du cuivre avec l’augmentation de la fluence indique que l’augmen-
tation de l’intensite´ d’e´mission constate´e ici doit eˆtre associe´e a` un accroissement du nombre
d’e´le´ments e´metteurs.
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Figure 4.5 – Evolution de l’intensite´ pour les raies neutres (a), (b) (c) et (r) ainsi que ioniques
(v), (w), (x), (y), (z) et (aa) en fonction de la fluence.
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Figure 4.6 – Photographies du plasma dans le domaine visible en fonction de la fluence laser
enregistre´es 500 ns apre`s l’irradiation pendant 100 ns.
Paralle`lement, nous avons re´alise´ des photographies de l’e´mission optique du plasma d’abla-
tion pour une fluence basse de 1J/cm2 (50 impulsions par acquisition) et une fluence plus haute
de 3.5J/cm2 (10 tirs par acquisition). La figure 4.6 montre l’e´mission optique du plasma dans
le domaine visible pour ces deux e´nergies, enregistre´e 500 ns apre`s l’impact de l’impulsion la-
ser sur la cible avec un temps d’inte´gration de 100 ns. La surface irradie´e est repe´re´e par une
ligne blanche. Les ge´ome´tries d’expansion sont compare´es a` partir de ces images en extrayant
les distributions de l’intensite´ en fonction de la distance a` la surface (figure 4.7 partie I) et en
fonction de l’angle avec la normale (figure 4.7 partie II) en prenant l’origine a` la surface sur le
spot d’irradiation.
L’expansion a` faible fluence laser se fait de fac¸on tre`s directive et le front avant du plasma
est bien de´fini, le plasma s’e´tant e´tendu jusqu’a` environ 10 mm de la surface. Comme nous
l’avons expose´ au chapitre pre´ce´dent, la distribution angulaire de l’intensite´ e´mise par le plasma
peut eˆtre conside´re´e comme proportionnelle a` cospθ avec θ l’angle par rapport a` la normale a`
la surface de la cible. Dans le cas du plasma ge´ne´re´ par les impulsions laser de fluence 1 J/cm2,
p vaut environ 8. Cette valeur peut eˆtre associe´e a` une expansion de type « jet » pour laquelle
le nombre de collisions n’est pas suffisant pour thermaliser le panache d’ablation [92].
A contario, a` plus haute fluence, l’expansion pre´sente un caracte`re isotrope nettement plus
marque´ avec une distribution angulaire associe´e a` p = 1.8. La thermalisation du plasma d’abla-
tion est donc plus importante que dans le cas de basse fluence laser indiquant un nombre de
collisions au sein du panache plus e´leve´. De plus, l’e´mission a` l’avant du plasma forme un lob
absent lors de l’irradiation a` 1 J/cm2. Cette composante du panache s’e´tend de 10 a` 20 mm et
pre´sente une distribution angulaire d’intensite´ plus e´troite.
Les diffe´rences de ge´ome´trie observe´es sur l’e´mission du plasma en re´gime basse et haute
fluence, indique que l’on passe d’un re´gime d’expansion en jet avec un nombre de collision re´duit
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Figure 4.7 – (I) Distributions normales a` la surface normalise´es en fonction de la fluencelaser.
(II) Distributions angulaires normalise´es en fonction de la fluence lase.
(1 J/cm2) a` une re´gime d’expansion thermalise´ (isotropie de l’e´cart quadratique moyen de la dis-
tribution des vitesses) via un nombre de collisions plus important (3.5 J/cm2). Ces observations
associe´es a` la constance de la tempe´rature lors d’un accroissement de fluence confirment l’hy-
pothe`se selon laquelle l’augmentation de l’intensite´ des raies neutres est principalement relie´e a`
une augmentation du nombre d’atomes neutres au sein du panache d’ablation.
La formation d’une composante rapide et directive a` l’avant de la partie principale du pa-
nache d’ablation a` haute fluence (constate´e pour 3.5 J/cm2) indique une structuration spatiale
du plasma d’ablation que nous allons tenter d’analyser maintenant.
4.2.3 Structuration du panache d’ablation
L’investigation spectroscopique de l’e´mission optique n’e´tant pas re´solue spatialement, les
mesures d’intensite´ des diffe´rentes raies correspondent a` une moyenne sur l’ensemble du plasma.
A contrario, les photographies directes fournissent des informations sur l’extension spatiale de la
matie`re ablate´e mais ne permettent pas de discriminer les espe`ces e´mettrices (pas de re´solution
spectrale). Ne´anmoins, les deux approches sont comple´mentaires. A haute fluence (supe´rieure a`
3 J/cm2), on de´tecte le signal des ions (par spectroscopie) et on observe une e´mission a` l’avant
du plasma (par imagerie). On peut en conclure que les ions sont situe´s pre´fe´rentiellement a`
l’avant du panache d’ablation.
Ce re´sultat est similaire a` nos conclusions sur la structure du plasma d’ablation de l’alumi-
nium pre´sente´es au chapitre pre´ce´dent. Si nous faisons l’hypothe`se que les simulations donnant
la tempe´rature et la densite´ du plasma d’aluminium (pre´sente´es notamment sur les figures 3.23
et 3.34) restent qualitativement valides dans le cas de l’ablation du laiton, nous pouvons ad-
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mettre que le profil spatial de la tempe´rature est constant au voisinage de la surface non ablate´e
sur une zone occupe´e majoritairement par des atomes neutres. Plus loin de la surface, le profil
de tempe´rature croˆıt jusqu’a` l’avant du plasma sur une zone pre´sentant une proportion impor-
tante d’atomes ionise´s. La tempe´rature maximum atteinte a` l’avant du plasma de´pend alors de
l’excitation du plasma.
Dans le cas d’un plasma d’ablation de laiton, un tel profil croissant de tempe´rature entraˆıne
des effets particuliers. En effet, le potentiel d’ionisation du zinc e´tant plus e´leve´ que celui du
cuivre, la zone occupe´e majoritairement par les ions de cuivre (Cu-II) devrait se former plus
proche de la surface ablate´e que celle occupe´e par les ions de zinc (Zn-II). De fac¸on qualitative,
si la fluence laser augmente, on peut dire que l’e´tat d’excitation du plasma est plus impor-
tant et que donc, la tempe´rature maximale atteinte a` l’avant du panache est plus e´leve´e. Du
point de vue de l’e´tat d’ionisation du plasma, on peut alors envisager trois cas en fonction
de la fluence laser comme illustre´ sur la figure 4.8 qui repre´sente le nombre d’atomes de cuivre
neutres et le nombre d’atomes de zinc neutres en fonction de la distance a` la surface non ablate´e :
– Cas 1 : a` tre`s basse fluence laser (i.e. au voisinage du seuil d’ablation), la fraction ato-
mise´e de la matie`re reste principalement neutre et, si nous extrapolons nos re´sultats de
simulations sur l’aluminium (figures 3.23 et 3.34), le profil de tempe´rature est quasiment
constant.
– Cas 2 : lorsque la fluence laser augmente, la tempe´rature atteinte a` l’avant du plasma est
suffisante pour que les atomes de cuivre soient inte´gralement ionise´s, mais pas assez e´leve´e
pour ioniser totalement les atomes de zinc. On obtient alors trois zones distinctes pour le
plasma qui sont mate´rialise´es par des traits pointille´s sur la figure 4.8. On retrouve, au
voisinage de la surface non ablate´e, une zone occupe´e majoritairement par des atomes de
cuivre et de zinc neutre (Cu-I + Zn-I). Le profil de tempe´rature est alors constant. Plus
loin, la tempe´rature augmente avec la distance a` la surface et il se forme une zone qui
contient du cuivre ionise´ (Cu-I + Zn-I + Cu-II). Enfin, on obtient a` l’avant du plasma une
zone ou` le cuivre est totalement ionise´ tandis que l’ionisation du zinc n’est que partielle
(Zn-I + Zn-II + Cu-II).
– Cas 3 : lorsque la tempe´rature atteinte a` l’avant du plasma est suffisante, les premie`res
couches sont totalement ionise´es tant pour le cuivre que pour le zinc et on obtient une
quatrie`me zone occupe´e majoritairement par des atomes de cuivre et de zinc ionise´s (Cu-II
+ Zn-II).
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Figure 4.8 – Illustration sche´matique de l’impact de l’augmentation de la fluence laser sur le
nombres d’atomes de cuivre NCu−I et de zinc NZn−I en fonction de la distance z a` la surface
non ablate´e (z = 0).
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L’explication sche´matique que nous venons de pre´senter devrait eˆtre affine´e en tenant compte
des profils spatiaux de la densite´ e´lectronique et donc de la densite´ atomique en plus du profil de
tempe´rature (comme nous l’avons fait pour l’aluminium a` partir des simulations des paragraphes
3.4.1.5 et 3.5.2). Ne´anmoins nous supposons que l’image qualitative est pertinente et nous
pouvons tenter de positionner nos observations dans ce cadre. Du fait de l’inhomoge´ne´ite´ du
plasma, la tempe´rature de Cu-I que nous avons mesure´e par spectroscopie est une moyenne
de la tempe´rature des atomes de cuivres neutres de l’ensemble du plasma. Elle est trouve´e
constante pour les fluences laser supe´rieures a` 1 J/cm2. Cela est cohe´rent avec le sche´ma ci-
dessus sugge´rant qu’en surface la tempe´rature est suffisante pour avoir du cuivre totalement
ionise´, la tempe´rature moyenne des atomes de cuivre neutres Cu-I est alors de´couple´e de la
tempe´rature a` l’avant du plasma. Nous supposons donc que, au-dela` de 1 J/cm2, nos conditions
expe´rimentales correspondent au minimum au Cas 2.
Reste a` de´terminer si les atomes de zinc neutres sont entie`rement ionise´s ou non a` la surface
(Cas 2 ou Cas 3). Dans cette optique, il est inte´ressant d’e´tudier les rapports d’intensite´ entre
les raies e´mises par le zinc neutre et celles produites par le cuivre neutre. En effet, en utilisant
la loi de Boltzmann 1.16 on peut obtenir une expression the´orique pour le rapport d’e´mission
entre deux transitions d’un niveau k vers un niveau i de zinc neutre et d’un niveau l vers un
niveau m de cuivre neutre :
IZn−I
ICu−I
= C .
NZn−I
NCu−I
exp(−Ek/kTZn−I)
BZn−I(TZn−I)
exp(−El/kTCu−I)
BCu−I(TCu−I)
(4.1)
La constante C inte`gre les longueurs d’onde, les probabilite´s de transition et les multiplicite´s
ne´ce´ssaires au calcul. Nous prenons en compte une tempe´rature moyenne des atomes de zinc
TZn−I e´ventuellement diffe´rente de celle des atomes de cuivre TCu−I car les extensions des zones
occupe´es par ces deux espe`ces peuvent eˆtre diffe´rentes. Nous avons constate´ que la tempe´rature
des atomes de cuivre neutres ne varie pas sensiblement et nous en avons de´duit que le cuivre
e´tait totalement ionise´ pour les zones les plus chaudes du plasma. L’e´quation 4.1 nous permet
donc de mettre en corre´lation l’e´volution du rapport d’intensite´ entre une raie de zinc neutre et
une raie de cuivre neutre avec la variation du rapport des densite´s de population de ces deux
espe`ces et de la tempe´rature moyenne du Zn-I.
Afin d’e´viter d’e´ventuels phe´nome`nes d’auto-absorption pour les transitions de basse e´ner-
gie, nous avons mesure´ le rapport d’intensite´ des raies (e) a` 330.3 nm et (f) a` 334.5 nm de Zn-I
avec la raie (d) a` 328.3 nm de Cu-I. La figure 4.9 pre´sente la valeur de ce rapport en fonction
de la fluence laser. On peut constater que au-dessus de 1 J/cm2, les rapports d’intensite´ de ces
raies sont approximativement constants. Cela laisse supposer qu’au dela` de cette fluence, ni le
rapport des densite´s des atomes de cuivre et de zinc neutres, ni les tempe´ratures associe´e a` ces
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derniers ne changent sensiblement. On peut en conclure que le zinc est totalement ionise´ en
surface et que les conditions expe´rimentales correspondent donc au Cas 3 de la figure 4.8. Il est
possible qu’en dessous de cette fluence de 1 J/cm2 la pre´cision des mesures soit de´grade´e par le
faible rapport signal sur bruit associe´ aux raies peu intenses comme la raie (d).
Nous avons donc e´tabli que l’extension des zones occupe´es par les atomes de cuivre et de
zinc neutres est diffe´rente. Ceci conduit a` observer un exce`s d’atomes de zinc dont la valeur
de´pend des pentes des profils de tempe´rature et de densite´. La mesure du rapport d’intensite´
de raies de zinc et de cuivre neutres est donc susceptible de donner des informations sur ces
pentes, c’est a` dire sur les gradient de tempe´rature et de densite´ au sein du plasma. En effet,
si le rapport d’intensite´ IZn−I/ICu−I diminue et que les tempe´ratures moyennes des atomes
reste constante, on peut conclure que le rapport des densite´s NZn−I/NCu−I est lui aussi re´duit.
Cela signifie que l’exce`s des atomes de zinc est plus faible. La diffe´rence d’extension des zones
occupe´es par les Cu-I et Zn-I est donc, elle aussi, plus faible. La re´duction du rapport d’intensite´
est alors associe´e a` l’augmentation des gradient de tempe´rature et / ou de densite´ au sein du
plasma. En inversant le raisonnement, on associera l’augmentation du rapport a` une diminution
des gradient de tempe´rature et / ou de densite´.
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Pour conclure, les e´le´ments que nous avons mis en avant ci-dessus nous permettent d’avancer
que l’augmentation du signal des neutres avec la fluence laser s’explique par une augmentation
de la quantite´ de matie`re ablate´e sous forme gazeuse. La saturation de ce meˆme signal et l’aug-
mentation brusque de celui des ions a` haute fluence traduisent l’augmentation de la tempe´rature
de la surface (jusqu’a` obtenir l’ionisation comple`te des Cu-II et Zn-II) et d’un accroissement
du volume associe´ aux atomes ionise´s une fois. Nous avons de plus sugge´re´ qu’en admettant
l’inhomoge´ne´ite´ de la tempe´rature au sein du plasma (comme les simulations de l’ablation de
l’aluminium du chapitre pre´ce´dent l’indique), on obtient une re´partition distincte des atomes
et ions du cuivre et du zinc en conse´quence de leur potentiels d’ionisation diffe´rents. Nous al-
lons maintenant e´tudier la re´ponse de l’e´mission optique du plasma d’ablation du laiton a` une
variation de la dure´e des impulsions laser et a` leur structuration en double impulsion.
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4.3 Re´ponse a` des formes temporelles pre´de´finies
Apre`s avoir caracte´rise´ les variations de l’intensite´ d’e´mission du plasma de CuZn en fonc-
tion de l’e´nergie incidente d’impulsions femtosecondes non mises en forme, nous allons e´tudier
maintenant la re´ponse optique du plasma a` des impulsions pre´sentant des formes temporelles
pre´de´finies : des impulsions e´tire´es de dure´e variables et des impulsions doubles se´pare´es par un
de´lai variable (cf. figure 3.6). Trois domaines e´nerge´tiques sont explore´s : basse fluence de l’ordre
du J/cm2, moyenne fluence ∼ 2.5 J/cm2 et haute fluence ∼ 5.3 J/cm2. L’e´mission optique du
plasma est e´tudie´e a` travers les meˆmes raies que lors du paragraphe pre´ce´dent : transitions des
atomes neutres (a, e, f et r) et transition ioniques (v a` aa). En pre´ambule, nous avons re´alise´
des photographies dans toutes les conditions d’irradiations e´tudie´es dans la suite et nous avons
constate´ que seul un changement de la fluence provoque un changement de la ge´ome´trie de l’ex-
pansion du panache d’ablation (avec le comportement que nous avons de´crit plus haut). Enfin,
nous caracte´risons l’e´volution des intensite´s par le facteur multiplicatif M de´fini par l’e´quation
3.5 et obtenu en normalisant toutes les valeurs a` l’intensite´ re´fe´rence e´mise lorsque les impul-
sions ne sont pas mises en forme.
En re´gime basse fluence (environ 1.3 J/cm2), nous ne de´tectons aucune raie ionique. L’e´vo-
lution des raies de cuivre neutre (a) et de zinc neutre (e, f et r) avec l’augmentation de la dure´e
d’impulsion et du de´lai se´parant les doubles impulsions est pre´sente´e sur la figure 4.10 (impul-
sions e´tire´es partie I et doubles impulsions partie II). Nous constatons l’amplification monotone
des signaux avec l’allongement des de´lais ou des dure´es. L’intensite´ de toutes les lignes e´tudie´es
est multiplie´e par le meˆme facteur pour chaque point expe´rimental.
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Figure 4.10 – Evolution de l’intensite´ pour les raies neutres (a), (e), (f) et (r) pour des impul-
sions e´tire´es de dure´e variable a` 1.4 J/cm2 (partie I) et pour des doubles impulsions de de´lai
variable a` 1.2 J/cm2 (partie II).
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De plus, l’augmentation maximum est obtenue pour les impulsions les plus longues que nous
pouvons produire (τ ∼ 10 ps) et pour les doubles impulsions dont le de´lai de se´paration est
le plus grand possible (∆t ∼ 14 ps). L’allongement de la dure´e d’impulsion permet d’obtenir
un facteur multiplicatif maximum d’environ 2.5 alors que ce facteur atteint 3 pour les doubles
impulsions. L’intensite´ des raies servant a` mesurer la tempe´rature est trop re´duite pour re´ali-
ser des mesures significatives, mais l’e´volution de toutes les lignes pre´sentant le meˆme facteur
multiplicatif, il est probable que la tempe´rature ne change pas sensiblement quelle que soit la
distribution temporelle employe´e.
A fluence moyenne (2.5 J/cm2), seul le signal provenant des raies d’atomes neutres est de´-
tectable avec les impulsions femtosecondes non-mises en forme. Les facteurs d’e´volution sont
pre´sente´s sur la figure 4.11 en fonction de la dure´e des impulsions e´tire´es (partie I) et du de´lai
de se´paration des doubles impulsions (partie II). L’intensite´ des diffe´rentes lignes neutres est
de nouveau augmente´e par rapport aux impulsions femtosecondes (SP), mais de fac¸on moins
importante que pour le re´gime basse fluence. En effet, l’amplification maximale pour les im-
pulsions longues (LP) conduit a` un facteur multiplicatif d’environ 1.2 pour toutes les lignes
e´tudie´es (toujours atteint pour la dure´e la plus grande ∼ 10 ps). La structuration en double
impulsion permet d’atteindre un facteur multiplicatif de 1.8 pour la ligne (a) de Cu-I et de 1.5
pour les trois lignes de Zn-I (e, f et r). Les rapports IZn−I/ICu−I mesure´s pour les lignes (e) et
(f) de zinc et la ligne (d) de cuivre ne varient pas sensiblement avec l’allongement de la dure´e
d’impulsion ou avec l’accroissement du de´lai de se´paration entre les doubles impulsions. Concer-
nant l’e´mission ionique, aucun signal n’est de´tecte´ en SP. La mise en forme temporelle permet
de faire basculer l’intensite´ du signal au-dessus du seuil de de´tection de`s une dure´e de 800 fs ou
un de´lai de 900 fs. Ne pouvant pas re´fe´rencer les raies par rapport a` leur intensite´ respective en
SP, nous pre´sentons dans la figure 4.12 les intensite´s absolues des raies en fonction des dure´es
d’impulsions (partie I) et des temps de se´paration entre les doubles impulsions (partie II). Tan-
dis que l’e´mission ionique augmente progressivement avec l’allongement de la dure´e d’impulsion
jusqu’a` atteindre un maximum pour des dure´es comprises entre 6 et 8 ps, l’augmentation de la
se´paration entre les doubles impulsions provoque une brusque augmentation du signal ionique
de`s 900 fs de de´lai, puis l’intensite´ reste approximativement constante pour les de´lais plus longs.
Le maximum d’intensite´ obtenu en impulsion longue est environ deux fois plus important que
celui obtenu avec les doubles impulsions. La tempe´rature de Cu-I mesure´e graˆce aux lignes (m,n
et p) ne varie pas sensiblement et l’on trouve une valeur voisine de 3500 K qui compte tenu
des incertitudes associe´es a` ces mesures est consistante avec la valeur de 4000 K constate´e au
paragraphe pre´ce´dent quelle que soit la fluence laser des impulsions femtosecondes.
Dans le re´gime de haute fluence (∼ 5 J/cm2), l’e´mission des atomes neutres comme celle
des atomes ionise´s une fois est de´tecte´e pour les impulsions femtosecondes non-mises en forme.
L’e´volution de l’intensite´ des lignes neutres de cuivre (a) et de zinc (e, f et r) est pre´sente´e sur la
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Figure 4.11 – Evolution de l’intensite´ pour les raies neutres (a), (e), (f) et (r) pour des impul-
sions e´tire´es de dure´e variable (partie I) et pour des doubles impulsions de de´lai variable (partie
II) a` 2.5 J/cm2.
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Figure 4.12 – Intensite´ pour les raies ioniques de cuivre (v), (x), (z) et (aa) ainsi que de Zinc
(w) et (y) pour des impulsions e´tire´es de dure´e variable (partie I) et pour des doubles impulsions
de de´lai variable (partie II) a` 2.5 J/cm2.
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Figure 4.13 – Evolution de l’intensite´ pour les raies neutres (a), (e), (f) et (r) pour des impul-
sions e´tire´es de dure´e variable a` 5.4 J/cm2 (partie I) et pour des doubles impulsions de de´lai
variable a` 5.3 J/cm2 (partie II).
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Figure 4.14 – Intensite´ pour les raies ioniques de cuivre (v), (x), (z) et (aa) ainsi que de Zinc
(w) et (y) pour des impulsions e´tire´es de dure´e variable a` 5.4 J/cm2 (partie I) et pour des
doubles impulsions de de´lai variable a` 5.3 J/cm2 (partie II).
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figure 4.13 avec toujours l’allongement de la dure´e d’impulsion (partie I) et l’augmentation du
temps de se´paration entre les doubles impulsions (partie II). L’impact de la mise en forme sur
l’e´mission des ions Cu-II et Zn-II est significatif (figure 4.14). Avec l’augmentation de la dure´e
des impulsions, l’intensite´ ionique croˆıt progressivement jusqu’a` eˆtre multiplie´e au maximum par
2 pour les dure´es les plus longues. L’amplification des ions par l’utilisation d’une distribution
e´nerge´tique en double impulsion suit une tendance similaire, engendrant un facteur multiplicatif
compris entre 2.0 et 2.5 de`s un de´lai de se´paration de 1 ps. Le changement induit sur les lignes
neutres est lui aussi tre`s re´duit.
Ne´anmoins l’e´tude des rapports d’intensite´s IZn−I/ICu−I mesure´es pour les lignes (e) et (f)
de zinc et la ligne (d) de cuivre re´ve`le une diffe´rence de dynamique dans la re´ponse optique
du plasma entre l’allongement de la dure´e du de´poˆt d’e´nergie et sa structuration en double
impulsion. La figure 4.15 donne la valeur de ces rapports normalise´e a` la valeur prise avec
les impulsions femtosecondes non-mises en forme. On constate que l’allongement de la dure´e
d’impulsion jusqu’a` 8 ps entraˆıne l’augmentation des rapports IZn−I/ICu−I d’environ 30 %
tandis que la structuration en double impulsion conduit a` une re´duction de ces rapports qui
atteint - 40 % pour un de´lai de 14 ps entre les impulsions. Tant pour l’allongement de la dure´e
d’impulsion que pour la se´paration du de´poˆt e´nerge´tique en double impulsion, la tempe´rature
de Cu-I mesure´e avec les raies (m, n et f) ne varie pas sensiblement et vaut environ 4000 K en
accord avec les tempe´ratures du cuivre neutre reporte´es plus haut.
Pour conclure, nous avons montre´ dans ce paragraphe que la mise en forme temporelle
des impulsions laser permettait d’obtenir des intensite´s d’e´mission optiques des raies e´tudie´es
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Figure 4.15 – Evolution des rapports d’intensite´ entre les raies de zinc neutre (e et f) et la raie
de cuivre neutre (d) pour des impulsions e´tire´es de dure´e variable a` 5.4 J/cm2 (partie I) et pour
des doubles impulsions de de´lai variable a` 5.3 J/cm2 (partie II). Les valeurs sont normalise´es a`
la valeur prise avec les impulsions femtosecondes SP.
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e´quivalentes a` celles obtenues avec les impulsions femtosecondes mais pour des fluences laser
moins importantes. En particulier, nous avons constate´ qu’une double impulsion avec un de´lai
de se´paration de 14 ps de 1 J/cm2 induit un signal d’e´mission des raies des atomes de cuivre
et de zinc neutre e´tudie´es ici e´quivalent a` celui ge´ne´re´ par une impulsion femtoseconde de 2
J/cm2. De meˆme, le signal des raies ioniques induit par une impulsion longue de dure´e 10 ps
de 2.5 J/cm2 e´quivaut a` celui associe´ a` une impulsion femtoseconde de 3.5 J/cm2. Enfin, ce
meˆme signal d’e´mission ionique est deux fois plus important avec une impulsion longue de 10
ps a` 5 J/cm2 qu’avec une impulsion femtoseconde de meˆme e´nergie. Les fluences laser teste´es
dans cette e´tude ne permettent pas de retrouver avec une impulsion femtoseconde un signal d’in-
tensite´ d’e´mission ionique comparable a` celui obtenu avec l’impulsion longue de 10 ps a` 5 J/cm2.
Les observations de´crites ci-dessus permettent e´galement de tirer plusieurs conclusions sur
les me´canismes implique´s dans la re´ponse de l’e´mission optique du plasma d’ablation a` une mise
en forme temporelle du de´poˆt e´nerge´tique en impulsion e´tire´e jusqu’a` des dure´es de l’ordre de
10 ps et en doubles impulsions avec un temps de se´paration atteignant 14 ps. Tout d’abord, a`
fluence re´duite voisine de 1 J/cm2 la mise en forme entraˆıne l’augmentation de la quantite´ de gaz
neutre produite par l’ablation. De fac¸on ge´ne´rale, l’e´talement de la dure´e du de´poˆt e´nerge´tique
favorise la diffusion thermique au sein du mate´riau irradie´, ce qui permet le chauffage d’un
plus grand volume de matie`re. L’explosion de phase est le me´canisme dominant l’ablation aux
faibles fluences et de ce point de vue, la distribution en double impulsion (chacune de dure´e
de quelques centaines de femtosecondes) maintient une compression (pendant les premie`res
picosecondes de l’interaction) plus importante que celle en impulsion longue. Ceci augmente
l’efficacite´ de l’explosion de phase et de la ge´ne´ration de gaz a` l’e´tat neutre.
Lorsque la fluence est plus importante (2.5 J/cm2), l’augmentation plus faible qu’en basse
fluence du signal d’e´mission des atomes neutres indique que l’on approche de la saturation
des me´canismes de production de gaz neutre. Ne´anmoins, le caracte`re ultra-bref des doubles
impulsions favorise toujours l’explosion de phase conduisant a` une production d’espe`ces neutres
accrue. L’amplification du signal ionique de´note principalement un accroissement du volume
dont les conditions de tempe´rature et de densite´ sont adapte´es a` la production des ions Cu-
II et Zn-II. Nous avons en effet e´tabli au paragraphe pre´ce´dent que dans nos conditions de
fluence, la tempe´rature de la surface est suffisante pour produire des ions (meˆme si leur nombre
est insuffisant pour autoriser la de´tection des lignes d’e´mission associe´es). De plus, on peut
utiliser ici les re´sultats concernant la structuration spatiale du plasma pre´sente´s au paragraphe
4.2.3. L’e´volution compare´e des raies de Cu-I et Zn-I indique que dans ce re´gime e´nerge´tique, la
mise en forme temporelle n’entraˆıne pas de changement sensible des gradients de tempe´rature
et de densite´ au sein du plasma (constance des rapports NZn−I/NCu−I ave´re´e par l’absence
de variation des IZn−I/ICu−I et de la tempe´rature). Nous supposons donc que la mise en
forme temporelle des impulsions femtosecondes provoque une meilleure absorption de l’e´nergie
incidente. Cela conduit le panache d’ablation a` des tempe´ratures plus importantes tout en
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conservant des profils de tempe´rature et de densite´ similaires a` ceux induits par une impulsion
femtoseconde. Ceci permet une production accrue d’atomes ionise´s une fois dont nous de´tectons
l’e´mission, ansi que probablement d’espe`ces plus fortement ionise´es dont l’e´mission n’est pas
e´tudie´e. L’ame´lioration de l’absorption s’explique d’une part par l’e´talement temporel du de´poˆt
e´nerge´tique qui autorise une diffusion de la chaleur plus efficace. D’autre part, on peut supposer
que le de´but du de´poˆt e´nerge´tique (la premie`re impulsion) induit une situation favorable, en
termes de densite´ et de tempe´rature, a` l’absorption de l’e´nergie restante.
Enfin, pour la fluence maximum que nous avons e´tudie´e (∼ 5 J/cm2) l’e´mission des neutres
est totalement sature´e et celle des ions augmente faiblement. Ne´anmoins, la forte re´duction des
rapports IZn−I/ICu−I avec les doubles impulsions indique une diminution de NZn−I/NCu−I .
Ce rapport est associe´ aux extensions respectives des zones du plasma occupe´es par les atomes
de cuivre et de zinc neutres. Comme nous l’avons expose´ au paragraphe 4.2.3, la diffe´rence de
ces extensions est relie´e aux gradients de tempe´rature et de densite´ au sein du plasma. On peut
alors supposer que les doubles impulsions conduisent a` un profil de tempe´rature abrupt avec une
tempe´rature e´leve´e a` l’avant du plasma. On obtient donc un plasma compose´ d’atomes forte-
ment ionise´s (supe´rieurs a` Cu-II et Zn-II) en quantite´ significative. De meˆme, la tempe´rature a`
l’avant du panache d’ablation est augmente´e par l’allongement de la dure´e des impulsions mais
dans une moindre mesure (plus apte a` produire des atomes ionise´s une fois). Les distributions
temporellement e´tire´es autorisent ainsi un controˆle significatif sur la quantite´ de Cu-II et Zn-II
produite. Quoi qu’il en soit, les re´sultats de ce paragraphe indiquent que les domaines de faible
et moyenne fluence pre´sentent une sensibilite´ importante a` la mise en forme temporelle. Dans
la suite, nous re´aliserons donc des optimisations par algorithme ge´ne´tique dans ces gammes
e´nerge´tiques.
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4.4 Optimisations par algorithme ge´ne´tique
Dans ce paragraphe, nous allons pre´senter trois optimisations de la mise en forme temporelle
des impulsions laser base´es sur l’algorithme ge´ne´tique de´crit au chapitre 2 avec l’e´mission optique
du plasma en tant que feedback. Le premier objectif sera de modifier le rapport des intensite´s
d’e´mission des atomes de cuivre et de zinc afin de tenter d’induire une ablation se´lective de l’un
ou l’autre de ces e´le´ments. La seconde optimisation visera a` augmenter l’intensite´ de l’e´mission
du plasma dans un re´gime basse fluence laser, puis nous pre´senterons l’optimisation de l’intensite´
du signal ionique a` plus forte fluence laser.
4.4.1 Optimisation du rapport des intensite´s d’e´mission du cuivre et du zinc
L’objectif de l’optimisation pre´sente´e dans ce paragraphe est de modifier le rapport de l’in-
tensite´ d’e´mission optique d’une raie de cuivre neutre et d’une raie de zinc neutre afin d’induire
une ablation se´lective de l’un ou l’autre des e´le´ments. Cette proble´matique pre´sente des impli-
cations importantes au niveau d’applications comme l’analyse chimique par spectroscopie de
l’e´mission optique du plasma ou l’usinage par ablation laser mais aussi a` un niveau plus fon-
damental concernant la compre´hension des me´canismes d’ablations des mate´riaux me´talliques
compose´s.
Pour re´aliser cette optimisation, nous avons utilise´ des impulsions de 4.2 J/cm2. Les raies
de Cu-I a` 328.272 nm (d) et de Zn-I a` 330.3 nm (e), pre´sente´es sur la figure 4.16, sont utilise´es
comme re´fe´rence pour la boucle de re´troaction de l’algorithme e´volutionnaire. Les acquisitions
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Figure 4.16 – Raies spectroscopiques de cuivre neutre a` 328.272 nm (d) et de zinc neutre a`
330.3 nm (e).
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spectroscopiques de l’e´mission du plasma sont re´alise´es avec le re´seau de diffraction haute re´solu-
tion. Les parame`tres temporels des acquisitions sont les meˆmes que ceux utilise´s pre´ce´demment
(de´lai apre`s l’impulsion laser tacq = 100 ns et dure´e de l’acquisition δt = 300 ns). Le fitness est
de´fini comme :
f =
(
ICu−I
IZn−I
)2
(4.2)
avec ICu−I et IZn−I les intensite´s associe´es aux raies de cuivre neutre a` 328.272 nm (d) et de
zinc neutre a` 330.3 nm (e).
La convergence de l’algorithme est lente indiquant une optimisation peu efficace. On par-
vient ne´anmoins a` obtenir la forme temporelle optimise´e pre´sente´e dans la figure 4.17 (partie
I). Elle est forme´e d’une se´rie de pics femtosecondes s’e´tendant sur environ 11 ps. L’e´volution
de l’intensite´ d’e´mission des raies utilise´es pour l’optimisation est repre´sente´e sur la figure 4.17
(partie II). On constate que l’intensite´ de la raie de cuivre neutre (d) est divise´e par 1.37 tandis
que celle de la raie de zinc neutre est divise´e par 1.55. Ceci correspond a` une augmentation du
rapport ICu−I/IZn−I . Nous constatons, de plus, que l’impulsion optimise´e conduit a` l’augmenta-
tion de l’intensite´ de raies de cuivre et de zinc ionise´s (dont les caracte´ristiques spectroscopiques
ne sont pas connues [119]). Nous pensons donc que la variation du rapport ICu−I/IZn−I n’est
pas provoque´e par une ablation pre´fe´rentielle du cuivre, mais plutoˆt par une modification des
gradients de tempe´rature et de densite´ au sein du plasma comme nous l’avons observe´ dans le
cas de l’irradiation par une double impulsion (paragraphe 4.3).
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Quoi qu’il en soit, la variation du rapport ICu−I/IZn−I est trop faible pour eˆtre re´ellement
significative. Nous avons applique´ la meˆme proce´dure d’optimisation avec un fitness inverse´
pour augmenter l’intensite´ e´mise par le zinc neutre devant celle e´mise par le cuivre neutre et
nous avons obtenu le meˆme type de re´sultat. Nous avons alors e´largi nos investigations en em-
ployant de nouvelles raies d’e´mission pour l’optimisation (triplet a` 334.754 nm et raie a` 468.08
nm pour le zinc neutre et raie a` 324.754 nm pour le cuivre neutre) et en modifiant l’e´nergie des
impulsions (1.2 et 2.7 J/cm2), mais nous avons toujours obtenu le meˆme type de re´sultat.
Nous supposons donc qu’en re´ponse a` une irradiation laser, dans la gamme e´nerge´tique
e´tudie´e ici (de 1 a` 5 J/cm2) et quelle soit la forme temporelle des impulsions laser dans la
domaine associe´ aux capacite´s du modulateur de lumie`re (de l’impulsion femtoseconde jusqu’a`
une distribution arbitraire de dure´e 14 ps), le laiton ne se comporte pas comme le simple
me´lange de deux me´taux (cuivre et zinc) dont on pourrait engendrer l’ablation se´lective, mais
comme un nouveau me´tal sous forme de solution solide. Ne´anmoins, les modifications de l’e´tat
d’excitation du plasma d’ablation, engendre´es par la mise en forme temporelle des impulsions
laser, laissent espe´rer des re´sultats inte´ressants lors de l’ablation de mate´riaux compose´s dont
l’un des e´le´ments est volatile (oxydes, nitrures ...).
Nous allons maintenant explorer les possibilite´s de controˆle de l’excitation du plasma d’abla-
tion dans diffe´rentes conditions e´nerge´tiques.
4.4.2 Optimisation du signal des espe`ces neutres a` basse e´nergie
Cette seconde optimisation a pour objectif d’augmenter l’intensite´ lumineuse e´mise par les
transitions atomiques des atomes du plasma d’ablation induit par des impulsions de basse
fluence laser F = 1.2 J/cm2. L’augmentation du signal optique e´mis par le plasma d’ablation
est un enjeu important pour l’analyse chimique des mate´riaux par spectroscopique de l’e´mission
optique de la matie`re ablate´e. Un meilleure canalisation de l’e´nergie des impulsions laser vers
la phase gazeuse permet d’une part d’ame´liorer la de´tection du signal et d’autre part de limiter
la quantite´ d’e´nergie dissipe´e par d’autres canaux risquant d’accroˆıtre l’endommagement du
mate´riau irradie´.
Dans la gamme des basses fluences laser, nous avons vu que l’e´mission ionique n’est pas
de´tecte´e. Le feedback guidant l’optimisation est fourni par l’e´mission des atomes de cuivre et
de zinc neutres a` travers les raies (a a` f) en enregistrant le signal compris dans la feneˆtre
spectrale d’environ 66 nm de large centre´e a` 330 nm (figure 4.18 partie I). Afin d’augmenter
la sensibilite´ de l’optimisation aux changements de l’intensite´, le fitness est choisi comme le
carre´ de la somme de l’intensite´ dans la feneˆtre spectrale se´lectionne´e. Nous rappelons que
chaque acquisition comporte 45 impulsions et est moyenne´e 5 fois. L’algorithme converge et
permet d’obtenir une forme temporelle optimise´e compose´e d’une se´rie de pics femtosecondes
s’e´tendant sur 14 ps. L’aspect discret de la distribution optimise´e semblant dominant, nous
155
Chapitre 4 : Contrôle du panache d’ablation du laiton
avons de´fini une distribution temporelle en double impulsion avec un de´lai de se´paration de 14
ps dont nous comparons les effets sur l’e´mission du plasma a` ceux des impulsions femtosecondes
SP et de la forme optimise´e OP1. Les profils temporels de la forme optimise´e (OP1) et de la
double impulsion de de´lai 14 ps (DP 14 ps) sont enregistre´s par le dispositif de cross-corre´lation
et sont reporte´s sur la figure 4.18 (II). On peut constater que la double impulsion n’est pas
syme´trique. Ceci est duˆ aux limitations du modulateur spatial de lumie`re. Le de´lai de 14 ps de
la double impulsion correspond a` la limite du domaine temporel accessible.
L’e´mission dans la zone spectrale e´tudie´e en fonction des diffe´rentes formes temporelles est
pre´sente´e dans la figure 4.19 (I). L’augmentation de l’intensite´ dans cette feneˆtre est inte´grale-
ment associe´e a` l’accroissement de l’intensite´ d’e´mission des transitions atomiques de cuivre et
de zinc neutres (raies a a` f). L’emploi de la forme temporelle optimise´e OP1 permet de multi-
plier le signal e´mis dans la zone spectrale e´tudie´e par environ 2.49. La distribution en double
impulsion avec un de´lai de se´paration de 14 ps (DP 14 ps) engendre une amplification tre`s
proche avec un facteur multiplicatif de 2.54.
L’optimisation temporelle du de´poˆt de l’e´nergie laser afin d’augmenter l’intensite´ d’e´mis-
sion des espe`ces neutres du plasma dans un re´gime de faible fluence laser conduit a` une forme
temporelle proche d’une distribution en double impulsion avec un de´lai de se´paration de 14 ps.
Conforme´ment aux re´sultats du paragraphe pre´ce´dent, nous constatons l’importance du carac-
te`re discret (se´rie de pics ultra-brefs) du couplage e´nerge´tique sugge´rant une forte implication
du me´canisme d’explosion de phase pour ce domaine e´nerge´tique. En effet, pour cette gamme
de fluence laser, l’e´jection de matie`re est domine´e par la production d’une mixture de gaz et
de liquide dans des proportions qui de´pendent du taux de nucle´ation homoge`ne (e´quation 1.7).
L’accroissement de la quantite´ de gaz produite de´pend donc d’une part de la quantite´ de ma-
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tie`re implique´e qui croˆıt avec le volume chauffe´ et d’autre part de l’e´tat de me´tastabilite´ atteint
par le liquide. Le premier e´le´ment est favorise´ par l’e´talement temporel du de´poˆt d’e´nergie qui
autorise une meilleure diffusion thermique, tandis que le caracte`re discret et ultra-bref des pics
laser successifs augmente le second en maintenant la compression du mate´riau dans les premiers
instants de l’interaction, phe´nome`ne propre au re´gime femtoseconde. La relaxation de cet e´tat
chaud et pressurise´ propulse le mate´riau au-dela` de la limite de coexistence du liquide et du
gaz sous forme liquide homoge`ne de´clenchant la nucle´ation homoge`ne et l’explosion de phase.
On comprend donc que l’optimisation de l’intensite´ d’e´mission des neutres dans ce domaine
e´nerge´tique passe par une augmentation de la quantite´ de gaz produite au cours de l’ablation.
La structure temporelle du de´poˆt e´nerge´tique la plus favorable est alors une se´quence de pics
ultra-brefs.
Nous rappelons que les formes temporelles de l’impulsion optimise´e et de la double impulsion
avec un de´lai de se´paration de 14 ps correspondent a` la limite haute du domaine temporel
accessible a` notre dispositif de mise en forme. Il a e´te´ reporte´ dans la litte´rature des facteurs
d’amplification de l’intensite´ d’e´mission optique du plasma plus importants que ceux observe´s
ici en utilisant des doubles impulsions avec des de´lais plus longs [155].
Nous allons maintenant explorer les possibilite´s de maˆıtrise du panache d’ablation a` plus
haute fluence laser.
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4.4.3 Optimisation du signal des espe`ces ionise´es a` forte e´nergie
Nous pre´sentons dans ce paragraphe l’optimisation du signal des espe`ces ionise´es du plasma
par la mise en forme temporelle d’impulsions laser de fluence plus e´leve´e que dans le paragraphe
pre´ce´dent. Bien que l’inte´reˆt pour l’analyse chimique des mate´riaux par LIBS de´ja` cite´e ci-dessus
soit toujours pre´sent, ces conditions de plus haute fluence laser nous permettent d’e´largir les
implications potentielles de nos re´sultats aux techniques de de´poˆt de couches minces par abla-
tion laser (PLD). Dans ce cadre, la maˆıtrise e´ventuelle de l’e´tat d’excitation du plasma laisse
espe´rer une possible influence sur la re´activite´ des panaches d’ablation, parame`tre important en
particulier pour la re´alisation de films minces de matie`res compose´s sous atmosphe`re re´siduelle
(oxydes, nitrures ...).
Nous avons vu que, lorsque l’apport e´nerge´tique est plus important (impulsions de fluence
laser supe´rieure a` 3 J/cm2), l’e´mission optique du plasma est partage´e entre les rayonnements
provenant des espe`ces neutres et des espe`ces ionise´es. Nous fixons donc la fluence laser des
impulsions a` 4.2 J/cm2 afin de pouvoir conside´rer les effets de la mise en forme temporelle
des impulsions laser sur l’e´volution des intensite´s d’e´mission des atomes ionise´s une fois. Il est
alors possible de comparer leur comportement a` celui des transitions d’atomes neutres. Nous
avons tente´ d’amplifier l’intensite´ d’e´mission d’un groupe de raies comprises entre 490 et 496
nm associe´es aux transitions de Cu-II (u, v, x, z, aa, ab et ac) et de Zn-II (w et y) en utilisant
la boucle adaptative base´e sur l’algorithme ge´ne´tique (en utilisant toujours 45 impulsions par
acquisitions avec un moyennage sur 5 mesures). Pour cela, nous avons de´fini deux contraintes
pour guider la se´lection des diffe´rentes distributions temporelles (feedback). La premie`re s’appuie
uniquement sur l’acquisition du signal ionique des raies cite´es ci-dessus, et le fitness f1 est de´fini
comme le carre´ de la somme de l’intensite´ collecte´e entre 490 et 496 nm (en rouge sur la figure
4.20 partie I) :
f1 =
(∑
ions
I
)2
(4.3)
Nous utilisons donc un feedback constitue´ par l’intensite´ absolue des raies a` amplifier.
Dans un second temps, nous avons tente´ d’atteindre le meˆme objectif (amplification du
signal ionique) en prenant en compte l’e´mission de la raie de zinc neutre a` 481.05 nm (s) comme
un facteur re´duisant le fitness (en bleu sur la figure 4.20 partie I). L’optimisation est alors
contrainte par l’e´volution compare´e des raies ioniques et de la raie neutre en prenant le fitness :
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f2 =
(∑
ions I
)2
(∑
neutre I
)2 (4.4)
L’optimisation base´e sur l’intensite´ absolue des ions (fitness f1 e´quation 4.3) conduit a` la
forme optimise´e OP2-1 alors que celle base´e sur l’intensite´ d’e´mission des ions relative a` l’in-
tensite´ d’e´mission de la raie neutre (fitness f2 e´quation 4.4) permet de de´finir la distribution
temporelle OP2-2 reporte´e sur la figure 4.20 partie II. Dans les deux configurations, la meilleure
mise en forme fournie par l’algorithme est une distribution fortement e´tale´e temporellement (de
l’ordre de 15 ps) pre´sentant de nombreux pics femtosecondes tre`s rapproche´s les uns des autres.
Le caracte`re e´tire´ des ces distributions semble dominant. Nous avons en effet vu plus haut (pa-
ragraphe 4.3) que, dans cette gamme e´nerge´tique, les distributions e´tire´es sont plus efficaces que
les doubles impulsions pour amplifier l’e´mission des ions. Nous avons donc compare´ les effets
ge´ne´re´s sur l’e´mission optique du panache d’ablation par les distributions optimise´es OP2-1 et
OP2-2 avec ceux induits par une impulsion e´tire´e de dure´e d’environ 10 ps (LP 10 ps dont la
trace de cross-corre´lation est donne´e sur la figure 4.20 partie II). Nous constatons qu’au niveau
de la distribution temporelle de l’e´nergie, les mises en formes temporelles OP2-1, OP2-2 et LP
10 ps sont semblables.
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Figure 4.21 – Intensite´ des raies neutre (partie I) et ioniques (partie II) avec l’impulsion
femtoseconde SP, les impulsions optimise´es OP2-1 et OP2-2, et l’impulsion e´tire´e de dure´e 10
ps.
Les spectres d’e´mission induits par les impulsions femtosecondes (SP) ainsi que par les deux
formes temporelles optimise´es (OP2-1 et OP2-2) et l’impulsion e´tire´e de dure´e 10 ps (LP 10 ps)
sont pre´sente´s sur la figure 4.21 avec la raie de Zn-I (s) dans la partie I et les raies de Cu-II et
Zn-II dans la partie II. Encore une fois, du point de vue du comportement de l’intensite´ des raies
d’e´mission, les trois formes temporelles issues de l’optimisation (OP2-1, OP2-2 et LP 10 ps) sont
similaires. Avec ces trois configurations temporelles du de´poˆt de l’e´nergie laser incidente, le signal
de la raie de zinc neutre est re´duit par rapport a` celui induit par les impulsions femtosecondes
SP tandis que les signaux provenant des espe`ces ionise´es une fois sont fortement augmente´s.
En reprenant le facteur multiplicatif pour caracte´riser l’e´volution des intensite´s d’e´mission par
rapport a` la situation induite par les impulsions femtosecondes, on trouve pour l’e´mission des
ions : M IIOP2−1 = 4.7 ± 0.5, M IIOP2−2 = 5.0 ± 0.5 et M IILP10ps = 5.5 ± 0.6 et pour la raie (s) de
Zn-I : M IOP2−1 = 0.63 ± 0.07, M IOP2−2 = 0.64 ± 0.07 et M ILP10ps = 0.63 ± 0.07. La similarite´
des ces trois formes temporelles est confirme´e par la comparaison des modifications qu’elles
induisent sur le spectre d’e´mission du plasma, mais certaines diffe´rences apparaissent.
Tout d’abord, OP2-2 semble permettre une meilleure amplification des ions que OP2-1. Nous
supposons que ce re´sultat est duˆ a` la robustesse accrue de la proce´dure d’optimisation lorsque le
fitness est de´fini a` partir du rapport d’intensite´ de plusieurs raies. Ce dernier est donc particu-
lie`rement adapte´ a` des situations ou` la globalite´ du signal optimise´ est susceptible de fluctuer.
Deuxie`mement, on constate que la forme e´tire´e de dure´e 10 ps (LP 10 ps) est mieux adapte´e
a` la contrainte de l’optimisation que les deux formes OP2-1 et OP-2 tant du point de vue de
la re´duction du signal e´mis par les neutres que de l’amplification de l’e´mission des atomes io-
nise´s une fois. Ceci provient d’une limitation de l’espace de recherche accessible a` l’algorithme.
En effet, pour limiter la dure´e de l’optimisation les 640 pixels du modulateur de phase sont
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groupe´s par 3. A contrario, lorsque nous employons des formes temporelles dont la phase est
de´finie analytiquement (comme c’est le cas pour les impulsions e´tire´es ou les doubles impulsions
pre´-de´finies), chaque pixel du modulateur est utilise´ se´pare´ment pour la mise en forme. Ceci
implique, en particulier, que l’algorithme ge´ne´tique ne dispose pas de la re´solution spectrale
ne´cessaire pour reproduire des formes telles que LP 10 ps et permet de comprendre la le´ge`re
diffe´rence d’adaptation entre OP2-1 (-2) et la forme allonge´e pre´-de´finie LP 10 ps. On conclut
donc que la meilleure forme que nous pouvons produire pour amplifier le signal d’e´missions des
ions d’un plasma ge´ne´re´ par des impulsions de 4.2 J/cm2 est la distribution temporelle la plus
e´tire´e que nous pouvons atteindre LP 10 ps.
Les tempe´ratures mesure´es pour chacune des formes temporelles restent voisines de 4000 K.
On ne peut donc pas expliquer les diffe´rences observe´es sur le spectre d’e´mission en fonction des
diffe´rentes distributions temporelles par un simple changement de tempe´rature de l’ensemble
du plasma ou par une re´duction de la tempe´rature des neutres. Comme nous l’avons e´tabli au
paragraphe pre´ce´dent, l’utilisation d’impulsions e´tire´es modifie la fraction de gaz et de liquide
composant la matie`re ablate´e et conduit a` une augmentation de la tempe´rature de la surface.
Nous avons suppose´ que l’explosion de phase e´tait moins efficace avec des impulsions longues
(re´duction de l’e´mission des neutres par re´duction du nombre de neutres), plus d’e´nergie e´tant
canalise´e dans le gaz. La surface du plasma est donc plus chaude et l’e´mission des atomes
ionise´s est favorise´e. En effet, l’augmentation de tempe´rature contribue a` l’augmentation du
signal jusqu’a` ce que la tempe´rature atteinte en surface entraˆıne l’ionisation totale des Zn-II et
Cu-II, alors qu’en paralle`le, le volume de matie`re concerne´ par cet e´tat d’ionisation augmente
lui aussi. En re´sume´, les comportements observe´s avec l’impulsion e´tire´e LP 10 ps et les formes
optimise´es OP2-1 et OP2-2 s’expliquent par un canalisation de l’e´nergie vers la phase gazeuse
en privile´giant le me´canisme de fragmentation au de´triment de celui d’explosion de phase qui
produit l’e´jection d’une mixture de liquide et de gaz neutre.
Nous allons maintenant e´tudier l’impact des diffe´rentes formes temporelles des impulsions
pre´sente´es ici sur l’ensemble de l’e´mission optique du plasma d’ablation en fonction de la fluence
laser.
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4.5 Influence de la mise en forme temporelle des impulsions en
fonction de l’e´nergie : Equivalence « e´nergie - forme tem-
porelle »
Afin de comple´ter ce chapitre sur la re´ponse de l’e´mission optique du panache d’ablation du
laiton a` une mise en forme temporelle des impulsions laser qui le produisent, nous avons re´alise´
une e´tude de l’e´mission induite par les formes remarquables des deux paragraphes pre´ce´dents
en fonction de la fluence laser. Pour cela, nous avons fait varier la fluence laser de 0.6 J/cm2
a` 4.2 J/cm2 en enregistrant dans chaque cas les intensite´s de l’ensemble des raies accessibles
(table 4.2). En plus d’apporter des informations comple´mentaires a` propos de l’influence de la
mise en forme temporelle des impulsions laser sur l’e´mission optique du plasma, cette de´marche
nous permet de valider la pertinence des optimisations en prenant en compte l’ensemble des
raies spectroscopiques e´tudie´es.
Pour avoir une vision large du comportement de l’e´mission du plasma en fonction de la mise
en forme temporelle et de la fluence laser, nous avons cumule´ les intensite´s des raies de Cu-I et
Zn-I d’une part et les raies de Cu-II et Zn-II d’autre part. La figure 4.22 donne les intensite´s
cumule´es des raies neutres (partie I) et des raies issues des atomes de cuivre et de zinc ionise´s
une fois (partie II) en fonction de la fluence laser pour les impulsions femtosecondes non mises en
forme (SP), la distribution optimise´e pour l’augmentation du signal a` basse fluence laser (OP1),
la double impulsion de de´lai 14 ps (DP 14 ps), les deux formes optimise´es pour l’amplification
du signal ionique (OP2-1 et OP2-2) et enfin l’impulsion longue de dure´e 10 ps (LP 10 ps).
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Figure 4.22 – Intensite´ somme´e des raies neutres (partie I) et ioniques (partie II) avec l’im-
pulsion femtoseconde SP, les impulsions optimise´es OP2-1 et OP2-2, l’impulsion e´tire´e LP de
dure´e 10 ps et la double impulsion DP avec un de´lai de se´paration de 14 ps en fonction de la
fluence laser.
162
Chapitre 4 : Contrôle du panache d’ablation du laiton
Au premier abord, on constate que toutes les distributions mises en forme amplifient le
signal e´mis par les espe`ces neutres par rapport aux impulsions femtosecondes jusqu’a` environ
2.5 J/cm2. En particulier, pour obtenir une intensite´ d’e´mission des neutres comparable a` celle
induite par DP 14 ps a` 1.1 J/cm2, il faut employer des impulsions SP de 1.7 J/cm2. Au-dela`
de 2.5 J/cm2, les impulsions SP engendrent l’e´mission maximum des neutres (vis a` vis des
autres formes temporelles). Le signal de l’e´mission ionique est quant a` lui syste´matiquement
amplifie´ lorsque l’on emploie l’une des formes optimise´es quelle que soit la fluence laser. Avec
les impulsions femtosecondes SP, le signal e´mis par les espe`ces ioniques est de´tecte´ a` partir de
3 J/cm2 alors que l’emploi d’une des distributions optimise´es abaisse le seuil de de´tection a`
1.7 J/cm2. Dans ces deux cas, on peut dire qu’il existe une forme d’e´quivalence entre l’e´nergie
et la forme temporelle des impulsions. En optimisant la forme temporelle de l’impulsion laser,
on peut ge´ne´rer une e´mission optique similaire a` celle induite par une impulsion non mise en
forme de fluence plus e´leve´e. Cet aspect de la mise en forme temporelle pre´sente un inte´reˆt par
rapport aux applications d’analyse chimique par spectroscopie optique du plasma d’ablation
(LIBS). L’e´nergie est en effet couple´e plus efficacement aux espe`ces e´mettrices re´duisant dans
le meˆme temps le risque d’endommagement de la cible.
Par ailleurs, l’e´tude compare´e de l’e´volution de l’e´mission des neutres et de celle des ions
permet de montrer que la de´tection du signal ionique est corre´le´e avec une saturation de l’ac-
croissement du signal des neutres et ce quelle que soit la forme temporelle employe´e. Cette
saturation s’observe entre 3 et 3.5 J/cm2 pour les impulsions SP et au voisinage de 2 J/cm2
pour les autres distributions temporelles. Ces observations renforcent la conclusion que la mise
en forme temporelle des impulsions laser influence fortement le couplage e´nerge´tique vers la
phase gazeuse de la matie`re ablate´e. En particulier, au dessus du seuil de de´tection de l’e´mis-
sion ionique, on constate que l’e´talement temporel du de´poˆt e´nerge´tique permet de favoriser
l’ionisation dans le panache d’ablation (chauffage du mate´riau en surface) au de´triment des
me´canismes de production de gaz neutre tels que l’explosion de phase (plus en profondeur).
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4.6 Re´sume´ et conclusion
Au cours de ce chapitre, nous avons pre´sente´ l’e´tude de l’ablation du laiton (CuZn) en fonc-
tion de la mise en forme temporelle d’impulsions laser femtosecondes. Ceci est re´alise´ a` travers
l’analyse de l’e´mission optique du plasma associe´e a` l’e´jection de la matie`re. Nous avons dans
un premier temps ve´rifie´ l’hypothe`se de l’ablation de la cible en proportion stoechiome´trique,
ou ablation « congruente », avec l’augmentation du nombre d’impulsions laser rec¸u par la zone
irradie´e.
Nous avons par la suite e´tudie´ le comportement de l’e´mission du plasma pour des impulsions
femtosecondes non mises en forme en fonction de la fluence laser. Des seuils de de´tections de
l’e´mission des espe`ces neutres et ionise´s une fois ont e´te´ mis en e´vidence : Fth−I ∼ 0.5 J/cm2
et Fth−II ∼ 3 J/cm2. La tempe´rature d’excitation des atomes de cuivre neutres est mesure´e a`
partir de 1 J/cm2 et est trouve´e constante : TCu−I ∼ 4000 K. L’imagerie directe du panache
d’ablation en basse et haute fluences laser nous a permis d’e´tablir l’augmentation du nombre de
collisions au sein du plasma avec l’augmentation de la fluence laser. Nous avons de plus constate´
que le re´gime haute fluence laser engendre une composante rapide a` l’avant du plasma qui est
associe´e aux ions.
Nous supposons que, dans le re´gime basse fluence laser, la surface du mate´riau atteint une
tempe´rature suffisante pour que des ions se forment mais que leur nombre est insuffisant pour
permettre la de´tection. L’ablation est alors principalement re´alise´e par le me´canisme d’explosion
de phase qui produit une mixture de liquide et de gaz neutre dominant l’e´mission optique du
plasma. L’augmentation de la fluence laser s’accompagne d’un accroissement du volume chauffe´
par l’e´nergie incidente. La fraction du mate´riau concerne´e par l’explosion de phase augmente
jusqu’a` ce que l’ablation de la surface soit domine´e par la fragmentation et la transformation
inte´grale en plasma. Au-dela` de ce stade, la fraction de mate´riau ablate´e par explosion de
phase n’augmente plus (saturation de la production des atomes neutres dans le plasma) tandis
que les couches superficielles sont excite´es de plus en plus intense´ment. Le signal e´mis par les
atomes ionise´s une fois augmente alors par accroissement du nombre d’e´metteurs (jusqu’a` ce
que l’excitation a` l’avant du plasma produise des e´le´ments plus fortement ionise´s). La produc-
tion d’atomes neutres par explosion de phase est de´couple´e des conditions d’excitation de la
surface. Ceci explique la constance de la tempe´rature des atomes de cuivre neutres. Nous sup-
posons que, comme dans le cas de l’aluminium, le plasma d’ablation obtenu pre´sente un profil
de tempe´rature constant au voisinage de la surface et qui augmente lorsqu’on s’en e´loigne. La
diffe´rence des potentiels d’ionisation des atomes de cuivre et de zinc laisse supposer une exten-
sion plus importante de la zone occupe´e par les atomes de zinc neutres que de celle occupe´e
par les atomes de cuivre. La proportion de cet e´cart est fixe´e par la dynamique de la crois-
sance de la tempe´rature et de la baisse de la densite´ atomique avec la distance a` la surface.
La comparaison des intensite´s d’e´mission du Cu-I et du Zn-I sugge`re que de`s 1 J/cm2, le zinc
et le cuivre sont totalement ionise´s en surface. L’augmentation de fluence laser au-dela` de ce
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seuil ne change pas de fac¸on importante la dynamique de la croissance du profil de tempe´rature.
Nous avons poursuivi notre e´tude en analysant la re´ponse de l’e´mission optique du plasma
a` la mise en forme temporelle du de´poˆt e´nerge´tique suivant des distributions pre´-de´finies : des
impulsions de dure´e e´tire´e jusqu’a` 10 ps et des doubles impulsions avec des de´lais de se´paration
atteignant 14 ps.
– En re´gime de basse fluence laser (environ 1.3 J/cm2), nous avons constate´ une amplifi-
cation du signal e´mis par les neutres. Ce phe´nome`ne est associe´ a` une augmentation de
la quantite´ d’atomes neutres dans le plasma. Nous supposons que cet effet est duˆ a` une
augmentation de l’absorption de l’e´nergie incidente et de la diffusion thermique (permise
par l’allongement de la dure´e du de´poˆt e´nerge´tique) qui engendrent une augmentation du
volume chauffe´. Les distributions du type double impulsion couplent l’augmentation du
volume chauffe´ au maintien de la compression initiale associe´e aux impulsions femtose-
condes. Ceci favorise la nucle´ation homoge`ne du liquide me´tastable, et donc la production
d’atomes neutres par explosion de phase.
– Pour une fluence laser plus importante (environ 2.5 J/cm2), l’amplification de l’e´mission
des espe`ces neutres est toujours pre´sente mais plus re´duite. Cela de´note un de´but de satu-
ration des me´canismes de production de gaz neutre. La distribution en double impulsion
reste ne´anmoins la plus efficace pour augmenter l’intensite´ lumineuse e´mise par les es-
pe`ces neutres. D’autre part, l’allongement de la dure´e du couplage e´nerge´tique entraˆıne
un volume ionise´ plus important au niveau des couches superficielles du mate´riau faisant
basculer le signal d’e´mission des atomes ionise´s une fois au-dessus du seuil de de´tection
de notre dispositif expe´rimental. Ceci implique que la mise en forme temporelle autorise
un couplage accru de l’e´nergie vers la fraction gazeuse de la matie`re e´jecte´e.
– Enfin, a` haute fluence laser (environ 5.4 J/cm2), l’e´mission des neutres s’ave`re entie`rement
sature´e tandis que la mise en forme temporelle autorise une faible amplification du signal
ionique. Nous avons pu mettre en e´vidence un impact du changement de la distribution
temporelle de l’e´nergie sur la dynamique des profils spatiaux de tempe´rature et de densite´
au sein du plasma avec une augmentation des gradients pour les formes en doubles impul-
sions et leur re´duction pour les impulsions e´tire´es. Nous supposons donc que l’ensemble
des formes temporelles teste´es permettent un meilleur couplage de l’e´nergie vers la phase
gazeuse. Les doubles impulsions engendrent un fort confinement de l’e´nergie a` la surface
tandis que les impulsions e´tire´es provoquent une re´duction de l’explosion de phase au
profit de la fragmentation.
Une boucle d’optimisation adaptative base´e sur un algorithme ge´ne´tique a ensuite e´te´ uti-
lise´e pour rechercher les formes temporelles adapte´es a` l’augmentation du signal e´mis par les
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neutres a` basse fluence laser (1.2 J/cm2) ainsi qu’a` l’amplification du signal ionique a` haute
e´nergie (F = 4.2 J/cm2). La forme optimise´e dans l’optique de l’augmentation du signal des
neutres a` basse fluence laser est une se´rie de pics femtosecondes s’e´tendant sur 14 ps. Ce re´-
sultat confirme que le caracte`re femtoseconde du de´poˆt d’e´nergie est pre´ponde´rant et doit eˆtre
associe´ a` un e´talement temporel du de´poˆt e´nerge´tique. L’optimisation du signal ionique a` haute
fluence laser converge vers une impulsion e´tire´e. Cette forme temporelle favorise la diffusion
ionique ainsi qu’une croissance du profil de tempe´rature au sein du plasma suffisamment lente
pour majorer le volume dans lequel les atomes ne sont ionise´s qu’une fois. Nous avons de plus
tente´, sans succe`s, de controˆler le ratio des intensite´s e´mises par les atomes de cuivre et de zinc
neutres afin d’induire l’ablation se´lective de l’un des deux e´le´ments. L’absence de re´sultat pour
ce type d’optimisation sugge`re que, dans les gammes e´nerge´tiques et temporelles teste´es pour
les impulsions (1 a` 5 J/cm2 pour la fluence laser et de l’impulsion femtoseconde a` une structure
arbitraire s’e´tendant sur 14 ps pour la distribution temporelle), le laiton ne se comporte pas
comme un me´lange de zinc et de cuivre mais comme un nouveau me´tal sous forme de solution
solide.
Une e´tude du comportement de l’e´mission du plasma induit par les distributions optimise´es
et les formes pre´-de´finies remarquables (impulsion longue de dure´e 10 ps et double impulsion
avec de´lai de se´paration 14 ps) en fonction de l’e´nergie a e´te´ re´alise´e. Elle conforte les re´sultats
obtenus pre´ce´demment sur l’importance de l’allongement temporel du de´poˆt e´nerge´tique pour
l’amplification du signal des neutres a` basse fluence laser. En particulier, une double impul-
sion de de´lai de se´paration de 14 ps et de fluence laser 1.1 J/cm2 engendre la meˆme intensite´
d’e´mission qu’une impulsion femtoseconde non mise en forme de fluence laser 1.7 J/cm2. A
fluence laser plus haute, les impulsions femtosecondes sont les plus efficaces du point de vue de
l’e´mission des espe`ces neutres. L’allongement temporel du couplage de l’e´nergie incidente re´duit
l’e´mission de ces dernie`res et favorise l’e´mission d’espe`ces plus fortement ionise´es. L’utilisation
d’une impulsion e´tire´e de dure´e 10 ps permet d’abaisser le seuil de de´tection de l’e´mission des
atomes ionise´s une fois de 3 J/cm2 (pour les impulsions femtosecondes) a` 1.7 J/cm2.
De fac¸on globale, les effets de la mise en forme temporelle des impulsions femtosecondes sur
l’e´mission optique du plasma sont associe´s a` :
– une modification de l’efficacite´ du couplage e´nerge´tique de l’impulsion avec le mate´riau.
– un changement de la re´partition entre la matie`re e´jecte´e sous forme liquide et sous forme
gazeuse.
– a` une canalisation de l’e´nergie vers la fraction gazeuse de la matie`re ablate´e.
Les potentialite´s de maˆıtrise de l’e´mission optique du plasma d’ablation font du proce´de´ de
mise en forme temporelle des impulsions laser femtosecondes (e´ventuellement avec l’emploi de
boucles adaptatives pour optimiser les distributions a` des contraintes particulie`res) un outil
privile´gie´ pour toute application base´e sur l’e´mission optique du plasma. L’e´quivalence entre
une augmentation de la fluence laser d’une impulsion femtoseconde et son e´talement temporel
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ouvre en particulier des perspectives inte´ressantes pour les applications d’analyse chimique de
mate´riau par spectroscopie de l’e´mission optique du plasma (LIBS) permettant d’ame´liorer la
de´tection du signal sans apport supple´mentaire d’e´nergie. De plus, la maˆıtrise de l’e´tat d’exci-
tation du plasma a` travers la mise en forme temporelle des impulsions pre´sente des inte´reˆts au
niveau de la re´alisation de couches minces par ablation laser (PLD) en laissant en particulier
envisager la possibilite´ du controˆle de la re´activite´ des panaches d’ablation.
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CHAPITRE 5
Etude des structures pe´riodiques de surfaces induites
par irradiation laser en re´gime femtoseconde
5.1 Introduction
Au cours des chapitres pre´ce´dents, nous avons pre´sente´ une exploration du comportement de
la matie`re e´jecte´e d’un mate´riau lors de son irradiation par des impulsions laser femtosecondes
et temporellement mises en forme afin d’e´tudier le phe´nome`ne d’ablation et de de´velopper un
controˆle des proce´de´s associe´s. Dans cette optique, l’e´tude du panache de matie`re ablate´e est
logiquement comple´te´e par l’analyse des crate`res d’ablation induits par l’irradiation. Au dela` de
la mesure des volumes des crate`res ablate´s (estimation du taux d’ablation) qui est conside´re´e
dans ce travail comme un moyen de caracte´risation ex-situ de la matie`re e´jecte´e, un phe´no-
me`ne marquant re´sultant de l’interaction d’un faisceau laser femtoseconde de fluence mode´re´e
(de l’odre du J/cm2 ou infe´rieure) avec un solide est la formation de structures pe´riodiques
a` la surface de ce dernier. On nomme ces structures pe´riodiques « ripples ». Le faisceau la-
ser peut eˆtre statique [62, 156–182] et en mouvement [183–186] ou anime´ d’un mouvement de
balayage [183–186]. Des ripples sont obtenues aussi bien pour les me´taux [174, 176] que les
semi-conducteurs [161, 165, 167, 181] ou les die´lectriques [156, 158, 162]. Il a aussi e´te´ de´montre´
la possibilite´ d’inscrire des structures pe´riodiques dans le volume d’un verre [187]. De plus, un
phe´nome`ne de structuration pe´riodique est observe´ a` forte e´nergie (10 a` 100 J/cm2) et pour un
tre`s grand nombre d’impulsions (1000 a` 100000) engendrant une ablation profonde [166]. Les
structures sont forme´es sur les parois des trous ainsi re´alise´s.
Ce phe´nome`ne de structuration pe´riodique de la surface d’un solide irradie´ n’est pas li-
mite´ a` la seule interaction d’un faisceau laser femtoseconde avec un mate´riau, mais semble
plutoˆt eˆtre observe´ de fac¸on ge´ne´rale lors de l’interaction particules-matie`re ou laser-matie`re.
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Figure 5.1 – Ablation profonde sur des e´chantillons de cuivre de 100 µm d’e´paisseur avec une
fluence laser de 8 J/cm2. A gauche, impulsions de 180 fs. A droite, impulsions de 8 ns. L’image
est extraite de [190]
En effet, les ripples se forment sur une grande varie´te´ de mate´riaux pour des interactions ions-
surface [188] ou des irradiations laser de l’ultraviolet a` l’infrarouge en re´gime pulse´ aussi bien
que continu [189]. Ne´anmoins, certaines caracte´ristiques des ripples produites en re´gimes fem-
tosecondes laissent supposer l’e´mergence d’effets particuliers propres au re´gime d’irradiation
ultra-bref. Il a par exemple e´te´ montre´ que les structures se formant sur les parois de perc¸age
n’e´taient pas pre´sentes lors d’une irradiation avec des impulsions plus longues (comme l’illustre
la figure 5.1 tire´e de [190]). Il a aussi e´te´ mis en e´vidence la formation de structures dont la
pe´riodicite´ ne correspond pas a` celle obtenue pour des impulsions plus longues [7, 159] ainsi
que leur forte de´pendance au choix d’une polarisation rectiligne, elliptique ou circulaire pour
le faisceau laser [191,192]. Il a de plus e´te´ constate´ que les caracte´ristiques des ripples induites
par les impulsions laser femtosecondes pouvaient eˆtre influence´es par la quantite´ d’e´nergie rec¸ue
contrairement aux autres re´gimes d’interaction laser-matie`re [162,163].
Nous allons de´buter ce chapitre par un expose´ historique sur la the´matique des ripples
obtenues pour les re´gimes d’interaction laser-matie`re nanoseconde et plus long (que nous nom-
merons dans la suite « ripples classiques ») qui sera suivi par la pre´sentation de diffe´rents
mode`les d’explication de la formation des ripples. Nous pre´senterons alors nos propres re´sultats
expe´rimentaux sur la ge´ne´ration de ripples en re´gime femtoseconde. Nous nous appuierons sur
ces re´sultats ainsi que sur ceux de la litte´rature pour discuter l’originalite´ des ripples produites
en re´gime femtoseconde ainsi que la validite´ des diffe´rents mode`les explicatifs pre´sente´s. Nous
exposerons ensuite une analyse de la re´ponse de la formation de ces structures a` une mise en
forme temporelle des impulsions laser.
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5.2 Structures pe´riodiques de surface « classiques »
Les ripples ont e´te´ mises en e´vidence pour la premie`re fois par M. Birnbaum en 1965 [193].
La formation de ces structures e´tait a` l’origine d’une chute de re´flectivite´ des miroirs de cavite´s
laser engendrant une baisse de leur rendement [194, 195]. Elles ont aussi e´te´ constate´es lors de
recuits de semi-conducteurs apre`s implantation d’ions [196, 197]. L’observation de ces phe´no-
me`nes de structuration de surface induite par irradiation laser a conduit a` de nombreuses e´tudes
syste´matiques en vue d’e´lucider leurs me´canismes de formation. Une forte de´pendance entre la
ge´ome´trie des structures et les parame`tres du faisceau laser a e´te´ mise en e´vidence [195–197].
L’orientation des ripples est contrainte par la direction de polarisation du laser. Une polarisation
rectiligne conduit a` la formation de ripples pre´fe´rentiellement oriente´es perpendiculairement au
champ e´lectrique tandis qu’avec une polarisation circulaire aucune structure en ligne n’a e´te´
observe´e. En polarisation P, l’angle d’incidence du faisceau laser influence e´galement la pe´riodi-
cite´ des structures a` la surface des mate´riaux tandis que cet effet n’est pas net en polarisation
S. L’augmentation du nombre d’impulsions semble ame´liorer le contraste (profondeur des rides)
dans un premier temps puis conduire a` la destruction des ripples. L’e´tat de surface du mate´riau
est aussi un e´le´ment de´terminant. L’orientation des ondulations est fortement perturbe´e par la
pre´sence de rayures. Les structures tendent alors a` se former paralle`lement aux rayures [195].
Rapidement, des premie`res explications ont e´te´ propose´es pour la formation des ripples
base´es sur une modulation du de´poˆt de l’e´nergie laser a` la surface du mate´riau. En 1973,
Emmony a propose´ un mode`le base´ sur la diffusion du faisceau laser a` la surface par des
de´fauts [194]. L’interfe´rence entre le faisceau incident et le faisceau diffuse´ a` la surface entraˆıne
une modulation pe´riodique du champ laser a` la surface. La longueur d’onde de cette modulation
est donne´e par :
Λ =
λ
1± sin θ (5.1)
reproduisant bien les pe´riodicite´s observe´es pour les ripples (avec la longueur d’onde du laser et
l’angle d’incidence du faisceau). Le signe « - » correspond a` l’onde diffuse´e dans le meˆme sens
que l’onde incidente et le signe « + » a` l’onde diffuse´e en sens inverse. En 1976, Koo a e´tudie´ la
re´flectivite´ d’e´chantillons de silicium et de cuivre irradie´ en re´gime impulsionnel nanoseconde
[198]. Il a e´te´ observe´ une chute de la re´flectivite´ pendant l’impulsion qui se maintenait si
l’e´nergie fournie par le laser de´passait un certain seuil. Cette chute de re´flectivite´ a e´te´ attribue´e
a` la formation d’un re´seau de diffraction annulaire dans la zone fondue re´fle´chissant une partie
de la lumie`re vers les grands angles. Les changements de volume et les contraintes physiques
associe´s a` la transition solide-liquide expliquaient la formation de creux et de bosses initiant
le re´seau de diffraction. Leamy, observant l’apparition pe´riodique de phase cristalline lors de
recuits de semi-conducteurs de meˆme pe´riodicite´ que les ripples, s’appuya sur la proposition de
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Koo en expliquant la formation des ripples par une modulation pe´riodique du de´poˆt d’e´nergie
due a` la diffraction suivie d’une resolidification e´pitaxiale [196]. Ces interpre´tations s’appuient
sur un phe´nome`ne de diffusion initie´ localement (de´fauts, rayures ou creux ou bosses dans une
zone en fusion) pour expliquer l’e´tablissement d’un sche´ma d’interfe´rence conduisant a` un de´poˆt
pe´riodique de l’e´nergie e´lectromagne´tique. Un mode`le mathe´matique a e´te´ de´veloppe´ pour les
die´lectriques par Temple et Soileau en 1981 [199].
La meˆme hypothe`se de modulation de l’e´nergie e´lectromagne´tique a e´te´ exploite´e en in-
troduisant une diffusion initie´e non localement. La pre´sence de plusieurs modes axiaux dans
le faisceau laser a e´te´ propose´e par Maracas [200]. L’interaction non line´aire de ces diffe´rents
modes, provoquant des battements, entraˆıne la formation d’ondes acoustiques stationnaires qui
concentrent le mate´riau fondu sur leurs nœuds. Fauchet, s’appuyant sur la pre´sence simultane´e
de ripples de pe´riodicite´s des deux types cite´s ci-dessus (e´quation (5.1)) [194], rejeta l’explica-
tion de la diffusion par des centres localise´s et proposa un phe´nome`ne de diffusion cohe´rente par
des re´seaux ou perturbations propres a` l’ensemble de la surface du mate´riau [201]. Keilmann
re´alisa des mesures de diffraction re´solues en temps des me´taux irradie´s et mit en e´vidence l’ap-
parition de cercles plus prononce´s dans la direction perpendiculaire a` la polarisation du laser. Il
interpre´ta ces cercles comme une diffusion cause´e par la pre´sence de deux ondes capillaires (ou
acoustiques) de surface contre-propagatives appuyant ainsi l’interpre´tation de la formation des
ripples par modulation de l’e´nergie laser incidente [202]. Dans le meˆme sens, Osgood et Ehrlich
constate`rent en 1982, la structuration pe´riodique de films me´talliques re´alise´s par de´position
photo-chimique [203]. Les morphologies observe´es correspondaient a` celles pre´dites par le mo-
de`le d’interfe´rences mais les intensite´s laser mises en jeu e´taient 105 a` 106 fois moins importante
que pour les recuits, sugge´rant un re´gime non-thermique. Cela a renforce´ la pertinence des mo-
de`les de types interfe´rentiels, le processus commun a` l’endommagement de surface re´fle´chissante
et a` la structuration pe´riodique de recuits et de de´poˆts photo-chimique ne se trouvant pas dans
l’ablation proprement dite.
Ces diffe´rents travaux ont permis d’e´tablir des mode`les explicatifs de la formation des struc-
tures pe´riodiques a` la surface d’un mate´riau irradie´ que nous allons exposer dans le paragraphe
suivant.
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5.3 Me´canismes de formation des structures pe´riodiques de sur-
face
L’ensemble des premie`res e´tudes sur les ripples « classiques » a conduit a` un consensus sur
l’e´lucidation d’une partie des me´canismes mis en jeu lors de leur formation. Comme aborde´
ci-dessus, la structuration pe´riodique de surfaces de mate´riaux irradie´s semble lie´e a` une mo-
dulation pe´riodique du de´poˆt d’e´nergie e´lectromagne´tique. La premie`re explication de cette
modulation fut base´e sur un me´canisme d’interfe´rence entre l’onde laser incidente et les ondes
diffuse´es le long de la surface par les imperfections de celle-ci [194, 198, 201]. Nous appellerons
ici ce mode`le « Surface Scattered Wave »(mode`le SSW). Ce mode`le simplifie´, ne prenant en
compte que des ondes planes en l’absence de sources a` la surface, fut affine´ jusqu’a` conduire a`
l’e´laboration du mode`le « General Scattering Wave » que nous exposerons par la suite. Enfin,
les observations originales associe´es a` la formation des ripples dans le re´gime femtoseconde ont
conduit a` proposer d’autres explications avec en particulier le phe´nome`ne d’auto-organisation
de la surface analogue au processus re´sultant de l’irradiation d’un solide par un faisceau d’ions.
Nous allons de´buter ce paragraphe par l’expose´ du mode`le simplifie´ « SSW » qui sera suivi
de la pre´sentation du mode`le « GSW ». Ces deux mode`les sont dits « classiques »par opposi-
tion a` l’interpre´tation impliquant le phe´nome`ne d’auto-organisation avance´e pour les ripples en
re´gime femtoseconde qui sera pre´sente´e ensuite.
5.3.1 Mode`le « Surface Scattered Wave »
Le mode`le SSW [194,198,201] de´crit la modulation pe´riodique de l’e´nergie e´lectromagne´tique
a` la surface par un me´canisme d’interfe´rence entre le faisceau incident et des ondes lumineuses
se propageant le long de la surface (a` l’exte´rieur ou a` l’inte´rieur du mate´riau). L’e´tude se focalise
sur les ondes le long de la surface car ce sont elles qui interagissent le plus longtemps et le plus
fortement avec la surface. Dans cette optique, le mode`le re´pond a` trois questions principales :
– quel processus explique la pre´sence d’ondes e´lectromagne´tiques se propageant le long de
la surface ?
– quel sche´ma d’interfe´rences en de´coule ?
– ce sche´ma favorise-t-il la croissance de structures pe´riodiques de type « ripples » ?
La question de l’existence d’ondes de surface (diffracte´es ou excite´es) peut se comprendre
en admettant qu’une surface re´elle pre´sente toujours une rugosite´ finie ale´atoire. Du point de
vue de l’analyse de Fourier, ces perturbations ale´atoires de la surface plane ide´ale peuvent eˆtre
regarde´es comme la superposition d’ondulations z(x) ∝ cos
(
2π
Λj
x
)
de pe´riodes spatiales Λj .
L’e´cart a` la surface plane peut aussi de´couler d’une variation spatiale de la fonction die´lectrique
(engendre´e par une variation de la tempe´rature ou de la densite´ des porteurs de charge dans la
bande de conduction) du mate´riau qui pourra eˆtre de´compose´e de la meˆme fac¸on [204]. Chacune
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des perturbations pe´riodiques produit une diffraction du faisceau incident a` la manie`re d’un
re´seau. Le plan d’incidence du champ e´lectromagne´tique faisant un angle θ avec la normale a`
la surface, on peut e´crire :

k sin θm = k sin θ +mqj pour les ondes re´fle´chiesK sinφm = k sin θ +mqj pour les ondes re´fracte´es (5.2)
avec qj = 2π/Λj le vecteur d’onde de l’ondulation de la surface, θm et φm les angles par rapport a`
la normale a` la surface plane des faisceaux re´fle´chis et re´fracte´s d’ordre «m ». Si on ne conside`re
que les ondes diffracte´es a` la surface au premier ordre, on a m = -1 et sin θ−1 = 1 (Onde de
Stokes) ou m = 1 et sin θ1 = 1 (onde Anti-Stokes) [40]. La conservation du moment impose un
vecteur d’onde q ve´rifiant (figure 5.2) :

ks = k sin θ − qj pour une onde de Stokesks = k sin θ + qj pour une onde anti-Stokes (5.3)
Pour avoir des interfe´rences a` la surface avec les ondes re´fle´chies, il faut que ks = k. Cela
donne une condition pour que les composantes de la rugosite´ puissent participer aux processus :
qj = k(1±sin θ). Pour les ondes re´fracte´es, on doit avoir ks = K = nk. Les composantes doivent
eˆtre telles que : qj = k(n± sin θ).
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Figure 5.2 – Conditions de diffractions pour les ondes le long de la surface [204].
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On trouve donc que les composantes de la rugosite´ qui vont jouer un roˆle important dans
la formation des rides graˆce aux interfe´rences ont une pe´riode :


Λj =
λ
1± sin θ pour les ondes re´fle´chies
Λj =
λ
n± sin θ pour les ondes re´fracte´es
(5.4)
On constate que les conditions d’accord de phase permettent de retrouver les rapports (5.1)
entre la longueur d’onde du champ laser et la pe´riodicite´ spatiale des ripples.
Afin de de´terminer, si l’impact de la diffraction sur les composantes permettant la diffraction
le long de la surface est positif ou ne´gatif du point de vue de la croissance des structures
pe´riodiques, il faut exprimer le champ e´lectromagne´tique a` l’interface et Guosheng et al. [204]
calculent la composante du vecteur de Poynting complexe normale a` la surface Pn = ( ~E× ~H∗)n
dont la partie re´elle traduit la puissance locale a` travers la surface. Ils trouvent :
Pn ∝ Pc cos
(
2π
Λj
x
)
+ Ps sin
(
2π
Λj
x
)
(5.5)
refle´tant une modulation pe´riodique de la puissance traversant la composante de la surface
de longueur d’onde Λj . Pc (respectivement Ps) est la fraction de la puissance module´e pe´-
riodiquement en phase (respectivement en quadrature de phase) avec l’ondulation de surface
initiale [204]. Cette modulation provient de l’interaction entre les ondes d’ordre 0 et celles
d’ordre 1 (les interactions entre ondes d’ordre supe´rieur sont ne´glige´es). La composante modu-
le´e sinuso¨ıdalement est en de´phasage de π/2 par rapport a` la surface initiale qui lui a donne´
naissance. Elle conduit donc uniquement a` un de´placement de la rugosite´ pe´riodique initiale.
Seule la composante en cosinus conduit a` la croissance ou a` la de´croissance des structures.
Si Pc < 0, la puissance est plus importante sur le haut des rides que dans les creux, si Pc > 0
on a la situation inverse. On peut alors de´terminer si le me´canisme conduit a` une croissance
auto entretenue de la structure pe´riodique ou si la diffraction sur cette composante tend a` faire
disparaˆıtre les rides correspondantes. On a donc un coefficient de croissance Cj pour chaque
composante de Fourier. Si Cj < 0, la composante associe´e entraˆıne sa propre de´croissance. Les
rides que l’on verra expe´rimentalement seront celles associe´es a` Cj maximum. Elles se de´velop-
peront, en effet, plus rapidement que les autres. Par exemple, si le me´canisme de transformation
de la matie`re est l’e´jection par vaporisation ou l’explosion de phase, pour que la croissance de
la structure soit favorise´e, il faut que l’intensite´ maximum soit de´pose´e dans les creux (Pc > 0).
En re´sume´, ce mode`le permet de calculer la configuration du champ e´lectromagne´tique
engendre´ par l’interaction du champ laser incident avec une surface, dont les perturbations sont
de´compose´es en se´ries de Fourier, comme la superposition des champs diffracte´s par chacune
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de ces composantes. La surface est passive et l’on se limite aux ondes diffracte´es au premier
ordre le long de la surface. La configuration du champ e´lectromagne´tique le long de la surface
permet de calculer la puissance absorbe´e par le mate´riau dont une fraction (Pc) s’ave`re module´e
pe´riodiquement avec un rendement de´pendant de la pe´riode de la composante de Fourier et de
la longueur d’onde du champ incident. Le mode`le « SSW » rend bien compte des phe´nome`nes
observe´s pour des dure´es d’impulsions supe´rieures a` la picoseconde.
Ce mode`le pre´sente ne´anmoins deux inconve´nients qui ne sont pas inde´pendants. Il est consi-
de´re´, d’une part que la surface est passive, la contribution des excitations de surface n’est donc
pas traite´e. Malgre´ ceci, le mode`le est en accord avec les faits expe´rimentaux (hormis travaux
re´cents en re´gime ultra court). Par ailleurs, dans le de´veloppement pre´sente´ ci-dessus, nous
avons a` la fois utilise´ l’approximation des solutions de Helmholtz pour traiter la propagation
des champs (absence de sources) et des ondes se propageant a` la surface avec le champ e´lec-
trique (ou magne´tique) dans le meˆme plan. Meˆme si l’on ne tient pas compte des excitations a` la
surface pour expliquer la formation des ripples, l’absence de source exclut les champs polarise´s
longitudinalement de l’espace des solutions des e´quations de Maxwell. L’explication employe´e
par le mode`le « SSW » pre´sente´ une valeur pre´dictive et heuristique certaine mais demande un
e´largissement du traitement de l’interaction avec la surface pour eˆtre physiquement ade´quate.
La prise en compte de la polarisation induite par le champ laser incident a` la surface du mate´riau
irradie´ est traite´e par le mode`le « General Scattering Wave ».
5.3.2 Mode`le « General Scattering Wave »
Pour expliquer la formation des ripples, l’interaction du champ incident avec une sur-
face active a e´te´ propose´e par plusieurs auteurs. Ces explications s’appuient sur l’induction
par le champ laser incident d’ondes capillaires (ou acoustiques) [202] ou d’ondes polarito-
niques [205,206] a` la surface du mate´riau. Suite aux observations de structuration pe´riodique de
films me´talliques re´alise´s par de´position photo-chimique [203], Brueck et Ehrlich ont propose´ une
explication quantitative base´e sur l’interfe´rence entre le champ laser incident et la composante
longitudinale d’une onde plasma de surface initie´e par la rugosite´ initiale du mate´riau [207]. Ces
phe´nome`nes supposent que le laser induit une polarisation dans le mate´riau.
Le mode`le « General Scattering Wave » [208] prend explicitement en compte cette pola-
risation induite en se´parant l’espace en trois domaines : le vide, la zone lisie`re et le volume
(figure 5.3). La zone lisie`re abrite l’interface entre le vide et le solide de permittivite´ relative
ǫ et pre´sente une largeur l ≪ λ. Les champs e´lectromagne´tiques sont soumis aux e´quations
de Maxwell pour lesquelles on ne conside`re ni les effets magne´tiques (aimantation nulle) ni les
charges autres que celles dues a` la polarisation. La variation temporelle des champs e´lectriques
et magne´tiques est suppose´e pe´riodique en e−iωt. Le champ e´lectrique est de´compose´ en se´ries
de Fourier dans le plan de la surface (x,y) sous la forme ge´ne´rale :
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Figure 5.3 – Sche´ma de la de´composition spatiale des zons d’interactions.
~E(~r) =
∫
d ~K
(2π)2
~E( ~K, z)ei
~K·~ρ (5.6)
avec ~K le vecteur d’onde a` la surface (Kx,Ky), ~ρ le vecteur position dans le plan de la surface
(x, y) et ~r le veteur position dans tout l’espace (x, y, z). Cela revient a` de´composer la partie du
champ qui se propage le long de la surface sur les vecteurs de propagation ~K correspondant a` la
surface. On peut alors exprimer le champ total obtenu dans la zone lisie`re par ces composantes
de Fourier [208] :
~E( ~K, z) = ~Ei( ~K, z) +
l∫
z′=0
←→
G (z − z′) · ~P ( ~K, z′)dz′ +
l∫
z′=0
←→
S (z + z′) · ~P ( ~K, z′)dz′ (5.7)
Le premier terme du membre de droite correspond au champ dans la zone lisie`re si elle est vide
de toute polarisation. Il inclut tous les champs se propageant le long de la surface pris en compte
dans le mode`le « SSW » de´crit ci-dessus. Il correspond a` la partie passive de la re´ponse de la
surface. En plus de ce premier terme dans le membre de droite de l’e´quation (5.7), le second
terme exprime le champ dans la zone lise`re duˆ a` la polarisation et le dernier terme de´crit la
contribution au champ dans la lisie`re venant de la polarisation induite dans le volume par la
polarisation dans la zone lisie`re. La configuration de la surface est introduite par l’expression
de la polarisation en fonction du champ e´lectrique : ~P (~r) = χ b(~r) ~E(~r) avec la fonction « b »
valant 1 a` l’inte´rieur du mate´riau et 0 dans le vide et χ la polarisabilite´ du mate´riau. Dans
l’espace de Fourier, on e´crit :
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~P ( ~K) = χ
+∞∫
−∞
b( ~K − ~K ′) ~E( ~K ′)d ~K ′ (5.8)
Cette formulation permet de calculer le champ e´lectrique dans la zone lisie`re de fac¸on auto
consistante [208] et d’exprimer la fraction module´e pe´riodiquement de l’e´nergie absorbe´e comme :
A( ~K) ∝ η( ~K;~ki) |b( ~K)| (5.9)
avec ~ki la composante paralle`le a` la surface du vecteur d’onde du faisceau laser incident. Si la
surface ne pre´sente pas de composante de rugosite´ dominante (b( ~K) variant lentement avec ~K),
un maximum pour le facteur d’efficacite´ η( ~K;~ki) a` un ~K donne´ se traduit par un maximum de
la modulation pe´riodique suivant ce vecteur d’onde de l’e´nergie absorbe´e. L’endommagement
du mate´riau par les impulsions successives se fait alors pre´fe´rentiellement suivant la pe´riodi-
cite´ associe´e au facteur d’efficacite´ le plus important et conduit a` la formation progressive des
ripples. Le facteur d’efficacite´ η correspond a` la transforme´e de Fourier de la surface re´sultante
de l’irradiation permettant une comparaison directe des pre´dictions the´oriques et des re´sultats
expe´rimentaux. Les pre´dictions sont en bon accord avec les observations [209], au moins pour
l’irradiation des laser continus aux laser impulsionnels nanosecondes.
5.3.3 Approche alternative
Comme nous l’avons dit dans l’introduction, la phe´nome´nologie des structures de surface
pe´riodiques induites par l’irradiation laser en re´gime femtoseconde met en e´vidence des caracte´-
ristiques des ripples qui sont difficiles a` prendre en compte dans les mode`les de´crits pre´ce´dem-
ment (pe´riodicite´ fortement infe´rieure a` la longueur d’onde du laser, formation en polarisation
circulaire et de´pendance de la morphologie a` la dose d’e´nergie rec¸ue). Il est propose´ que les
structures pe´riodiques observe´es en re´gime femtoseconde soient la conse´quence de phe´nome`nes
d’auto-organisation a` la surface similaires a` ceux observe´s lors de l’interaction d’un faisceau
d’ions avec la surface d’un solide [191, 210]. L’explication de la formation des ripples dans le
cadre de l’impact d’un faisceau d’ions s’appuie sur la compe´tition entre un processus d’e´rosion
cre´ateur de surface et la diffusion des atomes en fonction de la tension superficielle tendant
a` limiter les interfaces [211–213]. Le meˆme principe de compe´tition peut eˆtre retenu dans le
cadre de la formation des ripples avec une irradiation laser en re´gime femtoseconde. En parti-
culier pour l’interaction avec les die´lectriques, le phe´nome`ne d’explosion coulombienne conduit
a` une e´rosion de la surface analogue a` celle induite par un faisceau d’ions [191]. Le processus
d’explosion de phase pourrait aussi eˆtre responsable de la de´stabilisation de la surface irradie´e
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provoquant la formation de structures pe´riodiques par auto-organisation [191]. La varie´te´ des
phe´nome`nes de structuration pe´riodique de la surface suite a` une irradiation en re´gime femto-
seconde et l’absence de consensus quand aux me´canismes implique´s se traduisent par une tre`s
vive activite´ de la communaute´ scientifique autour de ce proble`me et de ses diverses applications
potentielles. L’e´tude expe´rimentale que nous avons mene´e dans ce travail et qui est pre´sente´e
ci-dessous s’inte`gre dans cette dynamique en proposant en particulier des re´sultats expe´rimen-
taux nouveaux obtenus graˆce au dispositif de mise en forme temporelle des impulsions utilise´
pour les e´tudes mene´es dans ce travail.
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5.4 Etude des structures pe´riodiques de surface en re´gime fem-
toseconde
Comme nous l’avons vu pre´ce´demment, l’interaction laser matie`re en re´gime impulsionnel
femtoseconde pre´sente des spe´cificite´s absentes des autres re´gimes. Il est donc utile de de´terminer
quels aspects des ripples forme´es en re´gime ultra bref sont en cohe´rence avec les observations
pour des dure´es d’impulsions plus longues et avec les mode`les pre´sente´s ci-dessus et quelles
caracte´ristiques e´mergent uniquement dans le domaine femtoseconde. Nous avons donc dans
un premier temps e´tudie´ les phe´nome`nes de structuration pe´riodique de surface en re´gime
femtoseconde de fac¸on syste´matique en faisant varier la fluence laser et le nombre d’impulsions
applique´es sur le mate´riau. Nous avons ensuite explore´ la de´pendance des ripples a` la direction
de la polarisation du faisceau laser. En re´alisant une analyse croise´e de nos re´sultats ainsi que
de ceux de la litte´rature, nous discuterons de l’aspect original des ripples produites en re´gime
femtoseconde ainsi que de la possibilite´ de de´crire leur formation a` l’aide des diffe´rents mode`les
explicatifs expose´s au paragraphe pre´ce´dent.
5.4.1 Impact du nombre d’impulsion et de la fluence laser
Dans un premier temps, nous avons re´alise´ une e´tude syste´matique de la formation de
structures de surface en re´gime ultra bref en fonction du nombre et de la fluence des impulsions
laser en collaboration avec Julien Granier et Herve´ Soder de la socie´te´ « Impulsion ». Ce travail
a fait l’objet d’une publication [214], reporte´e en Annexe B. Les ressources de la plate forme de
transfert technologique du laboratoire ont e´te´ utilise´es, avec en particulier un laser femtoseconde
de type « Bright » de´livrant des impulsions de 150 fs centre´es autour de 800 nm avec un taux
de re´pe´tition de 5 kHz (seule la cadence change par rapport au syste`me Concerto utilise´ dans
l’ensemble des autres expe´riences). Le nombre d’impulsions est pilote´ a` travers le syste`me de
controˆle de la cellule Pockels et la puissance du laser est fixe´e graˆce a` une lame demi-onde
et un polariseur. Le faisceau laser est focalise´ avec une lentille convergente (f
′
= 50.8 mm).
L’irradiation des e´chantillons est re´alise´e a` pression atmosphe´rique dans le plan image d’un
diaphragme de rayon r = 3.230 mm produisant un spot laser a` la surface du mate´riau de rayon
75 µm.
Nous avons re´alise´ des irradiations a` l’air libre sur des e´chantillons de cuivre pur (99.999%)
et des wafers de silicium pour diffe´rentes fluences laser F autour des seuils d’ablation et diffe´-
rents nombres d’impulsion N . L’e´chantillon du cuivre a e´te´ poli avec de la poudre de diamant
jusqu’a` une taille de particule de 1 µm et le wafer de silicium pre´sente une rugosite´ commerciale
standard. Nous avons utilise´ un syste`me de translation 3-axes pour obtenir un positionnement
pre´cis des e´chantillons. Pour les deux mate´riaux, nous avons re´alise´ des se´ries d’impacts laser
avec diffe´rents nombres d’impulsions (1 a` 50 000). Il n’y a aucun recouvrement temporel des
impulsions. Le silicium a e´te´ irradie´ dans la gamme de fluence laser 0.02 a` 1.02 J/cm2 et le cuivre
0.11 a` 1.02 J/cm2. La morphologie des surfaces irradie´es est de´termine´e par microscopie e´lec-
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Figure 5.4 – Structures de Types 1 et 2 (I) sur Cu avec 100 impulsions femtosecondes de
fluence laser 0.51 J/cm2 et (II) sur Si avec 4 impulsions femtosecondes de fluence laser 0.11
J/cm2. La direction de la polarisation est verticale et est repre´sente´e par une fle`che blanche.
tronique a` balayage. Les re´sultats expose´s dans la suite concernent la zone centrale du faisceau,
les images ne montrent donc pas l’ensemble de la zone irradie´e. La direction de polarisation du
faisceau laser sera figure´e par une fle`che blanche.
Les images MEB des surfaces de silicium et de cuivre ont re´ve´le´ plusieurs structures diffe´-
rentes. Tout d’abord, nous avons trouve´ deux types de structures re´gulie`res consistant en ripples
line´aires paralle`les. Elles pre´sentent deux pe´riodicite´s diffe´rentes de 500 nm et 1- 2 µm (figure
5.4). Dans la suite, ces types de ripples seront appele´s respectivement « Type 1 » et « Type 2 ».
Les ripples de Type 1 sont perpendiculaires a` la direction de polarisation du faisceau laser tan-
dis que le Type 2 pre´sente des structures le long de cette direction de polarisation. Nous avons
aussi observe´ sur Cu et Si la formation de structures avec de nombreuses bifurcations. Nous les
appellerons « Type 3 » (voir figure 5.5). Ce sont des morphologies de type « worm-like » pre´sen-
tant une longueur typique entre deux bifurcations d’environ 2 µm. Nous avons aussi e´tudie´ les
morphologies de perc¸ages obtenus avec un plus grand nombre d’impulsions. Nous avons trouve´
dans ce cas des structures de Type 1 sur les parois du perc¸age aussi bien sur le cuivre que sur le
silicium. Ces structures (pre´sente´es ci-dessus) coexistent avec d’autres. Nous avons e´galement
observe´ des structures de type « ripples », nomme´es « Type 4 » oriente´es dans la direction du
perc¸age (figure 5.6). Elles sont plus prononce´es lorsque la polarisation du laser est paralle`le a`
la surface de la paroi.
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Figure 5.5 – Structures de surface de Type 3 sur Cu apre`s 1000 impulsions femtosecondes de
fluence laser 0.11 J/cm2 (le Type 1 est e´galement visible).
Figure 5.6 – Ripples de Types 4 et 1 (sur les parois du perc¸age) avec 50000 impulsions laser
femtoseconde de fluence 1.02 J/cm2 sur Cu.
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Figure 5.7 – Type de ripples forme´es a` la surface du cuivre par une irradiation en re´gime
femtoseconde en fonction du nombre d’impulsions N et de la fluence laser F .
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Figure 5.8 – Type de ripples forme´es a` la surface du silicium par une irradiation en re´gime
femtoseconde en fonction du nombre d’impulsions N et de la fluence laser F .
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Les figures 5.7 et 5.8 re´sument les conditions de formation de chaque type de structure
vis a` vis du nombre d’impulsions. On constate que des ripples peuvent eˆtre produites sur le
cuivre pour toutes les fluences laser teste´es pourvu que le nombre d’impulsions soit suffisant. A
contrario, les ripples ne sont produites sur le silicium qu’a` faible nombre d’impulsion ou faible
fluence laser.
Le Type 1 est forme´ quelle que soit la fluence laser utilise´e si un nombre suffisant d’impulsion
est applique´ (il disparaˆıt au-dela` de 100 impulsions sur Si). Avec des fluences laser de l’ordre
de 0.15 J/cm2 sur le silicium et de 1 J/cm2 sur le cuivre, une impulsion unique conduit a` la
formation de structures du Type 1. La formation de ce type de ripples pre´sente un seuil en
e´nergie qui de´pend du nombre d’impulsions mis en jeu comme l’illustre la figure 5.9 sur le
silicium. En effet, on constate qu’une impulsion de 0.23 J/cm2 ge´ne`re la formation de ripples
contrairement a` une unique impulsion de plus faible e´nergie (0.11 J/cm2). Les ripples sont de
nouveau forme´es avec deux impulsions a` cette meˆme e´nergie.
Nous avons trouve´ les structures de Type 2 sur le cuivre pour toutes les fluences laser e´tudie´es
mais uniquement pour 100 impulsions et sur le silicium entre 6 et 100 impulsions a` basse fluence
laser. Ce type de structure pe´riodique semble donc plus eˆtre de´pendant du nombre d’impulsions
que de la fluence laser contrairement au ripples de type 1. Le Type 3 est produit sur le silicium
a` basse fluence laser pour 100 impulsions et sur le cuivre avec une fluence laser moyenne et un
nombre d’impulsions supe´rieur ou e´gal a` 1000. Le Type 4 se forme sur les e´chantillons de cuivre
et de silicium avec un nombre d’impulsions de l’ordre de (ou supe´rieur a`) 1000.
Seules les structures de type 1 et 2 peuvent rigoureusement eˆtre de´signe´es par le terme de
ripples. La suite de notre e´tude est centre´e sur ces dernie`res.
!"#$ !""#$ !"""#$
Figure 5.9 – Irradiation en re´gime femtoseconde du silicium : (I) une impulsion de fluence laser
0.23 J/cm2, (II) une impulsion de fluence laser 0.11 J/cm2 et (III) deux impulsions de fluence
laser 0.11 J/cm2.
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5.4.2 Impact de la direction de la polarisation du faisceau laser
Afin d’obtenir une meilleure connaissance des me´canismes mis en jeu, nous avons re´alise´ une
seconde se´rie d’expe´riences visant a` mettre en e´vidence la de´pendance des structures de Types
1 et 2 par rapport a` la direction de polarisation du faisceau laser. Nous avons utilise´ de nouveau
un wafer de silicium ainsi qu’un e´chantillon de cuivre commercial de purete´ 99.9%. La source
laser femtoseconde est la meˆme que ci-dessus et on ajoute une deuxie`me lame demi-onde apre`s le
polariseur afin de maˆıtriser la direction de la polarisation du faisceau laser. Le faisceau laser est
focalise´ a` la surface de l’e´chantillon a` travers un dispositif « HurryScan14 » (commercialise´ par
Scan Lab) compose´ de deux miroirs orientables et d’une lentille convergente de focale f ′ = 140
mm produisant un spot laser de rayon 50 µm. Cet outil autorise le balayage de larges surfaces
facilitant l’e´tude des morphologies induites par l’irradiation. Nous avons re´alise´ des se´ries de
marquages carre´s de 2 mm sur 2 mm en faisant pivoter la direction de polarisation du laser,
chaque zone de la surface recevant 5 impulsions. Nous avons utilise´ des impulsions de fluence
laser 0.34 J/cm2 sur le cuivre et de 0.40 J/cm2 sur le silicium. Nous avons pu ve´rifier pour le
cuivre et le silicium que quelle que soit la direction de polarisation, le Type 1 e´tait toujours
forme´ perpendiculairement et le Type 2 paralle`lement a` la direction de polarisation du laser
(figure 5.10).
Les ripples de Type 1 pre´sentent une pe´riodicite´ infe´rieure a` la longueur d’onde du laser et
peuvent eˆtre produites avec une seule impulsion. De plus, on trouve des structures de ce type sur
de nombreux mate´riaux et dans diverses conditions expe´rimentales. C’est pourquoi nous avons
choisi ce type de ripples pour explorer l’impact de la mise en forme temporelle des impulsions
laser femtosecondes sur la structuration conse´cutive de la surface. Avant d’exposer cette e´tude,
nous allons pre´senter une synthe`se des re´sultats obtenus en re´gime femtoseconde en lien avec
les diffe´rents mode`les de´crits pre´ce´demment.
Figure 5.10 – Irradiations en re´gime femtoseconde sur Cu avec diffe´rentes directions de pola-
risation (5 impulsions de fluence laser 0.34 J/cm2).
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5.4.3 Discussion
De fac¸on globale, nos observations semblent en cohe´rence avec les pre´ce´dentes expe´riences
correspondantes rapporte´es dans la bibliographie [174,178,185]. Ne´anmoins, les publications sur
le the`me de la micro structuration pe´riodique de surface par irradiation laser en re´gime ultra
bref sont tre`s nombreuses. Les donne´es expe´rimentales sont abondantes au point qu’il devient
difficile de brosser un portrait net du phe´nome`ne des ripples pour l’irradiation femtoseconnde.
Nous allons donc essayer de pre´senter les e´le´ments caracte´ristiques propres aux structures pe´rio-
diques de surface induites par des impulsions laser femtosecondes en nous appuyant sur l’e´tude
de la bibliographie et sur nos propres re´sultats expe´rimentaux.
Le premier aspect a` conside´rer est la formation ou non de ripples en fonction de la fluence
laser « F » et du nombre d’impulsion « N ». Il apparaˆıt clairement que la pre´sence de ripples
est soumise a` un seuil de´pendant de N et F, ceci se ve´rifiant aussi bien pour les me´taux et
les semi-conducteurs [214, 215] que pour les die´lectriques [163]. Nos expe´riences confirment ce
constat comme l’illustre la figure 5.11 dans le cas du silicium. Il est inte´ressant de noter que
deux grands domaines d’e´tude se dessinent, l’un a` e´nergie infe´rieure au seuil d’ablation mais avec
un grand nombre d’impulsions successives [159], et l’autre a` e´nergie supe´rieure ou proche du
seuil d’ablation avec un nombre d’impulsions re´duit [214]. Une des observations marquantes que
nous avons reporte´ ci-dessus est la possibilite´ de former des ripples avec une unique impulsion
si l’e´nergie mise en jeu est suffisante.
1 2 3 4
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
"
#$
%
&
'
%
!#
(
)
%
*!
+,
-'
.
/0
Nombre d’impulsions
Ripples de type 1
Figure 5.11 – Formation des ripples de Type 1 (pe´riodicite´ ∼ 500 nm et orientation perpendi-
culaire a` la direction de polarisation du faisceau) en fonction du nombre d’impulsions et de la
fluence laser.
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Le point suivant que nous voudrions mettre en e´vidence est la pe´riodicite´ spatiale des struc-
tures. De fac¸on ge´ne´rale, la pe´riodicite´ semble de´pendre de la longueur d’onde du faisceau laser
incident [165]. On peut ne´anmoins distinguer trois types de comportement. On trouve en ef-
fet des ripples (de Type 1) perpendiculaires a` la polarisation du laser dont la pe´riodicite´ Λ
est infe´rieure a` la longueur d’onde λ du laser mais reste du meˆme ordre (λ/2 ≥ Λ ≥ λ/2)
[165, 178, 180, 181], des ripples paralle`les a` la polarisation (Type 2) avec des pe´riodicite´s assez
grandes, supe´rieures a` la longueur d’onde du laser [176, 178, 214] et enfin des ripples paralle`les
a` la polarisation mais avec des pe´riodicite´s conside´rablement plus courtes (parfois infe´rieures a`
λ/10) [164, 167, 168, 184, 216]. La pe´riodicite´ des ripples semble eˆtre inde´pendante du mate´riau
irradie´, ne´anmoins on constate des pe´riodicite´s diffe´rentes selon que l’on emploie des me´taux et
des semi-conducteurs d’une part ou des die´lectriques d’autre part. Les re´fe´rences cite´es ci-dessus
montrent une pe´riodicite´ des structures plus courte pour les die´lectriques. Des articles re´cents
ont de plus mis en e´vidence la de´pendance de la pe´riodicite´ des ripples avec l’angle du faisceau
incident [215] ainsi qu’avec l’e´nergie et le nombre des impulsions applique´es [172,174]. Il semble
ne´anmoins que cette de´pendance en F et N se limite au domaine des faibles e´nergies et disparaˆıt
aussi si le nombre d’impulsions augmente.
La formation des ripples semble de plus fortement influence´e par l’e´tat de polarisation du
faisceau laser. Lorsque le laser pre´sente une polarisation rectiligne, l’orientation des ripples est
directement corre´le´e a` la direction de la polarisation du faisceau comme nous l’avons vu pour
les ripples de types 1 et 2 (respectivement perpendiculaire et paralle`le a` cette direction). Il a
aussi e´te´ montre´ dans la litte´rature, d’une part la possibilite´ de ge´ne´rer des ripples avec un
faisceau en polarisation circulaire et d’autre part les diffe´rences entre les ripples produites par
des faisceau laser de polarisations elliptique, rectiligne et circulaire [191,192].
Le dernier aspect que nous abordons ici concerne la nettete´ et la complexite´ des structures
pe´riodiques de surface. Nous avons observe´ que les ripples de type 2 (forme´es pour un nombre
d’impulsion de l’ordre de la centaine) e´voluent vers une structuration plus complexe de type
«worm-like » pre´sentant de nombreuses bifurcations lorsqu’on augmente le nombre d’impulsion.
Les ripples de types 1 et 2 semblent sensibles a` la pre´sence de rayures ou de gros de´fauts a` la
surface [7,163]. Il est de meˆme mis en e´vidence dans la litte´rature la complexite´ de la morpho-
logie de la surface irradie´e augmente avec la fluence laser et le nombre d’impulsion [176, 191].
Enfin, il a e´te´ sugge´re´ que le contraste des structures obtenues sur les me´taux pouvait eˆtre relie´
a` la valeur de couplage e´lectron phonon du mate´riau [174,176].
Cette synthe`se met en e´vidence le fait que le phe´nome`ne de structuration pe´riodique de
la surface de mate´riau irradie´ par laser femtoseconde est relie´ au phe´nome`ne avec des impul-
sions plus longues mais qu’il pre´sente aussi des caracte´ristiques nouvelles absentes des autres
domaines. L’orientation des ripples par rapport a` la polarisation line´aire, la de´pendance de
leur pe´riodicite´ a` l’angle d’incidence, les seuil de formation en fluence laser et nombre d’impul-
sion ainsi que la re´action a` la pre´sence de rayures sont des aspects des ripples de´ja` rapporte´s
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pour les impulsions plus longues [199, 209]. Ne´anmoins, la formation de structures pe´riodiques
en polarisation circulaire ainsi que la de´pendance de leur morphologie au type de polarisa-
tion utilise´ (rectiligne,circulaire ou elliptique), la pe´riodicite´ des ripples nettement sub-longueur
d’onde (par rapport au laser), sa de´pendance en F et N a` faible e´nergie, la pre´sence de bifur-
cations, la ge´ne´ration de ce type de structures avec une unique impulsion, sa formation sur les
parois des perc¸ages et la de´pendance de la nettete´ de la morphologie en fonction du couplage
e´lectron-phonon pour les me´taux sont des phe´nome`nes qui e´mergent pour l’interaction en re´gime
impulsionnel femtoseconde.
Il est donc le´gitime de se demander dans quelle mesure les aspects e´mergents des ripples en
re´gime femtoseconde sont interpre´tables dans le cadre des mode`les pre´sente´s pour l’explication
des ripples classiques dont le plus repre´sentatif est a` notre connaissance le mode`le « General
Scattering Wave » (GSW) expose´ pre´ce´demment. Nous supposons qu’a` travers une de´finition
adapte´e de la polarisation dans la zone lisie`re, ce dernier mode`le serait susceptible de rendre
compte des pe´riodicite´s observe´es en re´gime femtoseconde. Ne´anmoins, pour les ripples forme´es
en polarisation circulaire, il parait difficile de relier les structures line´aires obtenues a` une mo-
dulation pe´riodique de l’e´nergie laser absorbe´e. De plus le mode`le GSW permet de de´finir les
composantes pe´riodiques de la surface qui vont eˆtre amplifie´es par une suite d’impulsions suc-
cessives en fonction des caracte´ristiques du champ laser incident et de la surface. La production
de ripples avec une unique impulsion ne´cessite de de´terminer un me´canisme pouvant transfe´rer
la modulation pe´riodique de l’e´nergie e´lectromagne´tique absorbe´e a` la morphologie re´sultante
de la surface dans ces conditions. Le mode`le GSW s’appuie uniquement sur un traitement ap-
profondi de la modulation pe´riodique de l’e´nergie e´lectromagne´tique incidente mais ne prend
pas en compte l’e´volution thermodynamique du mate´riau qui en re´sulte. Il semble donc difficile
de traiter dans ce cadre la de´pendance des structures a` la fluence laser ainsi qu’a` la valeur
du couplage e´lectron phonon. Dans cette optique, le mode`le d’auto-organisation de la surface
semble plus adapte´ car il se base sur l’e´volution thermodynamique de la surface suite a` une
perturbation. Les phe´nome`nes associe´s a` la fluence laser et a` la valeur du couplage e´lectron
phonon sont susceptibles d’eˆtre de´crits a` travers un choix adapte´ du me´canisme perturbateur
(par exemple l’explosion coulombienne dans le cas des die´lectriques). Ne´anmoins, ce type d’in-
terpre´tations se preˆte difficilement a` la prise en compte du lien entre l’orientation des ripples et
la direction de polarisation du faisceau laser.
La question de l’interpre´tation du phe´nome`ne de structuration pe´riodique de la surface en
re´gime femtoseconde reste donc largement ouverte et ne´cessite des e´tudes comple´mentaires.
Nous allons maintenant e´tudier le comportement des ripples de type 1 en fonction de la mise en
forme temporelle des impulsions laser. Les chapitres pre´ce´dents ont montre´ que ce type d’analyse
e´tait susceptible de fournir des informations quant aux me´canismes fondamentaux d’ablation
et nous espe´rons pouvoir mettre en corre´lation le comportement du panache d’ablation avec
l’observation des ripples.
188
Chapitre 5 : Etude des structures périodiques de surfaces
5.5 Re´ponse de la formation des structures pe´riodiques a` des
formes temporelles pre´de´finies
Comme nous l’avons indique´ a` la fin du paragraphe pre´ce´dent, nous supposons que l’e´tude de
la formation des ripples en fonction de la forme temporelle des impulsions laser est susceptible
de fournir des informations sur le phe´nome`ne d’ablation en re´gime femtoseconde en ge´ne´ral ainsi
que sur les me´canismes de ge´ne´ration des ripples en particulier. De plus, le controˆle potentiel de
la formation des ripples est un enjeu applicatif majeur dans l’optique par exemple de limiter leur
apparition (applications d’usinage de pre´cision, limitation de l’endommagement des optiques)
ou de l’amplifier (re´alisation de re´seau de diffraction, plasmonique). Nous allons tout d’abord
pre´senter nos re´sultats expe´rimentaux. Nous re´aliserons ensuite une analyse de ces re´sultats,
croise´es avec ceux concernant le panache d’ablation (pre´sente´s aux deux chapitre pre´ce´dents).
5.5.1 Re´sultats expe´rimentaux
Pour disposer d’informations expe´rimentales nouvelles et comple´mentaires par rapport a` la
litte´rature, nous avons re´alise´ une se´rie d’irradiations d’un e´chantillon d’acier inoxydable (316L)
a` l’air libre et en incidence normale en utilisant la source laser « Concerto » de´crite au chapitre
2 afin de pouvoir appliquer des formes temporelles pre´de´finies (distributions e´tire´es et doubles
impulsions comme illustre´ dans la figure 3.6) aux impulsions femtosecondes. Quelques e´tudes
similaires sont reporte´es dans la bibliographie [158, 217]. L’inox a e´te´ choisi car c’est un mate´-
riau largement utilise´ au laboratoire pour des applications lie´es aux ripples. Nous maˆıtrisons
donc la formation des ripples sur ce type d’e´chantillon. Les conse´quences des diffe´rentes formes
temporelles des impulsions sur la morphologie de la surface irradie´e sont obtenues en compa-
rant la formation et les caracte´ristiques des ripples de type 1 (pe´riodicite´ de 600 nm oriente´e
perpendiculairement a` la direction de polarisation du faisceau laser) car le caracte`re particulier
de leur formation avec un faible nombre d’impulsion permet d’isoler au maximum l’influence de
la mise en forme temporelle.
Le positionnement des impacts laser est maˆıtrise´ graˆce a` un syste`me de translation 3 axes.
L’e´chantillon d’inox (316L) a e´te´ soumis a` des irradiations successives de une et deux impulsions
par site en augmentant la dure´e d’impulsion (de 150 fs a` 10 ps) et en allongeant le de´lai de
se´paration des doubles impulsions (de 0 a` 14 ps). Le faisceau laser est focalise´ a` travers une
lentille convergente de focale f’ = 50 mm. Un diaphragme de rayon 3.2 mm est positionne´ sur
le trajet du faisceau pour limiter la variation de l’e´nergie entre le centre et les bords de la zone
d’irradiation. L’irradiation est re´alise´e au plan image associe´ au diaphragme pour obtenir une
fluence laser la plus homoge`ne possible. La surface de la zone d’interaction est e´value´e par la
me´thode pre´sente´e au chapitre 2 et on trouve un rayon pour le spot laser d’environ 23 µm. Cette
me´thode permet de plus d’estimer le seuil d’endommagement du mate´riau qui vaut Fth = 0.14
J/cm2.
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Afin de produire un sche´ma de ripples bien de´veloppe´, nous avons compare´ la nettete´ des
structures forme´es pour diffe´rentes fluences laser. Les conditions optimales sont obtenues pour
une fluence laser de 2 J/cm2. La figure 5.12 montre des images MEB des structures obtenues
en surface a` cette fluence laser pour une et deux impulsions non mises en forme. De nouveau
on constate la formation des ripples de Type 1 perpendiculaire a` la direction de polarisation du
faisceau laser et de pe´riodicite´ infe´rieure a` la longueur d’onde centrale des impulsions (Λ ∼ 600
nm). Le sche´ma se forme pour une seule impulsion mais il est conside´rablement plus net et
contraste´ avec deux impulsions. Ayant ve´rifie´ le caracte`re mono-impulsion de la formation des
ripples observe´es, nous poursuivons l’e´tude sur la mise en forme temporelle des impulsions avec
l’analyse des zones ayant rec¸u deux impulsions afin d’eˆtre dans une configuration optimale pour
la comparaison des structures en fonction de la distribution temporelle du de´poˆt e´nerge´tique. En
fonction de la distance au centre de la zone irradie´e, on constate l’e´volution de la morphologie
des ripples. Le cercle blanc sur la figure 5.12 partie (II) illustre ce changement de morphologie.
Sur la zone exte´rieure, les ripples sont fines et abrupte tandis qu’au centre le sche´ma est plus
lisse et moins bien de´veloppe´ (figure 5.13). On constate de plus la formation de structures pa-
ralle`les a` la polarisation entre les lignes forme´es dans la zone exte´rieure.
En appliquant une mise en forme temporelle en double impulsion et en impulsion e´tire´e de
de´lai de se´paration et de dure´e variables, on observe une modification de la morphologie des
structures pe´riodiques ge´ne´re´es a` la surface. Les figures 5.14 et 5.15 pre´sentent les images MEB
des surfaces respectivement produites avec des impulsions longues (de dure´e 3, 5.7 et 10 ps) et
avec des doubles impulsions (de de´lais de se´paration 2.8, 9.3 et 14 ps). Chaque zone est irradie´e
par deux tirs laser. Afin de faciliter la comparaison, des images MEB avec un grossissement
plus e´leve´ sur la pe´riphe´rie et le centre de la zone d’irradiation sont pre´sente´es sur la figure
!"#$ !""#$
Figure 5.12 – Images MEB montrant des ripples de Type 1 produites par une (I) et deux (II)
impulsions laser femtosecondes de fluence laser 2 J/cm2 sur une surface d’acier inoxydable. La
direction de la polarisation du faisceau laser est donne´e par les fle`ches blanches.
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Figure 5.13 – Images MEB montrant des ripples de Type 1 produites par deux impulsions
laser femtosecondes de fluence laser 2 J/cm2 sur inox sur les zones exte´rieure (I) et centrale (II)
du spot d’irradiation. La direction de polarisation est verticale.
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Figure 5.14 – Images MEB montrant la structuration de surface induite par des impulsions
femtosecondes SP (150 fs) et des distributions de l’e´nergie allonge´e temporellement avec une
dure´e variable(LP 3, 5.7 et 10 ps). La fluence laser vaut 2 J/cm2, le nombre de tirs est N = 2
et la direction de polarisation est verticale.
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Figure 5.15 – Images MEB montrant la structuration de surface induite par des impulsions
femtosecondes SP (150 fs) et des doubles impulsions de de´lais de se´paration variables (DP 2.8,
9.3 et 14 ps). La fluence laser vaut 2 J/cm2, le nombre de tirs est N = 2 et la direction de
polarisation est verticale.
5.16 pour trois formes temporelles particulie`res des impulsions laser (impulsion femtoseconde
SP, impulsion e´tire´e de dure´e 10 ps et double impulsion avec de´lai de se´paration de 14 ps)
correspondant aux limites du domaine de mise en forme temporelle accessible au modulateur
spatial de lumie`re.
L’allongement de la dure´e de l’impulsion laser engendre la formation au centre du spot
irradie´ d’une large zone libre de toute structuration pe´riodique dont la surface s’accroˆıt avec
l’augmentation de la dure´e. Pour une impulsion de 3 ps, on retrouve les deux zones couvertes
de ripples de Type 1 avec une morphologie bien de´veloppe´e sur la partie late´rale de l’impact
laser et une zone de structures plus lisses vers le centre, mais de´cale´es vers l’exte´rieur de la zone
d’irradiation. La couronne couverte de ripples bien contraste´es est re´duite avec l’augmentation
de la dure´e d’impulsion et n’est quasiment plus visible lorsqu’on atteint 10 ps. La zone occupe´e
par les ripples plus lisses est peu a` peu repousse´e sur le bord du spot d’irradiation. La morpho-
logie de la surface suit globalement le meˆme type d’e´volution pour les distributions en double
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Figure 5.16 – Images MEB zoome´es sur le centre et la pe´riphe´rie de la zone irradie´e par les
impulsions femtosecondes SP (150 fs), les impulsions e´tire´es d’une dure´e de 10 ps (LP 10 ps) et
les doubles impulsions avec un de´lai de se´paration de 14 ps (DP 14 ps). La fluence laser vaut 2
J/cm2, le nombre de tirs est N = 2 et la direction de polarisation est verticale.
impulsion lorsqu’on allonge le de´lai de se´paration. Ne´anmoins, l’e´volution du comportement de
la structuration pe´riodique est moins progressive que pour les impulsions e´tire´es. En effet, pour
des de´lais de se´paration infe´rieurs a` 5.5 ps, on retrouve le sche´ma observe´ pour les impulsions
femtosecondes (ripples contraste´es sur les bords et plus lisses au centre), tandis qu’au-dela` (9.3
et 14 ps) les ripples contraste´es ne sont plus visibles, les ripples plus lisses occupent majoritai-
rement le bord du spot d’irradiation et on trouve au centre de larges zones libres de structures
pe´riodiques.
En nous appuyant sur les re´sultats concernant le panache d’ablation pre´sente´s aux chapitres
pre´ce´dents, nous allons tenter d’interpre´ter les observations reporte´es ici.
5.5.2 Discussion : Analyse croise´e des re´sultats
Les re´sultats pre´sente´s au paragraphe pre´ce´dent nous permettent de conclure qu’une maˆıtrise
de la formation des ripples de type 1 (de pe´riodicite´ infe´rieure a` la longueur d’onde du laser et
d’orientation perpendiculaire a` la direction de polarisation) est possible a` travers une mise en
forme temporelle des impulsions laser. Ceci ouvre des perspectives au niveau des applications
comme nous l’avons aborde´ au de´but du paragraphe. Nous pouvons de plus croiser les re´sultats
obtenus ici pour la formation des ripples avec les conse´quences de la mise en forme temporelle des
impulsions sur le panache d’ablation expose´es dans les deux chapitres pre´ce´dents pour conclure
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sur les apports de notre e´tude a` l’interpre´tation du phe´nome`ne de structuration pe´riodique
d’une surface irradie´e par des impulsions femtosecondes.
Nous avons en effet constate´ que la morphologie des ripples pre´sente une de´pendance a` la
distance au centre du spot d’irradiation, c’est a` dire a` la dose d’e´nergie rec¸ue. Au centre (e´nergie
rec¸ue importante), les ripples ont une pe´riodicite´ d’environ 600 nm et sont lisses et peu contras-
te´es. Sur les bords, les structures pe´riodiques gardent la pe´riodicite´ mais la morphologie est
plus nette et des structures se forment dans les interstices. Ces observations semblent difficiles
a` prendre en compte a` travers un mode`le base´ uniquement sur la modulation de l’e´nergie e´lec-
tromagne´tique absorbe´e. Par contre, elles pourraient eˆtre de´crites dans le cadre d’un processus
d’auto-organisation de la surface en de´finissant un me´canisme d’e´rosion moins efficace et / ou
une diffusion favorise´e quand l’e´nergie augmente.
Nous avons en effet observe´ que l’augmentation de la dure´e des impulsions ou du de´lai de
se´paration entre les doubles impulsions entraˆıne la formation de larges zones libres de toute
structure pe´riodique au centre du spot d’interaction tandis que les ripples ne sont forme´es que
dans des couronnes pe´riphe´riques. Pour les impulsions les plus longues (10 ps) et les doubles
impulsions avec les plus grands temps de se´paration (14 ps) que nous avons teste´es, on ne trouve
plus sur les bords de la zone endommage´e que le sche´ma de ripples peu contraste´. Ceci implique
que la distribution spatiale des structures forme´es (au niveau du contraste de la morphologie),
qui de´pend de la dose d’e´nergie rec¸ue lors d’une irradiation par impulsion femtoseconde, est
influence´e par la mise en forme temporelle des impulsions. Nous pouvons donc supposer que
cette dernie`re modifie la dose d’e´nergie rec¸ue par le mate´riau.
Or, nous avons e´tabli au cours des deux chapitres pre´ce´dents que le couplage e´nerge´tique
avec le mate´riau est modifie´ par l’utilisation d’impulsions laser e´tire´es ou de doubles impulsions.
Ces distributions temporelles de l’e´nergie laser engendrent en particulier une augmentation de
la fraction atomise´e de la matie`re e´jecte´e au de´triment de la fraction ablate´e sous forme liquide.
Les simulations nume´riques ont de plus mis en e´vidence que ceci impliquait une modification
des processus dominant l’ablation des couches profondes du mate´riau. Nous supposons donc
que la mise en forme implique´e ici engendre un couplage e´nerge´tique plus important que celui
induit par les impulsions femtosecondes. Cet exce`s d’e´nergie favorise le processus de fragmenta-
tion au de´triment de celui de l’explosion de phase. Ce dernier me´canisme est sous-tendu par la
nucle´ation explosive de bulles de gaz au sein du liquide. Cela correspond a` une augmentation
importante de la surface du liquide. L’explosion de phase peut donc eˆtre conside´re´e comme un
me´canisme d’e´rosion efficace. A contrario, la fragmentation produit une quantite´ plus impor-
tante de gaz accompagne´ de nombreux clusters et agre´gats et conduit donc a` une e´rosion et a`
une perturbation de la couche liquide plus re´duites.
Nous supposons donc que le me´canisme d’explosion de phase peut correspondre au proces-
sus d’e´rosion implique´ dans les phe´nome`nes d’auto-organisation. Nous sugge´rons donc que la
formation des ripples observe´es a` faible nombre d’impulsion sur l’inox est associe´e a` la re´orga-
nisation de la surface sous forme liquide suite a` une perturbation provoque´e par le me´canisme
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d’explosion de phase. Ne´anmoins, les constats de la formation de ripples de pe´riodicite´ similaire
sur de nombreux mate´riaux me´talliques, ainsi que de la de´pendance de l’orientation des struc-
tures a` la direction de la polarisation du laser incident, ne´cessitent de maintenir une relation
avec les caracte´ristiques du faisceau laser. Ce lien pourrait eˆtre re´alise´ par des me´canismes de
modulation du de´poˆt initial de l’e´nergie par des modalite´s voisines de celles de´crites dans les
mode`les « classiques » de´crits pre´ce´demment. Cet aspect n’est pas encore clarifie´ et de nombreux
points restent donc encore a` explorer.
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5.6 Conclusion
Au cours de ce chapitre, nous avons pre´sente´ une e´tude de la formation des structures pe´-
riodiques de surface (ou « ripples ») ge´ne´re´es par l’irradiation d’un solide avec des impulsions
laser femtosecondes. Ce phe´nome`ne n’est pas limite´ au re´gime d’interaction femtoseconde, mais
semble plutoˆt eˆtre une caracte´ristique ge´ne´rale de l’interaction laser - surface. Nous avons donc
expose´ brie`vement les donne´es bibliographiques relatives a` la formation des ripples lors d’une
irradiation avec des impulsions plus longues ainsi que les principaux mode`les explicatifs his-
toriques. Nous avons ensuite pre´sente´ nos re´sultats expe´rimentaux sur l’e´tude de la formation
des structures pe´riodiques de surface en re´gime femtoseconde ainsi que sur l’investigation de la
re´ponse de la formation des ripples a` une mise en forme temporelle des impulsions laser.
L’analyse croise´e de nos re´sultats expe´rimentaux et de ceux pre´sente´s dans la litte´rature
a permis de distinguer les aspects des ripples qui sont propres a` l’interaction en re´gime fem-
toseconde de ceux qui sont communs a` l’ensemble des structures pe´riodiques induites par une
interaction - laser surface. Les caracte´ristiques e´mergentes en re´gime femtoseconde sont :
– la formation de ripples de pe´riodicite´ re´duite devant la longueur d’onde du laser.
– la pre´sence de nombreuses bifurcations au sein des morphologies pe´riodiques.
– la ge´ne´ration de ripples par un faisceau laser polarise´ circulairement.
– la de´pendance de la complexite´ et du contraste des structures en fonction de la dose
d’e´nergie rec¸ue et de la valeur du coefficient de couplage e´lectron-ion.
Le caracte`re original des ripples ge´ne´re´es par les impulsions femtosecondes est encore renforce´
par l’observation de la ge´ne´ration de structures avec une unique impulsion ainsi que leur for-
mation sur les parois de perc¸ages.
Ces constats expe´rimentaux rendent de´licate l’interpre´tation de la formation des ripples
dans le cadre des mode`les explicatifs historiques base´s sur la modulation de l’e´nergie e´lec-
tromagne´tique absorbe´e comme le mode`le « General Scattering Wave ». Un mode`le alternatif
initialement e´tabli pour rendre compte de la structuration pe´riodique de surfaces soumises a`
un faisceau d’ions a e´te´ propose´ dans la litte´rature. Cette interpre´tation est base´e sur un phe´-
nome`ne d’auto-organisation de la surface suite a` une perturbation. L’auto-organisation e´merge
de la compe´tition entre un processus d’e´rosion, ge´ne´rateur de surface, et la relaxation de cette
dernie`re par diffusion.
Dans ce cadre, nos re´sultats concernant la re´ponse de la formation des ripples a` la mise
en forme temporelle des impulsions laser peuvent fournir des e´le´ments nouveaux. Nous avons
en effet observe´ que la modification de la morphologie des ripples induite par une variation de
l’e´nergie rec¸ue est e´quivalente a` celle provoque´e a` e´nergie constante par un e´tirement temporel
des impulsions ainsi que par une structuration en double impulsion. Nous sugge´rons (en nous
appuyant sur les re´sultats obtenus lors de l’e´tude du panache d’ablation et sur les informations
fournies par les simulations nume´riques associe´es) que l’augmentation de l’e´nergie ou l’allon-
gement de la forme temporelle du de´poˆt de l’e´nergie laser incidente provoque la re´duction de
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l’efficacite´ du me´canisme d’explosion de phase et que ceci conduit a` la ge´ne´ration de ripples de
morphologie moins contraste´e et meˆme e´ventuellement a` l’absence de formation de ces struc-
tures pe´riodiques. Le me´canisme d’explosion de phase pourrait donc correspondre au me´canisme
d’e´rosion implique´ dans l’interpre´tation de la formation des ripples par auto-organisation. L’in-
terpre´tation globale du phe´nome`ne de structuration pe´riodique d’une surface irradie´e par une
faisceau laser femtoseconde reste a` l’heure actuelle largement inaccessible. Ne´anmoins, de nom-
breux travaux accompagne´s de de´veloppements applicatifs sont en cours.
Parmi les applications de´veloppe´es, on peut citer en particulier le marquage de surface. La
socie´te´ Impulsion, associe´e a` la plate forme de transfert technologique du laboratoire, utilise des
ripples (du Type 1 de´crit dans ce chapitre) pour re´aliser des marquages de surface comme celui
pre´sente´ dans la figure 5.17. Les travaux de The`se de Benjamin Dusser, re´alise´s en collaboration
avec la socie´te´ ATT, ont de plus montre´ la possibilite´ d’utiliser la de´pendance des ripples
en fonction de la direction de la polarisation du faisceau laser pour produire des marquages
avec un aspect visuel colore´ (figure 5.18) [218]. Les ripples sont donc associe´es a` un potentiel
applicatif important et l’e´tude de leur formation s’ave`re connecte´e aux proble`mes fondamentaux
de l’ablation en re´gime femtoseconde. Ces deux e´le´ments font de cette the´matique un point de
connexion fe´cond entre la recherche fondamentale et la recherche applique´e dans la mesure ou`
Figure 5.17 – Marquage de surface base´ sur la structuration pe´riodique de la surface re´alise´
par la socie´te´ Impulsion.
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Figure 5.18 – Marquages avec aspect visuel colore´ utilisant la formation de ripples d’orientation
controˆle´e re´alise´s par B. Dusser.
l’ame´lioration de la compre´hension des phe´nome`nes permet d’envisager de nouvelles applications
qui a` leur tour soule`vent de nombreuses questions fondamentales.
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Conclusion ge´ne´rale et perspectives
L’ablation d’un solide irradie´ par des impulsions laser femtosecondes est un phe´nome`ne
complexe dont la description ne´cessite la prise en compte de processus physiques sur diffe´rentes
e´chelles temporelles. Bien que la brie`vete´ des impulsions permette de ne pas prendre en compte
l’e´crantage par le plasma d’une partie du faisceau laser incident, elle impose en contre partie
de traiter le mate´riau comme deux sous-syste`mes, e´lectronique et ionique, connecte´s a` travers
les collisions e´lectron - ion et e´lectron - phonon. Les e´tats thermodynamiques atteints par la
matie`re suite a` l’irradiation pre´sentent un caracte`re hors-e´quilibre marque´ associe´ a` des taux
de chauffage importants. Au cours de ce travail de the`se, l’ablation des me´taux a e´te´ e´tudie´e du
point de vue de l’e´mission optique du plasma, des couches minces produites par le de´poˆt de la
matie`re ablate´e et a` travers l’analyse de la morphologie de la surface ablate´e. L’influence de la
mise en forme temporelle du de´poˆt e´nerge´tique a e´te´ explore´e selon ces trois angles d’approches.
Dans un premier temps, nous avons de´veloppe´ et valide´ un dispositif original de caracte´risa-
tion spectroscopique de l’e´mission optique du plasma ge´ne´re´ par des impulsions femtosecondes
mises en forme par la modulation spectrale de leur phase. L’originalite´ de ce syste`me expe´ri-
mental re´side dans la possibilite´ de quantification en temps re´el de l’influence de la mise en
forme temporelle des impulsions laser sur l’e´mission optique du panache d’ablation. Cet aspect
permet d’ajouter au dispositif expe´rimental une boucle nume´rique adaptative de de´finition des
formes temporelles en re´action a` l’e´mission induite du plasma d’ablation. Ce dispositif, inte´gre´
a` l’ensemble des moyens expe´rimentaux pre´-existants (imagerie directe de l’e´mission du plasma
et syste`me de de´poˆt de couches minces), a alors e´te´ mis en œuvre pour explorer le phe´nome`ne
d’ablation en re´gime femtoseconde dans le but de contribuer a` l’e´lucidation des me´canismes
fondamentaux implique´s et d’optimiser les proce´de´s qui y sont associe´s (re´alisation de couche
mince, micro-usinage de pre´cision, traitement de surface ...).
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Les investigations couple´es aux simulations nume´riques nous ont permis d’e´tablir certaines
caracte´ristiques ge´ne´rales de l’ablation en re´gime femtoseconde. Nous avons montre´ que le
plasma ge´ne´re´ par des impulsions femtosecondes a` partir d’une cible me´tallique se caracte´-
rise par une e´mission optique domine´e par les espe`ces neutres. Seule une faible fraction de la
matie`re (couches initialement en surface) est expulse´e sous forme gazeuse et ionise´e. Nous avons
montre´ que le plasma ge´ne´re´ par les impulsions femtosecondes n’est pas homoge`ne et que les
profils spatiaux de tempe´rature et de densite´ entraˆınent une se´paration des espe`ces en fonction
de leur degre´ d’ionisation. La partie atomise´e de la matie`re e´jecte´e se compose donc d’une majo-
rite´ d’atomes neutres et a` l’avant du plasma la tempe´rature est plus importante et l’on observe
du gaz ionise´.
D’autre part, une grande fraction de la matie`re ablate´e est e´jecte´e sous forme liquide. En
effet, les couches minces re´alise´es en collectant les produits d’ablation pre´sentent une forte
densite´ de nanoparticules en surface. La ge´ne´ration des e´jecta dans une telle configuration est
suppose´e eˆtre relie´e au me´canisme d’explosion de phase. Ce dernier correspond a` la nucle´ation
homoge`ne de la phase liquide me´tastable car a` une densite´ plus faible que la densite´ de transition
de phase a` l’e´quilibre. Ce phe´nome`ne re´sulte du confinement de la chaleur et du stress thermo-
e´lastique induits par l’impulsion femtoseconde. Le mate´riau expe´rimente une forte compression
pendant le chauffage qui en se relaxant conduit une grande proportion de matie`re jusqu’a` la zone
de me´tastabilite´ du liquide a` travers la limite de coexistence du liquide et du gaz a` l’e´quilibre.
Cette relaxation est associe´e a` la formation d’une onde de de´tente qui en se propageant dans
le liquide me´tastable en transition de phase engendre la formation et l’e´jection d’une couche
liquide. Cette couche liquide se de´sinte´grant suite a` des instabilite´s de type Rayleigh et Taylor
conduit a` la formation des nanoparticules observe´es sur les couches.
Enfin, nous avons observe´ la formation de structures pe´riodiques (ou ripples) a` la surface
d’un me´tal irradie´ par des impulsions femtosecondes. Les ripples ge´ne´re´es sont de plusieurs
types diffe´rents mais le plus remarquable consiste en un re´seau de lignes perpendiculaires a` la
direction de la polarisation du faisceau, de pe´riodicite´ nettement infe´rieure a` la longueur d’onde
du laser et que l’on peut obtenir avec une unique impulsion. Nous proposons que la formation de
ces structures soit associe´e a` un me´canisme d’auto-organisation de la surface suite a` sa pertur-
bation par le me´canisme d’explosion de phase. La de´pendance de l’orientation de ces structures
a` la direction de polarisation du faisceau laser impose ne´anmoins de de´finir un processus de
conservation d’une partie des informations associe´es a` l’irradiation.
De fac¸on ge´ne´rale, l’e´talement temporel du de´poˆt de l’e´nergie laser incidente permet d’ac-
croˆıtre le couplage de l’e´nergie laser vers la cible et conduit a` la production d’un gaz d’excitation
plus importante que celle induite par une impulsion ultra-bre`ve. Ceci se traduit par une aug-
mentation de l’intensite´ e´mise par les espe`ces ionise´s et une diminution de celle associe´e aux
atomes neutres. Le plasma ainsi produit pre´sente une zone occupe´e par les atomes neutres plus
re´duite et un large espace pour lequel la tempe´rature augmente jusqu’a` atteindre l’avant du
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plasma. Plus on approche du front du plasma plus l’e´tat d’ionisation des atomes est important.
On peut distinguer deux types d’e´talement du de´poˆt de l’e´nergie laser incidente : soit le de´poˆt
est allonge´ et se produit de fac¸on continue ce qui correspond a` un allongement de la dure´e
d’impulsion, soit on emploie un de´poˆt discret constitue´ d’une se´rie de pics ultra-brefs avec en
cas limite, la distribution en double impulsion avec un de´lai de se´paration variable.
– Un de´poˆt continu de l’e´nergie sur une e´chelle de temps allonge´e permet de relaˆcher le confi-
nement du stress avec pour conse´quence la limitation du me´canisme d’explosion de phase
et de l’e´jection de couches liquides ge´ne´ratrice de nanoparticules. L’ablation du mate´riau
est domine´e par le me´canisme de fragmentation qui engendre un couplage e´nerge´tique
pre´fe´rentiel vers la phase gazeuse.
– La mise en forme temporelle en double impulsion de l’e´nergie laser permet d’atteindre une
excitation de la fraction de la matie`re e´jecte´e sous forme gazeuse encore plus importante.
La premie`re impulsion conduit la matie`re dans un e´tat fortement absorbant favorable au
couplage e´nerge´tique avec la seconde impulsion. Le caracte`re femtoseconde du couplage
e´tant maintenu, la diffusion thermique est peu importante et l’e´nergie est confine´e a` la
surface. La matie`re est principalement ablate´e sous forme gazeuse et la ge´ne´ration de
nanoparticules est tre`s faible. La tempe´rature, et de fac¸on conse´quente, l’e´tat d’ionisation
a` l’avant du plasma sont fortement amplifie´s.
Du point de vue de l’optimisation des proce´de´s, la mise en forme temporelle des impulsions
laser ouvre de nombreuses perspectives en permettant de controˆler dans une certaine mesure le
couplage de l’e´nergie incidente avec le mate´riau et, dans un second temps, de canaliser l’e´nergie
vers les fractions liquide ou gazeuse de la matie`re ablate´e. Les formes optimales de´pendent du
mate´riau et de l’e´nergie de chaque impulsion.
La proce´dure d’optimisation adaptative des formes temporelles avec une boucle de re´troac-
tion base´e sur l’e´mission optique du plasma permet d’orienter vers les formes les mieux adapte´es
en fonction des objectifs. L’augmentation du signal global de l’e´mission optique du plasma a`
faible e´nergie est un enjeu majeur pour des applications d’analyse chimique de mate´riau par
spectroscopie de la lumie`re e´mise (LIBS). A plus haute e´nergie, les impulsions laser peuvent
eˆtre employe´es pour la re´alisation de couches minces. La mise en forme temporelle de ces der-
nie`res permet de controˆler la fraction de gaz et de liquide dans la matie`re e´jecte´e a` travers une
contrainte sur l’intensite´ e´mise par les espe`ces ionise´es relativement a` celle associe´e aux atomes
neutres. Il est meˆme possible de favoriser l’e´mission d’un e´tat d’ionisation particulier qui est sou-
mise aux profils spatiaux de tempe´rature et de densite´ induits dans le plasma par les diffe´rentes
formes temporelles. En particulier, pour l’aluminium irradie´ dans un re´gime e´nerge´tique large-
ment supe´rieur au seuil d’ablation, l’impulsion femtoseconde non mise en forme conduit a` une
e´mission des neutres importante. L’e´talement continu du de´poˆt e´nerge´tique permet d’obtenir
des conditions de tempe´ratures et de densite´s favorables a` l’e´mission des ions monocharge´s. Le
couplage de l’e´nergie sous la forme d’un pic femtoseconde encadre´ par une distribution longue
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bruite´e favorise l’e´mission des ions deux fois charge´s tandis que la distribution purement discre`te
en double impulsion produit une excitation du gaz cible´e sur les atomes de plus hauts degre´s
d’ionisation.
Pour conclure, cette e´tude permet de mettre en avant les potentialite´s de la mise en forme
temporelle des impulsions laser femtosecondes. Dans le prolongement de ce travail, il est envisage´
d’enrichir le dispositif de caracte´risation du panache d’ablation par un syste`me de spectroscopie
de masse a` temps de vol (MS-TOF). Les perspectives, ouvertes par l’utilisation de la proce´dure
d’optimisation adaptative de la forme temporelle des impulsions laser base´e sur un tel dispositif
expe´rimental, sont nombreuses. Pour le domaine de l’e´laboration de couches minces par ablation
laser, le controˆle de la nature des espe`ces e´jecte´es peut permettre de maˆıtriser la morphologie des
films produits (controˆle de la ge´ne´ration des nano et micro particules ou du degre´ d’atomisation
du panache). Par ailleurs, on peut tenter de modifier l’e´nergie des espe`ces ablate´es et donc
d’influencer la cristallinite´ des de´poˆts. On peut espe´rer changer la stoechiome´trie des films
e´labore´s en provoquant l’ablation se´lective de mate´riaux compose´s. Il est aussi envisage´ de
controˆler la re´activite´ du plasma (en maˆıtrisant son e´tat d’excitation et d’ionisation) pour
l’e´laboration de couches minces sous atmosphe`re re´siduelle (oxydes, nitrures ...).
Des travaux sont aussi en cours a` propos de la structuration de la surface d’un mate´riau
irradie´ par un faisceau laser femtoseconde. En effet, une the´matique spe´cifique concernant les
ripples se de´veloppe au Laboratoire Hubert Curien. Une the`se a e´te´ initie´e dans ce cadre en
co-tutelle avec l’universite´ de Cottbus pour prolonger l’e´tude de leur formation et de´velopper
les applications associe´es. Dans cette optique, l’utilisation d’une proce´dure d’optimisation adap-
tative de la forme temporelle des impulsions pourrait s’ave´rer fe´conde avec en particulier une
caracte´risation en temps re´el de la formation des ripples.
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1. Introduction
Femtosecond lasers have achieved great practical interest in
recent years for several applications such as precise machining,
laser induced spectroscopy or biological characterization [1].
Femtosecond laser can also be used for thin film deposition of a
wide variety of materials, such as diamond-like carbon [2–4],
oxides [5,6], nitrides [7–9], or quasicrystals [10]. Short pulse laser
irradiation has the ability to bring materials into highly non-
equilibrium states and to induce rapid transformations, leading to
the formation of metastable phases. Femtosecond laser ablation
can drive particular thermodynamical pathways of the ablated
matter close to the critical point [11,12], with influence in
nanoparticles formation [13–16]. The plasma plume induced by
femtosecond laser irradiation was analysed by several techniques,
including time of flight analysis [2,17] or temporally resolved
emission spectroscopy [18–20] and differs significantly in its
kinetic properties from the plume generated by conventional ns
pulses. Plasma kinetic and excitation control is a key parameter in
thin films or nanoparticles synthesis, since it can improve the
reactivity or the growth kinetics. A possible way to achieve higher
film quality and better control of the ablation development is to
regulate the interaction via spatio-temporal modification of the
laser beam. Few studies were reported on the use of temporal
shaped femtosecond pulses for the elaboration of thin films,
mainly with double pulses for diamond-like carbon [21] or silicon
carbide [22]. Further progress was made in plasma regulation for
spectroscopic application [23,24] suggesting control potential by
complex pulse forms. Especially for complex interaction phenom-
ena, pulse tailoring can be connected with feedback loops. Largely
applied in femtochemistry [25], adaptive optimization techniques
based on real-time pulse tailoring can open large possibilities for
controling the overall course of laser–matter interaction. Since
prior knowledge of the interaction between laser and matter is not
available, the relation between a particular temporally shaped
pulse and the induced effects is not easily predictable. In that case,
adaptive optimization procedures may deliver the most effective
way to drive the systems in a defined state [11,26]. In the context of
laser ablation, the use of adaptive pulse shaping has been recently
reported for ion ejection efficiency [11,26,27] and for the
generation of nanoparticles with tailored size [28]. Applications
in spectroscopy and pulse characterization were suggested as well
[29,30]. We report here on the possibility of tailoring the plasma
plume by adaptive temporal shaping. The outcome has potential
interest for thin films elaboration or nanoparticles synthesis.
We present preliminary results on the use of an adaptive
feedback optimization procedure that adjust the laser temporal
form for modulating plasma optical properties. This work is
focused on the enhancement of the ionic emission with respect to
the neutral emission lines of the plasma induced by laser irradia-
tion of an aluminum sample.
2. Experimental setup and methods
The experimental setup is depicted in Fig. 1. A Ti:saphirre laser
beam (centered at 800 nm) with 150 fs pulse duration is focused
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into a vacuum chamber (!10"5 Pa) on pure aluminum target
(99.9%), generating the ablation plasma. The fluence is controlled
by precise positioning of the focusing lens and set at a value of 5.8 J/
cm2, well above the ablation threshold for Al. Prior amplification,
the pulses from the femtosecond oscillator are spectrally dispersed
in a zero-dispersion unit and the spatially-separated frequency
components pass through a pixellated liquid crystal array acting as
a Spatial Light Modulator (SLM). The device allows relative
retardation of spectral components, tailoring in turn the temporal
shape of the pulse [31]. The programmable nature of the SLM
permits its insertion in closed loops involving rapid quantification
of laser interaction, allowing thus to exercise control on the
experimental results of irradiation. In this respect, plasma optical
emission provides the necessary feedback by evaluating the result
of the laser action.
Optical emission of the plasma plume is collected through a
focusing lens with an optical fiber and injected onto the entrance
slit of a spectrometer/monochromator (Chromex 500 IS/SM)
equipped with two different diffraction gratings, both blazed at
400 nm (300 grooves/mm and 1200 grooves/mm). An ultrafast
Intensified Charge-Coupled Device (ICCDHamamatsuOrca 12 ER)
is coupled at the output of the spectrometer, allowing aminimum
temporal resolution of 3 ns. In the monochromator mode,
the spectrometer is connected with a photomultiplier (Hama-
matsu R-928P) and a 1 mm slit is placed before the collection lens
to increase the spatial resolution. This setup permits temporal
measurements of a limited spatial and spectral domain of the
plasma plume. A synchronization device driven by computer is
used to timely control the injection and ejection of seed pulses in
and out of the amplification stages of the laser system and to
trigger a delay generator (Stanford Research DG 535) which
controls the camera acquisition with a temporal resolution better
than 0.2 ns. All spectra reported in this article are recorded at a
delay of 100 ns after the laser impact and with a time-width of
300 ns. These parameters have been chosen to maximize the
acquired intensity.
This study aims to realize adaptive temporal tailoring of
femtosecond pulses based on optical emission of the plasma in
order to enhance the ionic population of the plasma plume with
respect to the neutral one. Visible spectral lines, including the ones
used to monitor ionic and neutral components of the ablated
matter, are summarized in Table 1 [32,33]. We limit this study at
the most intense lines. Atomic lines between 358.65 and
358.74 nm (Table 1, d) are representative of Al II population while
lines at 394.40 and 396.15 nm (Table 1, e and f) give information on
neutral population. The comparison of the relative intensity of
these two groups of lines provides indication on the state of
ionization of the ablatedmatter.We choose the difference between
ionic and neutral lines intensity as relevant parameter (named
fitness) to characterize the efficiency of a particular temporal
shape to enhance the ionic population with respect to the neutral
component of the plasma plume. We make the difference of ionic
versus neutral lines in a given spectral range and this constitutes
the quantification of the laser interaction process in a given
spectral range. In order to lock up temporal shapes that maximize
the fitness, we used a numerical optimization loop based on an
adaptive evolutionary strategy. An initial group of arbitrary
temporal shapes are chosen and tested in the experiment, while
recording the irradiation results through the acquisition device.
The group of corresponding spectral phase masks is ranked
according to the fitness defined above. The bestmasks are selected,
allowing to create by genetic propagators a new population that
will be tested in the same way. The procedure is iteratively
repeated until the convergence of the optimization loop is realized.
A high number of acquisitions is needed and each acquisition is
madewith 15 laser shots. To ensure the stability of the experiment,
the target was rotated and a new site of irradiation was sputtered
before any acquisition. In all this study, temporal shapes of laser
pulses are measured with a cross-correlation device. The pulse
shape is determined by second order nonlinear intensity cross-
Fig. 1. Schematic description of the experimental setup.
Table 1
Evolution of studied lines with femtosecond and temporally optimized pulses (themultiplication factor is given with respect to lines intensity obtained with the short pulse)
Species Wavelength (nm) Multiplication factor
Optimized DP 10 ps S 6 ps
Al II (a) 281.701 2.94 1.9 2.22
Al I (b) 308.215 0.54 0.44 0.56
Al I (c) 309.271 and 309.284 0.56 0.44 0.54
Al II (d) From 358.656 to 358.745 3.24 2.79 3.17
Al I (e) 394.401 0.54 0.4 0.5
Al I (f) 396.152 0.59 0.43 0.52
Al II (g) 466.306 3.64 3.44 3.96
Al II (h) 559.330 1.99 1.76 2.07
Al II (i) 618.157 and 618.168 0.6 0.55 0.66
Al II (j) 623.334 and 623.347 2.55 2.82 2.65
Al II (k) 624.480, 624.493 and 624.510 2.93 2.97 3.67
Al II (l) 704.206 1.87 1.85 1.48
Al II (m) 705.660 2.55 1.69 1.38
All visible lines 0.65 0.51 0.61
Neutral lines 0.56 0.43 0.52
Ionic lines 2.15 1.87 2.1
Total intensity (integrated between 200 and 800 nm) 0.76 0.67 0.76
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correlation between a Fourier limited reference femtosecond pulse
and the experimentally generated shaped pulse, allowing us to
determine the envelope of the tailored pulse. Ex situ characteriza-
tions of ablation craters are realized with an optical profilometer
and an Atomic Force Microscope (for irradiation respectively with
6 and 3 pulses).
3. Results and discussion
The above-described setup was used to enhance the ionic
population of the plasma plume with respect to neutral species.
The optimization loop leads to a shaped pulse that enhances the
ionic versus neutral emission ratio in the plasma plume at a given
timemoment. The difference between ionic andneutrals emission
intensities is used as the fitness parameter in order to reduce the
noise effect on the optimization. However, in presenting the
results, we have attempted to describe the pulse shaping effect on
the emission spectrumusing the ratio of line intensities generated
by temporally shaped, respectively direct short pulse laser
irradiation. The comparison between the intensity of atomic
and ionic lines chosen for optimization under the femtosecond
pulse (short pulse SP) and the optimized pulse (OP) is given in
Fig. 2. Integrated intensity corresponding to Al II is augmented by
a factor 3.24 while intensity of Al I is reduced by 1.76. The
temporal shape of the optimized pulse is depicted in Fig. 3 with
the behavior of the fitness during the optimization run given on
the inset. The result of the optimization represents an improved
shape that the adaptive loop is able to provide with respect to the
demanded request on augmentation of ionic spectral emission. It
consists of a series of femtosecond pulses separated by 1–2 ps
distributed on an envelop of 6 ps. The ps elongation suggests a
change in the heating conditions. We also evaluate the amount of
ablated matter in each case by measuring the volume of ablation
craters andno significant differences are observedbetweenSP and
OP. Additionally, we perform measurements of the temporal
dynamics of the concerned lines using a photomultiplier device.
No temporal shift of the maximum plasma emission lines or
additional retardation is observed. This indicates that the
observed changes in the plasma emission spectrum are directly
related to the behavior of electron occupation number for each
atomic level. Effects observed on chosen lines for optimization
are also visible for other lines. A summary of changes is given in
Table 1. The observed neutral lines are all reduced by a factor close
to 2when the optimized pulse is applied. Ionic lines intensities are
all augmented except the Al II line corresponding to the highest
level accessible by our measurements device (Table 1, i). The
intensity of this line is reduced by a factor 1.66. Finally,weobserve
that the integrated intensity of the whole spectrum between
200 nm and 800 nm corresponding to the acquisition at a delay of
100 ns after the laser impact andwith awidth of 300 ns is reduced
by a factor 1.32.
To provide a better understanding of the optimization results,
we have attempted to simplify the form of irradiation pulse
according to features observed in the optimized pulse. The
analysis of the optimized shape allows extracting two particular
shapes: a double pulse (DP) with delay of 10 ps and a long pulse
(LP) with a temporal width of 6 ps (Fig. 4a and b). The
corresponding effects on plasma emission are summarized in
Table 1. The double pulse is the most efficient to reduce the
intensity of the neutral lines chosen for the optimization, while
the long pulse is the best shape to enhance the used ionic lines.
This can be speculatively explained by a shielding effect [34]
because the delay between the two pulses is longer than electron
phonon coupling time for aluminum (few ps [35]). Total emission
of the plasma in the 200–800 nm spectral range is the same when
optimized or long pulses are applied, while it is reduced with the
double pulse irradiation. To analyse the effect of pulse separation,
we observe plasma emission with double pulses with delay of 5.5
and 14 ps and with long pulses of 5.4 and 6.3 ps durations. The
intensity of 358.73 nm ionic lines is maximum for the double
pulses with delay of 10 ps and long pulse of 6 ps and the intensity
of 394.4 nm neutral line present a minimum for the stretched
pulse of 6 ps duration.
The double pulse shape improves the fitness of the optimization
through a reduction of the neutral species in the plasma while the
long pulse leads to an augmentation of the ionic species emission
and allows producing a higher total emission of the plasma. This
could evidence a competition process in the yield of optical plasma
emission between re-heating of the plasma with double pulses
separated by a delay longer than the electron-phonon coupling
time and enhancement of the amount of ablated matter
determined by the irradiation with the long pulse. Further
experiments are planed to elucidate mechanisms involved in
plasma optical response in solid matter ablated by temporally
shaped femtosecond pulses.
Fig. 2. Evolution of lines chosen for optimization with short pulse (SP) and
optimized pulse (OP).
Fig. 3. Temporal shapes of short and optimized pulses (cross-correlation traces).
Inset: Fitness behavior during the optimization.
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4. Conclusion
In this study, we show the possibility to achieve control on the
plasma optical response by material irradiation with temporally
shaped femtosecond pulses. We applied an adaptive optimization
loop to lock up temporal shapes fulfilling user-designed con-
straints on plasma optical emission. The pulses that improved the
ionic versus neutral emission show a structured temporal form
extending on several ps. Laser energy deposition with series of
femtosecond pulses leads to a reduction of the neutral species
emission while energy deposition in the picosecond timescale
augments the ionic emission and allows an enhancement of the
global emission of the plasma plume.
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Abstract
Femtosecond surface structure modifications are investigated under irradiation with laser pulses of 150 fs at 800 nm, on copper and silicon. We
report sub-wavelength periodic structures formation (ripples) with a periodicity of 500 nm for both materials. These ripples are perpendicular to the
laser polarization and can be obtained with only one pulse. The formation of these ripples corresponds to a fluence threshold of 1 J/cm2 for copper
and 0.15 J/cm2 for silicon. We find several morphologies when more pulses are applied: larger ripples parallel to the polarization are formed with a
periodicity of 1 mm and degenerate into a worm-like morphology with a higher number of pulses. In addition, walls of deep holes also show sub-
wavelength and large ripples.
# 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction
Research in laser-induced surface structuring is a very active
field since more than 30 years. Periodic surface structures,
named ripples, were first reported by Birnbaum [1]. Further
experimental studies [2–4] suggest that ripples are a universal
phenomenon appearing for a wide range of wavelength and
pulse duration and a large variety of materials. The recent use of
ultra short laser pulses for laser micro-processing leads also to
regular structures both at the materials surfaces and in the bulk.
Ripples are found with a static beam [5–17], but also with a
scanning beam [18].
A theoretical model for ripples formation was proposed in
1982 [2,19]. The main mechanism in this case is a modulation
of the deposited energy due to interferences at the air-material
(or vacuum-material) interface between laser beam and matter
polarization associated with laser-induced surface excitation.
The surface is modified during the pulse, according to the
electromagnetic field interference patterns and to the evolution
of the surface induced by this field. If several pulses are applied,
the surface morphology is different from one pulse to the next
one. There are two main parts in the surface evolution
treatment: the evolution during the pulse, usually named intra-
pulse feedback mechanism and the evolution from pulse to
pulse, called inter-pulse mechanism. The interference patterns
are given by the so-called ‘‘general surface scattering’’ (GSS)
model from the incident laser field and the profile of the surface.
According to this description, wavelengths of ripples are
predicted to beL ¼ l=ð1 sin uÞ andL ¼ l=ðn sin uÞ (with
l laser wavelength, n the refractive index of the irradiated
material and u is the incidence angle of laser beam). These
predictions are in good agreement with experimental observa-
tions up to nanosecond pulse duration. In previous results with
femtosecond pulses, morphology presenting unpredicted
behaviour is reported [20] suggesting the implication of other
processes. A mechanism of Coulombian explosion followed by
surface relaxation by self-organization is proposed to explain
formation of these new structures for fluences below the
ablation threshold [20–22].
In this work, we developed a systematic study of surface
structures formation with static femtosecond laser pulses. We
realize irradiations on silicon and copper with different laser
fluences (F) and pulses number (N). Fluences are chosen
around the ablation thresholds. The large range of investigation
www.elsevier.com/locate/apsusc
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in fluences and pulses number allow following the evolution of
surface structures morphologies. In particular, we have
evidenced a new class of ripples emerging with an irradiation
of only one pulse, which was never shown.
2. Experimental
We perform the experiment on silicon wafer and on pure
copper sample (99.999%). The copper sample is polished with
diamond powder until 1 mm particle’s size. The silicon wafer
surface has a standard commercial rugosity. A defect free
surface is used to limit the risk of structures formation induced
by surface defects seeding.
The laser source is a femtosecond chain delivering 150 fs
pulses centered at 800 nm with a repetition rate of 5 kHz. The
experimental setup is depicted on Fig. 1. The number of
pulses is programmable (from 1 to 50,000) using a Pockel cell
control. The laser power is tuned by using a half-wave plate
and a polarizer. The laser beam is focused with a convergent
lens ( f 0 = 50.8 mm). The irradiation of samples is realized in
the image plan of a diaphragm of radius r = 3.230 mm
providing a spot radius of 75 mm. We use a three-axis
translation device driven by computer to get a precise
positioning of samples.
We realize series of laser shots with different number of
pulses N (1–50,000) and fluences F. There is no temporal
overlapping between pulses. We irradiate silicon from 0.02 to
1.02 J/cm2 and copper from 0.11 to 1.02 J/cm2. Thus, we
produce two matrices of laser shots on copper and silicon.
The surface morphology is determined from SEM images.
Most of the pictures shown in the following figures concern a
zone smaller than the total irradiated zone. The laser beam
polarization direction is represented by white arrows on the
figures.
3. Results
Surface studies of silicon and copper samples by SEM
imaging reveal several different structures.
First, we find two classes of regular structures on Cu and Si
consisting in linear ripples. They present two different
periodicities of 500 nm and 1–2 mm (Fig. 2). In the following,
these types of ripples will be called respectively ‘‘Type 1’’ and
‘‘Type 2’’. Moreover, ripples of Type 1 are perpendicular to the
direction of the polarization of the laser beam while Type 2
presents structures along the polarization.
We also observe on Cu and Si the formation of structures
with many bifurcations, which could be called ‘‘Type 3’’
(Fig. 3). It is a ‘‘worm-like’’ morphology presenting a typical
length between two bifurcations of about 2 mm.
We investigated also the drilling morphologies obtained by a
higher number of pulses (Fig. 4). We found in this case
structures of Type 1 on the walls of the drilling on both Cu and
Si samples. The above-presented structures coexist with others.
We observed ripples-like structures, labelled ‘‘Type 4’’ or ‘‘side
ripples’’, oriented in the direction of the drilling (Fig. 4). They
are more pronounced with the laser’s polarization parallel to the
wall surface.
Type 1 is formed no matter fluence is used, if a sufficient
pulses number is applied (until 100 pulses for silicon). With
fluences about 1 J/cm2 on copper and beyond 0.15 J/cm2 on
silicon, even one pulse leads to formation of Type 1 structures.
We find Type 2 on copper for all fluences but exclusively at 100
pulses and on silicon between 6 and 100 pulses for low fluences.
Type 3 is produced on silicon with low fluence for 100 pulses
and on copper with moderate fluence and N near or beyond
1000 pulses. Type 4 is found on Cu and Si samples with N about
or superior to 10000 pulses.
Fig. 1. Experimental device.
Fig. 2. Structures of Types 1 and 2 (on the left) on Cu with 100 pulses of 0.51 J/cm2 and (on the right) on Si with 4 pulses of 0.11 J/cm2. Laser polarization is vertical.
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4. Discussion
Several different structures are obtained by femtosecond
irradiation on copper and silicon.
The interpretation of periodic structures formation using the
GSS model and intra- and inter-pulse feedback [19] is in good
agreement with experimental observation until pulse duration
in the nanosecond range [1,3]. In the following, we will refer as
‘‘the classical interpretation’’ this explanation. As mentioned
above, the use of sub-picosecond laser system brings new
observation which cannot be predicted with the classical
interpretation. All experiments are realized at normal incidence
(u = 0) and should produce ripples with L = l and L ¼ l=n
(with n the refractive index) if the classical interpretation is
valid. Both previous femtosecond experiments and our
observations on Cu and Si are not in agreement with GSS
model prediction [6,8,10,11,14,16,22]. Experiments performed
by Reif and co-workers [20–22] have shown that interference
process between laser beam and reflected surface wave does not
explain ripples formation in the case dielectric materials with
low fluence femtosecond pulses.
The classical interpretation is also based on feedback
mechanism. In the case of femtosecond irradiation, an intra-
pulse feedback can be excluded because the surface is not
modified during the pulse. Inter-pulse mechanism could occur
in the formation of sub-wavelength ripples if several pulses are
applied, but we observe the ripples formation on Si and Cu for
only one pulse. On Si, for instance, with one pulse of 0.23 J/
cm2, fine ripples (Type 1) appear perpendiculary to the laser
polarization direction (Fig. 5).
The formation of these structures with one pulse corresponds
to a threshold in fluence (Fmono) located around 1 J/cm
2 for
copper and between 0.11 and 0.23 J/cm2 for the silicon aswe can
see by comparison between the pictures of Fig. 5 on the left and at
the centre where Type 1 is not yet visible. So, the threshold
fluence for Si can be estimated as being around 0.15 J/cm2.
Moreover, the Type 1 is formed with two pulses of 0.11 J/cm2 on
silicon (Fig. 5 on the right). The second pulse leads to the
formation of these fine ripples. This implies that there is also a
threshold in pulses number (Nmono), vanishing when F  Fmono.
We report the observation of Type 1 superimposed on Type 2
(Fig. 2) and on Type 4 (Fig. 4) with a large number of pulses. We
suggest that, on one hand, the most part of energy induces the
Type 2 (or Type 4), and on the other hand the last pulses (or the
last pulse if F  Fmono) lead to the re-impression of Type 1. The
fluence involved in the Type 1 formation could be roughly
estimated as the fluence threshold for single-pulse formation.
The spatial periodicity of the Type 1 is always the samewhatever
fluence and number of pulses (Fig. 6).
Fig. 3. Surface structure of Type 3 on Cu after ablation with 1000 pulses of
0.11 J/cm2 laser fluence (Type 2 is also visible).
Fig. 4. Ripples of Types 4 and 2 (on the walls of the drilling) with 50,000 laser
pulses of 1.02 J/cm2 laser fluence. Laser polarization is vertical.
Fig. 5. On the left: Surface structures of Type 1 appearing on Si with one single laser pulse of 0.23 J/cm2 laser fluence. At the centre: Surface of Si after one single
pulse of 0.11 J/cm2 laser fluence. On the right: Surface structures of Type 1 appearing on Si with two pulses of 0.11 J/cm2 laser fluence.
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A particular mechanism could be regarded to explain the
formation of these single-pulse structures (Type 1), Coulom-
bian explosion followed by self-organization [20–22]. This
hypothesis explain the formation of sub-wavelength ripples on
dielectrics with a relatively large pulses number of fluences
below the ablation threshold [22]. Since Coulombian explosion
is not very efficient for metals [23], explanation similar to the
modulation of the deposited energy by laser-induced matter
polarization of GSS model could be considered with
modification related to the irradiation in the femtosecond
regime. Surface plasmon polariton (SPP) could also deposit the
electromagnetic energy by localization due to surface
corrugation [24,25].
We note that the Type 1 is not formed when the surface
collapses and begins to be drilled (Fig. 7). The surface
becoming too disordered to allow SPP excitation, single-pulse
structures would not appear. Although the explanation of these
fine ripples formation remains unclear, we give evidence of a
new class of periodic structures, single-pulse ripples in addition
of multi-pulse structures with more classical characteristic
length (Types 2–4).
Type 3 seems to be an evolution of the Type 2, with strips of
Type 2 degenerating in conglomerates. We suppose a loss of
order of the Type 2 which give the Type 3. Type 4 is thought to
be an evolution of Type 3. Ablation follows the shape of Type 3
with same characteristic lengths. We see in Fig. 8 the evolution
from Types 2 to 4. From Types 2 to 3, there is a loss of order. On
the contrary, between Types 3 and 4, a process of conservation
of Type 3 morphology (on the walls parallel to the laser beam
polarization) should be involved.
In multi-pulses irradiation, an inter-pulse feedback mechan-
ism could explain the evolution above mentioned [26] with the
subsequent increase of the structures complexity. Side ripples
[15,27] seems to be related to surface ripples, but linking
mechanisms remain unclear.
We also notice that characteristic length of all the structures
are not dependant in fluence and pulse number. When F and N
correspond to the formation of one particular type (2, 3 or 4),
morphology do not change. For example (Fig. 6), the spatial
periodicity of the Type 2 is the same with 0.34 J/cm2 and with
0.57 J/cm2, both for 100 pulses. We can suppose that fluence F
and pulses number N are not key parameters which could
Fig. 6. Type 2 on Cu with 100 pulses of 0.34 J/cm2 (on the left) and 0.57 J/cm2 (on the right).
Fig. 7. Collapse of the surface on Si with 100 pulses of 0.02 J/cm2 (on the left) and on Cu with 1000 pulses of 0.45 J/cm2 (on the right).
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change the observed morphology for one particular structure.
Nevertheless, the type of structure formed by laser–matter
interaction is directly related to F and N. Thus, we assume that
the onset of the different involved mechanisms of structures
formation is strongly correlated with fluences and pulse
number.
5. Conclusions
In this article, we give evidence of the formation of several
different surface structures by femtosecond laser irradiation of
copper and silicon below or near the ablation threshold. The
main observation is the formation of sub-wavelength periodic
surface structures with only one pulse on Si and Cu.
We observe fine ripples perpendicular to the laser
polarization (with spatial wavelength of 500 nm). These
single-pulse structures are related to a threshold in fluence
(Fmono) of 1.02 J/cm
2 for copper and between 0.11 and 0.23 J/
cm2 for silicon. There is also a threshold in pulses number
(Nmono) if fluence is below Fmono. The classical interpretation
based on interference between the laser beam and laser-induced
matter polarization with inter- and intra-pulse feedback
mechanism is unable to explain those ripples formation. It
could become relevant with suited modification in order to take
into account mechanisms particular to laser–matter interaction
in the femtosecond regime.
The second part of our observations concerns structures
formed with several pulses. We obtain three different
morphologies in multi-pulse femtosecond irradiation. Each
of these structures is formed successively when the number of
pulses is increased. We note that the complexity of the surface
morphology increases with fluence and pulses number. Large
ripples (with spatial wavelength about 1 mm) parallel to the
laser polarization are the first multi-pulse structures to be
formed. These structures degenerate in a worm-like pattern
(bifurcation length around 1 mm) with a larger number of
pulses. For a very high pulses number (10,000), the sample is
drilled and ripples of 1 mm are formed on the walls.
Comprehension and control of the formation of these side
ripples are necessary to improve micro-machining quality.
We also suggest that the onset of mechanism associated with
each particular type of multi-pulse structure can be controlled
by an appropriate selection of laser parameters, fluence F and
pulse number N. Indeed, characteristic lengths of structures do
not change with F and N, but structures appear or disappear
depending on F and N.
Further works are in progress to clarify mechanisms and
used models of surface structures formation. It will be useful to
study the effect on the ripples formation of a non-normal
incidence and of an index variation.
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Study of the femtosecond laser ablation plume, control and
optimization of processes
This work aims to improve the understanding and the control of femtosecond laser ablation mechanisms through the study
of optical emission from ablation plume induced with temporally shaped laser pulses.
The chapter 1 is a summary of the bibliography on ablation in the femtosecond regime from the absorption of optical
energy by the electronic system to the thermalization of electrons and ions and the induced thermodynamic evolution
of the irradiated material. The consequences on the ablation products and plasma formation are discussed. The whole
experimental device involved in this study is presented in the chapter 2 with the description of the temporal tailoring
of laser pulses by modulating the spectral phase trough a spatial light modulator. The chapters 3 and 4 present the
results of the study of ablation plumes respectively induced from targets of aluminum and brass. Particular attention
is paid to the influence of the temporal shaping of laser pulses and several optimizations of the interaction based on
an evolutionary algorithm are described. In the case of aluminum, the experimental data are confronted with results of
numerical simulations to provide interpretations of the ablation in femtosecond regime and of its response to the temporal
shaping of laser pulses. These studies evidence the possibility of changing the energy coupling between laser pulses and
the irradiated target, of influencing the proportions of ejected material in liquid form and in atomized form, of controlling
the excitation of the ablation plume and the generation of micro and nanoparticles. The chapter 5 concludes this work
with an analysis of the periodic structure induced on the metal targets surface in femtosecond irradiation regime and with
temporally shaped laser pulses. This chapter completes the study of the ejected matter behavior with an exploration of
the structures induced on the non ablated material.
Keywords :
Femtosecond laser ; Plasma ; Pulse shaping ; Thin film deposition ; Ripples
Etude du panache d’ablation laser femtoseconde, controˆle et
optimisation des proce´de´s
Ce travail vise a` accroˆıtre la compre´hension et la maˆıtrise des processus d’ablation laser en re´gime femtoseconde
en s’appuyant sur l’e´tude, en particulier spectroscopique, de l’e´mission optique du panache de matie`re ablate´e par des
impulsions dont on controˆle la fluence laser et la forme temporelle.
Le chapitre 1 consiste en une synthe`se de la bibliographie sur l’ablation en re´gime femtoseconde en partant de
l’absorption de l’e´nergie optique par le syste`me e´lectronique, jusqu’a` la thermalisation des e´lectrons et des ions et a`
l’e´volution thermodynamique conse´cutive subie par le mate´riau irradie´. Les conse´quences induites sur les produits de
l’ablation et sur la formation du plasma sont aborde´es. L’ensemble du dispositif expe´rimental mis en jeu dans cette e´tude
est pre´sente´ au chapitre 2 avec en particulier la description de la mise en forme temporelle des impulsions laser par
la modulation spectrale de leur phase a` partir d’un modulateur spatial de lumie`re. Les chapitres 3 et 4 pre´sentent
les re´sultats de l’e´tude des panaches d’ablation respectivement induits a` partir de cibles d’aluminium et de laiton. Une
attention particulie`re est porte´e a` l’influence de la mise en forme temporelle des impulsions et plusieurs optimisations
de l’interaction sont de´crites. Dans le cas de l’aluminium, les donne´es expe´rimentales sont confronte´es aux re´sultats de
simulations nume´riques afin de proposer des sche´mas d’interpre´tation du phe´nome`ne d’ablation en re´gime femtoseconde
et de sa re´ponse a` la mise en forme temporelle des impulsions laser. Ces e´tudes ont permis de montrer la possibilite´ de
modifier le couplage e´nerge´tique entre les impulsions laser et la cible irradie´e, d’influencer les proportions de matie`re e´jecte´e
sous forme liquide et sous forme atomise´e, de controˆler l’e´tat d’excitation du panache d’ablation et enfin de maˆıtriser la
ge´ne´ration de micro et nanoparticules. Le chapitre 5 cloˆture ce travail par une analyse de la structuration pe´riodique
induite a` la surface de cibles me´talliques en re´gime femtoseconde puis en fonction de la forme temporelle employe´e pour
le de´poˆt e´nerge´tique. Ce dernier chapitre permet de comple´ter l’e´tude des comportements de la matie`re e´jecte´e par une
exploration des structures adopte´es par la matie`re non-ablate´e.
Mots cle´s :
Laser Femtoseconde ; Plasma ; Mise en forme d’impulsion ; De´poˆt de couches minces ; Ripples
